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N◦ attribué par la bibliothèque
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5.2 Coefficient de plasticité de transformation, k . . . . . . . . . . . 29
5.3 Modélisation du TRIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

6 Effet de la taille de grain sur le TRIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.1 Taille de grain et température de début de transformation mar-
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(a) austénitisation à 1050◦C et refroidissement avec Vr = 0.5◦Cs−1,
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mation) en fonction de la température dans l’essai de plasticité de trans-
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axiale σ1 = 4.8daN/mm2 ou σ2 = 8daN/mm2 entre 650◦C et l’ambiante. 47
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3.5 Évolution des proportions volumiques de martensite formées au refroi-
dissement au cours des essais de dilatométrie libre. . . . . . . . . . . . 97

3.6 Mise en évidence des contraintes internes - cycles dilatométrique à vitesse
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3.11 Déformation totale en fonction de la température enregistré au cours des
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transformation pour différentes conditions d’austénitisation sous charge-
ment en traction + torsion de contrainte équivalente égale à 130 MPa :
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de transformation sur l’acier 35NCD16 austénitisé à : 800, 850, 900 et
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Résumé

Ce travail de thèse constitue une contribution à l’étude des conséquences mécaniques
des transformations de phases à l’état solide dans les aciers, en particulier la plasticité
de transformation (TRIP). Notre objectif principal est de mettre en évidence et de
quantifier l’effet de la taille de grain austénitique sur la plasticité de transformation.
Ainsi, l’évolution de cette taille de grain pour un acier faiblement allié (35NCD16)
a été étudiée, en prenant en compte différentes conditions d’austénitisation. Ensuite,
des essais de plasticité de transformation ont été conduits avec les mêmes conditions
d’austénitisation dans le but d’observer l’évolution du TRIP avec la taille de grain
austénitique. En ce qui concerne le chargement mécanique, trois types de chargement
sont considérés : cas de la traction uniaxiale, cas de la torsion et le cas biaxial de
traction + torsion. Les expériences réalisées dans cette étude ont aboutis à différents
résultats : (i) le TRIP semble augmenter avec la taille de grain austénitique dans le cas
du chargement uniaxial de traction ; (ii) il est indépendant de la taille du grain dans
le cas de la torsion ; (iii) pour un chargement biaxial de traction + torsion, le TRIP
diminue légèrement avec la taille de grain austénitique. Ces résultats montrent que les
modèles micromécaniques décrivant le TRIP doivent être revues en vue de prendre en
compte comme paramètre la taille de grain austénitique pour une meilleure prédiction
de la plasticité de transformation.
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Abstract

This work is a contribution to the study of the mechanical consequences of solid-solid
state phase transformations in steels, particularly the transformation Induced Plasticity
(TRIP). Our main objective is to identify and quantify the effect of the Austenite Grain
Size (AGS) on transformation plasticity. Thus, the evolution of the grain size for a low
alloy steel (35 NCD 16) was studied, taking into account different austenitization condi-
tions. Then, transformation plasticity tests were carried out with the same conditions
of austenitization in order to observe the evolution of TRIP with the austenite grain
size. With regard to mechanical loading, three types of loading are considered : the uni-
axial tension case, torsion case and the biaxial tension + torsion case. The experiments
in this study led to different results : (i) The TRIP seems to increase with austenite
grain size in the case of uniaxial tensile loading. (ii) The TRIP is independent of the
grain size for the torsion case. (iii) For the biaxial tension + torsion case, the TRIP
decreases slightly with the austenite grain size. These results show that the microme-
chanical models describing the TRIP should be reviewed to take account as a parameter
the austenite grain size for better prediction of the transformation plasticity strain.
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Introduction Générale

Dans les opérations thermomécaniques telles que le soudage dans les aciers, le

matériau de base subit des variations thermiques qui provoquent, au cours du chauf-

fage, une austénitisation (α → γ). Au cours du refroidissement, l’austénite se transforme

suivant la vitesse de refroidissement en ferrite, bainite ou martensite. Les principales

conséquences thermomécaniques de ces transformations de phases sont au nombre de

quatre :

• Les transformations de phases engendrent des déformations dites de transformation

qui traduisent les différences de compacités entre les phases filles et mères. De

plus, ces phases ont des coefficients de dilatations différents ce qui engendre des

contraintes locales importantes,

• Lors d’une transformation structurale, l’application d’une contrainte, même de ni-

veau inférieur à la limite d’élasticité dans la phase la plus faible, conduit à une

déformation irréversible dite : déformation de plasticité de transforma-

tion ,

• Les changements de phase engendrent des changements de caractéristiques ther-

momécaniques. Le comportement multiphasé doit être pris en compte,

• L’écrouissage de l’austénite préalable à un changement de phase peut être transmis

en totalité ou en partie à la phase produite. Autrement dit, il y a restauration

partielle ou totale de l’écrouissage lors d’un changement de phase.

L’évolution mécanique sous l’effet, entre autres, de caractéristiques thermiques et

mécaniques en fonction de la composition métallurgique est donc fortement influencée

par les transformations de phases.
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L’état métallurgique de la structure, avant la transformation, est alors très im-

portant et la mâıtrise de ses paramètres est d’une grande importance pour la bonne

compréhension de phénomènes tels que la plasticité de transformation qui fait l’objet

de notre travail où l’on va s’intéresser en particulier à un paramètre très important qui

est la taille de grain austénitique.

Dans des travaux antérieurs relatifs à la plasticité de transformation, il a déjà été

montré que les conditions d’austénitisation jouent un rôle essentiel dans la manifestation

des conséquences thermomécaniques causées par les transformations de phases.

Notre travail s’inscrit dans la continuité de ces travaux, en vu de leur enrichissement,

en tenant compte de l’effet de la taille de grain austénitique, qui est en relation directe

avec les conditions d’austénitisation, sur le phénomène de la plasticité de transforma-

tion.

Avant d’entamer l’étude des effets de la taille de grain austénitique sur la plasticité de

transformation, nous avons jugé important de consacrer la première partie de ce travail

(chapitre I) pour rappeler des notions élémentaires nécessaires à la compréhension des

phénomènes étudiées, ainsi une brève revue bibliographique sur les travaux réalisés

s’intéressant à la plasticité de transformation.

Dans le deuxième chapitre, les démarches expérimentales adoptées au cours de cette

thèse sont exposées. Plusieurs aspects sont pris en considération : (i) l’évolution de

la taille du grain austénitique avec les conditions d’austénitisation, (ii) le comporte-

ment dilatométrique de l’acier objet de l’étude, (iii) la configuration du chargement

mécanique, simple et/ou complex, lors des compagnes d’essais de plasticité de trans-

formation (trois types de chargement sont considérés : cas de la traction uniaxiale, cas

de la torsion uniaxiale et le cas biaxial de traction + torsion). L’objectif majeur est

de déterminer la corrélation entre la taille du grain austénitique et l’évolution de la

2



plasticité de transformation.

Les chapitres IV et V, traitent la présentation et la comparaison des résultats

expérimentaux avec ceux donnés par la modélisation, afin de montrer la dépendance du

TRIP vis-à-vis des conditions opératoires (température d’austénitisation, contraintes

appliquées, direction du chargement, etc.). Un modèle a été choisi pour dresser cette

comparaison, c’est celui proposé par Taleb et Sidoroff (2003).

3
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Chapitre 1

Étude Bibliographique

1 Introduction

Les opérations thermomécaniques telles que le soudage et les traitements ther-

miques s’accompagnent, généralement, de cycles thermiques important conduisant à

des transformations métallurgiques. Le matériau subit des chargements thermiques qui

provoquent, au cours du chauffage, une austénitisation(α → γ). Au cours du refroidisse-

ment, l’austénite se transforme, suivant la vitesse de refroidissement, en ferrite, perlite,

bainite, ou martensite.

Lors d’un changement de phase dans un acier, la différence de compacité entre la

phase mère et les phases produites induit un changement de volume, ce qui mène à un

état de contrainte local très élevé. Si l’on applique, pendant ce changement de phase,

une contrainte extérieure, même si elle est inférieure à la limite élastique de la phase la

plus faible, l’écoulement plastique local est alors orientée impliquant une déformation

plastique macroscopique ; c’est la plasticité de transformation. Le phénomène de la

plasticité de transformation, peut apparâıtre dans les problématiques de soudage où, lors

du dépose du cordon, le matériau de base subit des chargements thermiques conduisant

à des transformations de phase.

L’état métallurgique de la structure, avant et pendant la transformation, est alors

très important et la mâıtrise de ses paramètres est d’une grande importance pour la
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bonne compréhension du phénomène de la plasticité de transformation. Dans notre cas,

on s’intéressera en particulier à un paramètre très important qui est la taille de grain

austénitique.

Avant d’entamer l’étude des effets de la taille de grain austénitique sur la plasticité

de transformation, nous avons jugé important de consacrer le premier chapitre pour rap-

peler des notions élémentaires nécessaires à la compréhension des phénomènes étudiés

ainsi qu’une brève revue bibliographique sur les travaux réalisés relatifs à la taille de

grain austénitique et à la plasticité de transformation.

2 Taille de grain austénitique

À hautes températures et au dessus de AC3 on a une phase unique : l’austénite. Au

cours du refroidissement, la germination des phases se fait sur les défauts : points triples

et joints de grain de l’austénite. On voit donc que la taille des grains de l’austénite joue

un rôle important sur la structure finale de l’acier.

Si l’acier passe un “long séjour” dans la zone d’austénite, les grains d’austénite

croissent. La taille du grain austénitique n’est pas seulement dépendante de la temp-

érature et du temps de maintien, mais aussi d’autres facteurs tel que la composition

chimique.

2.1 Conditions d’austénitisation et taille de grain austénitique

Il est possible de retenir divers couples température - temps de maintien, pour la

même taille de grain austénitique, la température pouvant être d’autant plus proche de

AC3 que le maintien à température est plus long.
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Les conditions optimales sont donc définies après examen des spécificités du chauf-

fage et du maintien. Soit, on chauffe à des températures plus élevées que AC3 pendant

un temps de maintien relativement cours, ou bien, chauffer à des températures plus

proches de AC3 avec une durée de maintien plus longue.

D’après (Joong-Hwan et Chong-Sool, 1998), le changement de la taille de grains

austénitique d’un alliage Fe− 18%Mn avec la température d’austénitisation n’est sen-

sible à la température d’austénitisation qu’après un seuil qu’il l’à déterminé expérimenta-

lement pour un alliage Fe− 18%Mn (figure 1.2). Il est observé que la taille de grains

austénitique de l’alliage varie dans une large gamme de 13 à 185 µm par austénitisation

de 973 à 1373◦K.

Maropoulos et al. (2007) ont réalisés une série de tests consistant à traiter thermi-

quement des éprouvettes à différentes températures variant de 850 à 950◦C. D’après

les résultats des essais, après une petite augmentation initiale, la taille de grain reste

presque constante à environ 10µm puis à une température critique, ≈ 1000◦C, se

développe un grains austénitique très grossier jusqu’à 200µm donnant pour résultat un

mélange de grains grossiers et fins. Avec l’augmentation de la température, les grains

se développent davantage et par la suite la majorité des grains devient grossier.

La taille de grain austénitique après une deuxième austénitisation est toujours

plus petite que celle après austénitisation initial, indépendamment des températures

d’austénitisation utilisées. Maropoulos et al. (2007) expliquent, dans une étude sur un

acier 0.38%C − 3.5%Ni− 0.9%Cr − 0.73%Mo− 0.2%V , que les cycles de traitements

thermiques tel que le recuit ou la trempe influencent la croissance des carbures et leurs

effets sur la taille de grain austénitique.
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Fig. 1.1:
Diagramme de transformation isotherme d’un acier 35CrMo4. Influence
de la température d’austénitisation et du temps de maintien sur la gros-
seur du grain austénitique (Murry, 1998).

8 2 - Taille de grain austénitique



1 - Étude Bibliographique

Fig. 1.2:
Variation de taille de grain austénitique avec la
température d’austénitisation dans un alliage Fe − 18%Mn.
(Joong-Hwan et Chong-Sool, 1998)

2 - Taille de grain austénitique 9



1 - Étude Bibliographique

Fig. 1.3:
Évolution de la taille du grain austénitique et de la fraction volumique
des carbures V4C3 en fonction de la température de normalisation
(Maropoulos et al., 2007)

2.2 Influence des précipités sur la taille de grain austénitique

La mise en solution des carbures peut jouer un rôle sensible sur la cinétique de la

transformation γ → α lorsque les carbures précipités sont difficiles à dissoudre, c’est-

à-dire généralement lorsqu’ils sont grossiers et formés à partir d’éléments d’alliage car-

burigènes. Il faut noter ici que, par le biais de l’intervention d’obstacles susceptibles de

freiner le grossissement des grains d’austénite, les conditions d’élaboration vont pouvoir

intervenir. En effet, ces obstacles au grossissement des grains peuvent être des particules

assez fines et dispersées telles que des carbures et des nitrures (Murry, 1998).

Le vanadium est connu pour être très efficace pour le raffinement de grain par la

formation de précipités V4C3 (carbure) et V N (nitrure). Pendant la solidification, les

régions interdendritiques tendent à se diviser avec le carbone et l’azote, qui peut mener

à la précipitation non homogène des particules de carbone et d’azote à la solidification,
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en particulier aux joints de grains. Le grossissement de grain dans les aciers au car-

bone implique une croissance progressive des grains quand la température augmente.

Cependant, dans les aciers avec des éléments d’alliage avec effet de raffinement de grain

tels que l’aluminium, le niobium, le vanadium et le titane, produisent des précipités

solubles, une croissance anormale soudaine des grains est rapportée (Maropoulos et al.,

2007).

Les carbures de vanadium jouent un rôle important dans le contrôle de la taille

de grain austénitique. Les particules de deuxième phase, telles que les carbures et les

nitrures, peuvent influencer la croissance de grain parce qu’elles diminuent la surface

de frontière de grain et par conséquent l’énergie globale de la frontière. Il a été montré

qu’après plusieurs cycles de traitement de recuit, le vanadium est hors solution sous

forme de grosses particules (Maropoulos et al., 2007). Il n’est pas clair à quelle étape

du recuit les grosses particules ont été formée mais Maropoulos et al. (2007) supposent

qu’elles ont été développées pendant le maintien à 900◦C pendant une duré de 10 heures.

Le chrome qui est un élément alphagène, joue un rôle essentiel dans l’augmentation

de la trempabilité. Il forme des carbures du type M7C3 qui participent à la résistance à

la corrosion et s’opposent au grossissement du grain lors de l’austénitisation (Desalos,

2003). Par la présence de carbures primaires, formés lors de la solidification, le mo-

lybdène s’oppose au grossissement du grain lors de la trempe. De plus, il augmente la

trempabilité, mais à condition que la température de trempe soit suffisante pour assurer

la dissolution partielle ou totale des carbures.

La diminution de la surface des joints qui accompagne le grossissement a pour

conséquence la réduction du nombre de sites sur lesquels les grains de ferrite peuvent

germer ; cette germination est donc retardée et le temps d’incubation de la transfor-

mation est augmenté. Les courbes constituant les diagrammes de transformation se

déplacent donc vers les longues durées (vers la droite), parallèlement à l’axe des abs-
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cisses. Cet effet est généralement plus ample sur le domaine supérieur (formation de

ferrite pro-perlitique) que sur le domaine bainitique.

La morphologie des grains joue aussi, un rôle dans la croissance de grain austénit-

ique. En effet, les d’atomes de frontière sur le côté concave du joint de grain sont plus

étroitement liées que les d’atomes de frontière sur le côté convexe, parce qu’ils sont plus

étroitement entourés par les atomes voisins du même grain. Cette attache serrée des

atomes du côté concave du joint de grain devrait faire que le taux auquel les atomes

sautent à travers le joint de grain du cristal convexe vers le cristal concave est plus

grand que dans la direction opposée. Plus la courbure du joint de grain est grande, plus

grand est cet effet et plus le mouvement de joint de grain est rapide.

Il a été identifié que les grands grains se développent aux dépens des petits, et un

modèle simple décrivant le changement de l’énergie de la frontière de grain E a été

développé (Maropoulos et al., 2007), dans lequel :

−E = K · ( 1

R
− 1

Rc

) (1.1)

où R es le rayon d’un grain quelconque, Rc est le rayon critique et K est une constante.

Ce modèle indique que la croissance des grains de taille plus grande que la taille critique

causerait une diminution de l’énergie, tandis que la croissance des grains de taille plus

petite, que la taille critique causerait une augmentation de l’énergie.

Des tentatives ont été entreprises pour développer une théorie satisfaisante sur les

effets des particules de deuxième phase sur la croissance de grain et la taille de grain. Ze-

ner (voir Maropoulos et al. (2007)) a considéré l’équilibre entre la force d’entrâınement

par unité de surface pour le mouvement de joint de grain ainsi que la force de blocage

due aux particules de deuxième phase présentes dans le joint grain. Zener a développé

la relation suivante,
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Rmax =
4r

3f
(1.2)

où Rmax est le rayon de courbure maximum du grain, r et f sont le rayon et la fraction

volumique des particules, respectivement.

Cette relation suppose des particules sphériques et une distribution uniforme des

particules, ces hypothèses sont difficilement vérifiées dans la réalité. Cependant, il donne

une bonne approximation de l’effet des précipités sur la croissance de grain. Puisqu’il

peut supposer que le rayon de courbure est directement proportionnel à la taille de

grain, l’équation 1.2 prouve que la taille de grain finale à prévoir, en présence des parti-

cules de deuxième phase, dépend de la taille et de la fraction volumique des particules

(Maropoulos et al., 2007).

2.3 Taux de chauffage et affinement de grain austénitique

L’affinement de grain par plusieurs cycles d’austénitisation a été démontré par un

certain nombre de chercheurs (Maropoulos et al., 2007). Le taux de chauffage utilisé

pour l’austénitisation est un paramètre très important pour le contrôle du degré d’af-

finement de grain. Porter et Dabkowski (voir Maropoulos et al. (2007)), ont travaillé

sur un acier 5Ni− Cr −Mo− V , étudiant divers taux de chauffage et constatant que

l’affinement de grain était beaucoup plus prononcé en utilisant des vitesses de chauffage

plus rapides.

Homma (voir Maropoulos et al. (2007)) travaillant sur un acier 3.5Ni−Cr−Mo−

V , constate que la ré-austénitisation à un taux de chauffage de l’ordre de 50◦C/h ne

provoque aucun affinement de la taille de grain, tandis que pour un taux de chauffage

de l’ordre de 400◦C/h un affinement a été obtenu, indépendamment de la taille de grain

originale de l’austénite.
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Fig. 1.4: Détails du diagramme d’équilibre fer-carbone (Murry, 1998)

3 Transformations de phases dans les aciers

En se référant au diagramme fer-carbone, en dessous de 912◦C d’une part et d’autre

part de 1394◦C à 1538◦C, la structure cristalline du fer pur est cubique centrée (CC) ;

dans cet état, les atomes de fer occupent les sommets et le centre d’un cube dont l’arête,

à 20◦C, mesure 0, 2866nm. En dessous de 9912◦C, la forme cristalline du fer est dite

“fer α”, par contre entre 1394◦C et 1538◦C, elle est dite “fer δ” bien qu’elles soient

toutes deux identiques (Murry, 1998).

Entre 912◦C et 1394◦C, la structure cristalline du fer pur est cubique à face centrée

(CFC). Dans cet état, les atomes de fer occupent les sommets et les centres des faces

d’un cube dont l’arête mesure 0, 3647nm à 912◦C et 0, 3678nm à 1394◦C. Cette forme

est dite “fer γ” ou Austénite (Murry, 1998).
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3.1 Transformation au cours de chauffage (Austénitisation)

L’austénitisation a pour objet de mettre en solution le carbone et, éventuellement, les

éléments d’alliage précipités sous forme de carbures. Pour ce faire, il est nécessaire de se

placer dans les conditions où le carbone est soluble dans le fer, c’est-à-dire de provoquer,

par chauffage, la transformation du fer α en fer γ. La transformation austénitique peut

être obtenue si la température est supérieure à AC3, plus elle est élevée plus le grain

austénitique est gros et cela influence notablement les conditions de transformations au

refroidissement (Murry, 1998).

On appelle conditions d’austénitisation, les paramètres intervenant dans la trans-

formation α → γ, les principaux sont :

• la vitesse de montée en température, la nature et la teneur des éléments alliés, qui

influent sur la cinétique de transformation et les points de début et de fin de

transformation,

• la température et la durée du maintien, au-delà de AC3 pour la quantité d’austénite

nouvellement formée, qui définissent la taille de grain austénitique.

3.2 Transformations au cours de refroidissement

En refroidissement, on a l’habitude de distinguer les transformations par diffu-

sion, les transformations par cisaillement (ou martensitiques), les transformations in-

termédiaires (réactions massives ou bainitiques)
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a. Transformations par diffusion

A une température de maintien isotherme déterminée, l’austénite se décompose pen-

dant la période de croissance en agrégats ferrite-carbures après un temps d’incubation.

Cette décomposition est gouvernée par le changement de réseau cristallin du fer γ

(CFC) vers le fer α (CC) d’autant plus que l’on s’éloigne de Ac3 et par la tendance à

la formation de carbures d’autant plus facile que la température est élevée (phénomène

thermiquement activé).

En conditions anisothermes, les transformations par diffusion se produisent pour

des vitesses de refroidissement relativement faibles. En général, ces transformations

interviennent à température relativement haute et leurs cinétiques sont très sensibles à

cette dernière. Ces transformations atteignent souvent un état stable après passage par

plusieurs stades de transition métastables de stabilité croissante (Murry, 1998). Parmi

les transformations par diffusion, on distingue la transformation ferrito-perlitique.

L’augmentation de la taille de grain austénitique conduit à une augmentation de

la durée de germination du fait que celle-ci se développe essentiellement aux joints des

grains et que ceux-ci se voient diminués dans ce cas, les grains étant moins nombreux

(Cavallo, 1998).

b. Transformations par cisaillement ou transformations martensitiques

La phase mère peut être conservée par un refroidissement très rapide dans un état

d’équilibre métastable à basse température. La force motrice à la décomposition aug-

mente avec l’abaissement de température jusqu’à permettre un autre mode de transfor-

mation.
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Au-dessous d’une température dite température de début de transformation mar-

tensitique (Ms) où la force motrice devient suffisante pour faire apparâıtre un germe

stable, l’interface se propage par un cisaillement de plan et de direction déterminés

qui intéresse à la fois de grandes régions de la phase mère contenant un grand nombre

d’atomes, ce qui crée un nouveau réseau.

La distance parcourue par un atome quelconque par rapport à ses voisins est infé-

rieure à l’espacement des atomes dans le réseau. La composition de la phase mère et

de la phase produite sont les mêmes. L’exemple le plus connu est la transformation des

alliages ferreux à l’état martensitique. Le cisaillement d’un volume du cristal pour pro-

duire un nouveau réseau contenant le même nombre d’atomes implique un changement

de forme qui donne naissance à de fortes tensions élastiques.

Lorsque l’austénite formée contient davantage de carbone et d’éléments d’alliages

dissous, elle est plus trempante. Il en est de même, lorsque la transformation martensi-

tique est précédée d’une transformation par diffusion (Cavallo, 1998). La température de

fin de transformation martensitiques (Mf) est difficilement décelable. Si la température

finale est maintenue entre Ms et Mf , la transformation est incomplète et de l’austénite

subsiste (austénite résiduelle).

c. Transformations intermédiaires

En abaissant les températures de transformation d’un même alliage, on passe conti-

nûment des transformations par diffusion à hautes températures, où la mobilité ato-

mique est forte et la surfusion limitée, aux transformations martensitiques où la mobilité

atomique est négligeable et la force motrice considérable.

Des transformations mixtes sont attendues aux températures intermédiaires où la
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mobilité est faible et où la force motrice est insuffisante pour entretenir un proces-

sus complet de cisaillement. Les transformations bainitiques des aciers s’y apparentent

(Murry, 1998).

3.3 Conséquences mécaniques des transformations de phases

Les conséquences mécaniques des transformations de phases sont les suivantes (Cavallo,

1998) :

• L’évolution métallurgique conduit à une déformation de transformation du fait des

différences de compacité mises en jeu par les transformations structurales. Cette

déformation de transformation est “sphérique” et s’ajoute à la déformation pure-

ment thermique,

• En présence de contraintes mêmes inférieures à la limite élastique de la phase la

plus molle à la température considérée, il y a plasticité de transformation. Celle-ci

conduit à une déformation irréversible. Elle se produit uniquement durant l’avan-

cement de la transformation,

• Les caractéristiques mécaniques diffèrent suivant la composition métallurgique, en

particulier, les caractéristiques plastiques (limite d’élasticité notamment). Le mo-

dule d’élasticité et le coefficient de Poisson sont quant à eux, peu influencés par la

composition métallurgique. Par ailleurs, la part de l’écrouissage de la phase mère

transmise à la nouvelle phase formée au refroidissement est supposée totale ou

partielle selon le type de transformation,

• Du fait de la présence de constituants aux caractéristiques thermiques et mécani-

ques différentes, le calcul thermomécanique doit prendre en compte le comporte-

ment multiphasé du matériau à la température considérée. En général, une loi de

mélange linéaire est utilisée.
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Par ailleurs, l’état de contrainte influence les transformations structurales en modi-

fiant leur cinétique et les plages de températures auxquelles elles se produisent. Toute-

fois, cette influence est négligée par la plupart des codes industriels de calculs de struc-

tures, du fait des difficultés liées à la caractérisation expérimentale de ce phénomène,

aux manques de données existantes et à la nature totalement couplée du problème

résultant.

4 Plasticité de transformation (TRIP)

Lors d’une transformation métallurgique, certaines régions du matériau, voient leurs

volumes modifiés. Un état de contrainte interne résulte de la cohabitation entre les

régions du matériau nouvellement formé et les régions voisines. Cet état de contrainte

interne diffère d’un point à un autre de la structure. Dans la plupart des cas, cette

différence conduit au moins à la plastification du matériau voisin des régions trans-

formées, parfois même à la plastification des régions transformées elles-mêmes. Si une

contrainte extérieure est appliquée, le champ de contrainte interne peut être orienté

induisant une plastification, et une déformation plastique macroscopique est alors ob-

servée. C’est cet effet mécanique associé aux transformations de phases qui est appelé

plasticité de transformation (Petit-Grostabussiat, 2000).

La plasticité de transformation, comparé à la plasticité classique présente deux par-

ticularités macroscopiques à savoir (Taleb et al., 2001) :

• Elle peut se produire à un niveau de contrainte appliquée pour lequel, sans transfor-

mation, aucune déformation irréversible significative n’est générée,

• Sous une contrainte appliquée constante, la plasticité de transformation se développe

au moment où la transformation métallurgique se développe.
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4.1 Mécanismes du TRIP

Deux mécanismes sont responsables de ce phénomène : le mécanisme de Magee,

relatif à la transformation Martensitique, et le mécanisme de Greenwood-Johnson qui

est, quand à lui, relatif aux transformations par diffusion et aux différences entre les

caractéristiques des différentes phases.

a. Mécanisme de Magee

Selon Magee (1966) , la plasticité de transformation est due à une orientation des

phases, nouvellement formées, sous l’effet d’une contrainte appliquée (transformation

de l’austénite en martensite). Durant cette transformation, la martensite se développe

sous la forme de plaquettes générant des contraintes de cisaillement élevées dans la phase

austénitique. En absence de contrainte appliquée, les plaquettes s’orientent aléatoirement

et ont un effet global (macroscopique) isotrope. Par contre, l’application d’une contrainte

externe favorise l’orientation des plaquettes suivant une même direction, dans ce cas,

la résultante des contraintes de cisaillement ne sera donc, pas nulle ce qui va engendrer

une déformation macroscopique irréversible dans la direction de la contrainte effective

appliquée.

b. Mécanisme de Greenwood-Johnson

D’après Greenwood et Johnson (1965), la plasticité de transformation est due à

la différence de compacité entre les phases parentes et produites. En effet, la phase

austénitique est une structure cubique à faces centrées, alors que les structures fer-

ritiques sont des structures cubiques centrées, la différence de compacité entre ces

deux structures induit un changement de volume lors de la transformation. En ab-
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Fig. 1.5:
Représentation schématique de la plasticité de transformation due au
mécanisme de Magee :
(a) absence de contrainte appliquée,
(b) application d’une contrainte.

sence de contrainte externe appliquée, le tenseur microscopique des contraintes internes

est sphérique et seule une variation globale macroscopique du volume est observée.

Lorsqu’une contrainte externe est appliquée, le tenseur microscopique des contraintes

n’est plus sphérique, ce qui induit une déformation irréversible dans la direction de la

contrainte effective appliquée.

4.2 Mise en évidence expérimentale du TRIP

Les premières investigations importantes sur le sujet sont faites aux États-Unis par

Porter et Rosenthal (1959). En soumettant des éprouvettes à une contrainte extérieure,

durant toute la transformation, ils observent une déformation plastique macroscopique

proportionnelle à la charge appliquée. Ensuite Greenwood et Johnson (1965) constatent

une relation de linéarité entre la déformation de plasticité de transformation et la

contrainte appliquée jusqu’à des niveaux de contrainte équivalents à la moitié de la

limite d’élasticité de la phase austénitique (Fig. 1.7).
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Fig. 1.6:
Représentation schématique de la plasticité de transformation due au
mécanisme de Greenwood et Johnson :
(a) absence de contrainte appliquée,
(b) application d’une contrainte.

Fig. 1.7:
Plasticité de transformation finale sous différents états de contrainte.
D’après Petit-Grostabussiat (2000) :
(a) transformation α→ γ pour du fer à 910◦C,
(b) transformation α + FeC3 → γ pour un alliage Fe− 0.4C.
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Fig. 1.8:
Variation de la plasticité de transformation en fonction de la contrainte
appliquée pour une transformation complète. Acier 60NCD11. D’après
Petit-Grostabussiat (2000) :
(a) austénitisation à 1050◦C et refroidissement avec Vr = 0.5◦Cs−1,
(b) austénitisation à 1050◦C et refroidissement avec Vr = 5◦Cs−1,
(c) austénitisation à 900◦C et refroidissement rapid.

D’autres travaux se sont intéressés au problème des interactions entre la transfor-

mation martensitique et les contraintes mécaniques, on peut citer : Colette (1980),

Gautier et al. (1985), Simon et al. (1994) et Videau et al. (1995).

Les essais de plasticité de transformation consistent à superposer un chargement

thermique et un chargement mécanique. Ce dernier est appliqué au cours de la trans-

formation et ne dépasse pas la limite d’élasticité de la phase austénitique. Il peut couvrir

la totalité de la transformation, ou être appliqué durant une partie de la transformation.
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Fig. 1.9:
Influence de la contrainte axiale appliquée (de compression) avant trans-
formation sur la déformation de plasticité de transformation totale d’un
acier 35NCD16 (austénitisé à 900◦C). D’après Petit-Grostabussiat (2000).

Fig. 1.10:
Déformation plastique équivalente de transformation en fonction de la
contrainte équivalente appliquée pour différents cas de chargements bi-
axiaux. D’après Videau et al. (1995).
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5 Évaluation du TRIP

5.1 Évaluation expérimentale du TRIP

L’essai typique pour évaluer le phénomène de plasticité de transformation, se com-

pose de deux cycles thermomécaniques consécutifs sur la même éprouvette : le premier

cycle est appelé essai de dilatométrie libre, le deuxième est appelé essai de plasticité de

transformation. Dans les deux cas, l’éprouvette est soumise au même cycle thermique

qui mène à la transformation de la phase α en phase γ (austénitisation) pendant le

chauffage et à la transformation inverse, la phase γ se transforme en α, pendant le re-

froidissement (Taleb et al., 2001). La vitesse de refroidissement doit être identique pour

les deux essais, sa valeur est définie selon la phase métallurgique désirée. Pour un acier

16MND5, une transformation martensitique est obtenue à une vitesse de refroidisse-

ment de près de tandis qu’une transformation bainitique est obtenue avec . Pendant

l’essai de dilatométrie libre, l’éprouvette est seulement soumise à la variation de la

température. Dans l’essai de plasticité de transformation, une charge est appliquée à

l’éprouvette juste avant le début de la transformation au cours du refroidissement. Cette

charge peut être maintenue pendant toute la durée de la transformation (Taleb et al.,

2001).

La différence entre les déformations mesurées dans la plasticité de transformation

et les essais de dilatométrie libre donnent l’évolution de la plasticité de transformation

en fonction de la température. En outre, l’essai de dilatométrie libre permet d’avoir

l’évolution de la fraction volumique de la nouvelle phase formée (z) en fonction de la

température (Taleb et al., 2001).

La déformation de plasticité de transformation peut être définie par les caractérist-

iques principales suivantes : sa valeur finale comparée à la valeur de la contrainte ap-
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pliquée, son évolution suivant la progression de la transformation et sa dépendance à

l’égard des caractéristiques de la contrainte appliquée.

Fig. 1.11:
Essai de dilatométrie libre :
(a) Cycle thermique menant à la transformation de la phase ferritique en
phase austénitique pendant le chauffage et à la transformation opposée
pendant le refroidissement,
(b) Aucune charge n’est appliquée pendant le cycle,
(c) Déformation thermique en fonction de la température dans un essai
de dilatométrie libre menant à la transformation martensitique.

Généralement l’évaluation expérimentale de la plasticité de transformation n’est pas

toujours une tache facile. En effet, la plasticité de transformation est supposée égale

à la différence entre la déformation totale (sans la déformation élastique) observée

pendant l’essai de plasticité de transformation et la déformation observée pendant la

même transformation mais sans contrainte appliquée (essai de dilatométrie libre). Cette

hypothèse implique que la déformation totale est considérée comme la somme de trois

composants (équation 1.3) : thermique, élastique et plastique de transformation. Une

telle hypothèse est valide si la contrainte appliquée ne produit ni la plasticité classique

ni le fluage. Malheureusement, il est constaté que ces conditions ne sont pas toujours

vérifiées.

εtotal = εe + εthm + εp (1.3)
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Fig. 1.12:
Essai de plasticité de transformation :
(a) ) Cycle thermique menant à la transformation de la phase ferritique
en phase austénitique pendant le chauffage et à la transformation op-
posée pendant le refroidissement,
(b) Une force est appliquée, juste avant le début de la transformation
bainitique, et maintenue jusqu’à la température ambiante,
(c) Déformation totale (thermique + élastique + plasticité de trans-
formation) en fonction de la température dans l’essai de plasticité de
transformation sur la transformation martensitique.

où,

εp = εtp + εpc (1.4)

avec,

εe : déformation macroscopique élastique,

εthm : déformation macroscopique thermo-métallurgique associée à l’augmentation

de volume due à la dilatation thermique et à la déformation de transformation

lors du changement : de phase α → γ,

εp : déformation macroscopique plastique,

εpt : déformation de plasticité de transformation (TRIP),

εpc : déformation macroscopique de plasticité classique.

La contrainte externe appliquée étant très inférieure à la limite élastique de la phase
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γ du matériau, il n’y a donc pas de εpc,

⇒ εtotal = εe + εthm + εpt (1.5)

Fig. 1.13:
Évolution de la plasticité de transformation en fonction de la
température : (transformation bainitique d’un acier 16MND5 sous une
contrainte de 24MPa). (Taleb et al., 2001).

On considère que l’“essai de plasticité de transformation” nous donne la déformation

totale εtotal. l’“essai de dilatométrie libre” nous donne la déformation thermométallurgique

εthm dont une partie est associée à l’augmentation de volume lors du changement de

phase. On obtient alors le TRIP en soustrayant de la déformation obtenue par l’“essai

de plasticité de transformation” la déformation élastique donnée par la loi de Hooke et

la déformation obtenue par l’“essai de dilatométrie libre”.

⇒ εpt = εtotal − εthm − εe (1.6)
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5.2 Coefficient de plasticité de transformation, k

Le rapport entre la valeur finale de plasticité de transformation et la contrainte

(constante) appliquée durant la transformation, est généralement appelé paramètre de

plasticité de transformation, k. Ce paramètre est généralement considéré constant pen-

dant la transformation. Le paramètre k peut être considéré comme une fonction f1

(Petit-Grostabussiat, 2000). Cette fonction dépend de la variation volumique relative

entre les phases mère et fille, et de la limite d’élasticité de la phase austénitique.

Fig. 1.14:
Évolution du coefficient de plasticité de la transformation en fonction
de la fraction volumique de la bainite formée. Comparaison entre les
modèles de Greenwood-Johnson, d’Abrassart et de Leblond (Taleb et al.,
2001).

D’après Taleb et al. (2001), le paramètre de plasticité de transformation (k) peut

être considéré comme constant pour une transformation donnée, il est expérimentalement

identifié comme le rapport de la norme finale de la plasticité de transformation divisé par

la norme de la contrainte appliquée. Cette hypothèse est valide sous deux conditions :
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• la contrainte appliquée ne doit pas dépasser le seuil pour lequel elle cesse d’être

proportionnelle à la plasticité de transformation finale,

• la contrainte appliquée ne doit provoquer ni la plasticité classique ni le fluage.

Ces deux conditions sont bien vérifiées dans le cas où la contrainte appliquée est

équivalente au quart de la limite d’élasticité conventionnelle de la phase austénitique.

La littérature nous donne quelques expressions analytiques exprimant ce paramètre.

Ces expressions sont résumées dans le tableau 1.1 :

Référence
Greenwood et Johnson

(1965)

Arbrassart

(1972)

Leblond et al.

(1989)

Expression
5
2

∆ε12
σ1
y

3
4

∆ε12
σ1
y

2
∆ε12

σ1
y(ε

eff
1 )

Tab. 1.1: Expressions principales du coefficient de plasticité de transformation k

5.3 Modélisation du TRIP

Les principaux modèles existants, décrivant la plasticité de transformation en se

basant sur le mécanisme de Greenwood-Johnson, peuvent être représentés par le pro-

duit de 3 fonctions (Taleb et al., 2001). La première fonction exprime la dépendance

aux caractéristiques relatives à la phase parente et aux phases produites. Ces ca-

ractéristiques peuvent dépendre du taux de transformation. La seconde fonction ex-

prime la dépendance vis-à-vis de l’évolution de la transformation. La troisième fonction

exprime la dépendance par rapport aux caractéristiques de la contrainte appliquée et à

la limite élastique du mélange qui dépend, quand à elle du taux de transformation.
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ε̇pt = k(
∆V

V
; σy

1) · f2(z) · ż · f3(S, σy(z)) (1.7)

où

∆V
V

: la différence de volume relative entre la phase parente est les phases produites,

σy
1 : la limite élastique de la phase la plus faible (phase parente),

z : la fraction volumique de la martensite produite,

S
¯

: le tenseur déviateur des contrainte dû au chargement appliqué,

σy : la limite élastique du mélange.

La plupart des modèles ont été développés sur la base du mécanisme de Greenwood-

Johnson où l’on ne considère que la croissance diffusive d’une nouvelle phase de plus

faible compacité par rapport à la phase parente et aux propriétés élasto-plastiques

différentes. Aussi, ces modèles ne conviennent à priori qu’aux transformations à ca-

ractère diffusif. Cependant, ces modèles ont déjà montré leur pertinence pour la prédi-

ction macroscopique du TRIP au cours de transformation martensitique dans des si-

tuations classiques sous chargement monotone.

a. Modèle de Greenwood et Johnson

Le premier modèle est proposé par Greenwood et Johnson (1965) pour déterminer

le TRIP dans le cas unidimensionnel, son expression est comme suivante :

εpt =
5

6

∆V

V

σ

σ1
y

(1.8)

avec :

5 - Évaluation du TRIP 31



1 - Étude Bibliographique

σ1
y : la limite élastique de la phase la plus molle,

∆V
V

: la variation de volume due au changement de phase,

σ : la contrainte appliquée (tenseur uniaxial).

b. Modèle de Mitter

Plus tard, Mitter (voir Petit-Grostabussiat (2000)) confirme le modèle de Greenwood-

Johnson par son modèle :

εpt =
∆V

V

α

σ1
y

+
β

σ2
y

σ (1.9)

avec :

σ2
y : la limite élastique de la phase la plus dure,

α, β : des coefficients dépendant de l’ordre de la transformation

(α varie de 0.06 à 0.28 ; β varie de 0.45 à 0.78).

c. Modèle de Abrassart

Une autre expression est développée par Arbrassart (1972) qui permet de décrire

l’évolution du TRIP en fonction de la proportion volumique de la phase formée z.

Elle conduit souvent à des valeurs de plasticité de transformation 3 fois inférieures aux

résultats expérimentaux :

εpt =
1

4σ1
y

∆V

V
(3z − 2z3/2)σ (1.10)
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d. Modèle de Desalos

Desalos (1981) contribue à l’élaboration d’une formulation qui permet de déterminer

la vitesse de plasticité de transformation en fonction de la contrainte appliquée et du

taux de phase nouvellement formée.

En se basant sur les résultats d’essais de dilatométrie sous une charge de compres-

sion durant la transformation au refroidissement (bainitique ou martensitique) pour un

acier A533 (acier de composition équivalente au 16MND5), Desalos (1981) propose la

formulation suivante :

εpt = k · z · (2− z) · σ (1.11)

k est le facteur de plasticité de transformation, k =
εpt

final

σapp
.

Toutefois, cette formulation reste liée au cas d’un chargement uniaxial et constant.

e. Modèle de Fischer

De leur côté, Fischer et al. (2000) adoptent une analyse micromécanique visant à

inclure non seulement le mécanisme de Greenwood et Johnson mais aussi le mécanisme

de Magee. Ses travaux le conduisent à proposer l’expression suivante :

εpt =
5

4σ∗y

[

(

∆V

V

)2

+
3

4
γ2

]
1

2

S (1.12)

avec :

σ∗y =

(

1− (σ1
y/σ

2
y)

ln(σ1
y/σ

2
y)

)

où :
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σy∗ : est calculée à partir des limites élastiques de la phase élastique et des phases

ferritiques,

γ : est la partie déviatorique de la déformation de transformation.

f. Modèle de Leblond

Leblond et al. (1989) considèrent un volume macroscopique qui contient deux phases.

La déformation totale peut être décomposée en 3 parties :

εtotal = εe + εth + εp (1.13)

A partir de l’hypothèse de l’homogénéité élastique : la déformation macroscopique

est la moyenne de celles microscopiques :

Ee = 〈εe〉V

et aussi,

Eth = 〈εth〉V et Ep = 〈εp〉V

Ee : peut être déterminée à partir de la loi de Hooke,

Eth : peut être déterminée à partir d’un essai de dilatométrie libre,

Ep : se compose de la plasticité classique et de la partie déviatorique de la

déformation de transformation.

Ėp = (1− z)〈ε̇p
1〉V1

+ z〈ε̇2
p〉V2

+ ż〈∆εp
1→2〉F (1.14)
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ε̇p
i : taux de déformation plastique microscopique de la phase i,

∆εp
1→2 : partie déviatorique de la déformation de transformation,

〈∆εp
1→2〉F : valeur moyenne de ∆εp

1→2 sur le front de la transformation F .

D’après (Leblond et al., 1989) , le dernier terme de l’équation(1.14) qui explique

la moyenne déviatorique de la déformation de transformation disparâıt quand il n’y a

aucune orientation préférée (mécanisme de Greenwood et Johnson). D’autre part, le

second terme de l’équation (1.14) disparâıt aussi en supposant que la phase produite

est élastique.

⇒ Ėp = (1− z)〈εp
1〉V1

(1.15)

Ėp = (Ėpc) + Ėpt (1.16)

où,

Ėpt = (1− z)〈δε
p
1

δz
〉V1

ż (1.17)

En tenant compte de la plasticité standard de Von Mises et en supposant l’uniformité

de σy
1 ,

⇒ Ėpt = (1− z)
3

2

1

σy
1

〈δε
eq
1

δz
.s1〉V1

ż (1.18)

Grâce aux hypothèses suivantes :

– négligence de la corrélation entre s1 et
δεeq

1

δz
,
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Fig. 1.15: Géométrie considérée par Leblond et al. (1989) pour l’évaluation de〈 δε
eq

1

δz
〉V1

.

– on admet que la valeur moyenne S1 de s1 dans V1 est égale à la moyenne macro-

scopique.

Pour évaluer la moyenne 〈 δεeq
1

δz
〉V1

qui apparâıt dans l’équation (1.18). Leblond et al.

(1989) utilisent le modèle micromécanique d’une phase produite sphérique qui se dévelo-

ppe sphériquement dans la phase parente sous charge extérieure faible (Fig. 1.15).

Deux hypothèses sont faites :

• Les déformations élastiques sont beaucoup plus petites que les déformations plas-

tiques dans la phase austénitique,

• Les forces de compression qui ont été provoquées par la croûte γ sur le noyau de α

ont un effet négligeable sur le volume du dernier.

Ceci conduit à :

〈δε
eq
1

δz
〉V1

= −2∆ε12

1− z
ln(z) (1.19)
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⇒ Ėpt =
2∆ε12

σy
1

ln(z)ż
3

2
S (1.20)

Afin d’éviter la singularité en début de transformation qui apparâıt dans l’équation

1.20, Leblond et al. (1989) introduisent un seuil “calé” sur des simulations numériques.

Ėpt =



















0 si z ≤ 0.03

−2∆ε12

σy
1

ln(z)ż 3
2
S si z > 0.03

(1.21)

Pour permettre l’application de contraintes significatives (proches de la limite d’élast-

icité de l’austénite), une fonction h
(

σeq

σy

)

calée aussi sur des simulations numériques,

est introduite :

Ėpt =



















0 si z ≤ 0.03

−2∆ε12

σy
1

ln(z)ż 3
2
sinh(σeq

σy ) si z > 0.03

(1.22)

avec,

h
(

σeq

σy

)

=



















1 si σeq

σy ≤ 1
2

1 + 3.5
(

σeq

σy − 1
2

)

si σeq

σy > 1
2

(1.23)

où σy est la limite d’élasticité de l’ensemble des 2 phases.

g. Modèle de Taleb et Sidoroff

Taleb et Sidoroff (2003) ont repris le modèle de Leblond en vérifiant les effets des

différentes hypothèses de comportement admises par Leblond pour tenter de lever la
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Fig. 1.16:
Nouvelle géométrie prise à l’étude pour l’analyse micromécanique consi-
dérée par Taleb et Sidoroff (2003).

singularité à l’origine (z = 0). Plusieurs cas ont été étudiés en considérant une géométrie

sphérique identique au modèle de Leblond (Fig. 1.16).

L’étude a permis de comprendre les conséquences des hypothèses de Leblond dont

certaines s’obtiennent naturellement. Elle a permis également d’étendre ce modèle en

levant la singularité à l’origine. L’expression du modèle proposé est la suivante :

Ėpt =



















−2∆ε12

σy
1

ln(zl)ż
3
2
S si z ≤ zl

−2∆ε12

σy
1

ln(z)ż 3
2
S si z > zl

(1.24)

avec,

zl =
σy

1

2∆ε12
.
4µ + 3K

9.µ.K
(1.25)

où :

zl : est la fraction volumique limite de la phase nouvellement formé à partir
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de laquelle toute l’austénite est plastifié,

kc : est le modules de compressibilité

µ : est le modules de cisaillement en élasticité.

Sur la figure 1.16, Ae et Ap sont des régions élastique et plastique de la phase

parente (1) qui contient la phase produite (2). R1 et R2 sont des rayons qui définissent

la frontière de deux phases, ξ est la frontière entre deux zones élastique et plastique.

Ensuite, en reprenant les remarques de Leblond, Taleb et Sidoroff (2003) utilisent

la loi linéaire d’écrouissage suivante : σy
1 = σy,0

1 + hEeff
1 . Celle-ci permet de donner une

description précise du durcissement local.

σy,0
1 , h et Eeff

1 sont respectivement la limite élastique initiale de la phase austénit-

ique, le module d’écrouissage et la moyenne de la déformation plastique.

Ėpt =



















−2∆ε12

σy
1

ln(z1)ż si z ≤ zl

−2∆ε12

σy
1

ln(z)ż si z > zl

(1.26)

Concernant ce modèle, comparé au modèle de Leblond, il n’est pas nécessaire de

supposer que la plasticité de transformation ne commence qu’au-delà de 3% de l’avan-

cement de la transformation, puisque il considère un taux de phase limite.

6 Effet de la taille de grain sur le TRIP

La cinétique des transformations γ → α hors équilibre peut être modifiée en fonction

de certaines conditions dans lesquelles se déroule la transformation.

6 - Effet de la taille de grain sur le TRIP 39



1 - Étude Bibliographique

C’est ainsi qu’interviennent :

• les conditions d’austénitisation,

• un écrouissage éventuel de l’austénite,

• les contraintes appliquées à l’austénite pendant sa transformation,

• les ségrégations dans le volume d’acier considéré.

Les conditions d’austénitisation ont une influence importante sur la cinétique de la

transformation γ → α en intervenant sur deux processus :

• le grossissement des grains d’austénite,

• la mise en solution des carbures et précipités.

Le grossissement des grains d’austénite intervient lorsque les conditions sont telles

que l’énergie libre peut être diminuée par une réduction de la surface des joints des

grains. Les conditions favorables sont réunies lorsque le métal est porté à haute temp-

érature et qu’aucun obstacle ne vient freiner la migration des joints. Le phénomène est

thermiquement activé avec une énergie apparente d’activation, dans le cas des aciers,

de l’ordre de 75 kJ/(mol◦ K) (Murry, 1998). Ajoutons que l’expérience montre que

le grossissement des grains d’austénite favorise aussi le développement de structures

aciculaires, notamment dans le domaine de formation de la ferrite.

En effet, toute élévation de la température d’austénitisation permet de compléter la

mise en solution des carbures et, par là même, entrâıne un enrichissement de l’austénite

en carbone et en éléments d’alliage, éléments qui peuvent alors faire sentir leur influence

sur la cinétique de la transformation. Mais cette élévation de température et la mise en

solution concomitante des carbures peuvent favoriser par ailleurs le grossissement des

grains d’austénite.
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En cherchant dans littérature, on trouve peu de travaux qui se sont intéressés aux

influences de la taille des grains austénitiques sur la plasticité de transformation ; cer-

taines études datent des débuts des années 80. Parmi ces études, on peut citer les tra-

vaux de Desalos (1981) visant la détermination de l’évolution de la limite d’écoulement

et du taux de consolidation en fonction de la température pour différentes conditions

d’austénitisation. En revanche, nous trouverons beaucoup de travaux qui s’intéressent

aux effets de la taille de grain austénitique sur les paramètres métallurgiques de la

transformation au refroidissement, ci-dessous nous donnons un bref aperçu.

6.1 Taille de grain et température de début de transformation

martensitique

La taille de grain de la phase mère est un des facteurs considérables existants,

capables d’affecter les paramètres de la transformation de phase en particulier, la

température d’austénitisation, la température de début de la transformation martensi-

tique (MS) ainsi que sur le taux de la transformation.

Une étude récente (Joong-Hwan et Chong-Sool, 1998), met en évidence la relation

entre l’énergie de défaut d’empilement et la formation de la martensite (ǫ) et sur la

forte dépendance de le taille de grain austénitique. Joong-Hwan et Chong-Sool (1998)

proposent une formulation donnant la température de début de la transformation mar-

tensitique en fonction de l’inverse de l’énergie de défaut d’empilement pour un alliage

Fe−Mn.

D’après Joong-Hwan et Chong-Sool (1998), la température de début de transforma-

tion martensitique MS augmente rapidement avec l’augmentation de la taille du grain

austénitique, elle se sature vers 35 µm, puis elle augmente lentement pour des grains

plus grossiers. L’énergie des défauts d’empilement, en revanche, diminue fortement jus-
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Fig. 1.17:
Variation de la température Ms avec la taille de grain austénitique :
(a) pour un alliage Fe− 18%Mn (Joong-Hwan et Chong-Sool, 1998),
(b) pour un alliage Fe− 0.13C− 5Ni− 2.27Mn (Yang et Bhadeshia, 2009).

qu’à 35 µm, au delà de cette valeur, elle est légèrement abaissée.

En se basant sur ces observations, Joong-Hwan et Chong-Sool (1998) établirent une

relation linéaire entre la température de début de transformation martensitique (MS) et

l’inverse de l’énergie de défaut d’empilement, c’est-à-dire la probabilité du défaut d’em-

pilement. Ce résultat suggère que la variation de MS avec la taille du grain austénitique

dépend fortement du changement dans l’énergie des défauts d’empilement.

6.2 Taille de grain et taux de transformation

Dans une simulation numérique de la réponse mécanique locale d’un grain austé-

nitique pour un acier au carbone multiphasé, Turteltaub et Suiker (2006) ont montré

que la réponse mécanique locale d’un grain transformé d’austénite résiduelle dépend

fortement de la taille et de l’orientation de grain.
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Fig. 1.18:
Effet de l’énergie de défaut d’empilement (alliage Fe− 18%Mn)
(Joong-Hwan et Chong-Sool, 1998) :
(a) Variation de l’énergie de défaut d’empilement avec la taille de grain
austénitique,
(b) Variation de la température MS avec l’inverse de l’énergie de défaut
d’empilement.

Turteltaub et Suiker (2006) trouvent que, pour des grains chargés dans les directions

[111], le taux de la transformation |dξA/de11| est inférieur pour des tailles de grain

plus petites tandis que pour des grains chargés dans les directions [100] le taux de

transformation est plus haut pour des tailles de grain plus petites. En outre, il est

intéressant d’observer que les grains d’austénite chargés dans les directions [111] ne se

transforment pas entièrement en martensite ; la quantité non transformée d’austénite

augmente quand la taille de grain devient plus petite.

En revanche, les grains d’austénite chargés dans les directions [100] sont plus favora-

blement orientés pour la transformation, ils se transforment entièrement en martensite,

qui se produit à environ 10 % de déformation pour toutes tailles de grain.

Dans leurs simulations, Turteltaub et Suiker (2006) trouvent des transformations

inachevées pour des grains chargés dans les directions [111], en particulier quand la

taille de grain est réduite. En revanche, les grains qui ont été chargés dans les directions
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Fig. 1.19:
Fraction volumique moyenne de l’austénite ξA en fonction du logarithme
de la déformation axiale moyenne e11 pour différentes valeurs de la taille
de grain d0 :(Turteltaub et Suiker, 2006)
(a) orientation du grain [111]A,
(b) orientation du grain [100]A.

[100] se transforment entièrement en martensite. En outre, pour cette orientation, la

déformation dans l’austénite est plus homogène pour de plus petits grains, ce qui induit

une contrainte effective plus élevée de transformation.

La simulation proposée par Turteltaub et Suiker (2006) permet d’avoir une prédi-

ction qualitative des effets les plus signifiants de la taille de grain pendant l’étape initiale

de la transformation. Par contre, ce modèle n’inclut pas la déformation plastique dans

l’austénite due à la transformation martensitique. Ces effets sont susceptibles de jouer

un rôle important aux niveaux élevés de contrainte.

6.3 Taille de grain et plasticité de transformation

L’influence de la taille de grain austénitique sur la plasticité de transformation a

été négligée dans la plupart des études (tous les paramètres de transformation, pour le

refroidissement, ont été déterminés pour les mêmes conditions d’austénitisation) et peu

d’auteurs se sont intéressés à cette influence.
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Les caractéristiques mécaniques d’un métal sont d’autant plus élevées que son grain

est plus fin. La limite d’élasticité, par exemple, dépend de l’inverse de la racine carrée

de la taille de grain d selon la loi de Hall-Petch (voir Murry (1998)). La relation de

Hall-Petch relie la contrainte seuil à la taille de grain par la relation :

σy = σ0 + kd−1/2 (1.27)

où d est la taille de grain, σ0 la contrainte de friction et k le facteur de Hall-Petch.

L’interprétation physique de cette relation repose sur la théorie d’empilement des dis-

locations du même signe, générée par une source de Frank-Read.

Dans sa formulation initiale, la relation de Hall-Petch relie la contrainte d’écoule-

ment à la taille de grain. Appliquée à des matériaux métalliques en plasticité cristalline,

elle est à l’origine de nombreuses discussions. L’interprétation physique de la relation

de Hall-Petch repose sur des mécanismes basés sur la théorie des dislocations :

a- Empilements de dislocations : l’augmentation de la contrainte aux joints de

grains est due à la formation d’empilements de dislocations. A terme, cette concen-

tration de contrainte conduit à l’activation de sources de dislocations dans les grains

voisins ; le glissement se propage de grain en grain.

b- Interaction entre dislocations : plus le grain sera petit, plus la densité de

dislocations sera élevée pour une déformation donnée.

c- Le joint de grain comme source de dislocations : la concentration de contrainte

créée à l’origine par les empilements de dislocations n’est pas nécessaire pour activer

le glissement de grain à grain. Ce sont alors les joints de grains, qui sous l’action d’un
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chargement extérieur, se comportent comme des sources de dislocations.

Fig. 1.20:
Évolution avec la température (Desalos, 1981) :
(a) de la déformation de la limite d’écoulement σ0.002 de l’austénite
métastable de l’acier A533 austénitisé à 950◦C pendant 3 min (la vitesse
de déformation est de 0.1s−1),
(b) de la déformation de taux de consolidation ∆σ/∆ε (pour ε < 0.02) de
l’austénite de l’acier A533 austénitisé à 950◦C pendant 3 min.

Rares sont les travaux qui se sont intéressés à l’effet de la taille de grain sur le

phénomène de plasticité de transformation. Dans ces travaux sur la transformation bai-

nitique de l’acier A533. (Desalos, 1981), introduit l’effet de la taille de grain austénitique

en essayant de déterminer l’évolution de la limite d’écoulement et du taux de consolida-

tion en fonction de la température pour différentes conditions d’austénitisation (pour

deux cas : grain austénitique fin et gros).

Les essais de compression (ou traction), effectués par Desalos (1981) sur l’austénite

métastable à T > 500◦C, permettent de d’écrire l’évolution de la limite élastique de

l’austénite sous la forme :

σ = Kεm · ε̇n (1.28)

où ε̇ est la vitesse de déformation, m et n sont des coefficients qui dépendent des

conditions initiales d’austénitisation (composition de la solution solide austénitique, et
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Fig. 1.21:
Évolution avec la température (Desalos, 1981) :
(a) de la déformation de la limite d’écoulement σ0.002 de l’austénite
métastable de l’acier A533 austénitisé à 1250◦C pendant 3 min,
(b) de la déformation de taux de consolidation de l’austénite de l’acier
A533 austénitisé à 1250◦C pendant 3 min.

Fig. 1.22:
Évolution de la déformation longitudinale avec la fraction volumique
transformée (y) pour l’acier A533 (Desalos, 1981) :
(a) austénitisé à 900◦C pendant 3 min, transformé de manière isotherme
à 500◦C et soumis à une contrainte uniaxiale σ1 = 4.2daN/mm2 ou
σ2 = 7.3daN/mm2,
(b) austénitisé à 1250◦C pendant 3 min et soumis à une contrainte uni-
axiale σ1 = 4.8daN/mm2 ou σ2 = 8daN/mm2 entre 650◦C et l’ambiante.
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taille du grain austénitique). Desalos (1981) considère, pour une première approximation

de son modèle élasto-plastique, la limite d’écoulement σ0.002 à ε = 0.002 et le taux de

consolidation
∆σ
∆ε = σ0.02−σ0.002

0.02 .

Desalos (1981) trouve que la limite d’écoulement semble évoluer lentement au delà

de 600◦C après austénitisation à 1250◦C (austénite à gros grains).

7 Conclusion

La plupart des études concernant les conséquences mécaniques et métallurgiques

sur les transformations en phase solide dans les aciers ont, souvent, négligé les ef-

fets de la taille de grain austénitique, surtout sur la plasticité de transformation.

Bien que des modèles mathématiques (Ashby et Easterling (1982), Leblond et Devaux

(1984)) ont été établis décrivant l’évolution du grain austénitique au cours du chauf-

fage (austénitisation) afin de prédire la grosseur du grain austénitique en fonction de

la température en incluant les effets des éléments d’alliage. La majorité des résultats

présentés ne concernait que les mêmes conditions d’austénitisations.

Par ailleurs, il a été mis en évidence l’effet de la taille de grain sur les propriétés

mécanique de l’austénite métastable au cours de la transformation bainitique d’un

acier 16MND5 (Desalos, 1981). Il reste, quand même, de mettre le point sur les

autres paramètres de la plasticité de transformation pour des différentes conditions

d’austénitisation (influence de la taille de grain austénitique).

Le travail à suivre doit permettre l’établissement d’une base de données fiable afin

de permettre d’introduire l’effet de la taille de grain austénitique sur la plasticité de

transformation dans les modèles existants et établir un programme d’essais de plasticité

de transformation sous différentes conditions d’austénitisation en tenant compte de :
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• la composition chimique (teneurs en élément d’alliage) de l’acier de l’étude, qui est

dans notre cas, le 35NCD16,

• les températures d’austénitisation et les vitesses de chauffe,

• les durées de maintien à hautes températures s’il est le cas.

Ont doit aussi, en s’appuyant sur les modèles déjà présentés, prédire la taille de

grain austénitique et vérifier par la suite, à l’aide des simulations expérimentales et en

utilisant les techniques micrographiques pour déterminer la taille de grain austénitique

pour chaque condition d’austénitisation.
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Chapitre 2

Méthodologie expérimentale

1 Introduction

Dans le présent chapitre, nous détaillerons les différentes expériences menées au

cours de la thèse. En premier lieu, nous donnerons quelques informations sur le matériau

de l’étude et les démarches expérimentales adoptées. Ensuite, nous traiterons les différentes

études expérimentales de l’effet de la taille de grain austénitique sur la plasticité de

transformation. Ce chapitre sera divisé en deux parties : i) la première, concerne l’étude

de l’évolution de la taille de grain austénitique en fonction des conditions d’austé-

nitisation, à savoir la température et le temps de maintien ii) la deuxième partie,

quant à elle, s’intéresse aux essais de plasticité de transformation en reproduisant

quelques conditions d’austénitisation adoptées dans la première partie afin de corréler

les résultats des essais avec l’évolution de la taille de grain austénitique.

Le but principal des essais présentés dans ce chapitre est la corrélation entre la taille

de grain austénitique et l’évolution de la plasticité de transformation. Ces essais permet-

tront également la détermination des paramètres liés au comportement thermo-mécano-

métallurgiques de l’acier 35NCD16 (dépendant de la température). Le moyen utilisé

pour cette caractérisation se traduit par la mise en œuvre des essais de dilatométrie
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libre et de plasticité de transformation sous différentes conditions d’austénitisation et

de chargement mécanique complexe.

Avant de mener l’étude proprement dite, nous présenterons le matériau utilisé dU

points de vue des caractéristiques physiques, mécaniques et métallurgiques ; ainsi que

les dispositifs expérimentaux utilisés.

2 Matériau, éprouvettes et dispositifs d’essais

2.1 Matériau de l’étude

Le matériau étudié est un acier faiblement allié à basse teneur en carbone. La nuance

d’acier est désigné 35NCD16 (par la norme française) ou 36NiCrMo16 (par la norme

DIN), fournie par “Thyssen-Senard”. La trempabilité de cet acier, pratiquement sans

limite (Fig. 2.1), et sa grande ténacité (environ 60J/cm2 avec une limite élastique à

0.2% d’environ 1500 MPa) font qu’il soit choisi pour des pièces fortement sollicitées

ou très ouvragées, quelles que soient leurs dimensions tels que les organes de transmis-

sion, pignons, arbres, frettes pour l’aéronautique, les machines-outils et la mécanique

générale.

Une analyse de composition chimique par spectromètre de masse a été réalisée sur

un échantillon d’acier 35NCD16. La composition chimique du matériau est donnée

dans le tableau 2.1. La composition nominale donnée par le fournisseur est comparé

avec celle obtenue par l’analyse.
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C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu Fe

0.35 0.29 0.48 0.21 0.011 1.81 3.78 0.27 0.17 Balance

Tab. 2.1: Composition chimique de l’acier 35NCD16 (teneur massique en %)

Notre choix s’est porté sur cet acier car il présente une transformation de phase

d’austénite en martensite pour des vitesses de refroidissement faible. En effet, pour

cet acier, le refroidissement conduit, quelle que soit la vitesse, à une transformation

martensitique (Fig. 2.2). L’examen de la microstructure au microscope optique montre

une structure totalement martensitique très fine comme le montrent les métallographies

de la figure 2.3a. Pour une telle microstructure, les joints de grain austénitique ne sont

pas aisément observables avec une attaque chimique usuelle. Cela nécessite l’emploi de

méthodes spécifiques pour la révélation des anciens joints de grain austénitique.

Fig. 2.1: Courbes de trempabilité Jominy de l’acier 35NCD16 (Haker et Glavar, 2005).
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Fig. 2.2:
Diagramme de transformation en refroidissement continu (TRC) de
l’acier 35NCD16 (Desalos, 2003).
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Fig. 2.3:
Microstructure de l’acier 35NCD16 trempé à l’eau :
(a) Microscope optique. Attaque Nital (4%).(Murry, 1998),
(b) Image MEB (LGM-EMP). Attaque acide picrique + Nital (4%).

2.2 Éprouvette et dispositif d’essai

Les éprouvettes sont prélevées sur des ronds bruts de l’acier 35NCD16 de 35 mm de

diamètre. L’éprouvette d’essai est un tube mince avec deux têtes massives (Fig. 2.4). La

partie centrale, un cylindre tubulaire, nous permet d’obtenir un champ de contraintes

quasi-homogène ainsi qu’un gradient de température négligeable, à travers la section

du tube. Les champs de contraintes et de déformations ont la forme suivante :

σ =











0 0 0

0 0 σθz

0 σθz σzz











, ε =











εrr 0 0

0 εθθ γθz/2

0 γθz/2 εzz











(2.1)

Les contraintes axiales et de cisaillement appliqués à l’éprouvette sont calculées à

partir de la force de traction F et du couple de torsion C :
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σ =
F

S
(2.2)

où, S = π (r2
ext − r2

int).

τ =
C

Io/rmoy
(2.3)

où, Io = π
2

(r4
ext − r4

int) et rmoy =
rext+rint

2
.

Avec,

S : section de la zone utile de l’éprouvette,

rmoy : rayon moyen de la section de la zone utile de l’éprouvette,

rext : rayon extérieur de la section de la zone utile de l’éprouvette,

rint : rayon intérieur de la section de la zone utile de l’éprouvette,

Io : moment d’inertie de la section.

Avant tout essai, les éprouvettes subissent un traitement thermique qui conduit à

l’austénitisation dans le but d’avoir le même état initial mécanique et métallurgique.

Ce traitement thermique consiste en un chauffage jusqu’à 1050 ◦C, un maintien d’une

heure suivi d’un refroidissement lent dans le four. Le processus entier est exécuté sous

vide.
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2 - Méthodologie expérimentale

Fig. 2.4: Géométrie de l’éprouvette.

Chargement thermique

Le chauffage de la partie utile de l’éprouvette est assuré par induction électroma-

gnétique. Cette configuration permet une montée plus rapide en température et ne

requière aucune isolation électrique de l’éprouvette. Le refroidissement est piloté par

la circulation d’un gaz (azote) à l’intérieur de l’éprouvette et de l’argon sur la surface

extérieure.

Les mesures de températures sont faites via quatre thermocouples type K (Chromel

- Alumel) microsoudés en plusieurs points sur la zone utile de l’éprouvette pour vérifier

l’homogénéité de la température. Les essais sont réalisés sous atmosphère protectrice

(argon) afin d’éviter toute oxydation ou décarburation de l’éprouvette.

Chargement mécanique

Le chargement mécanique est appliqué grâce à une machine hydraulique d’essais

thermomécanique multiaxiale (traction - torsion - pression interne) MTS équipée d’une
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Fig. 2.5: Vue générale du dispositif d’essai (ERMECA/GPM - Rouen).

chambre climatique (Fig. 2.5).

La mesure de l’allongement et la rotation de la zone utile se fait à l’aide d’un ex-

tensomètre bi-axial MTS opérant à hautes températures. L’extensomètre est refroidi à

l’eau afin d’assurer un fonctionnement à une température fixe de 20 ◦C afin d’éviter

toutes perturbations lors de la mesure. La distance entre les tiges en alumine de l’ex-

tensomètre (dont les extrémités, de forme adéquate, sont en contact avec les extrémités

de la zone utile) est de 25 mm.
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3 Corrélation : traitement thermique - évolution de

la taille de grain

Dû à son influence sur la microstructure et les propriétés mécaniques et électriques,

la détermination de la taille initiale des grains de l’austénite des matériaux devient

d’une très grande importance dans les études métallurgiques (Garćıa de Andrés et al.,

2001). La détermination de la taille initiale du grain exige, en principe, deux étapes

distinctes : la révélation des joints de grain et la mesure de celle-ci. Aujourd’hui, les

procédures à suivre pour la mesure de la taille de grain austénitique sont très bien

connues. D’autre part, les techniques de révélation des joints de grains dépendent de

la composition chimique des aciers, du traitement thermique correspondant ainsi que

d’autre facteurs (Garćıa de Andrés et al., 2001).

3.1 Préparation des échantillons pour la détermination de la

taille de grain

L’obtention de la surface d’examen nécessite une série d’opérations allant du prél-

èvement des échantillons à l’attaque chimique. Afin de bien mener cette étude, nous

avons prélevé des échantillons à partir d’un brut cylindrique de nuances d’aciers considérées.

Traitements thermiques

Dans des conditions quasi-statiques, les températures de début et de fin de trans-

formation, au chauffage, sont notées respectivement AC1 et AC3. Elles sont données par
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les formules empiriques d’Andrews et Eldis (Barralis et Maeder, 1982) pour des aciers

faiblement alliés contenant moins de 0.6% de carbone.

Andrews :

AC1(◦C) = 727− 10.7(%Mn) − 16.9(%Ni) + 29.1(%Si) + 16.9(%Cr) + 6.38(%W ) + 290(%As)

AC3(◦C) = 912 − 203(%C) − 30(%Mn) − 15.2(%Ni) + 44.7(%Si) + 104(%V ) + 13.1(%W ) + 31.5(%Mo)

Eldis :

AC1(◦C) = 712− 17.8(%Mn) − 19.1(%Ni) + 20.1(%Si) + 11.9(%Cr) + 9.8(%Mo)

AC3(◦C) = 871 − 254.4(%C)0.5 − 14.2(%Ni) + 51.7(%Si)

La température de début de la transformation austénitique (AC1) de l’acier 35NCD16

est de l’ordre de 750 ◦C. Des échantillons sous forme de pastilles parallélépipédiques de

taille 8x8x10 mm3 sont chauffés dans un four avec une vitesse moyenne de chauffage

d’environ 0, 5 ◦C s−1. Comme la croissance de grain est un processus thermiquement

activé, nous avons effectué des traitements allant de 900 ◦C jusqu’à 1100 ◦C avec un pas

de 100 ◦C. Pour chaque température les échantillons sont maintenus pendant 0, 5, 15 et

30 minutes avant d’être trempés à l’eau afin d’interrompre brusquement la croissance

du grain austénitique.

Polissage

Pour la microscopie, les échantillons sont enrobés à chaud dans une résine (baké-

lite), polis mécaniquement sur papiers abrasifs sous eau (successivement sur papiers 220,
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500, 800, 1000 puis 1200), puis polis à la pâte diamantée jusqu’à 1 µm. Entre chaque

opération, les échantillons sont nettoyés à l’éthanol absolu afin de les débarrasser de

tout résidu et séchés à l’air. Le dernier nettoyage se fait à l’aide d’un bain d’alcool à

ultrasons.

Attaque métallographique

L’attaque acide est un procédé contrôlé de corrosion guidé par les différences de po-

tentiel électrochimique entre les différentes hétérogénéités physiques ou chimiques de la

surface. L’attaque induit une dissolution différenciée des phases présentes (Ros-Yanez et al.,

2001).

Le nital attaque généralement plus sévèrement la ferrite (Ros-Yanez et al., 2001)

que les autres phases et laisse austénite et cémentite intactes (Ros-Yanez et al. (2001),

Girault et al. (1998)). La bainite, qui contient de la ferrite est également dissoute

mais présente une morphologie très caractéristique, ce qui permet de la reconnâıtre

aisément. Les lattes de bainite sont plus résistantes à l’attaque au nital que la ferrite

(Ros-Yanez et al., 2001). Le nital n’est pas efficace lorsqu’une microstructure présente

simultanément de l’austénite (cubique faces centrées) et de la martensite car il ne per-

met pas de les distinguer Girault et al. (1998).

Il existe, dans la littérature, une panoplie de méthodes expérimentales utilisées pour

mettre en évidence les frontières du grain austénitique mais il s’avère que c’est une

opération délicate et difficile à mettre en œuvre (Garćıa de Andrés et al., 2001). En
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Fig. 2.6:
Cavités formées à l’intersection de la surface libre et le joint de grain :
(a) Principe de l’attaque chimique (Garćıa de Andrés et al., 2001),
(b) Image MEB (LGM-EMP). Attaque acide picrique.

effet, ces méthodes sont nécessairement difficiles, spécialement dans les aciers faible-

ment alliés. Dans ce sens, au cours des années récentes, plusieurs recherches ont été

menées dans le but d’offrir des méthodes simples pour révéler les frontières de grains

austénitiques dans les aciers faiblement alliées. Quelques-unes ont été adaptées à l’usage

générale et d’autres sont désignées pour des conditions spécifiques (Benscoter (1985),

Zhang et Guo (1993), Baldinger et al. (1994), Garćıa de Andrés et al. (2001)).

Ainsi, pour l’acier 35NCD16 dont la structure est entièrement martensitique et

fine, une attaque adaptée de la méthode inspirée de Benscoter (1985) est préférée. En

effet, elle offre l’avantage de faire apparâıtre les joints de grains austénitiques sans faire

apparaitre la structure martensitique.

Pour révéler les joints de grains de l’austénite, les échantillons sont chimiquement

attaqués par immersion dans une solution aqueuse chaude (70− 80 ◦C) sursaturée en
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acide picrique contenant quelques gouttes d’un agent mouillant (sulfonate de sodium

tricyclobenzene “Teepol 601”) (Benscoter (1985), Yang et Bhadeshia (2009)). Habituel-

lement, la durée de l’attaque est entre 10 et 40 secondes. L’attaque est répétée deux ou

trois fois afin d’obtenir une meilleure révélation de la microstructure.

Microscopie optique (MO)

L’attaque des aciers polis met en évidence les joints de grains, les défauts et les

irrégularités de surface. Une fois l’attaque terminée, divers examens métallographiques

sont réalisés sur les échantillons d’aciers traités thermiquement auparavant. Pour chaque

échantillon, plusieurs micrographies sont faites avec différents grossissement dans le but

de choisir les mieux adaptés aux normes en vigueur pour la détermination de la taille

de grain.

4 Mesures de la taille de grain

4.1 Principe

Le volume moyen des cristaux, c’est-à-dire la taille de grain d’un matériau métallique,

peut être caractérisée par différentes grandeurs conventionnelles déduites de l’observa-

tion d’une coupe plane du matériau préparée pour faire apparaitre les contours des

sections des cristaux par le plan de coupe.

Le grain est mis en évidence par attaque métallographique et capturé sur une image
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par un microscope optique. On peut utiliser cette image ou travailler sur une épreuve

photographique de l’image.

4.2 Méthodes de mesure de la taille du grain

Trois méthodes peuvent être utilisées :

• par comptage,

• par intersection,

• par comparaison avec des images types.

Les méthodes de détermination de ces grandeurs sont purement géométriques, il

en résulte qu’elles sont absolument indépendantes du métal ou de l’alliage considéré

(Le Masson et Blain, 1976). Ces grandeurs conventionnelles sont :

• Le nombre de grains par unité de surface : m,

• L’aire moyenne de grain : a = 1/m,

• La taille moyenne du grain ou diamètre moyen du grain, d =
√

a,

• La longueur moyenne d’intersections L̄ : Quotient de la longueur totale d’un ou

plusieurs segments tracés sur l’image de l’éprouvette par le nombre de grains

dénombrés sur ces lignes,

• L’indice conventionnel de grosseur de grain : Nombre sans dimension relié à m par

une relation mathématique et des règles d’application pouvant être différentes
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d’un métal à l’autre. Ces indices sont désignés par la lettre G suivie d’une lettre

propre à chaque système.

Fig. 2.7: Principe de la méthode des trois cercles.

La taille moyenne est caractérisée soit par l’indice de la grosseur du grain G, soit

par la longueur moyenne d’intersections L̄, dans les cas les plus fréquents.

Dans cette présente étude, le diamètre moyen des grains est mesuré par la méthode

dite de “trois cercles” (NF, 2003). Le nombre des intersections de joints de grains avec

les circonférences de trois cercles concentriques d’une longueur circonférentielle totale de

500 mm est compté. Le grossissement sélectionné est telle que le nombre d’intersections

doit être compris entre 75 et 150. Pour chaque échantillon, cette opération est répétée

5 fois afin d’obtenir un résultat statistiquement valide.
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5 Essais réalisés et procédures d’essais

5.1 Essais de dilatométrie libre (FDT)

L’essai de dilatométrie libre (Free Dilatometric Test) consiste à appliquer un cycle

thermique à la zone utile d’une éprouvette sans aucune force appliquée. La variation

de la déformation d’origine thermique est enregistrée en fonction de l’évolution de

la température au cours du chauffage et du refroidissement. Il est alors possible de

déterminer le coefficient de dilatation en fonction de la température.

Procédure

Dans un essai de dilatométrie libre, un cycle thermique est imposé, qui consiste en

un chauffage jusqu’à une température maximale (de 900 ◦C par exemple) à la vitesse

de 10 ◦C · s−1, suivi d’un refroidissement rapide. Une contrainte nulle est imposée (cf.

chapitre1). La déformation et la température sont enregistrées en fonction du temps.

Essais réalisés

Sur la même éprouvette, trois séries de cycles thermiques sont imposés. Seule la

vitesse de refroidissement varie dans chaque série de dilatométrie :

La première série consiste à appliquer trois cycles de dilatométrie libre avec une

vitesse de refroidissement de -10 ◦C · s−1. La deuxième série est composée de deux
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cycles avec une vitesse de refroidissement dix fois plus faible (-1 ◦C · s−1). Enfin, la

dernière série est une reproduction de la première série. Ceci afin de voir un éventuel

effet de la répétition de cycles thermique et de la vitesse de refroidissement sur les

paramètres thermo-métallurgiques de l’acier de l’étude. Les conditions opératoires sont

résumées dans le tableau 2.2.

N◦ Essai Nbr de cycles T.Aust (◦C) Vch (◦C · s−1) Vref (◦C · s−1)

Série 1j 03 cycles 900 10 -10

Série 2j 02 cycles 900 10 -1

Série 3j 03 cycles 900 10 -10

Tab. 2.2:
Conditions opératoires pour les essais de dilatométrie libre sur l’acier
35NCD16.

Fig. 2.8: Chargements thermomécaniques lors des essais de dilatométrie libre.
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Fig. 2.9: Courbe typique de dilatométrie de l’acier 35NCD16.

Exploitation des résultats par l’analyse dilatométrique

L’analyse dilatométrique permet d’obtenir, à partir d’une courbe de dilatométrie,

les paramètres matériaux relatifs aux transformations métallurgiques. Ainsi, les coef-

ficients de dilatation des phases, les proportions de phases formées et les points de

transformation sont déterminés.

(a) Coefficients de dilatation de la phase α : Nous avons choisi d’évaluer les

coefficients de dilatation de la phase α au chauffage sur les plages de température entre

100 ◦C et 400 ◦C (< AC1).

Les coefficients de dilatation au chauffage et au refroidissement seront utilisés afin

de déterminer les proportions de phase au refroidissement.
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(b) Coefficient de dilatation de l’austénite γ : Le coefficient de dilatation de la

phase évalué au cours du refroidissement sur les plages de température entre 800 ◦C et

400 ◦C (> MS).

Dans la plupart des cas, la détermination du coefficient de dilatation de l’austénite

en fonction de la température s’avère inutile et la détermination d’un coefficient constant

s’avère d’une précision suffisante. La valeur moyenne du coefficient de dilatation constant

de l’austénite obtenu pour l’ensemble des essais à refroidissement 10 ◦C · s−1 vaut

2.3 · 10−5 avec un écart type de 0.03 · 10−5.

(c) Différence de compacité des phases : La différence de compacité entre austénite

et martensite est obtenue à 20 ◦C. Les plages d’estimation des coefficients de dilatation

sont celles choisies dans le paragraphe précédent.

La “différence de compacité” à 20 ◦C est obtenue en considérant le coefficient de

dilatation de la phase martensitique au refroidissement et par extrapolation linéaire

de la courbe de déformation de l’austénite au refroidissement jusqu’à 20 ◦C (voir Fig.

2.10). Il est à noter que cette valeur inclut la déformation liée aux contraintes internes

lors de la transformation lorsqu’il y a un allongement résiduel et ne correspond donc

pas à la déformation liée à la différence de compacité des phases seules.

(d) Proportions de phases formées au refroidissement : L’évolution de la frac-

tion volumique de martensite z en fonction de la température est déterminée à partir

de l’évolution de la déformation thermique en fonction de la température (εthm = f(T )
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Fig. 2.10: Exploitation de la courbe dilatométrique de l’acier 35NCD16.

déduite de l’essai de dilatométrie libre) en supposant une loi de mélange linéaire pour

obtenir la déformation thermique (εthm) du mélange des phases (Taleb et al., 2001). En

effet, on peut écrire,

εthm = α · (T − T a) + (1− z) ·∆εT a

αγ (2.4)

avec,

α = z · αα + (1− z) · αγ (2.5)

où,

z : est la fraction volumique de la phase martensitique,

αα : est le coefficient de dilatation thermique de la phase martensitique,
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αγ : est le coefficient de dilatation thermique de la phase austénitique,

α : est le coefficient de dilatation thermique du mélange,

∆εT a

αγ : est la différence de compacité entre la phase martensitique et la phase

austénitique à température ambiante (T a).

Les expressions (2.4) et (2.5) mènent à :

z =
εthm − αγ · (T − T a)−∆εT a

αγ

(αα − αγ) · (T − T a)−∆εT a

αγ

(2.6)

Compte tenu de l’allongement résiduel au cycle dilatométrique, on utilise les valeurs

des coefficients de dilatation déterminés au chauffage entre 100 et 400 ◦C pour la phase

ferritique et en extrapolant la courbe de déformation de l’austénite jusqu’à 20 ◦C au

refroidissement (Fig. 2.10).

La figure 2.11 fournit un exemple de courbes estimant les proportions de phase

formée au refroidissement par la méthode précédemment décrite.

(e) Points de transformation : L’un des paramètres qui peuvent être extraits de

la courbe dilatométrique est la température du début de transformation martensitique

MS. Il existe différentes méthodes pour détecter cette température. Dans certains tra-

vaux récents (Chupatanakul et Nash, 2006), MS est identifié au-delà du point où la

courbe dilatométrique s’écarte sensiblement de la contraction thermique extrapolé de

l’austénite.
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Fig. 2.11: Proportion volumique de la phase martensitique formée au refroidissement.

Fig. 2.12:
Détermination du point MS (Yang et Bhadeshia, 2007) :
(a) par la méthode de l’expansion,
(b) par la méthode de l’offset.
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La méthode de l’expansion repose sur la détection d’un écart par rapport à la courbe

de contraction thermique linéaire de l’austénite. Cette dernière courbe peut être fixée

en ajustant une droite de régression linéaire aux données, ce qui donne une pente m et

une interception C.

Toutefois, la pente et l’interception sont associées à des erreurs standards, donc des

lignes peuvent être tracées (m ± ∆m, C ± ∆C), définissant des limites supérieure et

inférieure de confiance de 95% à la courbe de contraction thermique de l’austénite. La

figure 2.12a illustre comment, en utilisant les lignes (m + ∆m, C + ∆C) et (m−∆m,

C −∆C).

Le procédé offset est couramment utilisé dans la détermination de la limite d’élasticité

des matériaux quand la courbe contrainte-déformation est lisse, ainsi il est difficile de

définir la déviation de la déformation. Dans le cas d’un essai de traction, il est clas-

sique de décaler la ligne d’essai d’une valeur de 0.2% afin de définir la limite d’élasticité

conventionnelle. Une procédure similaire pourrait être suivie pour la détermination de

MS comme illustré sur la figure 2.12b.

Les points de transformation sont déterminés par la méthode de l’offset proposée

par Yang et Bhadeshia (2007) qui donne des résultats plus précis.

Pour la plupart des essais, MS vaut environ 340 ◦C. La transformation se poursuit

jusqu’à des températures relativement basses de l’ordre de 150 ◦C à 120 ◦C.
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5.2 Essais de plasticité de transformation (TRIP)

L’essai de plasticité de transformation ou TRIP (Transformation Induced Plasticity)

se compose de deux cycles thermomécaniques consécutifs sur la même éprouvette (cf.

chapitre 1) : le premier cycle est un essai de dilatométrie libre, une contrainte nulle est

imposée, le deuxième est appelé essai de plasticité de transformation, où une charge

mécanique est appliquée à l’éprouvette juste avant le début de la transformation au

refroidissement. Dans les deux cas, l’éprouvette est soumise au même cycle thermique

qui mène à la transformation de la phase α en phase γ (austénitisation) pendant le

chauffage et à la transformation inverse pendant le refroidissement.

Chargement uniaxial (traction)

(a) Première campagne de traction (mise en évidence de l’effet taille de

grain) : Le but de cette compagne d’essai et la mise en évidence de l’influence de

la taille de grain austénitique sur la plasticité de transformation de l’acier 35NCD16.

Dans ce stade, nous avons choisis de retenir la durée de maintien comme paramètre de

grossissement de la taille de grain.

• Traction à 57 MPa : Au cours de cette compagne, deux essais de plasticité

de transformation sont conduits. Dans les deux essais, la température d’austénitisation

est de 900 ◦C et la vitesse de chauffage est égale à environ 50 ◦C · s−1. La vitesse de

refroidissement est presque constante dans le même essai, sa valeur est de -15 ◦C · s−1.
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Dans l’essai de plasticité de transformation, une charge axiale de traction égale à 5

kN est appliquée à l’éprouvette juste avant le début de la transformation (à 350 ◦C)

au cours du refroidissement. Cette force est maintenue pendant toute la durée de la

transformation.

La différence entre les deux essais réside dans la différence entre les tailles de grain

austénitique des deux éprouvettes. Cette différence de taille est obtenue par l’application

de deux conditions d’austénitisation distinctes : le premier essai est opéré sans maintien

à température, tandis que dans la deuxième l’éprouvette est maintenue 30 minutes à la

température d’austénitisation.

Fig. 2.13:
Chargements thermomécaniques lors des essais de plasticité de transfor-
mation à 5 kN.

(b) Deuxième compagne de traction (effet de répétition des cycles) : Une

deuxième compagne d’essais de plasticité de transformation est considérée. Dans cette

série de tests, d’autres paramètres d’austénitisation sont retenus. Le grossissement de

grain austénitique est piloté par l’augmentation de la température d’austénitisation.
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Toutefois, le maintien longtemps à haute température génère quelques effets parasites.

En effet, il est difficile d’assurer la condition contrainte nulle de manière rigoureuse

car le moindre effort “parasite” dans la gamme de précision de la machine (de l’ordre

de quelques centaines de Newton) peut provoquer une déformation viscoplastique aux

hautes températures (autour de 1000 ◦C). De ce fait nous avons abandonné le maintien,

seule la température est retenue comme paramètre d’austénitisation.

• Traction de 115 MPa : Une série de trois essais de plasticité de transformation

est réalisé où le chargement mécanique est une force de traction égale à 10 kN (ce qui

correspond à une contrainte de traction de 115 MPa). La seule différence entre ces trois

essais est la température de l’austénitisation (900, 1000 et 1100 ◦C). Aucun maintien à

température n’est considéré. Les essais sont notés par TRIP900-10kN, TRIP1000-10kN

et TRIP1100-10kN.

Fig. 2.14: Chargements thermomécaniques au cours de la série Tr-10kN.
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• Traction de 92 MPa (effet de répétition de cycles dilatométriques) :

Deux séries d’essais de plasticité de transformation ont été réalisées avec une charge de

8 kN qui correspond à une contrainte de 92 MPa.

Au cours du chauffage, nous avons utilisé deux taux de chauffage : (i) de la temp-

érature ambiante à 700 ◦C, la vitesse de chauffage est d’environ 15 ◦C · s−1. (ii) à partir

de 700 ◦C à la température maximale, la vitesse de chauffage est d’environ 0.5 ◦C · s−1.

Cette procédure permet d’avoir une austénite plus homogène et de reproduire les mêmes

conditions d’austénitisation que celles que nous avons adoptées pour la mesure de la

taille du grain austénitique. Le taux de refroidissement est constant et égal à environ

10 ◦C · s−1.

Fig. 2.15: Chargement thermomécanique (première série de traction à 92 MPa).

La première série est composée de trois essais, la seule différence entre ces essais est

associée à la température maximale (800, 850 et 950 ◦C) ; aucun maintien à température
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n’est considéré. Les essais sont ainsi notés : TRIP800(A), TRIP850(B) et TRIP 950(C).

La deuxième série d’essais consiste à reproduire les deux premiers essais de la série

précédente mais cette fois en effectuant trois cycles successifs de dilatométrie libre

suivis d’un cycle de plasticité de transformation. Les essais sont notés : TRIP800(D) et

TRIP850(E).

Fig. 2.16: Chargement thermomécanique (deuxième série de traction à 92 MPa).

Chargement multiaxial (traction + torsion)

Toutes les éprouvettes ont été chauffées à des températures supérieures à la temp-

érature de transformation austénitique sans durée de maintien. Au cours du chauf-

fage, nous avons utilisé deux taux de chauffage : (i) de la température ambiante à

700 ◦C, la vitesse de chauffage est d’environ 15 ◦C · s−1. (ii) à partir de 700 ◦C à la

température maximale, la vitesse de chauffage est d’environ 0.5 ◦C ·s−1. Cette procédure

permet d’avoir une austénite plus homogène et de reproduire les mêmes conditions
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d’austénitisation que celles que nous avons adoptées pour la mesure de la taille du

grain austénitique. Le taux de refroidissement est constant et égal à environ 10 ◦C ·s−1.

Série d’essais Chargement mécanique

σ τ σeq

1 (traction) 92 0 92

2 (torsion) 0 53 92

3 (traction + torsion) 92 53 130

Tab. 2.3:
Contraintes appliquées en MPa au cours des trois séries d’essais TRIP
(chargement multiaxial ).

Trois températures d’austénitisation sont considérées : 800, 850 et 900 ◦C. Pour

chaque température maximale, nous avons effectué trois séries d’essais : dans la première,

une force de traction est appliquée, dans la seconde un couple de torsion et dans la

dernière on applique simultanément une force de traction et un couple de torsion. Pour

chaque essai TRIP, les deux composantes de la contrainte appliquée σ et τ sont main-

tenues constantes durant la transformation de phase. La contrainte équivalente au sens

de Von Mises est donnée par :

σeq =
√

σ2 + 3 · τ 2 (2.7)
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Fig. 2.17:
Chargement thermomécanique multiaxial :
(a) Essai TRIP en traction,
(b) Essai TRIP en torsion,
(c) Essai TRIP en traction + torsion.
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Analyse d’un essai de dilatométrie avec transformation sous contrainte

La déformation totale est donnée en fonction de la température, à partir des enregis-

trements de la température et de l’allongement en fonction du temps. Cette déformation

inclut la déformation thermique sur toute la durée du cycle (y compris la déformation

liée à la différence de compacité des phases), et les déformations dues à la charge ap-

pliquée, déformations élastique et de plasticité de transformation (et de plasticité et

fluage éventuellement), cumulées à la déformation thermique sur la partie du cycle

thermique où la charge est non nulle.

Il s’agit de déterminer, entre autres, à partir de cette courbe, la déformation de plas-

ticité de transformation suivant la température et l’avancement de la transformation.

Afin de ne considérer que l’effet de la plasticité de transformation, on retranche, à

la courbe expérimentale donnant la déformation totale en fonction de la température,

les déformations élastique, thermo-métallurgique, plastique et éventuellement de fluage

(cf. chapitre 1).

Hypothèse 1 : Pendant l’essai de plasticité de transformation, la charge appliquée a

peu d’effet sur l’avancement de la transformation, et la déformation thermo-métallurgique

engendrée est identique à celle de l’essai de dilatométrie libre.

Hypothèse 2 : La contrainte externe appliquée étant très inférieure à la limite

élastique de la phase γ du matériau, il n’y a donc pas de plasticité classique ou fluage.
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• Détermination de la déformation axiale : La déformation axiale peut être

obtenue par la relation suivante :

εtp (T ) = εtotal (T )− εthm (T )− εe (T ) (2.8)

La déformation macroscopique élastique, due à l’application de la force, est donnée

par :

εe (T ) =
σ

E (T )
(2.9)

σ est donnée par l’équation 2.2 et E(T ) est le module d’Young en fonction de la

température.

• Détermination de la déformation de cisaillement : L’application d’un

couple de torsion lors de l’essai de plasticité de transformation engendre une déformation

de cisaillement. Elle peut être déterminée par la relation suivante :

γpt (T ) = γ (T )− γe (T ) (2.10)

La déformation macroscopique élastique, due à l’application du couple de torsion,

est donnée par :
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γe (T ) =
2 · (1 + ν) · τ

E (T )
(2.11)

τ est donné par l’équation 2.3 et E(T ) est le module d’Young en fonction de la

température.

• Détermination de la déformation équivalente : La déformation équivalente

au sens de Von Mises est donnée par :

εpt
eq (T ) = εpt (T ) + γpt (T )

/√
3 (2.12)

6 conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les procédures expérimentales adoptées pour

décrire l’évolution de la taille de grain austénitique de l’acier 35NCD16 en fonction de

la température et le temps de maintien. Le dispositif d’essais thermomécaniques et les

conditions opératoires sont également décrits.

Le dispositif d’essais nous a permis de réaliser des cycles thermiques et thermomécaniques

correspondant aux chargements à réaliser en vue de mettre en évidence et de quantifier

au mieux l’effet de la taille de grain austénitique sur la plasticité de transformation.

Ces chargements sont caractérisés par les températures maximales atteintes conduisant

à différentes tailles de grain austénitique.
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Par ailleurs, les chargements mécaniques à appliquer sont pilotés à force nulle pen-

dant une partie du cycle ou la totalité (cycle de dilatométrie libre) et ils consistent, au

cours d’un même cycle, en l’application d’une charge avant le début de la transformation

au refroidissement et maintenue pendant la transformation (plasticité de transforma-

tion), que ce soit unidirectionnel (traction ou torsion) ou bidirectionnel (traction +

torsion).

Nous avons aussi, présenté les méthodes employées pour l’exploitation des résultats

expérimentaux. De la dilatométrie libre, les paramètres matériaux relatifs à la trans-

formation martensitique sont déterminés : les coefficients de dilatation thermique des

phase α et γ, la différence de compacité entre les phases, la fraction volumique de la

phase martensitique et la température de début de la transformation martensitique.

Une première compagne d’essais de plasticité de transformation est réalisée dans

le but de mettre en évidence l’effet de la taille de grain. Ensuite, une deuxième com-

pagne d’essais est lancée comportant des essais uniaxiaux, de traction ou de torsion,

et biaxiaux de traction + torsion. Les résultats seront présentés et commentés dans le

chapitre suivant.
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Chapitre 3

Résultats expérimentaux

Introduction

Dans le présent chapitre, les principaux résultats expérimentaux obtenus au cours

des essais réalisés dans le cadre de cette étude seront présentés et répartis suivant trois

parties. Dans la première partie seront présentés les résultats relatifs à l’évolution de

la microstructure de l’acier 35NCD16 (taille de grain austénitique) en fonction des

conditions d’austénitisation à savoir : la température et le temps de maintien. Les

résultats seront confrontés avec ceux donnés dans la littérature.

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous procéderons à l’identification des pa-

ramètres thermo-métallurgique de l’acier de l’étude. L’influence des conditions d’aust-

énitisation sur ces paramètres est discutée.

Enfin, dans la dernière partie nous présenterons les résultats préliminaires des essais

de plasticité de transformation obtenus au cours des différentes compagnes d’essais.

Nous nous somme intéressés à l’évolution de la déformation totale (enregistrée lors

de ces essais) en fonction des conditions d’austénitisation et cela en prenant en compte

différents cas de chargement mécanique : axial (traction seule ou torsion seule) et biaxial
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(traction + torsion).

1 Évolution de la taille des grains avec les condi-

tions d’austénitisation

Nous allons présenter dans cette section les évolutions microstructurales de l’acier

35NCD16 associées aux conditions d’austénitisation présentés dans le chapitre précédent.

1.1 Micrographies optiques

Les micrographies optiques typiques des échantillons trempés à l’eau après avoir été

austénitisés à différentes températures et temps de maintien sont présentées dans la

figure 3.1.

1.2 Résultats des mesures de la taille de grain

Le grossissement des grains des matériaux polycristallins est un processus thermi-

quement activé qui dépend de la température maximale de chauffage et du temps de

maintien à cette température. Par conséquent, si le chauffage est appliqué à une struc-

ture entièrement recristallisée, les joints de grains migrent à travers la microstructure,

ce qui augmente le diamètre moyen des grains. L’énergie motrice pour la croissance des

grains est l’abaissement de l’énergie des joints de grains par la réduction de la zone

frontalière totale des grains (Ju et al., 2008).
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Fig. 3.1:
Micrographies montrant les joints de grain austénitique. Attaque à
l’acide picrique pour les conditions d’austénitisation suivantes :
(a) 900 ◦C - 5 min. (b) 1000 ◦C - 5 min. (c)1100 ◦C - 5 min. (d) 1100 ◦C
- 30 min.
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La relation entre le croissement du grain austénitique et les conditions d’aust-

énitisation est expliquée par un processus de saut atomique thermiquement activé et

exprimée par l’équation d’Arrhenius (Seok-Jae et Young-Kook, 2008) :

d = A · e−Q/RT · tn (3.1)

où

d : la taille de grain en micromètre,

A : constante,

Q : l’énergie d’activation pour la croissance du grain austénitique en J ·mol−1,

R : constante des gaz égale à 8.32 J ·K−1 ·mol−1,

T : température d’austénitisation en Kelvin,

t : temps de maintien à la température d’austénitisation en secondes,

n : exposant du temps.

D’après Reed-Hill (1973), c’est une règle générale que l’exposant n augmente lorsque

la température augmente et se rapproche de la valeur 0,5.

Récemment, Seok-Jae et Young-Kook (2008) ont proposés une équation empirique

pour prédire la taille de grain austénitique pour les aciers faiblement alliés en tenant

compte de l’effet des éléments d’alliage sur l’énergie d’activation pour la croissance des

grains, elle est donnée par la relation suivante :
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d = 76671 · exp
(

−89098 + 3581C + 1211Ni + 1443Cr + 4031Mo

R · T

)

t0.211 (3.2)

Prenant en compte que l’énergie d’activation pour la croissance du grain austénitique

(Q) est influencée par le type et la quantité des éléments d’alliage, elle peut être exprimé

comme suit :

Q = Q0 +
n
∑

i=1

(

∂Qi

∂Xi

Xi

)

(3.3)

où :

Q0 : est l’énergie d’activation (J ·mol−1) pour la croissance du grain austénitique,

presque constante pour les concentrations massiques des éléments d’alliage

Mn et Si respectivement égales à 0.85% et 0.25%,

Qi : est l’incrément de l’énergie d’activation par l’addition d’un élément d’alliage i

tel que le Ni, Cr, Mo et le C,

Xi : est la concentration massique de l’élément i.

Cependant, cette formule est valable pour un acier contenant environ 0.85%Mn et

0.25%Si. De ce fait, nous ne pouvons pas comparer les résultats expérimentaux avec

les tailles prédites par cette formule. Néanmoins, nous avons établi des relations empi-

riques de type Arrhenius (par extrapolation des données expérimentales) pour chaque

température d’austénitisation qui donnent l’évolution de la taille de grain austénitique
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Fig. 3.2:
Évolution de la taille de grain austénitique de l’acier 35NCD16 en fonc-
tion de la température d’austénitisation et du temps de maintien. Les
courbes de tendances sont établies en ce basant sur une évolution de
type Arrhenius.
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Fig. 3.3:
Comparaison des résultats expérimentaux avec les prédictions des tailles
du grain austénitique estimées par la relation empirique proposée par
Seok-Jae et Young-Kook (2008).

comme fonction du temps de maintien (voir Tableau 3.1). Les expressions que nos avons

proposé ne représentent que qualitativement l’évolution de la taille de grain austénitique

en fonction tu temps dans les conditions isothermes. Pour pouvoir établir des relations

plus précises il est nécessaire d’étendre le nombre des points à observer (gammes des

températures et du temps de maintien).

L’évolution de la taille de grain austénitique avec la température d’austénitisation et

du temps de maintien est présentée sur la figure 3.2. La croissance du grain austénitique

avec l’augmentation de la température et temps de maintien est clairement apparente

et elle concorde avec l’évolution de type Arrhenius.
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Température 900 ◦C 1000 ◦C 1100 ◦C

Expression d = 2.4 · t0.192 d = 8.1 · t0.1 d = 11.9 · t0.1

Tab. 3.1:
Expressions de type Arrhenius décrivant l’évolution de la taille de grain
austénitique de l’acier 35NCD16 en fonction du temps de maintien
dans les conditions isothermes.

2 Résultats des essais de dilatométrie libre

2.1 Courbes dilatométriques

Les essais de dilatométrie libre permettent la détermination les coefficients de dila-

tation des phases, les proportions de phases formées et les points de transformation.

Comme expliqué dans le chapitre précédent (cf. chapitre 2). Les essais de dila-

tométrie libre se composent de trois séries ; la première série consiste à appliquer trois

cycles de dilatométrie libre 900 ◦C avec une vitesse de refroidissement de −10◦C.s−1.

La deuxième série est composée de deux cycles avec une vitesse de refroidissement dix

fois plus faible (-1 ◦C.s−1). Enfin, la dernière série est une reproduction de la première

série.

Les résultats expérimentaux des essais de dilatométrie libre sont présentés sur la

figure 3.4 donnant la déformation thermo-métallurgique en fonction du temps. Il s’agit

de déterminer, à partir de cette courbe, les coefficients de dilatation thermique moyens,
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la déformation liée à la différence de compacité des phases et la température de début

de la transformation martensitique.

A première vue, en examinant les courbes dilatométriques enregistrées au cours

de ces trois séries d’essais, on remarque que l’évolution de la déformation thermo-

métallurgique en fonction de la température diffère d’un cycle à un autre et cela pour

les trois premiers cycles d’austénitisation (série 1). Ce n’est qu’à partir de la deuxième

série que le comportement thermo-métallurgique semble être stabilisé et au bout du

quatrième cycle d’austénitisation (sur un total de 8 cycles) il devient complètement

identique. De ce fait, nous pouvons avancer que es cycles répétitifs d’austénitisation ont

tendance à normaliser le comportement thermo-métallurgique du matériau.

Paramètres thermo-métallurgiques du matériau

La détermination des paramètres thermo-métallurgiques du matériau est explicitée

dans le chapitre précédent (cf. chapitre 2). Le tableau suivant (3.2) fournit les résultats

obtenus sur l’ensemble des essais :

(a) Coefficients de dilatation de la phase α : Les coefficients de dilatation de la

phase α sont évalués sur les plages de température entre 100 ◦C et 400 ◦C. Le coefficient

de dilatation varie peut avec le nombre de cycles répétés et sa valeur moyenne est égale

à 12.6 . 10−6 ◦C−1 avec un écart-type moyen de 0.5 . 10−6.
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Fig. 3.4:
Cycles thermiques relevées au cours des essais de dilatométrie libre sur
acier 35NCD16 :
(a) série 1 : V r = −10◦C · s−1. (b) série 2 : V r = −1◦C · s−1. (c) série 3 :
V r = −10◦C · s−1.
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Série 1

αα(10−6) αγ(10−6) ∆ε50
αγ(10−3) MS

◦C−1 ◦C−1 - ◦C

Cycle 1 12,68 23,17 10,60 446

Cycle 2 13,29 23,78 10,25 407

Cycle 3 12,90 23,72 10,45 374

Série 2

αα(10−6) αγ(10−6) ∆ε50
αγ(10−3) MS

◦C−1 ◦C−1 - ◦C

Cycle 1 12,19 23,49 10,17 346

Cycle 2 12,24 23,50 10,20 345

Série 3

αα(10−6) αγ(10−6) ∆ε50
αγ(10−3) MS

◦C−1 ◦C−1 - ◦C

Cycle 1 12,26 23,14 10,45 340

Cycle 2 11,63 23,18 10,56 338

Cycle 3 11,57 23,05 10,45 330

Tab. 3.2:
Paramètres thermo-métallurgique de l’acier 35NCD16 déterminés à
partir des essais de dilatométrie libre.
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(b) Coefficient de dilatation de l’austénite γ : La valeur moyenne du coefficient

de dilatation de la phase γ obtenu pour l’ensemble des essais vaut 23.4 . 10−6 ◦C−1 avec

un écart-type moyen de 0.2 . 10−6.

(c) Différence de compacité des phases : La différence de compacité entre austénite

et martensite est obtenue à 50 ◦C vu que la plupart des cycles de dilatométrie libre

démarrent de cette température donc nous ne pouvons pas l’estimer pour la température

de 20 ◦C tel que précisé dans le chapitre précédent (cf. chapitre 2). La valeur moyenne

de la différence de compacité entre les phases α et γ est de 10.4 . 10−3 avec un écart-type

moyen de 0.1 . 10−3.

(d) Température de début de transformation martensitique MS : Les points

de transformation sont déterminés par la méthode de l’offset proposé par Yang et Bhadeshia

(2009) (cf. chapitre 2). Mis à part la première série d’essais, MS vaut environ 340 ◦C.

La transformation se poursuit jusqu’à des températures relativement basses de l’ordre

de 150 ◦C à 120 ◦C.

(e) Fraction volumique de la martensite : L’exploitation des courbes dilatométriques

(suivant la procédure décrite dans le précédent) a permis de déterminer la proportion

de phase formée à la fin de chaque transformation pour chaque cycle dilatométrique.

La figure 3.5 illustre les évolutions des proportions de phase formées au cours du refroi-

dissement issus de ces courbes.
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Fig. 3.5:
Évolution des proportions volumiques de martensite formées au refroi-
dissement au cours des essais de dilatométrie libre.
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Après un cycle de dilatométrie libre, la transformation martensitique semble débuter

très tôt à environs 450 ◦C ce qui ne colle pas avec les données du matériau (MS ≈

350 ◦C), la transformation progresse jusqu’à la température ambiante où la proportion

volumique de martensite vaux presque 1. Un second cycle de dilatométrie libre déplace

la courbe vers la gauche et ainsi de suite jusqu’au quatrième cycle à partir duquel nous

commençons de ne pas voir de différences significatives dans les évolutions des fractions

volumiques de martensite.

2.2 Mise en évidence de la présence de contraintes internes

Un cycle de dilatométrie libre parfait devrait conduire à un tracé (de la déformation

thermo-métallurgique en fonction de la température) en boucle fermée mais dans cer-

tains cas ce fait n’est pas généralement observé (voir à titre d’exemple Nagayama et al.

(2001) page 28, Cavallo (1998) page 85). En effet, une déformation plastique résiduelle

est souvent observée (figure 3.6) et qui diffère d’un essai à un autre. Cette déformation

peut être positive pour certaines éprouvettes ou négatives pour d’autres.

La déformation résiduelle semble progresser dans le sens négatif, si le chargement

thermique est répété sur la même éprouvette, et converge vers une valeur limite au

bout d’un certain nombre de cycles. Ce type de comportement à été observé par

Nagayama et al. (2001).

En effet, dans la série 1 des essais de dilatométrie libre et après un premier cycle

dilatométrique, une déformation résiduelle positive de 0.08% est observée. Cet allonge-
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Fig. 3.6:
Mise en évidence des contraintes internes - cycles dilatométrique à vitesse
de refroidissement de -10 ◦C.
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ment tend à diminuer avec le nombre de cycles et devient quasi-nul au bout du troisième

cycle (−0.002% de déformation résiduelle). Durant les derniers cycles (séries 2 et 3) la

déformation résiduelle devient négative et continue d’évoluer avec le nombre de cycles

puis elle se stabilise et atteint la valeur de −0.05% pour les deux derniers cycles (figure

3.7).

Ce résultat à été confirmé plus tard, dans une autre série d’essais conduits ultér-

ieurement, (cf. chapitre 2) où nous appliquons trois cycles de dilatométrie libre avant

un essai de plasticité de transformation (essais TRIP800(D) et TRIP850(E)). Une

déformation résiduelle négative est observée (figures 3.8a et 3.9a).

Si on procède au décalage des tracés, de manière à ramener le début du refroi-

dissement au même point, on constate que les parties inférieures des tracés cöınci-

dents presque parfaitement (figures 3.8b et 3.9b). Cela nous amène à supposer que la

déformation résiduelle observée n’est pas liée de manière essentielle à la transforma-

tion au refroidissement. Ce résultat est important pour l’évaluation de la plasticité de

transformation.

Malgré que les éprouvettes ont subit un traitement thermique préalable (recuit)

avant de réaliser les essais, nous avons remarqué qu’après un cycle d’austénitisation les

paramètres thermo-métallurgiques du matériau sont trop éloignés de la valeur moyenne

estimée, notamment pour la température de début de transformation martensitique et

l’évolution de la proportion volumique de martensite. Le matériau commence à avoir

un comportement stable vis-à-vis des cycles d’austénitisation après un certain nombre

de cycles, en général ne dépassant pas le nombre de quatre.
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Fig. 3.7:
Évolution de la déformation résiduelle avec la succession de cycles dila-
tométriques.
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Fig. 3.8:
Succession de dilatométries libres tirées de l’essai TRIP800(D) :
(a) résultats expérimentaux bruts,
(b) Courbes expérimentales avec translation de manière à faire cöıncider
les déformations au début du refroidissement.
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Fig. 3.9:
Succession de dilatométries libres tirées de l’essai TRIP850(D) :
(a) résultats expérimentaux bruts,
(b) Courbes expérimentales avec translation de manière à faire cöıncider
les déformations au début du refroidissement.
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3 Résultats des essais de plasticité de transforma-

tion

Dans cette section, nous allons présenter les résultats des essais de dilatométrie sous

contrainte réalisés dans le cadre la présente thèse. Pour tous les essais les contraintes

appliquées sont choisis de telle sorte qu’elles n’engendrent pas de plasticité classique

ou fluage. D’une manière générale la contrainte appliquée est inférieure à la limite

d’élasticité de la phase la plus molle à la température de l’application de la charge et

est maintenue constante jusqu’à la fin de l’essai.

3.1 TRIP sous traction

Première campagne de traction à 57 MPa

Dans de cette compagne, deux essais de plasticité de transformation sont conduits

avec deux conditions d’austénitisation. La contrainte appliquée vaux 57 MPa ce qui

correspond à environ le quart de la limite élastique à 0.2% de l’austénite au moment

de l’application de cette contrainte (c’est-à-dire à T = 350 ◦C). Dans les deux essais,

la température d’austénitisation est de 900 ◦C seul la durée de maintien varie (pas de

maintien pour le premier essai et 30 minutes pour le dernier).

La figure 3.10 représente le tracé de la déformation totale en fonction de la température

tel que enregistré lors des essais. Un décalage entre les deux courbes (de dilatométrie

libre et de l’essai de plasticité de transformation) est observé. Afin de pouvoir estimer

104 3 - Résultats des essais de plasticité de transformation
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avec précision la déformation de plasticité de transformation on doit faire décaler la

courbe représentant l’essai TRIP de telle sorte que les débuts de transformation mar-

tensitique des deux courbes cöıncident (figure 3.11).

Nouvelle compagne (effet de répétition des cycles)

(a) Traction de 115 MPa : La figure 3.12 montre la déformation totale en fonc-

tion de la température enregistrée au cours des essais de plasticité de transformation

TRIP900-10kN, TRIP1000-10kN et TRIP1100-10kN. La force appliqué est de 10kN et

correspond à une contrainte de traction de 115 MPa.

Comme précisé précédemment, chaque essai est composé de deux cycles : un cycle

de dilatométrie libre suivi d’un cycle de plasticité de transformation ; les courbes du

cycle de plasticité de transformation sont décalées vers le haut pour faire cöıncider les

points de transformation au refroidissement des deux cycles.

(b) Traction de 92 MPa : Dans cette compagne d’essais et pour tenir compte de

la disparité expérimentale due à la présence de la déformation résiduelle, nous avons

réalisés plusieurs essais de dilatométrie libre et de plasticité de transformation sur une

même éprouvette. On suppose dans ce cas que l’austénitisation permet d’effacer l’his-

toire préalable sur l’éprouvette en question. Cette hypothèse a déjà été vérifiée dans

des travaux antérieurs sur un acier 16MND5 (Cavallo, 1998) . Nous nous proposons

d’évaluer la pertinence d’une telle procédure dans le cadre du présent travail. On réalise

pour cela sur la même éprouvette une succession d’essais dans l’ordre suivant (voir cha-
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Fig. 3.10:
Déformation totale en fonction de la température enregistré au cours des
essais de plasticité de transformation sur l’acier 35NCD16 sous traction
à 57 MPa :
(a) essai à 900 ◦C sans maintien,
(b) essai avec maintien de 30 minute à 900 ◦C.
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Fig. 3.11:
Déformation totale en fonction de la température enregistré au cours des
essais de plasticité de transformation sur l’acier 35NCD16 sous traction à
57 MPa ; La courbe du cycle de plasticité de transformation est décalée
vers le haut pour faire cöıncider les points de transformation des deux
cycles :
(a) essai à 900 ◦C sans maintien,
(b) essai avec maintien de 30 minute à 900 ◦C.
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Fig. 3.12:
Déformation totale en fonction de la température enregistré au cours
des essais de plasticité de transformation : (a) TRIP900-10kN ; (b)
TRIP1000-10kN ; (c) TRIP1100-10kN.
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pitre 2) :

(a) Cycle de dilatométrie libre suivi d’un cycle de plasticité de transformation avec

une température maximum de 800 ◦C : TRIP800(A),

(b) Cycle de dilatométrie libre suivi d’un cycle de plasticité de transformation avec

une température maximum de 850 ◦C : TRIP850(B),

(c) Cycle de dilatométrie libre suivi d’un cycle de plasticité de transformation avec une

température maximum de 950 ◦C : TRIP950(C),

(d) Trois cycles de dilatométrie libre suivis d’un cycle de plasticité de transformation

avec une température maximum de 800 ◦C : TRIP800(D),

(e) Trois cycles de dilatométrie libre suivis d’un cycle de plasticité de transformation

avec une température maximum de 850 ◦C : TRIP850(E).

Notre hypothèse serait donc valable si nous obtenons des évolutions similaires dans

TRIP800(A) et TRIP800(D) ainsi que dans TRIP850(B) et TRIP850(E). Comme cela a

été précisé précédemment, tous nos essais de plasticité de transformations sont réalisés

avec la même contrainte (traction) de 92 MPa qui reste inférieure à la limite d’élasticité

de l’austénite à la température d’application de la charge (350 ◦C).

La figure 3.13 montre les tracés des déformations en fonction de la température

enregistrés au cours des essais décrits au-dessus.
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3.2 Effet de la direction du chargement : traction, torsion et

traction + torsion)

Dans cette série d’essais, nous avons retenus comme condition d’austénitisation un

chauffage sans maintien jusqu’aux températures suivantes : 800, 850 et 900 ◦C, suivi

d’un refroidissement rapide. Pour les essais uniaxiaux la même contrainte équivalente

est appliquée juste avant la transformation au refroidissement. Cette contrainte vaux

92 MPa ce qui correspond à une force de 8 kN pour les essais de traction et un couple

de 43 N ·m pour les essais de torsion alors que dans les essais biaxiaux la contrainte

équivalente appliquée est de 130 MPa.

La figure 3.14 montre l’évolution de la déformation totale (axiale et de cisaillement)

enregistrée au cours des essais réalisés dans le cas de la compagne d’essais biaxiaux.

Qualitativement, nous pouvons remarquer que le chargement en traction seule cause

uniquement une déformation plastique axiale (suivant la direction du chargement), un

chargement en torsion seule cause uniquement une déformation plastique de cisaillement

et la combinaison des deux (force de traction + couple de torsion) cause simultanément

une déformation plastique axiale et un cisaillement plastique.

4 Conclusion

Après avoir expliqué en détails, dans le chapitre précédent, les procédures expéri-

mentales ainsi que les techniques d’analyse utilisées dan le cadre cette étude, nous avons
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Fig. 3.13:
Évolution de la déformation totale en fonctions de la température :
(a) TRIP800(A), (b) TRIP850(B), (c) TRIP950(C), (d) TRIP800(D),
(e) TRIP850(E).
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Fig. 3.14:
Évolution des déformations totales axiale et de cisaillement enregistrées
au cours des essais biaxiaux :
(a) Essai 1 - Traction seule (σ = 92 MPa ; τ = 0),
(b) Essai 2 - Torsion (σ= 0 ; τ = 53 MPa),
(c) Essai 3 - Torsion + Tension (σ = 92 MPa ; τ = 53 MPa).
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présenté les résultats propres à :

⊲ l’évolution de la taille de grain austénitique avec les conditions d’austénitisation,

⊲ le comportement thermo-métallurgique (effet de répétition des cycles de dilatométrie),

⊲ la plasticité de transformation pour différentes conditions d’austénitisation et dans

le cas de chargement mécanique uni-axial ou biaxial.

Pour l’évolution de la taille de grain austénitique avec la température et le temps

de maintien, nous avons montré que cette évolution peut obéir à loi d’Arrhenius.

En ce qui concerne l’effet de répétition des cycles de dilatométrie sur les paramètres

thermo-métallurgiques du matériau, nous avons vu la disparité des résultats et impor-

tante après un cycle d’austénitisation et le matériau commence à avoir un comportement

stable vis-à-vis les cycles d’austénitisation après un certain nombre de cycles, en général

ne dépassant pas le nombre de quatre.

Au sujet de la plasticité de transformation nous nous somme contentés de présenter

les évolutions de la déformation totale en fonction de la température pour chaque com-

pagne d’essais à part. L’analyse la comparaison et les discussions des résultats des essais

de plasticité de transformation seront détaillés dans le chapitre suivant.
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Chapitre 4

Comparaison des résultats et

discussion

1 Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté les principaux résultats expérimen-

taux obtenus dans le cadre de cette étude. Nous avons vu que la taille de grain austénitique

dépend des conditions d’austénitisation, elle augmente avec l’augmentation de la temp-

érature et du temps de maintien. Le programme d’essais thermomécaniques devait,

initialement, être réalisé en reproduisant toutes les conditions d’austénitisation pour

lesquels nous avons évalué l’évolution de la taille de grain austénitique.

Excepté la première campagne d’essais de traction (sous 57 MPa), lors des essais

thermomécaniques sur éprouvettes avec maintien à température, nous avons relevé des

anomalies sur l’évolution de la déformation thermo-métallurgique. En effet, pendant

le maintien aux très hautes températures d’austénitisation, la déformation thermo-

métallurgique, qui ne devait pas évoluer et rester constante avec le temps, continue

d’augmenter malgré que la force soit nulle (valeur affichée par la machine d’essai). Ceci

est peut être du à la présence d’une force qui rentre dans le domaine de précision du
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dispositif de mesure (de l’ordre du kN, capacité 250 kN). En effet, une telle force, aussi

faible soit, peut provoquer des déformations viscoplastiques dès l’approche de 900 ◦ C

- 1100 ◦ C vu le comportement du matériau dans cette plage de température (absence

quasi-totale de domaine d’élasticité).

De ce fait, les résultats des essais en question n’ont pas été considérés. Malheu-

reusement, ceci limite notre investigation sur l’effet de la taille de grain austénitique,

qui est en relation directe avec les conditions d’austénitisation sur le TRIP, car seule la

température d’austénitisation est considérée comme paramètre. Il ne sera donc pas pos-

sible de conduire la totalité des essais qui reproduisent toutes les conditions d’austénitisation

considérées dans l’étude de l’évolution de la taille de grain austénitique.

Dans ce chapitre, nous allons présenter les évolutions de la déformation de plasti-

cité de transformation avec les conditions d’austénitisation afin d’étudier l’effet de la

taille de grain austénitique qui est en relation avec ces conditions. Une comparaison

des résultats est dressée afin de montrer la dépendance du TRIP vis-à-vis des condi-

tions opératoires (température d’austénitisation, contraintes appliquées, direction du

chargement, ...). Comme il fallait s’y attendre pour ce type d’essais, leur exploitation a

demandé beaucoup de précautions pour extraire des informations fiables.
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2 Présentation des résultats des essais de plasticité

de transformation

Au cours de l’essai de plasticité de transformation, on enregistre la déformation

totale en fonction de la température. La procédure conventionnelle est utilisée pour

l’estimation de la déformation de plasticité de transformation (voir chapitre 2). En

effet, le TRIP est obtenu par la soustraction, respectivement, de la déformation thermo-

métallurgique, de la déformation élastique due à l’application de la charge et de la

déformation totale enregistrée (figure 4.1a).

Fig. 4.1:
Évolution de la plasticité de transformation. Essai de plasticité de trans-
formation (chauffage à 900 ◦ C sans maintien) avec une contrainte de
traction de 57 MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.

On peut aussi représenter le TRIP en fonction de l’avancement de la transforma-

tion, c’est-à-dire en fonction de la fraction volumique de martensite formée au cours du

refroidissement (voir figure 4.1b), pour montrer la cinétique de plasticité de transfor-

mation et pour pouvoir ainsi, comparer les résultats expérimentaux avec les évolutions

estimées par les modèles micromécaniques analytiques. Les modèles existants donnent
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le TRIP comme fonction de la fraction volumique de la phase nouvellement formée z

(voir chapitre 1).

La cinétique de la plasticité de transformation signifie l’évolution du TRIP en fonc-

tion de la fraction volumique de la martensite (z). Cette fonction est estimée à partir

des résultats expérimentaux, εpt = f(T ) et la fraction volumique de la martensite en

fonction de la température z = f(T ) (figure 4.2). La procédure utilisée pour estimer la

proportion de phase formée au refroidissement est explicité dans le chapitre 2.

Fig. 4.2:
Proportion volumique de la phase martensitique formée au refroidisse-
ment lors de l’essai de dilatométrie à 900 ◦ C sans maintien.

Le procédé employé pour estimer εpt = f(z) n’est pas toujours aisé à cause de

l’influence de la charge appliquée sur la cinétique de transformation. Cet effet est de

plus en plus significatif quand l’effort appliqué est plus grand. Pour cette raison, nous

avons appliqué des efforts correspondant à des contraintes ne dépassant pas la moitié
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de la limite élastique conventionnelle à 0.2% de l’austénite à la température de début

de transformation.

3 Résultats des compagnes de TRIP sous traction

3.1 Mise en évidence de l’effet de la taille du grain austénitique

sur le TRIP

Cas d’une traction de 57 MPa

La première série d’essais est réalisée sur un lot d’éprouvettes pour lequel la compo-

sition chimique n’est pas connue avec précision. Le reste de l’étude sera réalisé sur un lot

différent. Nous avons comparé l’évolution du TRIP en fonction de la température pour

deux conditions d’austénitisation, la température d’austénitisation est de 900 ◦ C pour

les deux essais seul le temps de maintien varie (sans maintien pour le premier essai et 30

minutes de maintien pour le second). Une contrainte de traction de 57 MPa est appliqué

(cette contrainte est égale à environ le quart de la limite d’élasticité conventionnelle à

0.2% de l’austénite qui est 240 MPa) juste avant le début de la transformation au

refroidissement (à T=350 ◦ C).

La figure 4.3 montre l’évolution de la plasticité de transformation, en fonction de

la température et de la fraction volumique de la martensite, au cours des essais de

plasticité de transformation sur l’acier 35NCD16 réalisés sous une contrainte de 57

MPa pour les deux états considérés.
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Fig. 4.3:
Comparaison entre les résultats des deux essais de plasticité de transfor-
mation (sous une contrainte de 57 MPa) avec deux conditions d’austéni-
tisation (sans maintien et avec maintien à 900 ◦ C pendant 30 minutes) :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.

Concernant l’essai à 900 ◦ C sans maintien, la déformation semble évoluer rapide-

ment avec l’avancement de la transformation. À partir d’une proportion transformée

d’environ 30% (z = 0.3), l’évolution de la plasticité de transformation devient moins

rapide jusqu’à la fin de la transformation où elle atteint la valeur finale de 0.3%.

Pour l’essai avec maintien de 30 minutes à 900 ◦ C , la plasticité de transformation

atteint très rapidement sa valeur maximale seulement à 20% de la transformation et

cesse d’évoluer (sauf qu’elle semble légèrement diminuer) jusqu’à la fin de la transfor-

mation où elle a atteint la valeur finale de 0.2%.

Cette première investigation à montré que la plasticité de transformation diminue

considérablement lorsque le grain austénitique augmente. Ce résultat est contradictoire

avec les observations de (Desalos, 1981), où la plasticité de transformation augmente

avec l’augmentation de la taille de grain austénitique.
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Traction de 115 MPa

La deuxième série d’essais vise la confirmation ou l’infirmation de constatations

avancées dans la section précédente. Dans cette série d’essais, on fait varier la temp-

érature d’austénitisation pour faire varier la taille de grain austénitique. Les températures

d’austénitisation sont 900, 1000 et 1100 ◦ C. La contrainte appliquée est de 115 MPa

(correspondant à la moitié de la limite élastique de l’austénite à 350 ◦ C).

Fig. 4.4:
Évolution de la plasticité de transformation pour les essais réalisés avec
une contrainte de 115 MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.

Ces essais ont été réalisés sur des éprouvettes provenant d’un lot différent de celui

utilisé dans la première compagne d’essais.

La figure 4.4 donne l’évolution de la plasticité de transformation en fonction de la

température et de la fraction volumique de martensite au cours des essais réalisés avec

une contrainte de traction de 115 MPa pour les trois conditions d’austénitisation (900,

1000 et 1100 ◦ C).
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Contrairement aux observations précédentes, Les résultats de cette série montrent

que le TRIP augmente lorsque la température d’austénitisation augmente et par consé-

quent avec une augmentation de la taille du grain austénitique. Cette augmentation est

visiblement non linéaire et semble moins importante pour les hautes températures. Ce

résultat concorde avec les observations de (Desalos, 1981).

3.2 Effet de la répétition des cycles dilatométriques

Traction de 92 MPa (1ere compagne)

L’évaluation du TRIP consiste à soustraire de la déformation totale, la déformation

thermo-métallurgique et la déformation élastique. Pour que cette évaluation soit précise,

les valeurs des déformations doivent être exactes. Cependant, nous avons vu que la

déformation thermo-métallurgique ne reste pas forcément identique pour une succession

de cycles d’austénitisation. Nous avons aussi constaté la présence d’une déformation

résiduelle qui varie suivant le nombre de cycle thermiques appliqués. Ceci nous a amené

à comparer le résultat de deux essais réalisé avec les mêmes conditions d’austénitisation

mais seulement l’un est réalisé après un cycle de dilatométrie libre tandis que l’autre est

réalisé après trois cycles. Les essais sont réalisés pour les températures d’austénitisation

suivantes : 800 et 850◦ C.

Dans la figure 4.5 on remarque une légère variation (diminution) du TRIP si une

histoire préalable est appliquée à l’éprouvette. Cette diminution semble plus importante

pour les essais à 800 ◦ C. On doit tenir compte de ce résultat dans l’évaluation de l’effet
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Fig. 4.5:
Effet de l’application de plusieurs cycles dilatométrie libre sur une même
éprouvette pour l’évaluation de la plasticité de transformation sous cont-
rainte de 92 MPa :
(a) austénitisation à 800 ◦ C,
(b) austénitisation à 850 ◦ C.
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de la taille de grain sur le TRIP.

La figure 4.6 montre l’évolution de la plasticité de transformation en fonction de la

température pour différentes conditions d’austénitisation (800, 850 et 950 ◦ C). Glo-

balement, la plasticité de transformation semble crôıtre avec la température maximale

atteinte et par conséquent avec la taille de grain austénitique. Mais ce résultat est

quelque peu perturbé par l’incertitude mise en évidence ci-dessus (Figure 4.5) et qui

est liée à l’histoire thermo-métallurgique de l’éprouvette. À plus haute température, cet

effet d’histoire semble moins important.

Fig. 4.6:
Évolution de la plasticité de transformation en fonction de la température
dans les essais TRIP800(A), TRIP850(B), TRIP 950(C), TRIP800(D) et
TRIP850(E).

Une telle observation nous amène à discuter les résultats obtenus précédemment.

Les résultats obtenus dans la première compagne (traction à 57 MPa) conduisent à une

diminution du TRIP avec l’augmentation de la taille du grain austénitique, alors que
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Fig. 4.7:
Évolution de la plasticité de transformation en fonction de la température
dans les essais TRIP800(D), TRIP850(E) et TRIP 950(C).

l’effet inverse a été observé dans la seconde. Dans le premier cas, l’effet de répétition

des cycles de dilatométrie n’est pas étudié. Les résultats obtenus dans le cadre de la

présente étude iraient plutôt dans le sens de la deuxième investigation.

4 Résultats des essais multiaxiaux

4.1 TRIP et direction de chargement

Traction de 92 MPa (2eme compagne)

Comme mentionné dans le chapitre précédent, l’application (pendant la transforma-

tion au refroidissement) d’une force axiale seule cause une déformation plastique axiale.
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Les évolutions de la déformation en fonction de la température et la fraction volumique

de martensite, respectivement, sont présentées dans la figure 4.8.

Comme la montre la figure 4.8, l’application d’une force axiale n’engendre aucune

déformation de cisaillement. Toutefois, nous remarquons dans la figure 4.9a, qu’au cours

de l’essai à 900 ◦ C (σ 6= 0 et τ = 0), une petite déformation de cisaillement est mesurée.

Cette déformation est probablement due aux conditions expérimentales. Ce phénomène

est très petit ou inexistant pour les autres essais.

Torsion de 92 MPa

L’application d’un couple de torsion seul engendre uniquement une déformation plas-

tique de cisaillement. Aucune déformation plastique axiale significative n’est observée

(figure 4.10).

Les évolutions de la déformation de cisaillement de plasticité de transformation en

fonction de la température et la fraction volumique de martensite, respectivement, sont

présentées dans la figure 4.11.

Traction + torsion de 130 MPa

Une force axiale appliquée simultanément avec un couple de torsion pendant la

transformation au refroidissement, génèrent une déformation plastique axiale et une

déformation plastique de cisaillement. La figure 4.12 montre les évolutions des com-
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Fig. 4.8:
Évolutions de la déformation axiale de plasticité de transformation pour
différentes conditions d’austénitisation sous chargement en traction de
92 MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.
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Fig. 4.9:
Évolutions de la composante de cisaillement de plasticité de transfor-
mation pour différentes conditions d’austénitisation sous chargement en
traction de 92 MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.
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Fig. 4.10:
Évolutions de la déformation axiale de plasticité de transformation pour
différentes conditions d’austénitisation sous chargement en torsion de 92
MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.
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Fig. 4.11:
Évolutions de la composante de cisaillement de plasticité de transfor-
mation pour différentes conditions d’austénitisation sous chargement en
torsion de 92 MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.
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posantes axiale, et de cisaillement de plasticité de transformation en fonction de la

température et de la fraction volumique de martensite, respectivement.

La figure 4.13 montre les évolutions de la déformation équivalente (au sens de Von

Mises) de plasticité de transformation en fonction de la température et de la fraction

volumique de martensite, respectivement.

4.2 Récapitulatif des résultats multiaxiaux

La figure 4.14 montre la comparaison entre les évolutions de la plasticité de trans-

formation en fonction de la température et de la fraction volumique de martensite

pour quatre conditions d’austénitisation au cours de l’essai sous traction de 92 MPa.

Dans l’ensemble, le TRIP semble augmenter avec la température maximale atteinte et

ainsi avec la taille du grain austénitique. Ces résultats concordent avec ceux obtenus

dans la précédente compagne d’essais (sauf pour l’essai à 950 ◦ C où le TRIP diminue

légèrement par rapport à celui obtenu au cours de l’essai à 900 ◦ C).

Contrairement aux essais uniaxiaux de traction, les résultats des essais de torsion

équivalente à 92 MPa ne montrent aucune dépendance de la plasticité de transformation

des conditions d’austénitisation (température d’austénitisation) et par conséquent de

la taille du grain austénitique. Les évolutions de la déformation de plasticité de trans-

formation en fonction de la température et de la fraction volumique de martensite pour

les quatre conditions d’austénitisation au cours de l’essai de torsion de 92 MPa sont

représentées dans la figure 4.15. En plus, on note que la cinétique de transformation est
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Fig. 4.12:
Évolutions des composantes axiale et de cisaillement de plasticité de
transformation pour différentes conditions d’austénitisation sous charge-
ment en traction + torsion de contrainte équivalente égale à 130 MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.
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Fig. 4.13:
Évolutions de la déformation équivalente de plasticité de transformation
pour différentes conditions d’austénitisation sous chargement en traction
+ torsion équivalent à 130 MPa :
(a) en fonction de la température,
(b) en fonction de la fraction volumique de martensite.
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peu affectée par la variation de la taille de grain austénitique.

Des essais sous chargement biaxial de traction + torsion, nous pouvons observer

que les déformations de plasticité de transformation axiale et de cisaillement diminuent

avec la température maximale d’austénitisation, mais cette évolution est moins signifi-

cative comparée avec celle constatée dans le cas du chargement uni-axial de traction.

L’évolution de la déformation de plasticité de transformation équivalente, en fonction

de la température et de la fraction volumique de martensite, est représentée dans la

figure 4.16.

Afin d’avoir quelques informations sur l’évolution de la valeur finale de plasticité de

transformation avec les conditions d’austénitisation de l’acier 35NCD16 pour chaque

cas de chargement, nous avons comparé les résultats des trois séries d’essais (traction

seule, torsion seule et traction + torsion simultanées) en prenant en compte le même

niveau de contrainte appliquée. Dans les essais uniaxiaux, le niveau de contrainte ap-

pliquée est égal à 92 MPa, tandis que dans les essais biaxiaux il équivaut à 130 MPa.

Nous avons comparé les valeurs finales de la composante axiale (εpt
f ) de la plasticité de

transformation avec la composante de cisaillement équivalente (γpt
f /
√

3).

La figure 4.17 montre l’évolution de la valeur finale des composantes axiale et de ci-

saillement de la plasticité de transformation en fonction de la température d’austénitisation

dans le cas des essais multiaxiaux. Notons que ces composantes sont obtenus sous le

même niveau de contrainte équivalente appliquée (92 MPa). A priori, on peut s’attendre

à des déformations équivalentes identiques dans les deux directions.
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Fig. 4.14:
Évolution de plasticité de transformation en fonction de la température
et de la fraction volumique de martensite, au cours des essais de plasticité
de transformation sur l’acier 35NCD16 austénitisé à : 800, 850, 900 et 950
◦ C ; cas de la traction (σeq = σzz =92 MPa, τ=0) :
(a) Déformation axiale (εpt

eq = εpt),
(b) Déformation de cisaillement (γpt=0).
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Fig. 4.15:
Évolution de plasticité de transformation en fonction de la température
et de la fraction volumique de martensite, au cours des essais de plasticité
de transformation sur l’acier 35NCD16 austénitisé à : 800, 850, 900 et 950
◦ C ; cas de la torsion (σzz = 0, σeq = τ ·

√
3 = 92 MPa) :

(a) Déformation axiale (εpt = 0),
(b) Déformation de cisaillement (εpt

eq = γpt/
√

3).
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Fig. 4.16:
Évolution de plasticité de transformation en fonction de la température
et de la fraction volumique de martensite, au cours des essais de plasticité
de transformation sur l’acier 35NCD16 austénitisé à : 800, 850, 900 et 950
◦ C ; cas du chargement bi-axial de traction + torsion (σeq = 130 MPa) :
(a) Déformation axiale, (b) Déformation de cisaillement, (c) Déformation
équivalente.
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Fig. 4.17:
Valeurs finales de la plasticité de transformation en fonction de la temp-
érature d’austénitisation pour un niveau de contrainte de 92 MPa.
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Les remarques suivantes peuvent être formulées :

• Dans le cas du chargement uniaxial de traction, la déformation de plasticité de trans-

formation augmente légèrement avec la température d’austénitisation,

• Dans le cas de chargement en torsion pure, la plasticité de transformation semble

indépendante des conditions d’austénitisation,

• Dans le cas de chargement biaxial en traction + torsion, la plasticité de transforma-

tion diminue avec l’augmentation de la température d’austénitisation mais cette

évolution est moins significative.

Les essais uniaxiaux de torsion semblent plus “propres” comparés aux essais uni-

axiaux de traction. Cela est probablement associé à la méthode employée pour l’évaluation

du TRIP. En effet, dans le cas du chargement en torsion pure, le couplage entre

les déformations thermo-métallurgique et de plasticité de transformation n’existe pas,

contrairement aux essais de traction uniaxiaux où le couplage entre ces deux déformations

(soustraction de la déformation thermo-métallurgique de celle enregistrée lors de l’essai

avec contrainte) induit certainement des erreurs lors de l’estimation du TRIP. Donc,

nous pouvons dire, ainsi que pour le cas de la torsion pure la taille de grain austénitique

n’a pas d’influence significative sur le TRIP pour les conditions d’austénitisation consi-

dérées.
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5 Comparaisons des résultats

5.1 Influence de la contrainte appliquée

La figure 4.18 montre l’évolution de la plasticité de transformation en fonction de la

température et de la fraction volumique de martensite, respectivement, obtenu pour

les mêmes conditions d’austénitisation (900 ◦ C) avec trois contraintes de traction

différentes : 57, 92 et 115 MPa. Si on se réfère aux résultats de l’analyse microgra-

phique, le chauffage sans maintien à 900 ◦ C correspond à la taille de grain austénitique

de 6.4 µm. Il est clair que la plasticité de transformation augmente sensiblement avec

la contrainte appliquée

Fig. 4.18:
Influence de la contrainte appliquée sur le TRIP pour la même taille du
grain austénitique (6.4 µm).

Si on observe l’évolution de la valeur finale de la plasticité de transformation en
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Fig. 4.19:
Évolution de la valeur finale de la plasticité de transformation avec la
contrainte appliquée : austénitisation à 900 ◦ C sans maintien (correspond
à d = 6.4 µm).

fonction de la contrainte appliquée (voir figure 4.19), on constate une variation quasi-

linéaire. Ce résultat est très similaire à ceux qu’on peut trouver dans la littérature,

on peut citer par exemple ceux donnés par Desalos (voir Petit-Grostabussiat (2000),

Simon et al. (1994) et Coret et al. (2002)) (Fig. 4.20). Donc, on peut conclure que les

essais confirment les résultats des études précédentes et que la plasticité de transforma-

tion est proportionnelle à la contrainte appliquée si celle-ci ne dépasse pas la moitié de

la limite d’élasticité conventionnelle de l’austénite (0.2%) à la température de début de

transformation martensitique.
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Fig. 4.20:
Influence de contrainte appliquée sur la plasticité de transformation :
(a) Déformation plastique équivalente finale en fonction de la contrainte
équivalente pour différents cas de chargements biaxiaux sur l’acier
16MND5 (Coret et al., 2002),
(b) variation du TRIP avec la contrainte axiale appliquée (de
compression) d’un acier 35NCD16 (austénitisé à 900◦ C), tiré de
Petit-Grostabussiat (2000).
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5.2 Influence de la taille de grain

En ce qui concerne l’évolution de la déformation de plasticité de transformation avec

la taille de grain austénitique, nous donnerons ici des comparaisons des résultats pour

chaque cas de chargement mécanique à part (traction seule, torsion seule et traction

avec torsion).

Cas de la traction seule

Nous avons comparé les résultats obtenus pour quatre compagnes d’essais, le char-

gement uni-axial de traction est considéré comme suit :

(1) compagne sous traction à 57 MPa,

(2) compagne sous traction à 92 MPa (1ere compagne),

(3) compagne sous traction à 92 MPa (2eme compagne),

(4) compagne sous traction à 115 MPa.

La figure 4.21 montre l’évolution de la valeur finale du TRIP sous chargement uni-

axial de traction en fonction de la taille de grain austénitique.

De ces résultats, nous remarquons que, excepté pour la première compagne d’essais

à 57 MPa, le TRIP semble augmenter avec la taille de grain austénitique.

Pour la première compagne, l’évolution du TRIP, contrairement aux autres cas,

diminue avec l’augmentation de la taille de grain. Il faut noter que s’il s’agit de la même
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Fig. 4.21:
Évolution de la valeur finale de la plasticité de transformation avec la
taille de grain austénitique pour les cas de chargement en traction uni-
axiale.

nuance d’acier, la première compagne a été réalisée sur des éprouvettes provenant d’un

lot différent (matière fournie par Aubert et Duval) de celui servant à conduire les autres

compagnes d’essais (matière fournie par Thyssen) et malgré qu’on a pris des précautions

pour normaliser l’état initial de toutes les éprouvettes par un traitement thermique. Ce

traitement a consisté en une austénitisation à 1050 ◦ C pendant 30 minutes suivie d’un

refroidissement lent (dans le four), l’opération s’effectue sous atmosphère contrôlée (sous

vide) afin d’éviter toute oxydation ou décarburation du matériau.

En général, la reproducibilité des résultats des trois dernières compagnes (parti-

culièrement avec une contrainte de 92 MPa) nous mène à conclure que, pour le cas du

chargement uni-axial de traction, le TRIP augmente légèrement avec l’augmentation

de la taille de grain austénitique pour les conditions d’austénitisation considérées.
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Cas de la torsion seule

La figure 4.22 montre l’évolution de la valeur finale de la plasticité de transformation

équivalente (εpt
eq = γpt/

√
3) en fonction de la taille de grain austénitique, obtenu à partir

de la compagne d’essais sous torsion réalisée sous une contrainte équivalente de 92 MPa

(σeq = τ ·
√

3). On peut voir clairement que, pour le cas de la torsion pure, le TRIP

est indépendant de la taille de grain austénitique pour les conditions d’austénitisation

considérées.

Fig. 4.22:
Évolution de la valeur finale de la plasticité de transformation avec la
taille de grain austénitique pour les cas de chargement en torsion.

Cas du chargement bi-axial traction + torsion

Pour le cas du chargement bi-axial de traction + torsion (σeq = 130 MPa), la

plasticité de transformation semble diminuer de façon linéaire avec l’augmentation de
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la taille de grain austénitique. Donc, pour ce cas de chargement, nous pouvons dire que

le TRIP est inversement proportionnel avec la taille de grain. Il semble aussi, que le

facteur de proportionnalité est identique pour les composantes, axiale et de cisaillement,

de la plasticité de transformation ainsi que pour la déformation équivalente mais cette

diminution reste peu significative.

Fig. 4.23:
Évolution de la valeur finale de la plasticité de transformation avec la
taille de grain austénitique pour les cas de chargement bi-axial en trac-
tion + torsion.

5.3 Simulation du TRIP

La plupart des modèles existants, décrivant la plasticité de transformation, ex-

priment le taux de plasticité de transformation comme fonction de la proportion de

la phase nouvellement formée z. Ces modèles (présentés dans le chapitre 1) prennent

en considération comme paramètres les grandeurs suivantes :
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• La différence de compacité entre phases,

• La limite d’élasticité (des phases ou du mélange de phases),

• La contrainte appliquée.

Ces paramètres peuvent être aussi des fonctions de z. il est à noter qu’aucun

de ces modèles considèrent implicitement le facteur taille de grain austénitique (une

dépendance explicite peut être imaginée à travers la limite d’élasticité de la phase pa-

rente). La forme générale des modèles est donnée par la relation suivante (Taleb et al.,

2001) :

ε̇pt = k
(

∆V

V
; σy

1

)

· f2(z)ż · f3(S, σy(z)) (4.1)

L’équation 4.1 peut être intégrée donnant la forme suivante :

εpt = k · g(z) · σ (4.2)

avec,

σ : est la contrainte appliquée (uni-axiale et constante),

k : est le coefficient de plasticité de transformation.

Le TRIP étant la déformation plastique induite par l’application de la contrainte,

elle est nulle pour z = 0 et maximale pour z = 1. Donc, la fonction g(z) est généralement

normalisée : g(0) = 0 et g(1) = 1 (Fig. 4.24).
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Le tableau 4.1 donne les fonctions g(z) proposées par Desalos (1981) et Arbrassart

(1972).

Référence Arbrassart (1972) Desalos (1981)

g(z) 3 · z − 2 · z1.5 z(2− z)

Tab. 4.1:
Expressions des fonctions g(z) proposées par Desalos (1981) et
Arbrassart (1972) pour décrire la cinétique de plasticité de transfor-
mation.

Fig. 4.24: Fonctions g(z).
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5.4 Comparaison de l’expérience avec la simulation

Dans cette section, nous allons comparer les résultats expérimentaux avec ceux

donnés par la modélisation. Dans le chapitre 1, nous avons donné une revue biblio-

graphique sur les modèles existants, certains sont limités dans de cas unidimensionnel

(ex. modèles de Greenwood et Johnson (1965), Desalos (1981)) et d’autres donnent

des estimations pour le TRIP souvent très inférieures aux résultats expérimentaux (ex.

Arbrassart (1972)). Leblond et al. (1989) considère une formulation qui utilise le modèle

micromécanique d’une phase produite sphérique qui se développe sphériquement dans

la phase parente sous charge extérieure faible qui mène à la relation suivante :

Ėpt =
2∆ε12

σy
1

ln(z)ż
3

2
S (4.3)

L’intégration numérique de l’équation 4.3 donne l’évolution de la plasticité de trans-

formation avec l’avancement de la transformation εpt = f(z). D’après Taleb et al.

(2001), la formulation de Leblond est meilleure que les prédictions proposées par Ar-

brassart et Desalos vis-à-vis de la cinétique de plasticité de transformation. Toutefois,

le modèle de Leblond a tendance à sur-estimer le TRIP, particulièrement au début de la

transformation. Cette divergence est peut être liée à certaines hypothèses sur lesquelles

Leblond s’est basé pour formuler son modèle. Parmi ces hypothèses, Leblond suppose

un seuil (z ≤ 0.03) où la plasticité de transformation est considérée nulle (Taleb et al.,

2001). Ensuite, Taleb et Sidoroff (2003) ont repris le modèle de Leblond en vérifiant les

effets des différentes hypothèses de comportement admises par Leblond pour tenter de
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lever la singularité à l’origine, c’est ce dernier modèle que nous avons choisi pour notre

simulation, car il est plus récent.

L’expression du modèle de Taleb et Sidoroff est donnée par la relation suivante :

Ėtp =



















−2∆ε12

σy
1

ln(zl)ż
3
2
S si z ≤ zl

−2∆ε12

σy
1

ln(z)ż 3
2
S si z > zl

(4.4)

avec,

zl =
σy

1

2∆ε12
.
4µ + 3K

9.µ.K
(4.5)

Dans Taleb et Sidoroff (2003), ∆ε12 est estimé par,

∆ε12(T ) = (α2 − α1) · (T − 20) + ∆ε20◦C
12 (4.6)

où α2 et α1 sont respectivement, les coefficients d’expansion thermique de la phase

produite et de la phase parente.

Un écrouissage moyen global est pris en considération en supposant une limite

élastique dépendante de la valeur moyenne de la déformation plastique à travers une

lois d’écrouissage linéaire (Taleb et Sidoroff, 2003),

σy
1 = σy,0

1 + h · Eeff
1 (4.7)

où σy
1 est la limite élastique initiale et h est et le module d’écrouissage.
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Ėeff
1 =











































−2∆ε12

1−z
ln(zl)ż

3
2
S si z ≤ zl

−2∆ε12

1−z
ln(z)ż 3

2
S si z > zl

(4.8)

Dans notre simulation, les paramètres du modèle (∆ε12, σy,0
1 , zl et h) sont supposés

constants dans l’intervalle de la transformation au refroidissement. Le tableau 4.2 donne

les valeurs de ces paramètres calculés pour l’acier 35NCD16.

E (MPa) ∆ε12 σy,0
1 (MPa) zl h (MPa)

17602 0.009 240 0.1072 2798.9

Tab. 4.2:
Valeurs des paramètres matériaux de l’acier 35NCD16 utilisés dans la
simulation de la plasticité de transformation avec le modèle de Taleb
et Sidoroff.

Les résultats de la confrontation de la simulation avec l’experience sont montrés

par la figure 5.4. Comme nous l’avons montré précédemment, le TRIP (dans le cas de

la traction uniaxiale) dépend des conditions d’austénitisation et augmente légèrement

avec la taille de grain austénitique, contrairement à la simulation où elle ne prend pas en

compte ce paramètre. Cette différence est clairement apparente telle que nous pouvons

l’observer sur la figure 5.4.

Il est à remarquer que, la simulation s’approche le mieux de l’experience pour une

condition d’austénitisation particulière, celle qui consiste à l’austénitisation à 900 ◦C

sans durée de maintien (ce qui correspond à une taille de grain austénitique de 6.4

µm). Le TRIP est surestimé pour les températures d’austénitisation inférieures à 900◦
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Fig. 4.25:
Confrontation de la simulation avec quelques résultats expérimentaux :
Contrainte appliquée de traction de 92 MPa.
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C (Fig. 5.4).

La limite d’élasticité est d’autant plus élevées que le grain est plus fin. Par exemple,

selon la loi de Hall-Petch, elle dépend de l’inverse de la racine carrée de la taille de

grain d (voir chapitre 1).

Pour tenir compte de l’écrouissage, le modèle de Taleb et Sidoroff (2003) considère la

limite élastique de la phase austénitique comme une fonction linéaire de la déformation

plastique moyenne due à la plastification de l’austénite par l’avancement de la phase

martensitique (Eqs. 4.7 et 4.8). Cette fonction dépend implicitement de la taille de

grain austénitique. Pour voir si cette dépendance est suffisante pour décrire les résultats

expérimentaux, il aurait fallu appliquer le modèle avec différentes limites d’élasticité en

rapport avec les conditions d’austénitisation.

En ce qui concerne les cas de chargement de torsion et traction + torsion, où le

TRIP est indépendant ou peu dépendant de la taille de grain austénitique, le modèle

serait inadapté.

6 Conclusion

Dans le but de montrer l’effet de la taille de grain austénitique sur la plasticité de

transformation dans les aciers, et pour le cas du chargement mécanique multiaxial, plu-

sieurs séries d’essais de plasticité de transformation ont été réalisées. En ce qui concerne

le chargement mécanique, nous avons considéré plusieurs niveaux de contraintes ap-
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pliquées ainsi que différentes directions de chargement, à savoir : la traction uniaxiale,

la torsion et le chargement biaxial de traction + torsion. En parallèle, différentes

conditions d’austénitisation menant à différentes tailles de grain austénitique ont été

considérées. Dans la plupart des essais, seule la température est prise comme paramètre

d’austénitisation car, dans plusieurs essais, le maintien à très haute température com-

plique le pilotage précis des essais.

L’analyse des résultats a montré que la taille de grain austénitique peut influer sur

le TRIP de manières différentes et cela suivant la direction et le cas du chargement

mécanique et les conclusions suivantes ont été tirées :

• Dans le cas du chargement uniaxial de traction, la déformation de plasticité de trans-

formation augmente légèrement avec la taille de grain austénitique,

• Dans le cas de chargement en torsion pure, la plasticité de transformation semble

indépendante du grain austénitique,

• Dans le cas de chargement biaxial en traction + torsion, la plasticité de transfor-

mation diminue légèrement avec l’augmentation de la taille de grain austénitique

mais son évolution est moins significative.

La simulation du TRIP a été comparée avec les résultats expérimentaux en considérant

le modèle de Taleb et Sidoroff (2003). A travers la présence de la limite d’élasticité dans

l’expression de ce modèle, ce dernier prévoit implicitement une plasticité de transfor-

mation décroissante avec l’augmentation de la taille de grain. Cette prédiction n’est pas

complètement cohérente avec les résultats obtenus dans ce travail.
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La plupart des études concernant les conséquences mécaniques et métallurgiques sur

les transformations en phase solide dans les aciers n’ont, souvent, pas pris en compte

les effets de la taille de grain austénitique sur la plasticité de transformation. Bien que,

des modèles mathématiques ont été établis décrivant l’évolution du grain austénitique

au cours du chauffage (austénitisation) afin de prédire la grosseur du grain austénitique

en fonction de la température en incluant les effets des éléments d’alliage. La majorité

des résultats présentés ne concernait que les mêmes conditions d’austénitisation.

Par ailleurs, il a été mis en évidence dans la littérature un effet de la taille de grain

sur les propriétés mécaniques de l’austénite métastable au cours de la transformation

bainitique d’un acier 16MND5 mais l’évolution de la plasticité de transformation en

fonction des conditions d’austénitisation (influence de la taille de grain austénitique)

est un travail qui restait à faire et qui a été abordé ici.

Le travail entrepris vise la mise en place d’une base de données fiables afin de contri-

buer à une meilleure modélisation de la plasticité de transformation et sa dépendance de

la structure métallurgique Ainsi, un programme d’essais de plasticité de transformation

sous différentes conditions d’austénitisation a été réalisé en tenant compte de :

• la composition chimique (teneur en éléments d’alliage) de l’acier de l’étude, qui est

dans notre cas, le 35NCD16,
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• les températures d’austénitisation et les vitesses de chauffe,

• les durées de maintien a hautes températures s’il est le cas.

Pour l’évolution de la taille de grain austénitique avec la température et le temps

de maintien, nous avons montré que cette évolution peut obéir à loi d’Arrhenius. En ce

qui concerne l’effet de répétition des cycles de dilatométrie sur les paramètres thermo-

métallurgiques du matériau, nous avons constaté une certaine évolution de ces pa-

ramètres et une stabilisation relative n’intervient qu’après plusieurs cycles (environ 4).

Dans le but de montrer l’effet de la taille de grain austénitique sur la plasticité de

transformation dans les aciers, et pour le cas du chargement mécanique multiaxial, plu-

sieurs séries d’essais de plasticité de transformation ont été réalisées. En ce qui concerne

le chargement mécanique, nous avons considéré plusieurs niveaux de contraintes ap-

pliquées ainsi que différentes directions de chargement, à savoir : la traction uniaxiale,

la torsion et le chargement biaxial de traction + torsion. En parallèle, différentes

conditions d’austénitisation menant à différentes tailles de grain austénitique ont été

considérées. Dans la plupart des essais, seule la température est prise comme paramètre

d’austénitisation car, dans plusieurs essais, le maintien à très haute température com-

plique le pilotage précis des essais.

L’analyse des résultats à montré que la taille de grain austénitique peut influer

le TRIP de manières différentes et cela suivant la direction et le cas du chargement

mécanique ; les conclusions suivantes ont été tirées :

• dans le cas du chargement uni-axial de traction, la déformation de plasticité de trans-
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formation augmente légèrement avec la taille de grain austénitique,

• dans le cas de chargement en torsion pure, la plasticité de transformation semble

indépendante du grain austénitique,

• dans le cas de chargement bi-axial en traction + torsion, la plasticité de transfor-

mation diminue légèrement avec l’augmentation de la taille de grain austénitique

mais son évolution est moins significative.

La simulation des essais avec un modèle de type Leblond ne permet pas de reproduire

avec précision les résultats obtenus. En effet, ce type de modèle prévoit une plasticité

de transformation qui évolue dans le même sens que la taille de grain austénitique ce

qui n’est pas en accord avec l’ensemble de nos résultats.
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Nancy, France.

Ashby, F. et Easterling, K. E. (1982). A first report on diagrams for grain growth

in welds. Acta. Metall., 30:1969–1978.

Baldinger, P., Posch, G. et Kneisslaas, A. (1994). Revealing austenitic grains in

microalloyed steels by picric acid etching. Pract. Metallogr., 31:252–261.

Barralis, j. et Maeder, G. (1982). Métallurgie Tome I : métallurgie physique. Col-

lection Scientifique. ENSAM, Paris.

Benscoter, A. (1985). Carbon and Alloys Steels in Metals Handbook, volume 9 de

Metallography and Microstructures. États-Unis.
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