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Introduction

Contexte

Les progrès dans le domaine de la science des matériaux ont conduit à une utilisation de plus en
plus importante et diversi�ée des polymères. Ces derniers représentent souvent une alternative aux
matériaux métalliques, et ce en raison de leur faible masse, de coûts de production réduits, de facilité
de mise en forme, de recyclage, ... mais aussi de dissipation d'énergie mécanique. Pour cela, ils sont
désormais très employés dans diverses applications comme par exemple :

– les couches viscoélastiques précontraintes du type ISD-112 (�g.1) ou les verres feuilletés.
Dans un pare-brise, la couche centrale d'un verre feuilleté n'a plus seulement un rôle d'anti-
éclatement mais aussi un rôle acoustique en limitant son rayonnement et un rôle d'évacuation
de l'énergie dans les impacts. Ils sont de fait beaucoup utilisées dans l'automobile et l'aéronau-
tique [Rao01].

– les matériaux composites �brés [Che]. Les matrices de ces matériaux avaient initialement pour
seule fonction de lier les �bres et conférer les inerties voulues pour ces structures. Désormais,
elles peuvent de plus être optimisées pour limiter la propagation des vibrations dans les struc-
tures.

– les liaisons en génie civil. Les liaisons entre les pièces métalliques sont réalisées avec des pièces
qui intègrent des couches de matériaux viscoélastiques. Elles permettent de diminuer l'impact
du vent et des tremblements de terre sur la réponse dynamique des structures d'immeubles
[SK95].

– les éléments de carrosserie. En polymères, ils permettent par exemple de limiter l'impact des
choc piétons.

– les silents-blocs ou éléments de liaison. En laine de verre et caoutchoucs, les nouvelles vis
de maintient des isolants dans les structures aéronautiques permettent de limiter les niveaux
sonores.

Ce sont donc essentiellement des problèmes de vibro-acoustique qui sont résolus par l'emploi de
matériaux polymères. Leur comportement viscoélastique permet une modi�cation importante de la
réponse dynamique, du transfert ou du rayonnement des structures. Il a aussi un impact déterminant
sur la fatigue des structures en réduisant les contraintes maximales. Dans ce domaine de la fatigue,
la quanti�cation des amortissements matériaux semble d'ailleurs être plus importante que celle des
raideurs [ZH02]. En outre, le comportement viscoélastique est également présent dans le corps hu-
main [CR05], composé lui aussi de matériaux polymères, organiques cette fois, comme le collagène
constituant les os par exemple.

Parallèlement au développement de la science des matériaux, celui de la mécanique des struc-
tures a permis de modi�er le cycle de développement industriel des produits. Les moyens de calculs
autorisent désormais un usage massif de la simulation numérique. L'objectif étant de retenir les con�g-
urations favorables et de limiter le nombre de prototypes nécessaires à la phase de conception. Mais il
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2 Introduction

Couche viscoelastique

Structure

Couche de precontrainte

FIG. 1 – Principe de fonctionnement d'un viscoélastique précontraint

est nécessaire de tenir compte des phénomènes physiques mis en jeu dans les simulations numériques
pour qu'elles soient prédictives. Parmi ceux-ci, la dissipation reste aujourd'hui problématique puisque
le développement de produits industriels passe encore le plus souvent par une démarche de type essais
et erreurs avec peu de simulation numérique.

En dynamique, le comportement viscoélastique linéaire peut être représenté par des modules com-
plexes. La partie réelle de ces modules caractérise l'élasticité du matériau tandis que la partie com-
plexe caractérise la dissipation qui lui est associée. Mais si la dissipation des polymères durs est sig-
ni�cative, elle n'est pas prépondérante vis-à-vis de la raideur, toujours présente : il y a environ deux
ordres de grandeur de différence entre les parties réelle et imaginaire des paramètres. D'autre part,
ces polymères ont en général une dépendance du comportement avec la fréquence d'excitation, non
seulement pour l'aspect dissipatif mais aussi pour l'aspect élastique. La référence [Pri96] trouve par
exemple une variation de raideur de deux ordres de grandeurs sur la gamme de fréquences investiguée
d'un PVC souple. Cet effet, qui n'est généralement pas recherché lors du choix du matériau dans
la conception, est donc également essentiel à caractériser puisqu'il peut aussi modi�er de manière
importante le comportement de la structure.

Un grand nombre de modèles viscoélastiques, plus ou moins représentatifs des observations ex-
périmentales, existent dans la littérature. Et les méthodes numériques pour les intégrer dans des sim-
ulations par éléments �nis ont aussi été développées. Pour représenter correctement le comportement
de ces matériaux, la dif�culté réside désormais plutôt dans les paramètres d'entrée de ces modèles
[TA00]. Il est donc indispensable de les identi�er correctement.

Mais les machines d'essais dédiées à la caractérisation en fréquence des matériaux mous ne per-
mettent généralement pas une bonne caractérisation des polymères durs. Et le principe d'équivalence
fréquences-températures n'apporte pas de solution : l'augmentation de la température pour retrou-
ver des raideurs compatibles avec ces machines ne va pas dans le sens d'une caractérisation hautes
fréquences. D'autant que la validité de ce principe peut-être remise en cause [Che]. D'autre part, la
méthode ”résonante” pour une caractérisation indirecte est trop restreinte. Elle ne permet d'avoir que
quelques valeurs par échantillon. La caractérisation directe en fréquence passe actuellement par la
mesure des réponses à des chocs sur des échantillons monodimensionnels pour obtenir les modules
de traction-compression ou de cisaillement, moyennant des hypothèses d'homogénéité des champs
mécaniques.

D'une manière générale, l'identi�cation de l'amortissement se montre très sensible aux bruits
de mesures [Che], compte tenu des ordres de grandeurs recherchés. De plus, le post-traitement des
modules obtenus à l'issue des mesures ne permet généralement pas de quanti�er de manière satis-
faisante le coef�cient de Poisson dynamique. Et lorsque les simulations simples sont bien corrélées,
les simulations tridimensionnelles de réponses structurelles ne le sont pas toujours [PB00]. Il faut
toutefois noter que dans [PB00] un seul module est caractérisé en fréquence. En plus du bruit dans les
mesures expérimentales au cours d'un essai, les incertitudes relevées sont généralement liées à une
caractérisation incomplète des matériaux, à l'utilisation de multiples échantillons et/ou aux conditions
aux limites qui varient ou perturbent les échantillons. De plus, il n'est pas vraiment aisé de quanti�er
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ce qui se passe au niveau matériau entre la matière première (testée sous forme d'éprouvette) et la
structure avec toutes les modi�cations qu'elle peut subir (fabrication, oxydation, etc...).

Mais avec le développement des mesures optiques de champs cinématiques et des méthodes
mixtes expérimentales-numériques, il est désormais possible d'envisager un essai unique, effectué
sur un seul échantillon, pour obtenir une caractérisation simultanée de tous les paramètres matériaux
par la mise en oeuvre de champs hétérogènes. Cette approche esta-priori compatible avec une sol-
licitation directe en fréquence et l'utilisation de la structure elle-même comme échantillon pendant
les essais, ce qui assure sa représentativité (cela évite des risques de délaminage par exemple). Une
telle approche doit donc permettre de réduire les dispersions expérimentales, mais aussi combiner une
méthode de mesure de grande sensibilité et une méthode numérique très performante.

Le travail proposé ici a donc un caractère exploratoire et vise à proposer une nouvelle approche,
directe, expérimentale-numérique pour la caractérisation de tous les modules visco-élastiques avec
leur comportement en fréquence. Les principales dif�cultés à traiter pour la mise en oeuvre de cette
démarche sont résumées dans les points suivants :

– la mise en oeuvre d'éléments �nis très performants, (comportant peu d'hypothèses), adaptés à
la modélisation de structures minces viscoélastiques et permettant de modéliser facilement des
structures multicouches ;

– la proposition d'une procédure d'identi�cation permettant d'identi�er simultanément tous les
paramètres matériaux et adaptée à la prise en compte directe des mesures fréquentielles ;

– la mise en place d'un dispositif d'expérimentation adapté, aussi peu intrusif que possible pour
assurer la sensibilité requise à l'identi�cation des paramètres viscoélastiques.

Organisation du mémoire

Le présent mémoire s'articule autour de quatre chapitres.

Chapitre 1 : Viscoélasticité linéaire et mécanique des milieux continus

Le premier chapitre présente les notions liées aux phénomènes matériaux mis en jeu dans le
comportement dynamique et la réponse vibro-acoutique des structures en polymères. Il s'agit de
viscoélasticité linéaire dans le domaine fréquentiel, caractérisée par des modules dynamiques com-
plexes. Vient alors une présentation de résultats théoriques et de mesures recensées dans la littéra-
ture pour �xer les idées sur les valeurs de ces paramètres et leur variation, en nous limitant aux cas
des polymères durs. Différentes méthodes d'identi�cations ou de mesures de ces paramètres sont
alors présentées. Quelques modèles simples de représentation des solides viscoélastiques basés sur
des modèles rhéologiques sont ensuite rappelés. Ils permettent de faire le lien avec la viscoélastic-
ité temporelle de type �uage ou relaxation et de proposer des modèles de description des modules
dynamiques.

Ce chapitre se termine en posant les bases nécessaires à l'établissement de la méthode numérique
de résolution permettant de simuler les réponses dynamique des structures étudiées. Il s'agit de l'ex-
tension tridimensionnelle des théories unidimensionnelles viscoélastiques, de leur intégration dans
les équations de la mécanique des milieux continus, des principes variationnelles et des formulations
mixtes.
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Chapitre 2 : Méthodes numériques

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'ensemble des méthodes numériques pour la modéli-
sation et la résolution du problème direct de visco-élasto-dynamique. Les structures concernées par
l'emploi de ces matériaux visco-élastiques sont généralement de type plaques ou coques, éventuelle-
ment multi-couches. Nous avons retenu la méthode des éléments �nis pour la modélisation de ces
structures.

L'élément �ni volumique H8coque développé en statique dans [Lem00] est bien adapté pour notre
étude. Il est établi à partir de formulations mixtes qui permettent de lever les blocages numériques tout
en intégrant une relation de comportement complète, tridimensionnelle. L'utilisation de cet élément
est bien adaptée à la modélisation de structures multicouches puisqu'il garanti intrinsèquement la
continuité des déplacements entre les couches, et qu'il n'y a pas de ddl de rotation qui peuvent poser
problème en dynamique. De plus, il facilite la phase d'identi�cation par la mise en correspondance
directe entre les mesures disponibles en surface et les noeuds des éléments.

Mais la méthode des éléments �nis permet d'établir des modèles spatiaux, alors que l'expéri-
mentation produit des modèles de réponse. Les stratégies numériques pour établir ces modèles, soit
d'une manière directe soit par approche modale, sont donc présentées avec les méthodes d'expan-
sion des données permettant de rendre les différents modèles compatibles. Ce chapitre se termine
par l'évaluation statique et dynamique de ces éléments et des structures employées par la suite pour
l'identi�cation.

Chapitre 3 : Approche mixte expérimentale-numérique pour l'identi�cation

Le chapitre 3 est dédié à la présentation des méthodes de recalage de modèle EF et d'identi�ca-
tion de paramètres matériau. Le principe général de ces méthodes mixtes expérimentale-numérique
est le suivant : à partir de paramètres initiaux, la solution numérique du problème direct modélisant
l'essai est évaluée pour être comparée avec les données expérimentales via un résidu. La procédure se
poursuit alors par l'ajustement successif des paramètres permettant d'atteindre le résidu minimimum.
Les paramètres obtenus à l'issue de ce processus sont supposés être ceux recherchés.

Pour établir les résidus et les formules d'itérations d'une méthode d'identi�cation compatible
avec des données fréquentielles, nous commençons le chapitre par la présentation d'éléments bib-
liographiques et des méthodes d'identi�cation classiques, en forces et en déplacements, avec leurs
avantages et inconvénients. L'analyse de celles-ci nous permet de proposer deux méthodes compati-
bles avec des données fréquentielles, l'une appellée méthode d'identi�cation en forces pondérées en
déplacements et l'autre méthode d'identi�cation en forces �ltrées. La première permet de procéder
avec des données de mesure de champs incomplètes (avec une seule composante du champ par exem-
ple) tandis que l'autre n'est pas sensible à une mauvaise connaissance des conditions aux limites.

Une évaluation numérique de ces méthodes dans le cas des plaques simples ou composites de
type sandwich est ensuite effectuée, pour préparer les applications réelles qui suivront. Les tests de
la méthode d'identi�cation en forces �ltrées ne seront pas aussi poussés que ceux de la méthode en
forces pondérées en déplacements car nous n'aurons par la suite accés qu'à des champs incomplets.

Chapitre 4 : Applications et résultats

Pour notre étude, nous souhaitons obtenir le champ cinématique de réponse vibratoire d'une struc-
ture pour caractériser son matériau. L'identi�cation de la dissipation interne d'un matériau ne peut être
obtenue qu'avec un dispositif expérimental aussi peu intrusif que possible, sans dissipation dans des
liaisons et à l'aide d'une mesure optique. Les champs dynamique peuvent être obtenus d'une manière
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satisfaisante avec des méthodes ESPI ou de vibrométrie laser à balayage. Cette dernière technique
s'avère plus simple de mise en oeuvre et est de fait très répandue pour le recalage de modèle EF
[Lau05, Cug05, Sie98]. De plus, elle s'avère être compatible avec un moyen d'excitation par impact,
qui permet une excitation sans liaison lors de la mesure.

Nous présentons ainsi dans ce chapitre l'ensemble du dispositif que nous avons mis en place pour
l'essai, en nous appuyant sur les choix précédents� Nous décrirons les systèmes d'excitation et de
mesure spéci�quement développés. Ces derniers nous permettent de réaliser le grand nombre d'ac-
quisitions nécessaires à notre stratégie d'identi�cation tout en limitant les dispersions expérimentales.

Nous nous intéressons maintenant à l'identi�cation de paramètres viscoélastiques à partir des
données expérimentales otenues sur des structures réelles. Les structures ont été choisies pour obtenir
des effets signi�catifs de dissipation, notamment au niveau de leurs épaisseurs. En effet, au niveau de
la microstructure, il faut garder un volume élémentaire représentatif, c'est-à-dire avec suf�sament de
chaînes moléculaires.

Viennent ensuite les applications réelles. Nous nous intéressons d'abord à l'étude d'un PVC rigide
puis à l'identi�cation du PC mis en oeuvre dans un composite PC/aluminium otenu par l'assemblage
de deux plaques homogènes et isotropes. Ces deux applications sont également pour nous l'occasion
d'investiguer d'autres méthodes, comme la méthode DMA (aux limites de cette machine) et les méth-
odes résonantes. Celles-ci nous permettent d'obtenir également des valeurs des paramètres matériaux,
à certaines fréquences, que nous pouvons comparer avec nos résultats d'identi�cation.
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Chapitre 1

Viscoélasticité linéaire et mécanique des
milieux continus

1.1 Introduction

Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons aux phénomènes viscoélastiques qui régis-
sent le comportement dynamique du matériau, et donc le comportement vibratoire des structures. Ce
chapitre présente dans une première partie les notions liées à la viscoélasticité linéaire dans le domaine
fréquentiel. Après l'introduction des principes physiques qui induisent ce type de comportement dissi-
patif du matériau, nous présentons l'approche par module complexe qui se base sur une approche non
paramétrique de description des paramètres matériau. Viennent ensuite quelques modèles simples de
solides viscoélastiques, basés sur des modèles rhéologiques pour une approche paramétrique de de-
scription des paramètres matériau. En�n, cette partie se termine par l'extension tridimensionnelle de
ces théories unidimensionnelles.

Dans une seconde partie, nous rappelons quelques équations de la mécanique des milieux conti-
nus qui régissent le comportement dynamique des structures étudiées ainsi que le principe des travaux
virtuels, préalable à la méthode des éléments �nis que nous présentons dans le chapitre suivant. Dif-
férentes formulations sont d'ailleurs présentées à cette occasion.

1.2 Viscoélasticité linéaire

La viscoélasticité linéaire caractérise le comportement élastique et dissipatif d'un matériau en
petites déformations. Celle-ci peut être considérée à différentes échelles. En mécanique des structures,
c'est le niveau macroscopique qui est retenu. Cependant, quelques éléments d'une approche à une
échelle inférieure (ici moléculaire) permettent de comprendre le phénomène physique de dissipation
dans ces matériaux, ce qui permet de déterminer ou d'expliquer l'in�uence de certains facteurs à
prendre en compte.

D'un point de vue moléculaire, quand un effort est appliqué sur un matériau viscoélastique comme
un polymère, deux mécanismes atomiques interviennent [Roy01]. Les liaisons atomiques changent de
longueur et d'angle. Les atomes sont alors déplacés à de nouvelles positions, avec une augmentation
de l'énergie interne de façon extrêmement rapide. Les deux premières lois de la thermodynamique
indiquent qu'un travail mécanique provoqué par une forcef sur un déplacementdx implique une

7
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augmentation de l'énergie interneEint et/ou une diminution de l'entropieSdu système

f dx= dEint � TdS (1.1)

Parmi les modèles existants, celui de la dissipation thermoélastique met en relation le champ de dé-
formation créé avec des gradients de thermiques et des �ux de chaleur. Cette approche n'est valable
que pour de faibles déformations. Une autre approche est celle de type mouvements hystérétiques des
dislocations. Dans un métal, elle est liée aux frottements au niveau des grains et dépend de la quan-
tité d'impuretés, de la structure des grains et du niveau de déformation. Cependant, cette approche
reste dif�cile à mettre en oeuvre, notamment à cause de la mauvaise connaissance de la densité de
dislocations.

D'un point de vue phénoménologique, nous nous intéressons à l'étude macroscopique du matériau
en utilisant les résultats expérimentaux. Pour certains matériaux, la réponse à une déformation ou à une
contrainte constante varie au cours du temps. Ces observations se font plus particulièrement dans les
cas des essais de �uage et de relaxation. Pour un essai de �uage, une contrainte constante est appliquée,
et il se produit une augmentation de la déformation au cours du temps. Réciproquement, pour un essai
de relaxation, c'est une déformation constante qui est imposée, et c'est alors une diminution de la
contrainte qui apparaît au cours du temps. Ces deux phénomènes se caractérisent par les courbes
expérimentales présentées sur les �gures 1.1 et 1.2 qui caractérisent ces matériaux dans le domaine

t
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e

FIG. 1.1 – Courbe caractéristique de �uage

s

tt

e

FIG. 1.2 – Courbe caractéristique de relaxation

temporel. De la même manière, pour une succession d'essais de �uage ou de relaxation, l'état �nal
correspond à la somme des modi�cations apportées par chaque changement : c'est le principe de
superposition de Boltzman, illustré par la �gure 1.3 dans le cadre d'essais de �uage successifs. Ainsi
l'état de contraintes et de déformations d'un matériau dépend de son histoire de chargement.

Dans le cadre de la viscoélasticité linéaire, la loi de comportement, donnant la relation entre les
tenseurs de contraintes et de déformations est donnée par le produit de convolution suivant

s (t) =
Z t

� ¥
h(t � t )

de(t )
dt

dt (1.2)

avech la fonction de relaxation. Si on considère qu'il y a équilibre jusqu'au tempst = 0, dans un
cadre mono-dimensionnel en traction-compression, cette relation peut se mettre sous la forme

s (t) = E0e(t)+
Z t

0
E(t � t )

de(t )
dt

dt (1.3)
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FIG. 1.3 – Principe de superposition de Boltzman

Les différents modèles viscoélastiques varient dans le choix du noyau de la fonction de relaxationh. Il
est à noter que pour les modèles présentés, les formules sont données pour le module d'YoungE, mais
peuvent être transposées au module de cisaillementG. On appelleE etG caractéristiques matériaux.

Outre la dépendance temporelle du comportement des matériaux viscoélastiques que nous venons
de voir, d'autres facteurs d'environnement sont susceptibles de modi�er la réponse de ces matériaux.
Parmi eux, la température constitue une donnée très importante. En effet, son rôle est visible dès
l'écriture des principes microscopiques 1.1. Il a été constaté expérimentalement qu'une sollicitation
de courte durée à une température élevée provoque le même comportement qu'une sollicitation plus
longue mais à une température moins élevée. Il est alors possible d'établir un principe d'équivalence
temps/température, ou encore fréquence/température. La mesure peut donc être faite sur un petite
bande de fréquence, mais à différentes températures. Une translation de chaque courbe, dé�nie par
un facteur de translationaT dépendant de la température de référence, permet alors de construire une
courbe maîtresse sur une large plage de fréquences. L'allure schématique d'une courbe maîtresse est
donnée sur la �gure 1.4. Une mesure est faite sur une plage de fréquences donnée, mais à différentes
températures (ici t1>t2>t3), et les facteurs de translationaT permettent de construire la courbe sur
une plage de fréquence plus importante. L'illustration sur un cas mesuré avec une DMA (Dynamic
Modulus Analyzer) dans le cas d'un échantillon en PVC est présenté sur la �gure 1.5 pour le cas du
module de stockage du module d'Young. Williams, Landel et Ferry [WLF55] ont montré qu'il était
possible d'écrire une équation dé�nissant le facteur de translation tel que

logaT =
� Cr

1(T � Tr )
Cr

2 + T � Tr
(1.4)

avecCr
1 etCr

2 deux constantes dépendant de la température de référenceTr . De plus, en choisissant
la température de transition vitreuseTg comme température de référence, nous obtenons la loi WLF
[BP00]

logaT =
� Cg

1(T � Tg)
Cg

2 + T � Tg
(1.5)

En réalité,Cg
1 et Cg

2 ne sont pas des constantes universelles.Cg
1 est presque constante, alors que

Cg
2 varie en fonction du polymère. Un exemple de facteur de translation, pour une température de

référence de 73°C, dans le cas de l'échantillon de PVC est présenté sur la �gure 1.6.
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FIG. 1.4 – Exemple de courbe maîtresse
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FIG. 1.5 – Mesure DMA du module de stockage du PVC

1.3 Approche par module complexe

Le �uage et la relaxation sont des essais qui permettent de bien caractériser un matériau pour
des phénomènes d'une durée suf�samment longue (minute, heure, jour,...). Mais lorsqu'ils sont beau-
coup plus rapides, les tests dynamiques s'avèrent nécessaires, avec une description du comportement
viscoélastique dans le domaine fréquentiel. Une description basée sur des caractéristiques matériau
complexes est donc plus apte à décrire la viscoélasticité dans ce domaine. Dans cette approche non
paramètrique la partie réelle de ces caractéristiques est liée à l'élasticité tandis que la partie imaginaire
correspond à la dissipation.

1.3.1 Module complexe

La transformée de Laplace appliquée à l'équation 1.3 permet d'obtenir

s (s) = ( E0 + E(s))e(s) (1.6)

avecs la variable de Laplace. En essai harmonique pour une vibration forcée à une pulsationw avec
s= j:w, le module complexe du matériau peut donc être dé�ni par

E(w) = Â[E(w)]+ jÁ[E(w)] (1.7)

où Â[E(w)] est appelé module de stockage etÁ[E(w)] module de perte. Ce module complexe peut

aussi être dé�ni par le module dynamiquejE(w)j =
�
Â [E(w)]2 + Á[E(w)]2

� 1=2et l'angle de déphasage
j entre la contraintes et la déformatione (�gure 1.7), ou plus souvent par sa tangente avec tanj =
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FIG. 1.6 – Facteur de translation du PVC

Á[E(w)]
Â [E(w)] encore appelé facteur de perteh . Ces termes peuvent être compris facilement en considérant
le travailW fourni au cours d'un cycle pour un mouvement harmonique tel que

W =
Z 2p=w

0
s de =

Z 2p=w

0
s

de
dt

dt (1.8)

Sur ce cycle, la déformation est de la formee(t) = e0cos(wt) et la contraintes (t) = s0cos(wt + j )
ou encores (t) = Â [s0]cos(wt)+ Á[s0]sin(wt) en considérant le module complexe, ce qui conduit a

W =
Z 2p=w

0
(Â [s0]coswt)( � e0w sinwt)dt +

Z 2p=w

0
(Á[s0]sinwt)( � e0w sinwt)dt (1.9)

soit

W = � pÁ[s0]e0 (1.10)

Le travail au cours d'un cycle est donc négatif et il faut bien fournir de l'énergie au système qui en
dissipe une partie pour entretenir le mouvement harmonique. Il est donc clair que la composante en
phase ne produit aucun travail, mais que celui-ci provient uniquement de la composante déphasée. De
plus, la composante en phase correspond bien à un phénomène réversible en cas de décharge, d'où
le terme module de stockage pour la partie réelle, alors que la partie déphasée (complexe) produit un
travail, et n'est donc pas réversible. En�n, la perte maximale d'énergie se fait lorsqu'il y a quadrature
de phase entre l'excitation et la réponse. Au cours d'un cycle l'énergie dissipée (sous forme non
récupérable : chaleur, rayonnement) est proportionnelle à l'aire dé�nie par la courbes (e) comme le
montre la �gure 1.7. Il s'agit d'une boucle d'hystérésis, dont la surfaceD est la valeur absolue du
travail fourni par cycle et qui peut se mettre sous la formeD = phÂ[E]e2

0 .
L'approche par module complexe est donc très utilisée pour la mesure des propriétés viscoélas-

tique des matériaux. Toutefois, l'utilisation directe de ces résultats pour une modélisation numérique
peut s'avérer dif�cile en engendrant des coûts de calculs importants puisqu'il s'agit d'une modélisa-
tion non paramétrique de la viscoélasticité [TA00]. Ceci est notamment le cas pour des analyses en
dynamique temporelle. Des modèles paramétriques mieux adpatés que les modèles rhéologiques ont
donc été développés et les principaux disponibles dans la littérature sont reportés en annexe A.

D'autre part, il faut noter que le respect du principe de causalité n'est pas assuré dans cette ap-
proche. C'est notamment le cas si la partie réelle et la partie imaginaire de la raideur complexe sont
trouvés ou choisis constants quelque soit la fréquence [NJH85],[Ker04].
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FIG. 1.7 – Angle de perte et dissipation d'énergie

1.3.2 Mesure ou identi�cation du module complexe

Différents travaux ont été menés pour identi�er les caractéristiques matériau en fonction de la
fréquence. Les méthodes employées sont généralement uniaxiales et de trois types :

– mesure DMA [Men99] : un échantillon est sollicité dynamiquement par une machine spéci�que
sur une gamme de fréquence et une gamme de température. A partir du principe de superposi-
tion temps/température ou fréquence/température, les résultats de mesures expérimentales sont
ensuite synthétisés pour produire un module dynamique sur une large plage fréquencielle. Le
graphique obtenu à trois entrées et deux courbes, appelé nomogramme (�gure 1.8), permet de
prendre en compte la dépendance en fréquence et en température du module de stockage et du
facteur de perte de la façon suivante :

1. Pour une fréquence donnée (en ordonnées), trouver le point d'intersection entre la droite
horizontale à cette fréquence et la droite isotherme de la température d'intérêt ;

2. Relever la fréquence réduite de ce point ;

3. Tracer la verticale à cette fréquence réduite et relever les intersections avec les courbes du
module de stockage et du facteur de perte dont on peut maintenant relever les valeurs ;

La machine DMA, qui est semblable aux machines de traction, a cependant des dimensions
très réduite et ne permet de solliciter que des échantillons de faibles dimensions (quelques
millimètres) ayant de faibles raideurs. Ceci est dû d'une part au fait qu'elle ne fait aucune
compensation dynamique en supposant simplement un état de déformation quasi-statique, et
d'autre part à la possibilité de mise en résonance de la machine. Elle est donc plutôt adaptée
à la quali�cation de matériaux mous comme les caoutchoucs. Sur les machines modernes, les
sollicitations peuvent être de différentes natures : traction, �exion, cisaillement, ...

– mesures résonantes sur des échantillons de type poutre [Pri96] ou plaque [Cug05, CGS04,
DVSDW97] : la sollicitation d'une éprouvette à une fréquence de résonance permet de re-
monter à l'information de la raideur et de l'amortissement à la fréquence considérée. Plusieurs
fréquences de résonances ou plusieurs échantillons doivent donc être considérés pour couvrir
une gamme de fréquences [Pri96, DVSDW97]. Cette méthode nécessite un matériel d'analyse
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dynamique des structures comme celui d'analyse modale. Elle est donc plutôt adaptée à la car-
actérisation d'échantillons très rigides comme les métaux. D'autre part, elle est très sensible
à l'environnement (modi�cation par l'intrusion d'un capteur par exemple) et à la dispersion
des résultats. En�n, une méthode d'analyse modale expérimentale peut-être nécessaire pour
découpler les résultats de mesure, notamment dans le cas des plaques [Cug05, CGS04].

– mesures fréquentielles [HML00, MHA00, SVC+ 97] : des mesures sont réalisées sur une large
gamme de fréquences à partir d'un essai de propagation d'onde dans un échantillon de matériau
(�g. 1.10). Toutefois, les mesures sont réalisées directement sur l'échantillon à la différence
des essais sur barres de Hopkinson pour les métaux. Ce type d'essai est généralement réalisé
en sollicitation uniaxiale de type traction-compression ou torsion et fait appel à un choc (par
explosion) pour l'excitation.

Ces méthodes de mesures visent donc à identi�er la raideur et l'amortissement en fonction de la
fréquence des caractéristiques du matériaux, comme par exemple le module d'Young et/ou le mod-
ule de cisaillement complexe dans le cas d'un matériau isotrope. Dans les références [Mas78] et
[Pri98b], les variations fréquentielles attendues pour ces modules complexes sont détaillées. L'allure
des modules est reportée sur la �gure 1.9 pour différentes dissipations possibles des matériaux. On
constate qu'une évolution monotone et croissante des parties réelles de ces modules est attendue,
avec une pente nulle à basse et à haute fréquences (en échelle logarithmique). Les facteurs de perte
doivent présenter autant de maxima que de points d'in�exions de la partie réelle (et donc au moins
un maximum). L'allure de ces facteurs peut donc être très variable. Quantitativement, ils seront moins
important dans les plastiques rigides que dans les caoutchoucs. Par exemple, le maximum du facteur
d'amortissement des modules de traction-compression et de cisaillement complexes serait d'au plus
0,1 et celui lié au module de compressibilité complexe serait d'au plus 0,01. Ces constatations font
attendre une dépendance en fréquence peu importante des modules dynamiques. Expérimentalement
des mesures par jauges ont été effectuées dans la référence[MNL04] pour mesurer les modules de
Young et de cisaillement complexe, avec une excitation par pistolet à air comprimé de manière à ex-
citer des ondes longitudinales et de torsion dans des barres de différents diamètre en PMMA et PP sur
une large gamme de fréquences. Les résultats obtenus sont présentés sur la �gure 1.10 et montrent la
différence d'ordre de grandeur (au moins égal à 1) entre les parties réelles et imaginaires de ces carac-
téristiques. La même équipe donne des résultats complémentaires pour le module d'Young complexe
de barres en PP dans la référence [HML00], avec des barres de différentes longueurs, plusieurs jeux
de jauges de déformation et des excitations par chocs (air comprimé) ou par impacts (pendule). Les ré-
sultats sont présentés sur la �gure 1.11 en échelles logarithmique et les lignes verticales indiquent des
zones critiques qui proviennent d'une mauvaise excitabilité à certaines fréquences ou de problèmes
liés à des résonances de la structure. Dans la référence [SVC+ 97], des mesures ont été effectuées sur
des barres en PA6 sollicitées en traction par un excitateur électrodynamique. La �gure 1.12 reporte les
résultats obtenus par plusieurs méthodes pour le module d'Young complexe. Les résultats montrent
une certaine consistance entre eux.

Peu de travaux s'intéressent à l'évolution du coef�cient de Poisson complexe en fréquence, et
beaucoup se contentent de conserver sa valeur statique pour les études en dynamique. Une telle hy-
pothèse revient à supposer un amortissement identique des modules complexes d'Young et de ci-
saillement, ce qui implique qu'il doit être aussi identique aux amortissements modaux. Ceci n'est pas
conforme aux observations expérimentales. Les références [Pri98b] et [Pri00] proposent une étude
théorique et examinent les possibilités de mesures ou d'identi�cation pour ce coef�cient. Une évolu-
tion monotone et décroissante est attendue pour la partie réelle de ce coef�cient. Sa partie imaginaire
doit être nulle à 0Hz, tendre vers zéro pour des fréquences tendant vers l'in�ni, et être négative. Le fac-
teur de perte doit présenter un seul minimum. Ces tendances sont présentéesen valeur absoluesur la
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FIG. 1.8 – Exemple de nomogramme

I) – très dissipatif, - - peu dissipatif II) très dissipatif III) peu dissipatif

FIG. 1.9 – Evolution théorique dans différentes échelles des modules complexes en fréquence (réf.
[Pri98b])

�gure 1.13 dans le cas d'un matériau peu dissipatif . La �gure 1.14, issue de la référence [AKSKB02],
présente un exemple repésentatif de la variation du coef�cient de Poisson complexe d'un asphalte
obtenue à partir d'un modèle de Burger (combinaison en série d'un modèle de Kelvin-Voigt et d'un
modèle de Maxwell) pour le module de cisaillement complexe et d'un modèle élastique pour le mod-
ule de compressibilité. En ce qui concerne la partie réelle du coef�cient sur cette �gure, il est par
exemple intéressant de noter le passage de l'incompressibilité en statique à une compressibilité du
matériau avec la fréquence de sollicitation. D'autre part, on peut aussi noter que la partie imaginaire
de ce coef�cient est d'environ un ordre de grandeur plus faible que sa partie réelle. Dans la référence
[CG96], une mesure expérimentale directe sur un PVC de ce coef�cient avec une mesure par jauges
de déformations placées suivant l'axe longitudinal et transverse est effectuée sur une poutre excitée
par la base et à différentes températures. L'analyse des résultats par les auteurs indique que la partie
réelle de ce coef�cient décroit bien avec la fréquence (�gure 1.15) alors que la partie imaginaire n'a
pas pu être exploitable. Dans la référence[MNL04] (déjà cité plus haut), des mesures par jauges ont
également été effectuées pour mesurer le coef�cient de Poisson complexe à partir de l'excitation des
ondes longitudinales dans les barres citées. Les résultats obtenus sont présentés sur la �gure 1.10 et
montrent la dif�culté de ces mesures. La référence [Pri00] conclue dans son étude théorique que la
sensibilité d'une identi�cation indirecte de ce module peut être meilleure par un choix adéquat des car-
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FIG. 1.10 – Modules dynamique issues de la référence [MNL04] sur des barres en PMMA et PP de 2
diamètres différents

actéristiques mesurées. Elle préconise l'identi�cation des modules de tractionE et de compressibilité
K à cette �n.

En�n, il convient de signaler que l'identi�cation peut également être menée dans le domaine
temporel et/ou à partir de modèle viscoélastiques. L'intérêt d'utiliser un modèle présente l'avantage
de cumuler l'information mesurée sur l'ensemble de la plage de fréquence considérée et évite les
”fréquences problèmatiques” citées ci-dessus par la référence [HML00]. Ainsi, dans la référence[MHA00]
l'identi�cation est conduite en supposant approprié un modèle SLS généralisé de type Maxwell sur des
barres en PP. Les résultats sont reportés sur la �gure 1.16 et comparés à ceux issus d'un modèle non
paramétrique. D'autre part, quelques travaux s'intéressent à extraire simultanément l'ensemble des
caractéristiques d'un matériau à partir d'essais complexes, généralement effectués sur des plaques.
Ceci permet d'éviter les dispersions inhérentes à l'emploi de différents échantillons lors des mesures.
Ainsi, [Cug05, CGS04] mène l'identi�cation des 6 caractéristiques statiques orthotropes d'une plaque
épaisse à partir d'une mesure de champ par vibrométrie laser, une analyse modale expérimentale des
mesures et un modèle numérique de plaque d'ordre supérieur. La référence [DVSDW97] utilise les
amortissements modaux d'une plaque isotrope ou d'une plaque et de deux poutres orthotropes pour
identi�er les amortissements matériaux, en supposant les parties modules de stockage constants en
fréquence. En�n, [Guo07] s'intéresse à l'extraction des caractéristiques de raideur et d'amortissement
d'une plaque à quelques fréquences en régime établi par la Méthode des Champs Virtuels. La prin-
cipale dif�culté relevée dans ce travail concerne la nécessité d'une mesure de phase précise entre
l'excitation et la mesure du champ de réponse ainsi que la dif�culté d'adapter le niveau de vibrations
produit à l'étendue de mesure de la méthode optique choisie.
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FIG. 1.11 – Module d'Young complexe de barres en PP (référence [HML00])

1.4 Représentation du module complexe - modèles rhéologiques

1.4.1 Modèles de base

Les modèles rhéologiques sont des éléments permettant de représenter des comportements mé-
caniques de base. Deux comportements nous intéressent :

1. l'élasticité avec le ressort

2. la viscosité avec l'amortisseur

Leur combinaison doit permettre d'obtenir des lois de comportement proches des celles des matériaux,
suivant des règles simples. En série, la déformation totale des éléments est donnée par la somme de
chacune des déformations, alors que les contraintes restent identiques dans ces éléments. En parallèle,
c'est la déformation qui est égale pour chacun des éléments, pour une contrainte totale donnée par la
somme des contraintes induites dans les éléments.

Ainsi, le modèle de Maxwell permet de modéliser un comportement viscoélastique par combinai-
son d'un ressort et d'un amortisseur en série. Le comportement de ce modèle est donné par le système
d'équations suivant �

s = sE = sc

e = eE + ec
(1.11)

avecsE = E0eE, sc = c�ec et la dérivation de la seconde équation conduit à
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FIG. 1.12 – Résultats issus de la référence [SVC+ 97] pour le module d'Young complexe d'un PA6

FIG. 1.13 – Evolution théorique du coef�cient de Poisson complexe (d'après [Pri98b])

�e = �eE + �ec (1.12)

ce qui permet d'aboutir à l'équation différentielle de comportement de ce modèle

�e =
�s

E0
+

s
c

(1.13)

Sa réponse pour diffèrent essais peut donc être déterminée aisément. En :
– Fluage : la contraintes est imposée (contante) donc�s = 0, d'où une vitesse de déformation

�e = s
c constante et il n'y a pas de stabilisation de la réponse pour cet essai ; Ce modèle est donc

adapté pour des �uides viscoélastiques.
– Relaxation : la déformation est imposée (constante) donc�e = �eE + �ec = 0 et la réponse en

contrainte est de la forme :
s = s0e� E0

c t (1.14)

avecs0 = E0e0 ;
– Dynamique : l'excitation est du typee = e0ejwt avec une réponse de la formes = s0ejwt et le

module dynamiqueE(w) = s0=e0 s'écrit

E(w) =
jwE0

E0
c + jw

(1.15)
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FIG. 1.14 – Modélisation d'un asphalte (référence [AKSKB02])

FIG. 1.15 – Evolution du coef�cient de Poisson d'un PVC (réf. [CG96])

D'autre part, le modèle obtenu par la combinaison d'un ressort et d'un amortisseur en parallèle (�gure
1.1) est appelé modèle de Kelvin-Voigt ou d'amortissement visqueux. Nous avons dans ce cas

�
e = eE = ec

s = sE + sc = E0e+ c�e
(1.16)

d'où l'on tire l'équation différentielle de comportement

e+
c

E0
�e =

s
E0

(1.17)

A nouveau, la réponse de ce modèle pour diffèrent essais peut être déterminée aisément. En :

– Fluage : la déformation correspondante est donnée pare = s
E0

�
1� e� E0

c t
�

donce ! s
E0

lorsque
t devient très grand ;

– Relaxation : elle est impossible avec ce modèle car il ne peut pas subir une déformation instan-
tanée qui conduirait à une contrainte in�nie.



Chapitre 1. Viscoélasticité Linéaire et Mécanique des Milieux Continus 19

FIG. 1.16 – Résultats paramètriques et non-paramètriques de la référence [MHA00] pour le module
d'Young d'un PP

– Dynamique : la réponse en fréquence est

E(w) = E0 + jcw (1.18)

ce qui correspond à un module d'élasticité constant en fréquence pour un amortissement qui
croît linéairement avec celle-ci.

Ainsi, le modèle viscoélastique de Kelvin-Voigt et celui de Maxwell restent trop simples pour pouvoir
être représentatifs d'un comportement expérimental. C'est ce qui motive l'établissement de modèles
plus complexes comme ceux que nous présentons par la suite pour représenter des comportements
solides.

1.4.2 Modèles de type solides linéaires standards

1.4.2.1 Modèles solides linéaires standards de type Kelvin-Voigt

Le modèle solide linéaire standard (SLS) de type Kelvin-Voigt, appelé également modèle de
Zener, est obtenu par assemblage en série d'un ressort et d'un modèle de Kelvin-Voigt. L'équation
différentielle de comportement s'écrit

(E0 + E1)s + c �s = E0E1e+ c�e (1.19)

Ce modèle est certainement plus représentatif d'un comportement réel pour des sollicitations simples
comme nous pouvons le voir sur les �gures 1.17a et 1.17b. Cependant, et même si le comportement
de ce modèle dans le domaine fréquentiel donné par le module dynamique

E(w) =
�

1
E0

+
1

E1 + jwc

� � 1

=
a+ jwE0b
1+ jwb

avec a =
E0E1

E0 + E1
etb =

c
E0 + E1

(1.20)

est plus proche des matériaux réels (asymptotes basse et haute fréquences, dissipation maximale dans
une zone de fréquences vraissemblable), il est jugé assez peu représentatif de la réalité : la variation
de la partie imaginaire de ce modèle avec la fréquence s'avère trop rapide. Une correction est donc
généralement apportée à ce modèle en modi�ant sa dépendance en fréquence suivant

E(w) =
a+ E0b( jw)1=2

1+ b( jw)1=2
(1.21)
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ou en introduisant plus généralement deux paramètres de puissances supplémentaires. Le modèle
ainsi obtenu est appelé modèle à dérivées fractionnaires dans la littérature (cf. annexe A). En�n, une
autre possibilité pour améliorer la précision de ce modèle peut consister à lui assembler en série des
modèles supplémentaires de Kelvin-Voigt (N au total).

1.4.2.2 Modèles SLS de type Maxwell

Le modèle de Poynting et Thomson est également quali�é de modèle SLS de type Maxwell car
il est obtenu par assemblage en parallèle d'un ressort et d'un modèle de Maxwell (table 1.1). On y
associe l'équation différentielle de comportement

E1s + c �s = E0E1e+ c(E0 + E1) �e (1.22)

ce qui conduit à une réponse convenable pour un essai de relaxation

s (t) = E0e0 + E1e0e� E1
c t (1.23)

et qui permet d'aboutir au module dynamique

E(w) = E0 +
�

1
E1

+
1

jwc

� � 1

= E0 +
jwE1

E1
c + jw

(1.24)

Mais ce modèle étant également peu apte à représenter un comportement expérimental, il est
généralement nécessaire de l'étendre en y ajoutant en parallèle des modèles de Maxwell supplémen-
taires (N au total) pour conduire à l'assemblage proposé par la �gure 1.1. Ce modèle est dit de Maxwell
généralisé ou de Weichert. Le noyau de relaxation correspondant devient

E(t) = E0 +
N

å
i= 1

Eie
� Ei

ci
t (1.25)

et le module dynamique associé est

E(w) = E0 +
N

å
i= 1

jwEi
Ei
ci

+ jw
(1.26)

Comme il s'agit d'une extension du modèle précédent avec un plus grand nombre de paramètres, il
permet évidemment de mieux approximer la réalité, avec en contrepartie un plus grand nombre de
coef�cients à déterminer ou à identi�er.

Ainsi la représentativité des modèles rhéologiques ne peut généralement être obtenue qu'au prix
d'un nombre de paramètres important. Pour limiter le nombre de paramètres nécessaire, des modèles
paramètriques (ATF/ADF ou GHM) plus élaborés que les modèles rhéologiques ont été introduits. Ils
sont présentés en Annexe A. D'autre part, ces modèles 1D uniquement sur le module d'Young ne sont
pas suf�sants pour établir des modèles de comportement tridimensionnels en raison des phénomènes
des couplages entre les directions qui doivent être pris en compte.
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FIG. 1.17 – Réponse de modèles simples

1.5 Relation de comportement

L'opérateur de relation de comportement en viscoélasticité linéaire 3D que nous noteronsA doit
être un tenseur d'ordre 4 pour relier les tenseurs des contraintess et des déformationse dans le
domaine fréquentiel suivant

s = A : e (1.27)

Cet opérateur doit être symétrique et dé�ni positif. De plus, compte tenu des propriétés de symétries
des tenseurs des contraintes et des déformations, le nombre total de coef�cients indépendants de cet
opérateur ne peut pas excéder 21 dans le cas des matériaux anisotropes. Pour des raisons pratiques de
traitement, les matrices de déformationseee et de contraintessss sont mises sous forme de vecteurs tels
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(1.28)

avecgi j = ei j + eji = 2ei j de sorte que

sss (w) = Aeee(w) (1.29)

1.5.1 Milieux orthotropes

Dans un matériau orthotrope, il existe deux plans de symétrie perpendiculaires. Il ne reste donc
plus que 9 coef�cients indépendants, tels que la relation de comportement puisse se mettre sous la
forme

A =

2

6
6
6
6
6
6
4

A 11 A 12 A 13 0 0 0
A 12 A 22 A 23 0 0 0
A 13 A 23 A 33 0 0 0
0 0 0 A 44 0 0
0 0 0 0 A 55 0
0 0 0 0 0 A 66

3

7
7
7
7
7
7
5

(1.30)

Les matériaux composites à �bres dirigées suivant un axe sont un cas particulier de milieu orthotrope.
Les propriétés matériau sont alors invariantes par rotation autour d'un axe de symétrie. Il ne reste plus
alors que 5 coef�cients, tels que

A =

2

6
6
6
6
6
6
4

A 11 A 12 A 13 0 0 0
A 12 A 11 A 13 0 0 0
A 13 A 13 A 33 0 0 0
0 0 0 A 44 0 0
0 0 0 0 A 55 0
0 0 0 0 0 A 55

3

7
7
7
7
7
7
5

(1.31)

avec 2A 44 = A 11 � A 12 dans le cas des matériaux composites à �bres dirigées suivant l'axe 3.

1.5.2 Milieux isotropes

Dans le cas des milieux isotropes, les propriétés matériau sont identiques dans les trois directions.
Dans ce cas, la relation peut être décrite avec deux caractéristiques seulement. Par exemple sous la
forme

A =

2

6
6
6
6
6
6
4

l + 2m l l 0 0 0
l l + 2m l 0 0 0
l l l + 2m 0 0 0
0 0 0 m 0 0
0 0 0 0 m 0
0 0 0 0 0 m

3

7
7
7
7
7
7
5

(1.32)
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La loi viscoélastique fréquentielle peut donc s'écrire sous une forme semblable à la loi de Hooke
en élasticité, mais avec des caractéristiques complexes, dépendantes de la fréquence, dont la partie
imaginaire est liée à la dissipation interne du matériau :

s = l trace(e)I + 2me (1.33)

avec

l =
nE

(1� 2n)(1+ n)
etm=

E
2(1+ n)

(1.34)

où E correspond à un module de traction, appelé module d'Young complexe, etn à un coef�cient de
contraction transverse, dit coef�cient de Poisson complexe, de sorte que

A(E;n) =
E

(1+ n)(1� 2n)

2

6
6
6
6
6
6
4

1� n n n 0 0 0
n 1� n n 0 0 0
n n 1� n 0 0 0
0 0 0 1� 2n

2 0 0
0 0 0 0 1� 2n

2 0
0 0 0 0 0 1� 2n

2

3

7
7
7
7
7
7
5

(1.35)

Les relations entre les caractéristiques sont donc similaires à celles dé�nies en élasticité puisqu'elles
proviennent de considérations géométriques ou d'équilibres, et non d'un quelconque aspect temporel
des réponses.

Il est aussi possible d'écrire cette relation avec d'autres jeux de caractéristiques, comme par ex-
emple avec un module complexe de compressibilitéK et un module complexe de cisaillementG

A(K;G) =

2

6
6
6
6
6
6
4

K + 4
3G K� 2

3G K� 2
3G 0 0 0

K � 2
3G K+ 4

3G K� 2
3G 0 0 0

K � 2
3G K� 2

3G K+ 4
3G 0 0 0

0 0 0 G 0 0
0 0 0 0 G 0
0 0 0 0 0 G

3

7
7
7
7
7
7
5

(1.36)

avec

K =
E

3(1� 2n)
; etG =

E
2(1+ n)

(1.37)

Les relations entre différents choix de caractéristiques pour la relation de comportement 3D sont
rappelées dans le tableau 1.2.

(E;n) (K;G) (l ;G) (E;G)

(E;n) - E
3(1� 2n)

E
2(1+ n)

nE
(1� 2n)(1+ n)

E
2(1+ n) E E

2(1+ n)

(K;G) 9KG
3K+ G

3K� 2G
6K+ 2G - K � 2

3GG 9KG
3K+ G G

(l ;G) 2G2+ 3Gl
l + G

l
2(l + G) l + 2

3GG - � 4G2+ 3QG
Q� G G

(E;G) E E
2G � 1 EG

3(3G� E) G 5EG� 12G2

3(3G� E) � 2GG -

TAB . 1.2 – Correspondance entre les paramètres matériau
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1.6 Relations de la mécanique des milieux continus

Cette section rappelle les équations de la mécanique des milieux continus et précise les notations
nécessaires par la suite. Nous nous limitons au cas de la dynamique en viscoélasticité linéaire. Les
références [BD90, p. 113][BP00] peuvent être consultées pour plus de détails sur l'obtention de ces
équations.

FIG. 1.18 – Solide de référence

Nous considérons un solide de volumeV schématisé sur la �gure 1.18, de frontière¶V = ¶Vu
S

¶Vf

et ayant un champ de déplacementu lorsqu'il est soumis à l'action :
– de forces d'inertie� rw 2u
– de forces surfaciquesfs sur la surface¶Vf

– de déplacements imposésu = ū sur la surface¶Vu

Le problème de viscoélasticité linéaire doit alors satisfaire :
– les équations d'équilibre dans le domaine fréquentiel [Fel03]

div(s )+ rw 2u = 0 (1.38)

surV la relation 1.38 conduit donc au système d'équations
8
>><

>>:

¶sxx
¶x + ¶sxy

¶y + ¶sxz
¶z = � rw 2u

¶syx
¶x + ¶syy

¶y + ¶syz
¶z = � rw 2v

¶szx
¶x + ¶szy

¶y + ¶szz
¶z = � rw 2w

(1.39)

– les conditions aux limites mécaniques

� s :n+ fs = 0 (1.40)

sur¶Vf , avecn le vecteur de la normale sortante ;
– la relation entre les déformations et les déplacements sous l'Hypothèse des Petites Perturbations

(HPP)

e�
1
2

(grad(u)+ grad(u)T) = 0 (1.41)
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surV ou encore

eee =

2

6
6
6
4

¶ux
¶x

1
2

�
¶ux
¶y + ¶uy

¶x

�
1
2

�
¶ux
¶z + ¶uz

¶x

�

1
2

�
¶ux
¶y + ¶uy

¶x

�
¶uy
¶y

1
2

�
¶uy
¶z + ¶uz

¶y

�

1
2

�
¶ux
¶z + ¶uz

¶x

�
1
2

�
¶uy
¶z + ¶uz

¶y

�
¶uz
¶z

3

7
7
7
5

(1.42)

– les conditions aux limites géométriques sur¶Vu

u� ū = 0 (1.43)

– la loi de comportement 1.27

1.7 Formes variationnelles et Principe des Travaux Virtuels

Nous présentons dans cette section quelques formulations variationnelles a�n de poser les bases
nécessaire pour l'établissement d'éléments �nis adaptés à notre problème de viscoélasticité linéaire.

1.7.1 Energie potentielle et formulation en déplacement

1.7.1.1 Solution du problème direct et énergie potentielle

Dans le cadre de la théorie linéaire de l'élasticité, il est possible de dé�nir une fonctionnelle de
l'énergie potentielle totale [DT86]

W = d(PU(u)) = 0 (1.44)

telle que

PU(u) = P int(u) � Pext(u) (1.45)

avec :
– P int l'énergie interne de déformation

P int =
Z

V

1
2

e(u) : A : e(u)dV (1.46)

– Pext l'énergie des forces de volume et de surface

Pext =
Z

Sf

u fSdS+
Z

Su

uRdS+
Z

V
urw 2udV (1.47)

Ainsi
PU(u) = 1

2

R
V

�
Ñu+ ÑTu

2

� T
: A :

�
Ñu+ ÑTu

2

�
dV

�
R

¶Vf
u: fSdS�

R
¶Vu

s :n(u� ū)dS�
R
V rw 2u:udV

(1.48)

La solution d'un problème direct en déplacement consiste donc à minimiser la fonctionnelle de
l'énergie potentielle totale. Ce principe permet de dire que parmi tous les champs de déplacements
cinématiquement admissibles, celui qui minimise la fonctionnellePU correspond à la solution du
problème, et que cette solution est unique.
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1.7.1.2 Formulation en déplacement

Il est également possible de dé�nir une forme variationnelle associée à l'expression de l'équilibre
1.38, telle que

W� =
Z

V
u� (div(s )+ rw 2u)dV = 0 8 u� CA (1.49)

avecu� champ de déplacements virtuels cinématiquement admissible, choisi de manière à satisfaire
les équations de conditions aux limites 1.43 (il sera nul sur la frontière où la liaison est imposée), avec
des fonctionsu� (x) dérivables. La formulation forte du problème est donc affaiblie une première fois.
Cette équation variationnelle est de la forme

W� = W�
int � W�

ext (1.50)

avec
W�

int =
Z

V
u� div(s )dV (1.51)

et
W�

ext =
Z

V
u� (� rw 2u)dV (1.52)

L'intégration par parties suivante permet d'affaiblir une seconde fois l'expression forte du problème
Z

V
div(u� s )dV =

Z

V
u� div(s )dV +

Z

V
grad(u� ) : s dV (1.53)

avec

grad(u� ) =
1
2

�
grad(u� ) + gradT(u� )

�
+

1
2

�
grad(u� ) � gradT(u� )

�
(1.54)

ce qui fait apparaître le tenseur des déformations virtuelles

e� =
1
2

�
grad(u� ) + gradT(u� )

�
=

1
2

gradS(u� ) (1.55)

et le tenseur des rotations virtuelles

W� =
1
2

�
grad(u� ) � gradT(u� )

�
(1.56)

d'où
grad(u� ) : s = e� : s + W� : s (1.57)

or le tenseurs est symétrique, ce qui entraîneW� : s = 0 et �nalement, nous obtenons l'expression
générale du Principe des Travaux Virtuels (PTV) formulé en déplacements

W� =
Z

V
e� : s dV �

Z

Sf

u� : fSdS�
Z

Su

u� :RdS� rw 2
Z

V
u� :udV = 0 (1.58)

8 u� CA ([BD90]) avecu pour seul champ inconnu du problème.
Si les fonctions testsu� et les fonctions solutionsu appartiennent au même espace, nous avons

alors une formulation de type Galerkin. Les fonctions de déplacements virtuelsu� sont alors dé�nies
comme des variations des déplacements réels telles que

u� = du (1.59)

L'expression du PTV en déplacements de type Galerkin est alors de la forme

dW(u) =
Z

V
de : A : edV �

Z

Sf

du: fSdS�
Z

Su

du:RdS� rw 2
Z

V
du:udV = 0 (1.60)

8 du CA.
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1.7.2 Formulation mixte

Dans la formulation du PTV en déplacement, seule l'équation d'équilibre du problème d'élastic-
ité linéaire est mise sous forme variationnelle. Les autres relations sont introduites de manière forte
dans la formulation. Le principe des formulations mixtes consiste à introduire d'autres équations sous
forme variationnelle ([BD90]) pour obtenir des solutions moins contraintes. Nous montrons alors
dans quelles conditions de choix des champs de déformations il est possible de retrouver une forme
similaire entre les formes mixtes et celle en déplacements, ce qui permet d'établir des éléments �nis
simples et performants.

1.7.2.1 Formulation de Hu-Washizu et méthode EAS

Il est possible de dé�nir une forme variationnelle associée à l'expression de l'équilibre 1.38, telle
que Z

V
u� (div(s )+ rw 2u)dV (1.61)

avec :
– une forme variationnelle associée aux conditions aux limites 1.43

Z

¶Vu

R� (u� ū)dS (1.62)

– une forme variationnelle associée aux conditions limites mécaniques 1.40
Z

¶VF

u�
F (s :n� fs)dS (1.63)

– une forme variationnelle associée à la relation de comportement 1.27
Z

V
e� (s � A : e)dV (1.64)

– une forme variationnelle associée à la relation déformations-déplacements 1.41

Z

V
s �

�
e �

Ñu+ ÑTu
2

�
dV (1.65)

L'intégration par parties du premier terme de 1.61 permet d'écrire

Z

V
u� div(s )dV = �

Z

V

�
Ñu� + ÑTu�

2

�
s dV +

Z

¶V
u� s :ndS (1.66)

et après simpli�cation, nous obtenons une fonctionnelle mixte de type Hu-Washizu du PTV, telle que

W� = d(PHW) (1.67)

avec
PHW(u;s ;e) = �

R
V

�
Ñu+ ÑTu

2

�
: s dV +

R
V e : s dV � 1

2

R
V e : A : edV

+
R

¶Vf
u: fSdS+

R
¶Vu

s :n(u� ū)dS+ rw 2 R
V u:udV

(1.68)
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Cette fonctionnelle de Hu-Washizu donne naissance à la méthode EAS (Enhanced Asumed Strain)
[SRF90], méthode dans laquelle on suppose que le champ de déformation dérive d'un champ de
déplacements, et d'un champ complémentaire qui vient l'enrichir, de sorte qu'il puisse s'écrire sous
la forme

e =
Ñu+ ÑTu

2
+ ea (1.69)

avec la contrainte Z

V
s : ea dV = 0 (1.70)

L'intérêt majeur de cette méthode est de retrouver alors une forme similaire à 1.48 après le report de
cette forme du champ de déformation dans la fonctionnelle de Hu-Washizu.

1.7.2.2 Formulation d'Hellinger-Reissner et méthode ANS

La formulation d'Hellinger-Reissner est basée sur celle de Hu-Washizu présentée dans la section
précédente, mais la relation déformations-déplacements en HPP donnée par l'équation 1.41 y est
introduite explicitement d'où

P(u;s ) = �
1
2

Z

V
s : A � 1 : s dV +

Z

¶Vf

u: fSdS+
Z

¶Vu

s :n(u� ū)dS+ rw 2
Z

V
u:udV (1.71)

or

� 1
2

R
V s : A � 1 : s dV = � 1

2

R
V s : A � 1 : s dV + 1

2

R
V s : A � 1 : s dV � 1

2

R
V s : A � 1 : s dV

= �
R
V s : A � 1 : s dV + 1

2

R
V s : A � 1 : s dV

(1.72)

ce qui peut également être mis sous la forme

�
1
2

Z

V
s : A � 1 : s dV = �

Z

V
s :

�
Ñu+ ÑTu

2

�
dV +

1
2

Z

V
s : A � 1 : s dV (1.73)

et permet d'aboutir, après simpli�cation, à la fonctionnelle mixte de type Hellinger-Reissner du PTV

PHR1(u;s ) = 1
2

R
V s : A � 1 : s dV �

R
V s :

�
Ñu+ ÑTu

2

�
dV +

R
¶VF

u: fSdS

+
R

¶VU
s :n(u� ū)dS+ rw 2 R

V u:udV
(1.74)

Il s'agit de l'expression en déplacement de la fonctionnelle de Hellinger-Reissner, mais celle-ci peut
également se mettre sous la forme d'une fonctionnelle en contrainte

PHR2(u;s ) = 1
2

R
V s A � 1s dV +

R
V u:div(s )dV +

R
¶VF

u:(s :n� fS)dS
+

R
¶VU

s :nūdS+ rw 2 R
V uudV

(1.75)

ou encore sous une forme déformation-déplacement (cf. référence[MF91]) avec l'expression

PHR3(u;e) = 1
2

R
V e : A : edV �

R
V e : A :

�
Ñu+ ÑTu

2

�
dV +

R
V u fVdV

+
R

¶VF
u: fSdS+

R
¶VU

(eA ):n(u� ū)dS+ rw 2 R
V uudV

(1.76)
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Cette dernière forme permet d'établir la méthode ANS (Assumed Natural Strain). Celle-ci est basée
sur la fonctionnelle de Hellinger Reissner dans laquelle intervient un champ de déformatione
indépendant tel que

Z

v
e : A :

�
Ñu+ ÑTu

2

�
dV =

Z

V
e : A : edV (1.77)

ce qui permet de retrouver à nouveau une forme identique à 1.48.

Finalement, nous venons de voir dans cette partie qu'il est possible d'exprimer des fonctionnelles
mixtes de notre problème mécanique sous différentes formes, ce qui permet d'imposer différentes
conditions de continuités sur les champs introduits.

1.8 Conclusion

Ce chapitre présente les principes généraux de la viscoélasticité linéaire dans le domaine fréquen-
tiel. Les modules complexes traduisent le comportement viscoélastique des matériaux dans ce do-
maine. Nous avons vu en particulier que

– les modules de stockage (Â [E], Â [G], ...) ont tendance à augmenter avec la fréquence pour
atteindre une limite asymptotiquement ;

– les facteurs de perte des modules complexes présentent généralement ou plusieurs pics puis ont
tendance à diminuer avec la fréquence ;

– la partie réelle du coef�cient de Poisson à tendance à diminuer avec la fréquence ;
– la partie imaginaire du coef�cient de Poisson doit être négative et présenter un minimum avant

de tendre vers 0 ;
– les parties imaginaires des caractéristiques matériaux doivent être nulles en statique (limite

basses fréquences à 0 Hz) et sont au moins inférieures à leur partie réelle d'un ordre de grandeur.
Cependant l'utilisation directe de modules complexes tabulés dans la modélisation peut nécessiter
beaucoup de temps de calcul. Une solution peut venir de l'utilisation de modèles représentatifs des
modules trouvés. Les premiers modèles mis en place sur la base de modèles rhéologiques simples
pour approximer ces comportements trouvent vite leurs limites. L'utilisation de modèles rhéologiques
plus complexes (Maxwell généralisé, ...) permet alors d'être plus représentatif, mais avec un nombre
de paramètres à identi�er important.

Du point de vue de l'identi�cation de caractéristiques matériau, l'approche directe par module
complexe semble toutefois être la plus satisfaisante en première approche, même si les ordres de
grandeurs attendus nous font présager d'une forte sensibilité aux bruits de mesures. En effet, elle ne
nécessite pas le choix d'un modèle et de son nombre de paramètresa-priori. Cette approche permet
de tirer l'ordre de grandeur des caractéristiques matériaux avec une allure des variations. Par la suite,
si cette première identi�cation s'avère insuf�sante, elle peut alors conduire au choix d'un modèle
paramètrique adapté, et à une seconde identi�cation qui devrait être moins sensible aux bruits de
mesures s'ils sont limités à certaines plages de fréquences.

En�n le principe des travaux virtuels et les formulations mixtes nous donnent les bases de con-
struction d'éléments �nis (présentée dans le chapitre suivant). La modélisation numérique ainsi mise
en place permettra l'établissement d'une méthode d'identi�cation expérimentale/numérique pour les
caractéristiques viscoélastiques.
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Chapitre 2

Méthodes numériques

2.1 Introduction

Ce chapitre introduit l'ensemble des méthodes numériques nécessaires pour la modélisation et la
résolution du problème direct de visco-élasto-dynamique. Les structures concernées par l'emploi de
ces matériaux visco-élastiques sont généralement de type plaques ou coques, éventuellement multi-
couches. Parmi les méthodes de résolution de ces problèmes directs, la méthode numérique des élé-
ments �nis est très �exible. Elle permet bien d'appréhender ce type de structures indépendemment de
leurs formes et de leur caractère mince ou non.

Pour la modélisation des structures de type plaque ou coque, l'utilisation d'éléments �nis vo-
lumiques a connu un essor important dernièrement [Sze02], en grande partie grâce à l'absence des
degrés de liberté en rotation, souvent problématiques, dans ces éléments. De plus, certains de ces
éléments sont formulés en intégrant une relation de comportement complète (3D), ce qui présente l'a-
vantage de ne pas introduire d'hypothèse de manière forte. L'augmentation du nombre de noeud par
élément est compensée par la prise en compte des seuls degrés de libertés (ddl) de translation, au lieu
des 5 à 6 ddl/noeud pour les éléments de coque (soit 24 ddl/élément au lieu de 20 à 24). Dans le cas
de l'identi�cation de structures éventuellement sandwich et avec des mesures disponibles en surface,
un tel élément présente un intérêt certain.

Nous proposons donc en première partie de ce chapitre d'étudier les élément �nis que nous util-
isons dans ce travail et notamment l'élément H8coque. Au préalable, l'élément volumique classique
est introduit avec les notions et notations nécessaires a�n d'expliciter les phénomènes de blocage que
posent ces éléments dans le cas de structures minces et les remèdes à suivre pour les éviter. Ceci
permet d'obtenir des modèles spatiaux des structures.

Les mesures dynamiques permettent de construire des modèles de réponse. Nous présentons donc
les stratégies numériques pour construire de tels modèles directement à partir des modèles spatiaux
ou via des modèles modaux formés par des bases modales adaptées aux problèmes de visco-elasto-
dynamique. L'expansion des données pour rendre des modèles différents compatibles est ensuite abor-
dée. Ce chapitre se termine par l'évaluation statique et dynamique de ces éléments et des structures
employées par la suite pour l'identi�cation.

Ce chapitre introduit l'ensemble des méthodes numériques nécessaires pour la modélisation et la
résolution du problème direct de visco-élasto-dynamique. Les structures concernées par l'emploi de
ces matériaux visco-élastiques sont généralement de type plaques ou coques, éventuellement multi-
couches. Parmi les méthodes de résolution de ces problèmes directs, la méthode numérique des élé-
ments �nis est très �exible. Elle permet bien d'appréhender ce type de structures indépendemment de

31



32 Chapitre 2. Méthodes Numériques

leurs formes et de leur caractère mince ou non.

2.2 Approximation par éléments �nis - modèles spatiaux

La méthode des éléments �nis consiste à discrétiser un solide en éléments de géométries simples
rattachés à des noeuds auxquels sont associées des grandeurs cinématiques. A chaque noeud sont as-
sociées des variables, ou degrés de liberté (ddl) qui peuvent être de différentes natures : déplacements,
températures,... Les champs sont alors approximés en tout point des éléments par une interpolation à
partir des valeurs associées aux différents noeuds. Les fonctions choisies doivent satisfaire des condi-
tions de continuité entre les différents éléments. De la même façon la géométrie de l'élément réel est
discrétisée en sous-domaines. Cette méthode est basée sur les formulations variationnelles (équations
1.49, 1.74, 1.76) de telle sorte que les équations de la formulation forte, valables en tous points, soient
véri�ées en moyenne sur l'ensemble des éléments, et véri�ent

dW = å
éléments

dW(e) (2.1)

expression dans laquelle le travail virtuel élémentairedW(e) = duT
�
K (e) :u � w2M (e) :u � f(e)

�
est

exprimée sur l'élément �ni.
La discrétisation ainsi introduite permet après l'assemblage, qui est une opération qui consiste à

assurer les conditions de continuité cinématique et d'équilibre entre les éléments, d'aboutir à l'équili-
bre dynamique global discrétisé �

K � w2M
�

u(w) = f(w) (2.2)

La donnée des matrices de raideur (également amortie dans notre cas)K et de masseM globale d'une
structure constitue alors un ”modèle spatial” de celle-ci [Ewi00].

Des blocages numériques apparaissent toutefois dans la modélisation de structures si une for-
mulation en déplacement est adoptée. Des stratégies doivent donc être développées pour lever ces
blocages. Un élément �nis, basé sur des formulations mixtes, a donc été développé dans ce sens dans
la référence [Lem00] en vue de modélisations en statique linéaire et non-linéaire géométrique, et nous
l'adaptons ici à notre problème. Toutefois, avant de passer à sa description, nous présentons l'élément
�nis hexaèdre de base et les phénomènes de blocages a�n d'introduire les notions nécessaires.

2.2.1 Phénomènes de blocages numériques - Éléments H8 et H8WT

2.2.1.1 Élément H8

L'élément H8 est un élément linéaire de volume, hexaèdrique à huit noeuds. Il est basé sur une
formulation en déplacement. Pour former les matrices élémentaires de ces éléments, l'élément de
référence de volumeV(r) , décrit dans un espacex = ( x ;h ;z ) ( x , h et z sont les coordonnées dans
l'espace paramétrique), est associé à chaque élément réel de volumeV(e) dans l'espace réelx = ( x;y;z)
par la transformationt e telle que :

t e : x ! xe = xe(x ) (2.3)

Pour cet élément la transformation géométrique est linéaire par rapport aux coordonnéesxn

t e : x ! x(x ) =
8

å
i= 1

Ni(x ):xi = N(x):x (2.4)
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avec la matrice d'interpolation

N = [ N1 � � � N8 ] o�u Ni =

2

4
Ni 0 0
0 Ni 0
0 0 Ni

3

5 (2.5)

et les fonctions d'interpolations

Ni(x ;h ;z ) =
�

1� x
2

� �
1� h

2

� �
1� z

2

�
(2.6)

Dans cette expression, les fonctionsNi sont des polynômes enx, identiques pour les trois coor-
données, et sont appelées fonctions de transformation géométriques. La transformationt e peut être
interprétée comme un changement de variable permettant de passer de la base paramétrique à la base
réelle. L'exemple de l'élément H8 est présenté sur la �gure 2.1 .

x

y

z

1 2

3
4

5 6

78
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3
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5
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8�

�

�

�

�

�

FIG. 2.1 – Éléments de référence et réel H8

Cet élément étant de nature isoparamètrique, l'interpolation de la cinématique est identique à celle
de la géométrie. Sur l'élément de référenceu(x) = N(x)u avec le vecteur des degrés de libertés (ddl)
u =

�
u1 v1 w1 u2 � � � u8 v8 w8

� T
. Pour exprimer le vecteur des déformationseee de cet élé-

ment dans l'espace réel, nous introduisons la matrice jacobienneJ de la transformation géométrique1

J =

2

6
4

¶x
¶x

¶y
¶x

¶z
¶x

¶x
¶h

¶y
¶h

¶z
¶h

¶x
¶z

¶y
¶z

¶z
¶z

3

7
5 telleque gradx (� ) = J:gradx(� ) (2.11)

Cette transformation doit être bijective, ce qui est assuré si la matrice de la transformation n'est pas

1Une autre propriété importante de cette transformation concerne l'intégration du volume élémentaire :
Z

Ve
f (x)dxdydz=

Z

Vr
f (x(x )) det(J)dxdhdz (2.7)

car
VR = d~x:(d~h ^ d~z) = det([ d~x d~h d~z ]) (2.8)

et
V0 = d~x:(d~y^ d~z) = det([ d~x d~y d~z ]) = det(J[ d~x d~h d~z ]) (2.9)

donc
V0 = det(J):det([ d~x d~h d~z ]) = det(J)VR (2.10)
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singulière (la singularité intervient lorsque ce déterminant s'annule ou devient négatif). Ainsi :

2

6
6
6
4

¶u
¶x
¶u
¶y
...

¶w
¶z

3

7
7
7
5

=

2

6
6
6
6
4

¶u
¶x

¶x
¶x + ¶u

¶h
¶h
¶x + ¶u

¶z
¶z
¶x

¶u
¶x

¶x
¶y + ¶u

¶h
¶h
¶y + ¶u

¶z
¶z
¶y

...
¶w
¶x

¶x
¶z + ¶w

¶h
¶h
¶z + ¶w

¶z
¶z
¶z

3

7
7
7
7
5

=

2

4
J� 1 0 0
0 J� 1 0
0 0 J� 1

3

5

2

6
6
6
6
4

¶u
¶x
¶u
¶h
...

¶w
¶z

3

7
7
7
7
5

(2.12)

ou encore
2

6
6
6
4

¶u
¶x
¶u
¶y
...

¶w
¶z

3

7
7
7
5

= j3:Bx :u avec Bx =
h

B1
x B2

x � � � B8
x

i
et Bi

x =

2

6
4

Ni
;x 0 0
0 Ni

;x 0
0 0 Ni

;x

3

7
5

(2.13)
avecNiT

x =
h

¶Ni

¶x
¶Ni

¶h
¶Ni

¶z

i
. En�n, pour obtenir le vecteur des déformations cohérent avec l'or-

ganisation proposée par la formule 1.28, nous introduisons une matrice de réorganisationP
2

6
6
6
6
6
6
6
6
4

¶u
¶x
¶v
¶y
¶w
¶z

¶u
¶y + ¶v

¶x
¶u
¶z + ¶w

¶x
¶v
¶z + ¶w

¶y

3

7
7
7
7
7
7
7
7
5

= P

2

6
6
6
4

¶u
¶x
¶u
¶y
...

¶w
¶z

3

7
7
7
5

avec P =

2

6
6
6
6
6
6
4

1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0

3

7
7
7
7
7
7
5

(2.14)

d'où
eee = Bu avec B = P:j3:Bx (2.15)

Suivant la méthode de Galerkin,deee = B:du et le PTV (équation 1.60) appliqué à l'élément �ni nous
donne

dW(e) = duT
� Z

V(e)
BTABdV

�
u � w2duT

� Z

V(e)
NTr NdV

�
u+ duT

Z

S(e)
f

NT fSdS (2.16)

ou
dW(e) = duT

�
K (e) :u � w2M (e) :u � F(e)

�
(2.17)

Dans ces expressions, les matricesK (e) etM (e) de raideur et de masse élémentaires sont obtenues par
intégration numérique :

K (e) =
Z

V(e)
BTABdV '

NPI

å BTABwgdet(J) dV (2.18)

M (e) =
Z

V(e)
NTr NdV '

NPI

å NTr Nwgdet(J) dV (2.19)

avecNPI le nombre de points d'intégration, etwg les poids de ces points. Pour l'élément H8, une
méthode de Gauss [DT86] à 2� 2� 2 points est utilisée.

Compte tenu des relations de comportements proposées dans le chapitre précédent, la matrice
de raideur sera donc complexe et dépendante de la fréquence. De plus, il est important de constater
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qu'une décomposition simple de cette matrice est obtenue lorsque la relation de comportement est une
combinaison linéaire des caractéristiques. Ainsi, avec une relation de comportement isotrope exprimée
à partir deK etG par exemple, nous avons

K (e) = KKK + GKG = Â[K](1+ jhK)KK + Â[G](1+ jhG)KG (2.20)

En�n, on peut noter que ces matrices sont symétriques par construction et queK (e) est semi-dé�nie
positive etM (e) est dé�nie positive.

2.2.1.2 Phénomènes de blocages

La solution éléments �nis obtenue ne converge que si le maillage est suf�samment �n. Or, pour
des modélisations de structures de type plaques ou coques, nous souhaitons nous limiter à un seul
élément dans l'épaisseur, ce qui esta-priori suf�sant puisque l'élément linéaire H8 reste cohérent
avec l'hypothèse des sections droites, usuelle dans ce type de structures. Cependant, des phénomènes
de blocages numériques peuvent apparaître dans ce cas [Sze02] :

– Blocage en contrainte plane, également appelé blocage en épaisseur ou blocage de Poisson :
il résulte de la dif�culté d'obtenir une contrainte nulle suivant l'épaisseur pour une structure
sollicitée en �exion pure. Avec un seul élément dans l'épaisseur, la solution converge vers un
état de déformation nulle suivant l'épaisseur. L'élément est alors plus raide avec un écart à la
solution exacte de 1� n2 [Fel03, chap. 17, p. 17] pour un milieu isotropes. Ce phénomène est
illustré pour une poutre plane modélisé par des éléments bidimensionnels en contraintes planes
en annexe B.1.2. Ce blocage n'apparaît pas dans les éléments �nis de plaques et coques du fait
de l'introduction de l'hypothèse de contraintes planes dans la relation de comportement.

– Blocage en cisaillement transverse : il apparaît dans le cas d'une structure mince sollicitée en
�exion avec un seul élément dans l'épaisseur et provient des termes de cisaillement qui sont
dominants (et non de �exion). Cela rend la structure plus raide, et ralenti la convergence. Ce
phénomène est illustré pour une poutre plane avec des éléments bidimensionnels en contraintes
planes en annexe B.1.1. Ce blocage apparaît également dans les éléments �nis de plaques et
coques.

– Blocage en courbure : ce blocage apparaît dans des structures courbes par une combinaison
des termes liés aux effets de membrane et de �exion dans la matrice de raideur. Ce problème
disparaît pour un maillage �n, il provoque donc un ralentissement de la convergence.

2.2.1.3 Élément H8WT

L'élément H8WT, proposé notamment par Wilson et Taylor, est un élément hexaédrique linéaire
à huit noeuds enrichi par des modes incompatibles [Wil02, Bat96, BD90]. Cet enrichissement permet
de lever le blocage en contraintes planes, et réduit bien le blocage en cisaillement transverse, sans
toutefois être optimum sur cet aspect. Cette stratégie fonctionne dans le cadre d'une méthode EAS
et correspond à une formulation mixte (section 1.7.2.1)[YL96]. Cette stratégie est différente de celle
proposée dans l'élément mixte H8PS dans lequel le champ des contraintes est interpolé [PT86]. Nous
avons d'ailleurs pu constater lors de nos expérimentations numériques que l'élément H8PS ne permet
pas de lever les blocages numériques de l'élément H8, alors que la stratégie proposée dans cet élé-
ment s'avère tout aussi ef�cace que celle de l'élément enrichi WT dans le cadre des quadrilatères en
contraintes planes.
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Les modes incompatibles sont introduits dans l'élément H8WT par l'ajout de ddl supplémentaires.
Dans ce cas, le déplacement continu est approximé de la manière suivante

u =
�

Nu Na
�
�

u
aaa

�
(2.21)

avec les ddl classiquesu de l'élément H8, et des ddlaaa =
�

a1 � � � a9
� T

, spéci�ques à l'élément
H8WT. Les fonctions d'interpolation associées sont :

Na = [ Na 1 Na 2 Na 3 ] avec Na i =

2

4
Pi 0 0
0 Pi 0
0 0 Pi

3

5 (2.22)

où P1 = 1� x2, P2 = 1� h 2 et P3 = 1� z2. La matrice de déformation peut alors être mise sous la
forme

eee = Buu+ Ba aaa (2.23)

et le travail virtuel interne au niveau élémentaire,dWint =
R
V deeeTAeeedV s'écrit

dWint =
�
duTdaaa T �

�
Kuu KT

a u
Ka u Kaa

� �
u
aaa

�
(2.24)

avec
Kuu =

R
V BT

u ABudV
Ka u =

R
V BT

a ABudV
Kaa =

R
V BT

a ABa dV
(2.25)

N'ayant pas d'énergie externe associée aux ddls internesaaa , nous avons d'après le second système
d'équations de 2.24

daaa T (Ka uu+ Kaa aaa ) = 0 8daaa (2.26)

ce qui permet d'exprimer les ddls internes

aaa = � K � 1
aa Ka uu (2.27)

et de retrouver une raideur fonction des ddls de type déplacement :dW = duTKu avec

K = Kuu � KT
a uK � 1

aa Ka u (2.28)

Cette façon de procéder pour revenir à une forme en fonction des ddls en déplacement est appelée
”condensation statique”.

Remarque 1 :En assurant Z

V
Ba dV = 0 (2.29)

en accord avec la méthode EAS, l'élément représentera correctement l'état de déformation constante.
Pour cela, nous adoptons une méthode proposée dans [Bat96, Wil02] qui consiste à remplacer le terme
Ba parBa � 1

V

R
V Ba dV.

Remarque 2 :Les éléments H8 et H8WT sont normalement intégrés numériquement avec une
méthode de Gauss en 8 points pour avoir une intégration exacte en l'absence de distorsion de l'élé-
ment. Mais une intégration réduite ou sélective permet de limiter le blocage en cisaillement transverse
qui ralenti la convergence : en intégrant sur 4 points les composantes de la matrice de raideur liées au
cisaillement transverse celle-ci est rendue plus ”souple”.
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2.2.2 Éléments �nis adaptés aux structures minces

Pour lever les problèmes de blocages numériques, nous avons vu qu'une solution est apportée par
des éléments enrichis ou obtenus à partir de formulations mixtes. Nous présentons ci-après l'élément
H8coque et Q4g24 qui sont bien adaptés à la modélisation des structures minces de type coque. Ce
dernier est d'ailleurs considéré comme l'un des meilleurs éléments disponible actuellement pour ce
type de structures [BD90, tome2]. Au préalable, il convient toutefois d'introduire un facteur de
correction de cisaillement transverse pour corriger les erreurs introduites par l'interpolation linéaire
dans le sens transverse.

2.2.2.1 Facteur de correction du cisaillement transverse

Lors de la modélisation de structure mince avec des éléments volumiques, l'utilisation d'un seul
élément dans l'épaisseur conduit à une interpolation linéaire du champ de déplacement dans cette
direction, ce qui impose un champ de déformation transverse constant. Or ce choix ne permet pas de
respecter la solution donnée par la mécanique des milieux continus qui conduit à un champ de forme
parabolique. A�n de corriger cette erreur, un facteur de correction de cisaillement transversek peut
être introduit dans la relation de comportement. Dans le cas isotrope 1.35, nous avons :

A =
E

(1+ n)(1� 2n)

2

6
6
6
6
6
6
4

1� n n n 0 0 0
n 1� n n 0 0 0
n n 1� n 0 0 0
0 0 0 1� 2n

2 0 0
0 0 0 0 k1� 2n

2 0
0 0 0 0 0 k1� 2n

2

3

7
7
7
7
7
7
5

(2.30)

Pour un matériau homogène, Mindlin a trouvé qu'il pouvait varier de 0,76 pourn = 0 à 0,91 pourn =
0;5. Dans le cas d'une plaque sollicitée en �exion pure, l'équivalence entre l'énergie de déformation
fournie par le modèle théorique (MMC) et celle du modèle utilisé conduit au facteur 5=6 ' 0;83
[BD90, tome2]. Une autre approche, qui se base sur des considérations dynamiques (la fréquence
du premier mode antisymétrique de cisaillement), a permis de trouver les coef�cients 0,86 pourn =
0;3 etp2=12 ' 0;82 pourn = 0;176. Toutefois, compte tenu des résultats de convergence que nous
obtenons, nous choisissonsk = 5=6 dans tous les cas.

2.2.2.2 Élément H8coque

L'élément H8coque a été développé initialement dans [Lem00]. Il s'agit d'un élément 3D spéci-
�que dédié à l'étude des coques, par l'introduction des concepts liés à ces structures comme la notion
de plan moyen, de repère tangent et de normales à ce plan (cf. �gure 2.2). Il permet ainsi la mod-
élisation de structures de type plaque/coque sans présenter de blocages numériques par le choix de
formulations adaptées. En particulier, cet élément permet de lever le blocage en contraintes planes
en suivant une démarche similaire à celle de l'élément H8WT (méthode EAS, section 1.7.2.1) et lève
totalement le blocage en cisaillement transverse suivant la démarche utilisée dans les éléments de type
MITC ou Qxg (méthode ANS, section 1.7.2.2).

Ainsi, selon l'usage dans les éléments de coques, les contributions des effets de membrane et de
cisaillement transverse sont dissociés dans la fonctionnelle pour s'écrire

dWint = dWm+ dWs =
Z

V
deeeT

mHmeeemdV +
Z

V
dgggT

s kGgggsdV (2.31)
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FIG. 2.2 – Élément H8coque

ou encore

P int =
1
2

uT(Km + K s)u (2.32)

avec
A =

�
Hm 0
0 kGI

�
(2.33)

et les vecteurs de déformations de membraneeeeT
m =

�
exx eyy ezz gxy

�
et transversesgggT

s =
�

gxz gyz
�
.

D'autre part, deux systèmes de coordonnées sont introduits en plus du système cartésien global (x,y,z)
pour décrire cet élément :

– le système de coordonnées covariantF dé�ni par les coordonnées paramétriquesF = [ a1 a2 a3]

aveca1 = x;x , a2 = x;h et a3 = x;z , ou encoreaT
1 =

h
¶x
¶x

¶y
¶x

¶z
¶x

i
, aT

2 =
h

¶x
¶h

¶y
¶h

¶z
¶h

i

et aT
3 =

h
¶x
¶z

¶y
¶z

¶z
¶z

i
.

– le système de coordonnées localQ pour dé�nir les directions dans le plan et transversesQ =
[ t1 t2 n] oùn = a1^ a2

ka1^ a2k et t1, t2 sont orthonormaux àn.
Ayant introduit la notion de direction épaisseur, il n'est plus nécessaire d'enrichir la base d'interpola-
tion de l'élément suivant toutes les directions comme dans l'élément H8WT pour lever le blocage en
contraintes planes. Ainsi, seule l'interpolation de la déformation de membraneezz est enrichie avec
un degré de liberté supplémentairea , dé�ni au niveau de l'élément de sorte que

ezz =
¶w
¶z

+ z � a (2.34)

Ce choix étant lié à la notion de surface moyenne, avec une épaisseur égale de part et d'autre de cette
surface, la contrainte sur l'énergie (nulle) produite par cette variable est véri�ée implicitement.

D'autre part, le blocage en cisaillement transverse est résolu en utilisant une interpolation indépen-
dante du champ de cisaillement transverse dans la base covariante, suivant la méthode ANS (Assumed
Natural Strain) :

�
gxz
ghz

�
=

2

4

�
1� h

2

�
gA1
xz +

�
1+ h

2

�
gA2
xz�

1� x
2

�
gB1
hz +

�
1+ x

2

�
gB2
hz

3

5 =

2

4

�
1� h

2

�
vA1

xz +
�

1+ h
2

�
vA2

xz�
1� x

2

�
vB1

hz +
�

1+ x
2

�
vB2

hz

3

5 u (2.35)

où vAi
xz = a1(xi)T :N;z (xi) + a3(xi)T :N;x (xi), etvBi

hz = a2(xi)T :N;z (xi) + a3(xi)T :N;h (xi) sont les ma-
trices pour l'expression des cisaillements évalués aux pointsA1, A2, B1 etB2 situés au milieu des faces
de l'élément de référence comme indiqué sur la �gure 2.32. Ces champs de cisaillements doivent en-
suite être exprimés dans le système de coordonnées local en utilisant les expressions des systèmes de
coordonnéesQ etF.

2 N;z =
�

N1;z I3� 3 N2;z I3� 3 � � � N8;z I3� 3
�

et a1 = N;x X, a1 = N;h X, a3 = N;z X avec XT =
�

x1 y1 � � � z8
�
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FIG. 2.3 – Projection du cisaillement transverse

Le changement de base permettant de passer du repère covariant au repère local est donné par
eee = CTeeex C avec :

C = F� 1Q =

2

4
a1t1 a1t2 a1t3
a2t1 a2t2 a2t3
a3t1 a3t2 a3t3

3

5 =

2

4
C11 C12 C13
C21 C22 C23
0 0 C33

3

5 (2.36)

car le vecteura3 est normal aux vecteursa1 eta2, il est donc colinéaire àn. Mais la réorganisation de

la matrice de déformation en vecteur implique une écriture de la formeeee =
�

eeem

gggs

�
= C̃eeex avec

C̃ =

2

6
6
6
6
6
6
4

C2
11 C2

21 0 C11C21 0 0
C2

12 C2
22 0 C12C22 0 0

C2
13 C2

23 C2
33 C13C23 C13C33 C23C33

2C11C12 2C21C22 0 C11C22+ C21C12 0 0
2C11C13 2C21C23 0 C11C23+ C21C13 C11C33 C21C33
2C12C13 2C22C23 0 C12C23+ C22C13 C12C33 C22C33

3

7
7
7
7
7
7
5

=
�

Cm
Cc

�
(2.37)

et les déformations covarianteseeex :
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6
6
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ehh
ezz
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gxz
ghz
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7
7
7
7
7
7
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2
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6
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6
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¶z + ¶v
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7
7
7
7
7
7
7
7
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=

2

6
6
6
6
6
6
4

aT
1 :u;x

aT
2 :u;h

aT
3 :u;z + z:a

aT
2 u;x + aT

1 u;h

aT
3 u;x + aT

1 u;z
aT
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2 u;z

3

7
7
7
7
7
7
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=

2

6
6
6
6
6
6
4

aT
1 :N;x 0

aT
2 :N;h 0

aT
3 :N;z z

aT
2 N;x + aT

1 N;h 0
aT

3 N;x + aT
1 N;z 0

aT
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7
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u1
v1
w1
u2
...

w8
a

3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
5

= Bmx u+ Ba a

(2.38)
de sorte que

eeem = Bm

�
u
a

�
avec Bm = Cm

�
Bu Ba

�
(2.39)

et3

gggs = Bsu avec Bs = C0
33

�
C0

11 C0
21

C0
12 C0

22

�
2

4

�
1� h

2

�
vA1

xz +
�

1+ h
2

�
vA2

xz�
1� x

2

�
vB1

hz +
�

1+ x
2

�
vB2

hz

3

5 (2.40)

En�n, le blocage en contrainte normale qui provient des discontinuités entres les normales des
éléments (qui induit une combinaison des termes de raideur de �exion en(h=L)3 et en membrane en

3Dans cette dernière expression, la notationC0
i j indique que les termes de 2.36 sont toujours évalués sur le

plan neutre enz = 0 pour obtenir des déformations de cisaillement transverse constantes dans l'épaisseur. En
outre, les termesC0

13 etC0
23 ne sont pas considérés.
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(h=L)) est résolu en exprimant la déformation normale suivant les normales dé�nies par la surface
moyenne de l'élément et les normales à ses quatre noeuds (dans le cas d'un maillage très �n les
normales sont alors presque identiques et ce blocage disparaît naturellement) :

Bmz(x ;h ) =
h

� nT
1 Nw1

h(x ;h ) � nT
2 Nw2

h(x ;h ) � nT
3 Nw3

h(x ;h ) � nT
4 Nw4

h(x ;h )
nT

1 Nw1
h(x ;h )

nT
2 Nw2

h(x ;h )
nT

3 Nw3
h(x ;h )

nT
4 Nw4

h(x ;h )
z
2 h(x ;h )

i

(2.41)
avec

h(x ;h ) = Nw

2

6
6
4

kx5 � x1k
kx6 � x2k
kx7 � x3k
kx8 � x4k

3

7
7
5

n1 = x5� x1
kx5� x1k n2 = x6� x2

kx6� x2k

n3 = x7� x3
kx7� x3k n4 = x8� x4

kx8� x4k
(2.42)

et
Nw =

h �
1� x

2

� �
1� h

2

� �
1+ x

2

� �
1� h

2

� �
1+ x

2

� �
1+ h

2

� �
1� x

2

� �
1+ h

2

� i
(2.43)

Pour terminer, les matrices de raideurs de 2.32 sont évaluées sur 8 points de Gauss

K (e)
m '

NPI

å BT
mABmwgdet(F) et K (e)

s '
NPI

å BT
s ABswgdet(F) (2.44)

et le degré de liberté additionnel deK (e)
m est condensé statiquement au niveau de l'élément (ce qui

évite les modes additionnels) avant de formerK (e) = K (e)
m + K (e)

s .
On peut toutefois noter qu'il n'est plus possible de conserver la décomposition proposée par la

relation 2.20 du fait de la condensation qui intervient au niveau élémentaire. Mais l'expérimentation
numérique avec les caractéristiques des matériaux que nous considérons indique cependant qu'il est
toujours possible d'obtenir une approximation linéaire très satisfaisante avec par exemple dans le cas
isotrope

K (e) ' K
¶K (e)

¶K
+ G

¶K (e)

¶G
(2.45)

si les gradients sont évalués au voisinage des caractéristiques considérées. D'autre part, la matrice
masse de cet élément est choisie identique à celle de l'élément H8, comme pour l'élément H8WT.

2.2.2.3 Élément Q4g24

L'élément Q4g24 est un élément de coque avec cisaillement transversal suivant la théorie de
Reissner-Midlin. Une présentation détaillée est disponible dans la référence [BD90, pp 326-328].
Seule sa surface moyenne est décrite d'un point de vue géométrique par 4 noeuds. Cela conduit à
une description de la cinématique à partir des 3 déplacements et des 3 rotations de chaque noeud. La
formulation de cet élément est assez proche de l'élément H8coque puisque le blocage en cisaillement
transverse est résolu en utilisant la même interpolation indépendante du champ de cisaillement trans-
verse dans la base covariante suivant la méthode ANS, et à partir des cisaillements évalués aux points
milieu des arêtes de l'élément de référence.

En revanche, le blocage en contraintes planes est levé dans cet élément par l'introduction de
l'hypothèse de contrainte plane directement dans la relation de comportement. Le vecteurs des défor-
mations de membrane est alors réduit àeeeT

m =
�

exx eyy gxy
�

avecdans le cas isotrope

Hm =

2

4
Q Q� 2G 0

Q� 2G Q 0
0 0 G

3

5 (2.46)
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où n = 1� 2G
Q et E =

�
1� n2

�
Q. Cet élément n'utilise donc pas de degré de liberté additionel à

condenser et il permet de conserver la décomposition exacte de la matrice de raideur suivant :

K (e) = QKQ + GKG = Â[Q](1+ jhQ)KQ + Â[G](1+ jhG)KG (2.47)

dans ce cas isotrope.

2.3 Modèles de réponses et méthodes d'expansions de données

Lesmodèles de réponsesdiscrets peuvent être construit expérimentalement à partir d'un ensemble
de fonctions de réponses en fréquences (FRF) mesurées en différents points de l'espace d'un solide
[Ewi00]. Ils correspondent à une description du champ de réponse d'un solide pour des sollicitations
localisées et unitaires. Cette section s'intéresse à l'évaluation numérique de tels modèles, à partir
des modèles spatiaux discrets décrits par les matrices EF. Nous présentons tout d'abord l'évalua-
tion directe de ces modèles puis les possibilités de construction sur bases modales, c'est-à-dire via des
modèles modaux. La construction de ces modèles est d'abord abordée d'une manière générale. En par-
ticulier elle n'est pas dépendante d'un modèle particulier d'amortissement. Par la suite, nous dévelop-
pons néanmoins les modèles d'amortissement hystérétiques et visqueux dans le but d'interpréter les
informations des modèles modaux construits et de donner les relations nécessaires à l'identi�cation
des caractéristiques matériaux. Des méthodes simples d'expansion dynamique des données sont en-
suite présentées dans le but d'étendre les données de mesures et d'obtenir �nalement des modèles
numériques et expérimentaux compatibles.

2.3.1 Modèle de réponse par évaluation directe

Le modèle de réponseH(w) peut être obtenu simplement par inversion de la raideur dynamique
complexeZ :

H(w) = Z+ =
�
K � w2M

� +
(2.48)

Dans cette expression,(� )+ dénote l'opérateur pseudo-inverse au sens de Moore-Penrose [GR96,
GVL96]. Dans notre cas de structures amorties, il n'est nécessaire qu'à la fréquence nulle et en l'ab-
sence de conditions aux limites permettant de bloquer les mouvements de corps rigides. Il permet dans
ce cas de �ltrer les mouvements de corps rigides dans la solution (c.à.dque celle-ci est orthogonale
aux modes rigides). D'un point de vue numérique, le modèle de réponse est donc obtenu en résolvant
le système suivant : �

K M FFF R

FFF T
RM 0

� �
H
lll

�
=

�
I
0

�
(2.49)

à la fréquence nulle et avec les modes rigidesFFF R. En dehors de ce cas particulier, il n'est pas néces-
saire d'avoir recours à une pseudo-inversion et une inversion classique suf�t :H = Z � 1. Ainsi, la
solutionU du système

Z:U = F (2.50)

donneH lorsqueF = I c'est-à-dire pour une excitation unitaire de chaque ddl l'un après l'autre. Ainsi,
si nous ne nous intéressons pas à l'ensemble des réponses de la structure mais seulement aux réponses
pour un effort donné en un point, il suf�t de construire un seul vecteur d'effort avec une composante
non nulle.

D'autre part, des modèles de réponses peuvent être également obtenus pour des réponses de type
vitesses ou accélérations.
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Remarque :Les systèmes amortis présentent en général la particularité d'avoir des fréquences
de résonances ayant une dépendance spatiale. Il s'agit donc d'une propriété locale, contrairement
aux fréquences propres qui sont données pour l'ensemble de la structure (propriété globale). Ceci
peut être illusté par un exemple simple en considérant un système à 2 ddl amorti hystérétiquement

avec pour matrice de masse et de raideur complexeM =
�

1 0
0 1

�
et K = ( 1+ jh )

�
2 � 1

� 1 1

�
.

On notewrk la pulsation de résonance du mode proprek, et wk la pulsation propre. La pulsation de
résonance correspond à l'amplitude maximale de chaque FRF autour de la pulsation propre associée
au modek. Nous l'obtenons en cherchant la pulsation qui annule la pente de chaque FRF. La pulsation
propre associée au modek correspond quant à elle à la pulsation calculée pour le système non amorti
”virtuel”, ou obtenue par un test d'appropriation. Pour le système dé�ni, la pulsation propre du premier
mode estw1 =

p
5� 1
2 . Cependant, le calcul analytique (après une approximation par un développement

de Taylor) permet d'obtenir les pulsations de résonance en déplacement pour chaque élément de la
matrice de FRFH i j tels que :

– w11
r1 = w1 +

p
5� 5
20 h 2 + o(h 3) pourH11

– w12
r1 = w1 + 10�

p
5

20 h 2 + o(h 3) pourH12 ouH21

– w22
r1 = w1 + 11

p
5� 25
20 h 2 + o(h 3) pourH22

Il apparaît donc pour ce système simple que les fréquences de résonance dépendent du point considéré,
même si dans ce cas, les écarts peuvent être faibles. Mais il est aussi possible de véri�er cette propriété
pour des modèles d'amortissement plus élaborés de la même façon. Nous avons d'ailleurs trouvé ce
type d'étude dans la référence [FL98] pour un système avec amortissement visqueux. Nous allons
illustrer cette constatation par la suite, tant avec les modèles numériques amortis, qu'avec les modèles
expérimentaux.

2.3.2 Modèle de réponse sur base modale

2.3.2.1 Cas général

La solution d'un problème de visco-elasto-dynamique peut être recherchée sur une base modale
suivant

u = YYY:x (2.51)

en cherchant des solutions de la formeu = u0ejwt pour une force de la formef = f0ejwt où w2 R.
La base des modes complexesYYY est quant à elle obtenue en recherchant des solutions propres de la
formeu = yyy el t pour des forces nulles avecl 2 C. Ils véri�ent donc

�
K(LLL)YYY = � MYYYLLL 2

YYY T :M:YYY = mmm
(2.52)

et les participations modalesx sont obtenues par la solution de

YYY T �
K(w) � w2M

�
YYY:x = YYY T f(w) (2.53)

compte tenu de 2.2, d'où

x =
�

mmm
�

� LLL 2 � w2I
�� � 1

YYY T f(w) (2.54)

de sorte que

u = YYY
�

mmm
�

� LLL 2 � w2I
�� � 1

YYY T f(w) (2.55)
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Dans le cas de matrices structurales de dimensionsN � N ( N DDL), il existe doncN modes
propresyyy r = Â[yyy r ] + jÁ[yyy r ] complexes regroupés dans la matrice des modes complexesYYY de la
façon suivante :

YYY = [ yyy 1; : : : ;yyy r ; : : : ;yyy N] (2.56)

Ces modes complexes doivent être interprétés par l'amplitude de chaque DDL du système, associée
à un angle de phase. Dans ce cas, les noeuds de vibration ne sont plus �xes au cours du mouvement.
Ce phénomène peut s'illustrer simplement en regardant l'évolution temporelle du second mode de
vibration d'une poutre encastrée, comme présenté sur la �gure 2.4. Dans le cas d'un mode réel associé

(a) mode réel (b) mode complexe

FIG. 2.4 – Évolution temporelle du second mode d'une poutre encastrée

au même système sans amortissement, le noeud situé au centre reste �xe, contrairement au cas d'un
mode complexe où sa position change. On associe à chaque mode un pôlel r = Â[l r ] + jÁ[l r ] et la
matrice des pôles complexesLLL est une matrice diagonale :

LLL =

2

6
6
4

...
l r

...

3

7
7
5 (2.57)

D'autre part, les matrices structurales étant symétriques, les vecteurs propres droits et gauches sont
identiques4 et la matricemmmest diagonale. Ainsi, il est possible de réécrire la solutionu suivant :

u =
N

å
r= 1

yyy r :xr =
N

å
r= 1

yyy ryyy
T
r

mmmr (� l 2
r � w2)

f(w) (2.58)

mais en pratique, la base modale n'est jamais calculée dans son intégralité pour satisfaire un com-
promis entre la précision et le coût de calcul. C'est donc une base modale tronquée àk modes qui est
utilisée (k < N) :

u =
k

å
r= 1

yyy r :xr (2.59)

en négligeantå N
r= k+ 1yyy r :xr . Si nécessaire, il est cependant possible d'améliorer l'approximation

obtenue par des termes complémentaires suivant la méthode des accélérations modales généralisées
[Rix01].

Dans un cadre viscoélastique général, la matrice de raideur est complexe et dépend de la fréquence
via les caractéristiques matériaux. Les modes complexes associés doivent donc être évalués en prenant

4Les vecteurs propres droits et gauches sont identiques puisque les matrices structuralesK et M sont symétriques par
construction.
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en compte cette dépendance en fréquence. Pour résoudre ce problème de vibration non linéaire, il
est possible d'appliquer une méthode itérative de Newton-Raphson avec pour solution initiale les
solutions propres du système réel dé�ni par la statique. Dans ce cas, lesk premières solutions propres
du système réel peuvent être obtenues ef�cacement par des méthodes dites de sous-espaces, comme
la méthode des itérations inverses ou la méthode de Lanczos (cette dernière pouvant être vu comme
une variante des itérations inverses). Alors que la méthode des itérations inverses itère sur l'ensemble
des vecteurs orthogonaux, la méthode de Lanczos utilise l'ensemble des itérés successifs obtenus par
itérations inverses pour approcher l'espace des vecteurs recherchés de manière globale. Cherchant
ensuite laj-eme solution propre et considérant la matrice de raideur dynamique, il est possible de
former le résiduR1tel que

R1 = K(l j )yyy j + l 2
j Myyy j = Z(l j ):yyy j (2.60)

dont le calcul de la variation donne

DR1 =
¶R1

¶ l 2
j

Dl 2
j +

¶R1

¶yyy j
Dyyy j (2.61)

ou

DR1 =

" 
¶K
¶ l 2

j
+ M

!

yyy j

#

Dl 2
j + Z:Dyyy j (2.62)

De plus, la condition de normalisation et d'orthogonalisation des modes permet de former un second
résiduR2 tel que

R2 = yyy T
j Myyy j � mmmj (2.63)

dont la variation est donnée par

DR2 = 2yyy T
j MDyyy j (2.64)

La méthode de Newton-Raphson permet alors d'actualiser les modes et pôles du système non linéaire
jusqu'à leur convergence en résolvant le système suivant

"
¶R1
¶yyy

¶R1

¶ lll 2

¶R2
¶yyy

¶R2

¶ lll 2

# �
Dyyy
Dlll 2

�
= �

�
R1

R2

�
(2.65)

que nous écrivons

"
Z

�
¶K
¶ l j

+ M
�

yyy j

2yyy T
j M 0

# �
Dyyy j
Dl 2

j

�
= �

�
Zyyy j

yyy T
j Myyy j � mmmj

�
(2.66)

Mais en pratique nous modi�ons légérement le système précédent pour retrouver un système à ré-
soudre symétrique :

�
Z(l j ) Myyy j
yyy T

j M 0

� �
Dyyy j
Dl 2

j

�
= �

"
Zyyy j

1
2

�
yyy T

j Myyy j � mmmj

�
#

(2.67)

Il faut toutefois noter que ce système ne sera pas singulier s'il est formé en fonction de la multiplicité
du pôlel j . Il aura donc N+1 équations pour un pôle unique et N+m équations pour m pôles identiques,
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2.3.2.2 Modèle hystérétique

Pour un modèle d'amortissement hystérétique, il est possible de développer et d'interpréter les
informations du modèle modal précédent. En effet, la matrice de raideur ne dépend pas de la fréquence
et peut se mettre sous la forme

K = KR + jK I (2.68)

et l'équation générale du mouvement s'écrit

�
(KR + jK I) � w2M

�
u = F (2.69)

Ainsi nous avons pour le moder

(KR + jK I) yyy r + l 2
r Myyy r = 0 (2.70)

d'où

l 2
r = �

yyy T
r (KR + jK I) yyy r

YYY T
r MYYY r

(2.71)

Les matrices de masse et raideur étant symétriques, les vecteurs propres droit et gauche sont iden-
tiques et ils permettent de les diagonaliser :

YYY T (KR + jK I) YYY =

2

6
6
4

... 0
kr (1+ j:hr )

0
...

3

7
7
5 (2.72)

YYY TMYYY =

2

6
6
4

... 0
mr

0
...

3

7
7
5 (2.73)

de sorte que

l 2
r = �

(1+ jhr )kr

mr
= � w2

r (1+ j:hr ) (2.74)

oùwr est la fréquence propre du moder ethr son facteur d'amortissement modal hystérétique. Ainsi,
le modèle de réponse s'écrit :

H(w) =
N

å
r= 1

yyy ryyy
T
r

mr (w2
r � w2 + j:hr :w2

r )
(2.75)

D'autre part, lorsque la matrice de rigidité du système peut se décomposer linéairement dans les
paramètres matériaux suivant

K I = Â[K]:hK :KK + Â[G]:hG:KG (2.76)

il est possible d'estimer l'amortissement modalhr . En effet :

yyy T
r K Iyyy r = yyy T

r (Â [K]:hK :KK + Â[G]:hG:KG) yyy r (2.77)

ou
hr :kr = hK :yyy T

r (Â [K]:KK) yyy r + hG:yyy T
r (Â [G]:KG) yyy r (2.78)
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et ainsi l'amortissement modal est donné en fonction des proportions d'énergies mises en jeu par
chacun de ces paramètres dans les modes propres :

hr = hK
yyy T

r (Â [K]:KK) yyy r

yyy T
r KRyyy r

+ hG
yyy T

r (Â [G]:KG) yyy r

yyy T
r KRyyy r

(2.79)

Une autre situation d'intérêt concerne les structures composées de 2 couches, dont l'une est élas-
tique et l'autre viscoélastique, avec pour seul paramètre complexe le module de cisaillement. Ainsi

K = K (1) + K (2)
R + jÂ [G]:hG:K (2)

G (2.80)

et

hr = hG

YYY T
r

�
Â [G]:K (2)

G

�
YYY r

YYY T
r

�
K (1) + K (2)

R

�
YYY r

(2.81)

En�n, une situation numériquement simple se produit lorsquehK = hG = h dans une structure
(ce qui correspond à une situation dite d'amortissement proportionnel) puisque

K = KR(1+ jh ) (2.82)

et les solutions propres, réelles, du système

�
KRfff = � Mfff LLL 2

fff T :M:fff = mmm
(2.83)

permettent de diagonaliser égalementK I avecfff les modes propres réels. Ainsihr = h et

H(w) =
N

å
r= 1

fff r fff
T
r

mr (w2
r � w2 + j:hr :w2

r )
(2.84)

Physiquement, cette situation est cohérente avec un choix de module de Young complexe pour un
coef�cient de Poisson réel.

Remarque 1 :La méthodeModal Strain Energyou MSE est une méthode dédiée à l'étude de
l'amortissement de ces structures viscoélastiques composites. Son intérêt réside dans le coût de calcul
faible, car elle évite la formation de matrices complexes. Le principe est de considérer que, pour un
mode donné, le rapport précédent 2.81 peut être approximé par

hr = hG

fff T
r

�
Â [G]:K (2)

G

�
fff r

fff T
r

�
K (1) + Â[G]:K (2)

G

�
fff r

(2.85)

en faisant l'hypothèse que le matériau viscoélastique a une raideur uniquement en cisaillement, et
que les modes réels sont obtenus par solution du problème réel (les matrices de raideur sont supposées
réelles). Cette méthode est valable pour des structures faiblement amorties, puisqu'elle considère que
les modes sont réels. De plus, on suppose que les matrices sont constantes, or les matériaux viscoélas-
tiques présentent une forte dépendance avec la fréquence. Il existe donc une variante itérative de cette
méthode qui permet de calculer une matrice de raideur dépendant de la fréquence [TA00].
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2.3.2.3 Modèle visqueux

Nous nous intéressons maintenant au modèle avec amortissement visqueux dans le cas général.
La matrice de raideur peut se mettre sous la forme

K = KR + jwKC (2.86)

et l'équation du mouvement propre s'écrit

(l 2
r M + l rKC + KR)yyy r = 0 (2.87)

ce qui permet d'exprimer l'équation véri�ée par les pôles du système

mr l 2
r + cr l r + kr = 0 (2.88)

avec

mr = yyy T
r Myyy r

cr = yyy T
r K cyyy r

kr = yyy T
r KRyyy r

d'où

f l r ; l �
r g = �

cr

2mr
�

p
c2

r � 4kr mr

2mr
(2.89)

ou
f l r ; l �

r g = � zrwr � jwr

q
1� z2

r (2.90)

en posant

zrwr =
cr

2mr
et w2

r =
kr

mr
= jl r j

2 (2.91)

aveczr le facteur d'amortissement modal visqueux.
D'autre part, le développement de l'expression suivante :

(l � 2
r M + l �

r KC + KR)yyy �
r = 0 (2.92)

conduit aux mêmes équations que 2.87, ce qui indique qu'il existe toujours 2N solutions propres. La
matrice des FRF peut donc s'exprimer de la manière suivante :

H(w) =
N

å
r= 1

�
yyy ryyy

T
r

ar ( jw � l r )
+

yyy �
r yyy H

r

a�
r ( jw � l �

r )

�

=
N

å
r= 1

 
yyy ryyy

T
r

ar (wrzr + j(w � wr
p

1� z2
r ))

+
yyy �

r yyy H
r

a�
r (wrzr + j(w + wr

p
1� z2

r ))

!

=
N

å
r= 1

jw(rA + r A � ) � (rAl �
r + r A � l r )

l r l �
r � w2 � jw(l r + l �

r )

avecar = mr (l r � l �
r ) et rA = yyy �

r yyy H
r

ar
. Comme :

8
>><

>>:

l r l �
r = w2

r
l r + l �

r = 2Rel r = � 2zrwr

rAl �
r + r A � l r = 2Â[rA]Â [l r ] + 2Á[rA]Á[l r ] = � 2(zrwr )Â [rA]+ 2(wr

p
1� z2

r )Á[rA]
rA + r A � = 2Re(rA)

(2.93)
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nous avons �nalement :

H(w) =
N

å
r= 1

2
(� zrwr + jw)Â [rA]+ ( wr

p
1� z2

r Á[rA]
w2

r � w2 + 2jzrwrw
(2.94)

Cette forme permet de remarquer que le numérateur deH dépend de la fréquence pour ce mod-
èle d'amortissement. La fonction de réponse impulsionnelle (IRF)h(t), obtenue par transformée de
Fourier inverse de la forme précédente est toutefois plus explicite avec pour un élémenthik(t) deh(t) :

hik(t) =
N

å
r= 1

j2rAikj e� zr wr t cos
�

wr

q
1� z2

r t + r j ik

�
(2.95)

Remarque 1 :Pour des raisons de simpli�cation de calculs, les modèles d'amortissement sont
souvent de type proportionnel, avec une matrice d'amortissement formée par une combinaison linéaire
des matrices de raideur et de masse. Cette propriété évite le calcul et l'assemblage d'une matrice
d'amortissement et donne des propriétés particulières au cas général présenté ci-avant. Les modes
propres du système non amortiFFF permettent de diagonaliser les matrices structurales et

H(w) =
N

å
r= 1

fff r fff
T
r

mr ((w2
r � w2) + 2jwwrzr )

(2.96)

Par dé�nition, la matrice d'amortissement visqueux proportionnel est de la forme

KC = bKR + gM (2.97)

Cet amortissement est aussi appelé amortissement de Rayleigh, avecb et g les coef�cients qui le
dé�nissent. Dans ce cas, le système amorti possédera la propriété suivante :

zr =
bwr

2
+

g
2wr

(2.98)

Il existe une condition plus générale qui permet d'af�rmer qu'un système amorti possède les mêmes
modes propres qu'un système non amorti, soit :

(M � 1K)(M � 1C) = ( M � 1C)(M � 1K) (2.99)

Toutefois, il est plus dif�cile d'en faire une interprétation physique.
Remarque 2 :Les tests numériques que nous avons effectués montrent que la stratégie générale

que nous avons proposé précédemment (section 2.3.2.1) s'avère ef�cace pour évaluer les modes com-
plexes et les FRF d'un tel système visqueux. D'autre part, la référence [Gmü97] propose une méthode
sur sous-espace d'extraction directe des modes complexes spéci�que à ce modèle d'amortissement.
Il n'est donc pas nécessaire de former les matrices d'état, ce qui nuierait grandement à l'ef�cacité
numérique en doublant la taille des matrices EF.

Remarque 3 :On peut remarquer en comparant les équations 2.84 et 2.96 qu'il existe une relation
entre les deux types d'amortissements telle que

xr =
1
2

wr

w
hr (2.100)
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2.3.3 Méthodes d'expansion des données

Les modèles expérimentaux et numériques sont souvent différents car chacun d'entre eux a ses
propres contraintes (technique de mesure, accessibilités de certaines zones, ... pour l'un, et type de
maillage, convergence du modèle, ... pour l'autre par exemple). Il est alors nécessaire de réduire les
modèles ou d'étendre les valeurs (mesurées ou calculées) pour pouvoir appliquer la méthode désirée.
Nous sommes intéressés dans ce travail par l'expansion des données issues de mesures dynamiques.
Les références et les méthodes dans ce domaine sont nombreuses (a�n d'obtenir un bon compromis
entre temps de calcul et qualité des résultats), mais nous nous limitons ici à une présentation de la
méthode d'expansion dynamique et de la méthode SEREP (cf. [PRI98a, SRMGR03] par exemple).

Méthode d'expansion dynamique La méthode d'expansion dynamique est une méthode exacte si
le modèle numérique l'est aussi. Elle se base sur la réécriture de l'équilibre dynamique en le partition-
nant suivant les ddl retenus notésuR, et les ddl condensés notésuC. Ce système est de la forme

�
ZRR ZT

CR
ZCR ZCC

� �
uR

uC

�
=

�
fR

fC

�
(2.101)

On a donc
uC= Z � 1

CCfC � Z � 1
CCZCRuR (2.102)

d'où l'expression de l'ensemble des ddl en fonction des ddl retenus
�

uR

uC

�
=

�
I

� Z � 1
CCZCR

�
uR+

�
0

Z � 1
CCfC

�
(2.103)

ce qui s'écrit encore
u = TuR+ uF (2.104)

Cette méthode présente l'avantage d'être exacte, mais son principal inconvénient est le coût de calcul
qu'elle engendre.

Méthode d'expansion SEREP La méthode SEREP (System Equivalent Reduction Expansion Pro-
cess) est une autre méthode d'expansion. Se basant sur le même partitionnement des ddl, les modes
propres du système élastique peuvent aussi s'écrire sous la forme

fff =
�

fff R
fff C

�
(2.105)

En cherchant une baseT1 telle que
u = fff T1 (2.106)

on a la relation
uR = fff RT1 (2.107)

d'où
T1 = fff +

RuR (2.108)

De plus, on a aussi
uC = fff CT1 (2.109)

soit
uC = fff Cfff +

RuR (2.110)
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ce qui conduit à la matrice d'expansion

T =
�

fff R
fff C

�
fff +

R (2.111)

A ce point, il est nécessaire de distinguer 2 situations. Tout d'abord, si le nombre de ddl retenus est
inférieur au nombre de modes numériques, alors

fff +
R = fff T

R

�
fff Rfff T

R

� � 1
et T =

�
I

fff Cfff +
R

�
: (2.112)

Dans le cas contraire,fff +
R =

�
fff T

Rfff R

� � 1
fff T

R et aucune simpli�cation de l'expression 2.111 n'est pos-
sible. De plus, le champ retenuuR après expansion ne sera pas identique au champ initial et sera lissé
par cet opérateur d'expansion dans ce cas.

2.4 Évaluation des éléments et applications numériques

A�n de caractériser les éléments présentés, différents tests peuvent être effectués. Sauf mention
contraire, tous les tests sont faits sur des modèles développés sur la plate-forme Matlab [Mat04]. Nous
présentons d'abord les patch-tests qui sont les premiers tests à effectuer sur de nouveaux éléments.
Nous nous intéressons ensuite aux performances des éléments sur des cas tests simples, en statique,
puis en analyse modale non amorti. Nous �nissons cette section par la présentation de quelques appli-
cations en dynamique utiles pour la suite de ce travail.

2.4.1 Patch-tests

Lorsque l'élément �ni est implémenté, des tests permettent de s'assurer du bon fonctionnement de
cet élément. Ce sont les patchs-tests. Leur rôle concerne la validation de l'élément et ne permet pas de
conclure sur la qualité ou l'ef�cacité des modélisations avec ce dernier. Ils permettent uniquement :

– de tester la programmation pour l'assemblage de plusieurs éléments
– de véri�er la stabilité de la solution

Il existe trois grand types de patchs-tests :
– Forme A :

Conditions limites :u = u sur tous les noeuds du contour, on véri�e alors quef int = Ku = 0 sur
tous les noeuds internes au maillage.

– Forme B ou patch-test cinématique :
Conditions limites :u = u sur tous les noeuds du contour, on véri�e que les déplacements aux
noeuds internes correspondent bien aux valeurs théoriques.

– Forme C ou patch-test mécanique :
Conditions limites : imposition d'un minimum de ddl bloqués sur le contour juste pour sup-
primer les mouvements de corps rigide et sollicitations sur le reste du contour pour obtenir un
état de contraintes constant. On véri�e que les contraintes internes sont constantes. La répar-
tition des efforts sur les noeuds externes doit se faire en calculant la sollicitation équivalente
[BD90, p 262].

Les éléments décrits précédemment passent ces patch-tests.
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2.4.2 Tests statiques

Le but des tests statiques est de valider la matrice de raideur des éléments �nis en terme de con-
vergence de la solution, mais également de véri�er la vitesse de convergence. Pour cela, deux con�g-
urations de plaque, mince et épaisse, sont d'abord testées sur un cas test d'une plaque encastrée sur
ses bords et chargée en son centre. Ensuite, le cas test du cylindre pincé, plus sévère, permet de valider
les éléments lorsqu'ils sont distordus.

2.4.2.1 Plaque carré

Le cas test choisi est celui d'une plaque carré encastrée sur ses bords et chargée en son centre
(�gure 2.5). Les caractéristiques de cette plaque sontL = 0:2m, E = 3GPan = 0:3. La modélisation
ne fait intervenir qu'un quart de la plaque avec des conditions de symétrie. Dans un premier test, les
dimensions de la plaque satisfont les conditions de la théorie des plaques minces (théorie de Kirchhoff
qui néglige le cisaillement transverse), et qui dispose d'une solution théorique. Dans un second test,
les dimensions de la plaque satisfont les conditions de la théorie des plaques épaisses (théorie de
Reissner/Mindlin qui prend en compte le cisaillement transverse). Il n'y a plus dans ce cas de solution
analytique au problème.

L

L

y

x

FIG. 2.5 – Plaque carrée test

Les éléments choisis (sauf le H20) sont basés sur des interpolations linéaires et avec un seul
élément dans l'épaisseur le facteur de correction de cisaillement transverse choisi à 5/6. Pour ces
tests, nous comparons :

– l'élément H8 présenté dans la section 2.2.1.1. Basé sur une formulation en déplacement, il
n'est pas adapté à la modélisation de structures minces et permet de mettre en évidence les
phénomènes de blocages ;

– l'élément H8WT (section 2.2.1.3) ;
– l'élément H8WT0, variante de l'élément H8WT, sous-intégré sur la partie liée au cisaillement

transverse ;
– l'élément H8coque (section 2.2.2.2) ;
– l'élément Q4g24 (section 2.2.2.3). Il est considéré comme élément de référence.
– l'élément H20 qui, comme l'élément H8, est formulé en déplacement, mais possède 20 noeuds/élément

pour une interpolation de degré 2.

Solution de plaque mince Une solution analytique donne la valeur de la �èchew au centre de
la plaque pour les conditions aux limites retenues :w = 5;6:10� 3 PL2

D avecD = Eh3

12(1� n2) la rigidité
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en �exion de plaque mince, etP la valeur de la force ponctuelle. La plaque choisie à une épaisseur
h = 1mmsoit un rapport caractéristique de 200 pour respecter l'hypothèse de plaque mince. Les ré-
sultats de convergence sont présentés sur les �gures 2.6. Il apparaît clairement qu'un élément linéaire
formulé en déplacement (élément H8) n'est pas adapté à cette modélisation en raison des blocages
qu'il présente. L'élément H8WT présente également un blocage en cisaillement transverse qui ralenti
sa convergence, problème qui est résolu dans sa variante avec intégration sélective. Tous les autres élé-
ments convergent rapidement vers la solution. Les éléments H8WT0, H8coque et Q4g24 permettent
donc de bien modéliser les plaques minces dans le cadre de ce cas test.

Nous pouvons aussi remarquer sur la vue détaillée que les modèles ne convergent par exactement
vers le solution de référence, celle-ci étant basée sur une théorie des plaques minces qui n'intègre pas
d'effet de cisaillement.
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FIG. 2.6 – Convergence des différents éléments pour une plaque mince

Solution de plaque épaisse N'ayant pas de solution analytique pour un modèle de plaque épaisse,
nous comparons la solution des différents modèles entre eux. La plaque a une épaisseurh = 1cm,
soit un rapport caractéristique de 20 ce qui représente bien un cas de plaque épaisse. Les résultats de
convergence sont présentés sur les �gures 2.7. Nous pouvons constater que l'élément H8 n'est toujours
pas adapté pour cette modélisation. En revanche, tous les autres éléments convergent vers une solution.
Le détail de la convergence indique de nouveau que les résultats obtenus pour les éléments H8WT,
H8WT0 et H8coque sont très proches de ceux de l'élément de référence Q4g24, alors que l'élément
H20 converge un peu plus lentement.

2.4.2.2 Éléments distordus

Un autre aspect pour l'évaluation de la performance des éléments concerne l'in�uence de la dis-
torsion des éléments sur la vitesse de convergence vers la solution. Pour cela, nous comparons la
solution obtenue sur le maillage d'une plaque avec des éléments distordus comme présenté sur la �g-
ure 2.8. Les dimensions de la plaque, ainsi que les paramètres matériau choisis sont identiques au cas
précédent, alors que le maillage est fait sur l'intégralité de la plaque puisqu'il n'y a plus de symétries.
Les paramètres de distorsion du maillage sont respectivementa = 7;5:10� 2L et b = 10:10� 2L. Les
résultats de convergence dans les cas de plaque mince et épaisse sont présentées sur les �gures 2.9.
Pour la plaque mince, en dehors de l'élément H8 qui présente toujours des blocages, tous les éléments
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FIG. 2.7 – Convergence des différents éléments pour une plaque épaisse

convergent vers la solution de référence. L'élément H8WT converge plus lentement que les autres.
Le comportement non monotone de l'élément H20 a été con�rmé avec un code de calcul industriel.
Au niveau de la convergence dans la cas d'une plaque épaisse, seul les éléments H8WT, H8coque et
Q4 g24 convergent vers la solution trouvée dans le cas d'un maillage régulier. Les éléments H20 et
H8WT0 ne permettent pas de converger dans ce cas là.

a

b

L

FIG. 2.8 – Plaque avec maillage distordu

2.4.2.3 Cylindre pincé

Ce test est basé sur une coque cylindrique mince avec un diaphragme à chacune de ses extrémités,
et sur laquelle une force radiale est appliquée. Ce test très sévère, implique un blocage en cisaillement
transverse plus important que celui en membrane. De plus, il permet de tester des éléments dans des
con�gurations non coplanaires. La géométrie de référence est présentée sur la �gure 2.10, alors que le
maillage, pour des raisons de symétries, n'est fait que sur 1/8ème de la structure. Les propriétés sont
R=3m L=6m, h=0,03m,n = 0;3 etE = 30kPa. Les éléments choisis pour ce test sont les mêmes que
ceux des cas test de plaque, à l'exception de l'élément H8. L'élément H20 est ici dans une con�gu-
ration sous-paramétrique par le maillage plan des éléments, alors que les interpolations de variables
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(b) plaque épaisse

FIG. 2.9 – Convergence des différents éléments pour des éléments distordus

sont toujours de degré 2. Les résultats sont présentés sur la �gure 2.11. L'élément H20 permet une
convergence très rapide dans cette con�guration. L'élément H8WT0 présente une convergence plus
lente mais permet bien d'avoir la solution. En�n, l'élément H8coque converge de nouveau de la même
façon que l'élément de référence Q4g24.

L

R

F

FIG. 2.10 – Cylindre pincé

2.4.2.4 Conclusion des tests statiques

Ces quelques tests statiques montrent bien que des éléments volumiques formulés en déplace-
ment ne sont pas adaptés à la modélisation de structures de type plaque (blocages numériques pour
l'élément H8 et lourdeur de l'élément H20 malgré sa convergence vers la solution, excepté dans le
cas d'un maillage distordu). Une formulation mixte permet de limiter les blocages. Finalement seuls
les éléments H8coque et Q4g24 permettent de converger rapidement vers la solution dans tous les
cas et le comportement de l'élément H8coque est très proche de celui de l'élément Q4g24 pris pour
référence.
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FIG. 2.11 – Convergence sur le cas test du cylindre pincé

2.4.3 Tests dynamiques non amortis

Dans le cadre de la dynamique, nous devons nous assurer que les modèles mis en place permettent
d'obtenir des résultats �ables. Pour cela, nous comparons les résultats entre un modèle de référence et
notre modèle formé avec des élément H8coque au niveau des solutions modales : fréquences et modes
propres.

Nous pouvons tout d'abord comparer les fréquences propres, en valeurs absolues ou relative.
Quant aux modes propres, le plus simple est de regarder la matrice de MAC (Modal Assurance Cri-
terionou encore critère d'assurance modal) qui permet de s'assurer de l'orthogonalité des modes. De
manière générale, ce critère peut se mettre sous le forme

MAC12 =

�
yyy H

1 Wyyy 2

� 2

�
yyy H

1 Wyyy 1

� �
yyy H

2 Wyyy 2

� (2.113)

avecyyy le mode considéré,(:)1 et (:)2 dénotent respectivement les valeurs obtenues pour les modèles
1 et 2, etW une matrice de pondération dé�nie positive. La matrice de masseM peut être choisie
comme matrice de pondération. La valeur trouvée nous donne une indication sur le parallélisme entre
deux modes. Une valeur proche de 1 indique des modes corrélés tandis qu'une valeur proche de 0
indique des modes orthogonaux.

2.4.3.1 Test isotrope

Le cas test retenu concerne une plaque isotrope rectangulaire en conditions libres. Celui-ci est
représentatif du modèle de test que nous utilisons par la suite. Les propriétés géométriques de cette
plaque sontL = 150 mml = 100 mm eth = 5;1 mm, et les propriétés mécaniques sontE = 4;3 GPa,
n = 0;38 etr = 1460 kg/m3. Les résultats sont présentés pour une gamme de fréquences allant de 0
à environ 3 kHz, ce qui correspond à la gamme de mesure sur laquelle nous travaillerons par la suite.

Dans le cas d'une plaque épaisse, nous n'avons pas de solution analytique [Ble79, Lei69]. Notre
solution de référence est produite à l'aide d'un maillage �n en éléments H20 avec le code de calcul
industriel I-deas [UGS] (pour des raisons de coût de calcul). Les valeurs des fréquences propres
sont reportées dans le tableau 2.1 pour différents maillages5. Avec un seul élément dans l'épaisseur,

5Les indications sur le maillage dans les tableaux concernent le nombre d'éléments suivantL, l et h respectivement.
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les fréquences n'évoluent pratiquement plus dès que le maillage atteint 600 éléments. L'écart relatif
en fréquence, avec les maillages plus �ns à 1 élément dans l'épaisseur est inférieur à 0.1% pour
les dernières fréquences. Avec un nombre variable d'éléments dans l'épaisseur il apparaît qu'avec 3
éléments dans l'épaisseur, le modèle est convergé. La solution obtenue avec un maillage à 60x40x3
éléments fournit donc une solution de référence satisfaisante par la suite.

Maillages 30 � 20 � 1 60 � 40 � 1 90 � 60 � 1 60 � 40 � 3 60 � 40 � 5 90 � 60 � 3

Nb noeuds 4453 17303 38553 82657
Nb éléments 600 2400 5400 7200 12000 16200

f1(Hz) 359,80 359,57 359,55 358,96 358,95 358,94
f2(Hz) 399,85 399,83 399,83 399,72 399,95 399,71
f3(Hz) 834,67 834,08 834,03 832,31 832,29 832,71
f4(Hz) 948,33 948,22 948,22 947,63 947,63 947,63
f5(Hz) 1051,21 1050,82 1050,79 1049,42 1049,40 1049,39
f6(Hz) 1267,46 1267,02 1266,98 1265,15 1265,13 1265,12
f7(Hz) 1553,21 1552,11 1552,01 1548,15 1548,09 1548,05
f8(Hz) 1776,99 1775,53 1775,39 1770,25 1770,17 1770,12
f9(Hz) 2246,74 2245,85 2245,79 2241,20 2241,15 2241,15
f10(Hz) 2467,69 2466,24 2466,12 2459,89 2459,81 2459,78
f11(Hz) 2645,58 2643,06 2642,82 2632,71 2632,57 2632,49
f12(Hz) 2701,56 2700,05 2699,94 2692,71 2692,62 2692,60
f13(Hz) 2754,23 2752,58 2752,45 2745,03 2744,93 2744,91
f14(Hz) 3394,45 3391,68 3391,44 3378,53 3378,36 3378,30

TAB . 2.1 – Fréquences en fonction du maillage avec l'élément H20

Les fréquences propres obtenues avec l'élément H8coque sont reportées dans le tableau 2.2. Les
écarts relatifs avec les valeurs de référence sont inférieures 0,5% pour les maillages comptant 600 et
1176 éléments. Ces valeurs sont donc suf�samment bonnes pour être conservées par la suite. C'est ce
que con�rme la représentation graphique de comparaison des fréquences entre le modèle H20 (7200
éléments) et le modèle H8coque (600 éléments) de la �gure 2.13.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Fréquences des modes - éléments H8 [Hz]

F
ré

qu
en

ce
s 

de
s 

m
od

es
 -

 é
lé

m
en

ts
 H

20
 [H

z]

1
3

5
7

9
11

13

135791113
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Modes H20Modes H8coque

M
A

C
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modèle de référence - modèle isotrope
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Elément H8coque H20

Maillages 12 � 8 � 1 24 � 16 � 1 30 � 20 � 1 42 � 28 � 1 90 � 60 � 3

Nb éléments 96 384 600 1176 16200
f1(Hz) 361,35 360,58 360,12 359,50 358,94
f2(Hz) 399,17 399,14 399,11 399,07 399,71
f3(Hz) 840,15 835,95 834,59 832,88 832,71
f4(Hz) 948,31 945,50 945,04 944,61 947,63
f5(Hz) 1053,71 1049,34 1048,21 1046,94 1049,39
f6(Hz) 1287,55 1268,49 1265,84 1263,29 1265,12
f7(Hz) 1572,52 1554,25 1550,60 1546,58 1548,05
f8(Hz) 1779,83 1774,00 1770,99 1767,12 1770,12
f9(Hz) 2360,01 2259,10 2247,41 2237,25 2241,15
f10(Hz) 2534,74 2468,03 2458,81 2450,15 2459,78
f11(Hz) 2663,58 2639,87 2633,40 2625,77 2632,49
f12(Hz) 2817,48 2711,31 2697,82 2685,62 2692,60
f13(Hz) 2842,03 2756,18 2744,55 2733,78 2744,91
f14(Hz) 3468,94 3389,66 3376,58 3363,49 3378,30

TAB . 2.2 – Convergence de l'élément h8coque

D'autre part, il nous faut nous assurer que les modes obtenus soient également bien corrélés entre
les deux modèles par l'évaluation du MAC qui nous permet de véri�er le parallélisme et l'orthogonal-
ité des différents modes. Il est présenté sur la �gure 2.12. La plus petite valeur relevée sur la diagonale
de la matrice de MAC est égal à 0,9925, alors que la plus grande valeur hors diagonale est de 0,0229.
Les modes propres calculés avec le modèle H8coque sont donc bien corrélés avec ceux du modèle de
référence.

2.4.3.2 Test orthotrope

Le caractérisation de matériaux orthotropes est largement justi�ée dans un cadre viscoélastique
car ils correspondent généralement à des matériaux composites �brés dont la matrice peut non seule-
ment servir de liant mais également avoir une fonction de dissipation. Nous nous intéressons ici aux
capacités de l'élément H8coque pour la modélisation d'un matériau faiblement orthotrope. Dans le
cas étudié, nous considérons une plaque de géométrie rectangulaire similaire aux cas précédents avec
comme propriétés matériauExx = 4 GPa,Eyy = Ezz= 2 GPa,Gxy = 1;5 GPa,Gyz= 1 GPa,nxy = 0;3 et
r = 1460 kg/m3. Les résultats de convergence avec des modèles constitués d'éléments H20 et d'élé-
ments H8coque sont présentés dans le tableau 2.3. Les fréquences des modes sont proches (moins de
0,5% d'écart relatif), ce qui permet de dire que l'élément H8coque est adapté à la modélisation de
matériaux faiblement orthotropes.

2.4.3.3 Application à des composites multicouches

Une autre application d'intérêt concerne la modélisation de composites multicouches, également
appelés plaques sandwich. La dif�culté majeure de ces applications provient de la différence d'ordre
de grandeur des modules d'élasticité entre les couches. La modélisation de ces structures viscoélas-
tiques est encore sujette à discussion [MR04]. En effet, différentes con�gurations peuvent être envis-
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Elément H 20 H8coque

Maillages 30 � 20 � 2 60 � 40 � 2 90 � 60 � 3 24 � 16 � 1 30 � 20 � 1 39 � 26 � 1

Nb. éléments 1200 4800 16200 384 600 1014

f1(Hz) 399 399 399 401 401 400
f2(Hz) 577 578 578 578 578 578
f3(Hz) 966 969 971 970 970 970
f4(Hz) 990 992 992 996 995 994
f5(Hz) 1229 1233 1234 1237 1236 1235
f6(Hz) 1615 1619 1621 1626 1623 1621
f7(Hz) 1956 1962 1964 1973 1970 1967
f8(Hz) 1976 1982 1984 1993 1989 1987
f9(Hz) 2608 2623 2628 2646 2636 2629
f10(Hz) 2859 2874 2880 2900 2891 2883
f11(Hz) 3025 3036 3040 3055 3050 3045
f12(Hz) 3109 3120 3124 3154 3140 3131
f13(Hz) 3399 3417 3423 3447 3437 3428
f14(Hz) 3619 3635 3642 3671 3658 3647

TAB . 2.3 – Fréquence des modèles H20 et H8coque orthotrope

agées. Par exemple, des éléments de volumes peuvent être employés pour chacune des couches ou
une combinaison d'éléments de volumes pour la couche de matériau viscoélastique et d'éléments de
plaques pour les autres couches (reliés entre elles par des éléments rigides ou décalés avec un offset).
Dans notre cas test, l'élément H8coque est employé pour les 2 couches de 2 plaques sandwich de
150x100mm. Dans ces plaques, une couche est métallique (acier de 1mm ou aluminium de 5mm)
et l'autre est un matériau beaucoup plus souple (ici du PC nommé lexan de 4mm). Les propriétés
matériau utilisées sont les suivantes : aluminiumE = 70 GPa,n = 0;29 etr = 2688 kg/m3, acier
E = 200 GPa,n = 0;3 et r = 7800 kg/m3, et lexanE = 2;4 GPa,n = 0;4 et r = 1160 kg/m3. A
nouveau, les résultats de calculs sont obtenus pour différentes tailles de mailles avec des éléments
H20 ou H8coque. Le tableau 2.4 reporte ceux du sandwich aluminium/lexan . Ces résultats indiquent
qu'à partir de 600 éléments sur une seule couche, le modèle H8coque est convergé en fréquence.
Les graphes de comparaison des fréquences propres des deux modélisations (H8coque et H20) sont
présentés sur la �gure 2.13a.

Maillages 24 � 16 � 2 30 � 20 � 2 36 � 24 � 2 42 � 28 � 2

f1 (Hz) 1071 1070 1069 1068
f2(Hz) 1157 1157 1157 1157
f3(Hz) 2433 2430 2428 2426
f4(Hz) 2639 2638 2638 2638
f5(Hz) 3039 3036 3034 3033
f6(Hz) 3506 3500 3497 3495

TAB . 2.4 – Convergence du modèle de sandwich aluminium-lexan avec l'élément H8coque

D'autre part, il nous faut nous assurer que les modes obtenus soient également bien corrélés entre
les deux modèles par l'évaluation du MAC qui nous permet de véri�er le parallélisme et l'orthog-
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FIG. 2.13 – Comparaison des fréquences et modes propres obtenues avec le modèle H8coque et le
modèle de référence - modèle orthotrope

onalité des différents modes. Il est présenté sur la �gure 2.13b. La plus petite valeur relevée sur la
diagonale de la matrice de MAC est égal à 0,9925, alors que la plus grande valeur hors diagonale est
de 0,0229. Les modes propres calculés avec le modèle H8coque sont donc bien corrélés avec ceux du
modèle de référence.

2.4.4 Application sur un modèle amorti

2.4.4.1 Plaque en Lexan

Nous considérons maintenant une plaque rectangulaire libre amortie hystérétiquement de dimen-
sions 150 mm par 100 mm et d'épaisseur 4 mm. Les caractéristiques matériau sontÂ [E] = 2;65 GPa,
Â [n] = 0;39 etr = 1200 kg/m3. Le maillage régulier est réalisé en 60x40 éléments de plaques Q4
g. Nous pouvons d'abord véri�er que l'amortissement introduit surn a une in�uence certaine sur
l'amortissement modal (total). Le tableau 2.5 reporte les résultats des fréquences propres des modes
complexes obtenues pour 3 cas d'amortissement : a)hE = 0 ethn = 0, b)hE = 2;87% ethn = 0 et c)
hE = 2;87% ethn = � 1;61% . Les caractéristiques matériau choisies dans ce dernier cas correspon-
dent en fait à un PC de type Lexan (valeurs que nous avons identi�ées). Les résultats du tableau 2.5
montrent aussi que les fréquences propres ne changent pas beaucoup avec l'introduction des amor-
tissements choisis pour les paramètres matériau. Pour ces matériaux viscoélastiques rigides, il doit
être possible d'identi�er les valeurs réelles des paramètres matériaux à partir des fréquences propres
d'un modèle non amorti.

Les modes propres �exibles ainsi que la complexité modale associés au cas 3 sont présentés dans
le tableau 2.7. Dans ce tableau, comme une pleine échelle de couleur est utilisée pour les parties
réelle et imaginaire des déformées modales, il faut se reporter à la complexité modale associée pour
connaître les ratio entre ces 2 échelles. Ces valeurs sont toutefois reportées dans le tableau 2.6 pour
en faciliter la lecture.

Les FRF peuvent ensuite être évaluées. Une représentation en amplitude et en phase de deux
d'entre-elles est donnée sur la �gure 2.14a. Ces FRF peuvent être obtenues par calcul direct ou modal
(section 2.3). Du fait du grand nombre de ces fonctions, l'observation est dif�cile pour véri�er que
les 2 groupesH1 et H2 de FRF obtenues par chacune de ces méthodes est bien similaires. Un critère
de corrélation, dans le même esprit que le MAC et les fréquences pour les modes propres, est néces-
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non amorti hE = 2;87%;hn = 0% hE = 2;87%;hn = � 1;61%
Mode f (Hz) f (Hz) h (%) f (Hz) h (%)

1 244,78 244,78 2,87 244,76 3,28
2 272,44 272,44 2,87 272,44 2,85
3 569,77 569,77 2,87 569,75 3,12
4 650,35 650,35 2,87 650,38 2,42
5 717,68 717,68 2,87 717,66 3,06
6 871,67 871,67 2,87 871,71 2,36
7 1064,7 1064,7 2,87 1064,7 2,96
8 1219,5 1219,5 2,87 1219,4 2,95
9 1550,1 1550,1 2,87 1550,2 2,45
10 1699,3 1699,3 2,87 1699,3 2,82
11 1822,7 1822,7 2,87 1822,6 2,88
12 1867,7 1867,7 2,87 1867,7 2,45
13 1901,8 1901,8 2,87 1901,9 2,63
14 2349,3 2349,3 2,87 2349,4 2,65
15 2527,0 2527,0 2,87 2527,1 2,51
16 2597,5 2597,5 2,87 2597,4 2,81
17 2756,0 2756,0 2,87 2756,1 2,72
18 3011,2 3011,2 2,87 3011,2 2,66

TAB . 2.5 – Fréquences propres en fonction de l'amortissement

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9
max(Á[y r ])
max(Â [y r ])

(%) 0,05 0,28 0,10 0,56 0,63 0,47 0,27 0,19 0,81

Mode 10 11 12 13 14 15 16 17 18
max(Á[y r ])
max(Â [y r ])

(%) 1,63 0,18 0,98 0,55 0,50 0,84 0,31 0,59 0,61

TAB . 2.6 – Ratio entre les maxima des parties imaginaires et réelles des modes propres

saire pour synthétiser l'information. Dans la littérature on trouve dans le domaine fréquentiel la paire
de critères GSC et GAC qui permettent de synthétiser l'information spatiale pour chaque fréquence
[ZGI01], avec

GSC(wk) =

�
�HH

1 (wk)H2(wk)
�
�2

(HH
1 (wk)H1(wk))( HH

2 (wk)H2(wk))
; GAC(wk) =

2
�
�HH

1 (wk)H2(wk)
�
�

(HH
1 (wk)H1(wk)) + ( HH

2 (wk)H2(wk))
(2.114)

Le premier est lié à la corrélation de la forme et le second à la corrélation d'amplitude. Tous les
2 retournent une valeur entre 0 (pas de correlation) et 1 (corrélation parfaite). Nous choisissons ici
d'observer un indicateur donné par la moyenne du produit de ces 2 fonctions sur l'ensemble des
fréquences pour obtenir un scalaire signi�catif de la qualité de la corrélation. La �gure 2.14b présente
cette indicateur de corrélation entre les FRF obtenues par calcul direct et celles obtenues par calcul
modal et en fonction du nombre de modes retenus dans la base. Cette �gure montre qu'une base
constituée par 40 modes propres permet d'obtenir un indicateur de corrélation très bon (99,9 %) sur
la gamme de fréquences 0-3200 Hz.
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TAB . 2.7: Modes complexes d'une plaque rectangulaire

2.4.4.2 Plaque en PVC à paramètres constants

En seconde application de cette section, nous considérons une plaque similaire à celle de l'ap-
plication précédente (section 2.4.4.1) mais d'épaisseur 5;1 mm avec des caractéristiques matériau
constantes, proches de celles d'un PVC en hautes fréquences, soitÂ [E] = 4;07 GPa,Â [n] = 0;36,
hE = 1;3% hn = � 0;30% etr = 1460 kg/m3. Les modes propres ainsi que la complexité modale
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(a) Superposition de 2 FRF de la plaque Lexan (b) Moyenne du produit GSCxGAC entre les FRF par
calcul direct et modal en fonction du nombre de modes
propres incluts dans la base modale

FIG. 2.14 – Exemple de FRF et validation de la base modale

associés à cette application sont assez similaires à ceux présentés dans le tableau 2.7 de l'application
précédente, avec toutefois un ratio entre les maxima des parties imaginaires et réelles diffèrent. Le
tableau 2.8 reporte les valeurs de ces nouveaux ratio ainsi que les résultats des fréquences propres et
amortissement modaux de ces modes.

Mode 1 2 3 4 5 6 7

Fréquence (Hz) 352,2 389,0 814,8 917,0 1026 1224 1512
h (%) 4,87 4,66 4,79 4,48 4,76 4,45 4,72

max(Á[y r ])
max(Â [y r ])

(%) 0,025 0,12 0,048 0,20 0,34 0,24 0,12

Mode 8 9 10 11 12 13

Fréquence (Hz) 1729 2174 2399 2570 2613 2670
h (%) 4,72 4,49 4,65 4,69 4,50 4,57

max(Á[y r ])
max(Â [y r ])

(%) 0,092 0,25 0,84 0,084 0,48 0,24

TAB . 2.8 – Résultats pour le PVC

En�n, les déformées opérationnelles (ODS pourOperating De�ection Shape) pour une excita-
tion unitaire de la plaque dans un de ses coins nous permet de présenter la distribution spatiale des
fréquences de résonance dans le tableau 2.9. Celles-ci sont obtenues en recherchant la fréquence
des maxima de déplacements autour des 6 premières fréquences propres. Sur cette �gure les valeurs
situées sur les lignes nodales ont été prises égales à la fréquence moyenne pour le mode considéré. Le
résultat de la moyenne de ces fréquences de résonance est présenté dans le tableau 2.10 pour des ODS
évaluées en déplacement ou en vitesse. Nous pouvons donc constater que la moyenne des fréquences
de résonance permet d'obtenir une bonne approximation des fréquences propres (ce qui peut éviter
l'identi�cation des pôles par analyse modale par exemple). De plus, la différence entre les données en
vitesse ou en déplacement n'est pas sensible pour ces fréquences.
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2.5 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de présenter l'élément H8coque dans des modèles spatiaux, modaux
et de réponses et de le valider en dynamique. Cet élément volumique basé sur une formulation mixte
permet de lever les blocages que présente un élément formulé en déplacement. Il permet de modéliser
des structures minces et amorties dans le domaine fréquentiel, aussi bien pour des matériaux isotropes
que pour des matériaux faiblement orthotropes ou des structures composites de type sandwich. Il est
donc adapté à la modélisation des matériaux viscoélastiques dans leurs usages courants.
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Mode 1 Mode 2

Mode 3 Mode 4

Mode 5 Mode 6

TAB . 2.9 – Distribution spatiale des fréquences de résonances situées autour des 6 premiers modes
propres
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Mode 1 2 3 4 5 6 7
Déplacement 352.27 388.95 814.97 916.67 1027.5 1223.4 1512.3

Vitesse 352.31 389.01 815.08 916.91 1027.7 1223.8 1512.6

TAB . 2.10 – Moyenne des fréquences de résonance de la plaque PVC



Chapitre 3

Approche mixte
expérimentale-numérique pour
l'identi�cation

3.1 Introduction

Dans le cas d'un problème d'élastodynamique classique, le problème est posé en supposant con-
nus les paramètres matériau et les conditions limites, et la résolution du problème permet d'obtenir
les réponses dynamiques. Il s'agit du problème direct qui, bien que nécessitant une inversion pour être
résolu, ne pose pas de problèmea-priori. En revanche, si ce problème vise à connaître les caractéris-
tiques matériau et/ou les conditions limites à partir d'un ou plusieurs champs cinématiques donnés,
il s'agit d'un problème inverse [BC05, CDV04]. Dans ce cas, l'introduction d'incertitudes (liées aux
données expérimentales bruitées, aux hypothèses de modélisation, etc...) ne permet pas de connaître
de manière exacte la solution obtenue, elle aussi entachée de bruit.

Les problèmes inverses sont étudiés depuis fort longtemps par des méthodes de recalage de mod-
èles ou d'identi�cation de paramètres. Dans les travaux de Kavanagh [KC71], nous pouvons déjà
trouver des travaux sur l'identi�cation de paramètres matériaux dans les domaines de l'élasticité et
de la viscoélasticité linéaire. La démarche adoptée consistait à recaler les paramètres d'un modèle
EF d'une structure en fonction d'un ensemble de mesures ponctuelles réparties sur celle-ci. Ce su-
jet de recherche reste d'actualité et l'amélioration des méthodes de mesures et de calcul numériques
ont permis de traiter des problèmes plus complexes, tels que l'identi�cation de propriétés élastiques
orthotropes à partir d'essais dynamiques [CGS04, Lau05] ou de loi viscoplastique dans des essais à
grandes vitesses de déformations [KSMS04].

D'une manière générale l'étude des méthodes d'identi�cation, nous montre qu'on peut distinguer
deux types de résolutions, analytique ou numérique, et deux types de mesures, ponctuelle ou de
champ. L'identi�cation à partir d'une mesure unique, ponctuelle, ne peut renseigner qu'un paramètre
au plus, alors que les mesures de champs permettent d'obtenir plus d'informations. D'autre part,
les solutions analytiques n'existent que pour des situations simples, par exemple les poutres minces.
Mais sur des échantillons de poutre épaisse ou des plaques et coques, une résolution semi-analytique
ou numérique du problème (avec une méthode de type éléments �nis par exemple) est nécessaire et
il s'agit de méthodes d'identi�cation mixtes expérimentales-numériques. Le principe général, résumé
sur la �gure 3.1, en est le suivant : à partir d'un jeu de paramètres initiaux, la solution d'un problème
direct est évaluée via un modèle numérique. Un résidu est ensuite formé pour comparer ce résultat

69
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avec les données expérimentales de référence, ce qui permet d'avoir une indication sur la qualité de
la solution. Ensuite la procédure permet de modi�er le jeu de paramètres jusqu'à ce que le critère
de comparaison entre les champs numériques et expérimentaux soit satisfait. Cela correspond à un
recalage des paramètres du modèle numérique.

FIG. 3.1 – Principe d'une méthode mixte numérique/expérimentale

Mais les problèmes inverses qui sont résolus par recalage de modèles ne conduisent pas néces-
sairement à l'identi�cation de paramètres. C'est par exemple le cas lorsqu'un modèle est ajusté pour
retrouver des réponses mesurées en introduisant de nouveaux éléments �nis ou en modi�ant directe-
ment les termes des matrices structurales (du modèle spatial). Il n'y a pas d'identi�cation dans cette
situation car les modi�cations introduites n'ont généralement pas de sens physique. Et même lorsque
des paramètres physiques du modèle numérique sont sélectionnés, il peut encore ne pas s'agir d'une
identi�cation de ceux-ci s'il n'y a pas de réelles certitudes sur leur choix ou s'il n'y a pas autant de
données que de paramètres à ajuster. Dans cette dernière situation, le problème est sous-déterminé et
les paramètres sont ajustés au sens des moindres-carrés en recherchant leur variation minimale (par
rapport à leur valeur initiale). Le résultat n'est alors pas nécessairement consistant : les données d'un
essai non inclues dans la phase d'identi�cation ont de grandes chances de ne pas être reproduit par le
modèle numérique.

En revanche, nous considérons que des paramètres sont identifés s'il est certain que ceux-ci con-
stituent les seules inconnues du modèle et qu'il y a suf�sament de données pour les trouver. C'est
a-priori le cas des problèmes de recalage disposant d'une grande quantité de données expérimentales
(typiquement les mesures de champs) aux paramètres peu nombreux et parfaitement connus : le sys-
tème à résoudre est alors sur-déterminé. Dans ce cas la solution obtenue n'est pas cherchée proche des
paramètres initiaux.

Les dif�cultés liées aux méthodes d'identi�cation sont en général :
– l'identi�abilité : il faut que les paramètres choisis soient assez sensibles pour pouvoir être iden-

ti�és (aussi bien dans la procédure numérique que dans le modèle de test où ils doivent ”tra-
vailler”).

– la robustesse : la méthode doit pouvoir intégrer des données bruitées, comme des données ex-
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périmentales, et en toute rigueur, il faudrait que la solution soit unique avec une fonction à
minimiser convexe.

– la précision : les fonctions objectifs doivent converger vers 0 autour des paramètres réels et
l'erreur résiduelle ne doit provenir que des incertitudes expérimentales, et non des erreurs faites
par approximations.

En�n, l'identi�cation ayant pour but principal de renseigner les paramètres d'un phénomène physique,
la rapidité d'obtention des résultats doit rester secondaire et ne pas primer sur la qualité des résultats
obtenus.

Dans le cadre de notre étude, nous souhaitons identi�er les caractéristiques viscoélastiques d'une
structure avec une approche par module complexe, basée sur un modèle non paramétrique de l'évo-
lution fréquentielle des caractéristiques matériau. Il nous faut donc identi�er les paramètres de la
matrice de raideur complexeK(w), dépendante de la fréquence. Nous commençons donc cette sec-
tion avec une revue d'éléments bibliographiques sur les méthodes d'identi�cation, avant de rappeler
le proincipes des méthodes de recalage standards et aptes à appréhender des mesures de champs sta-
tiques. Nous proposons ensuite 2 schémas d'identi�cation adaptés pour des données fréquentielles
(des FRF). Ceux-ci sont alors évalués avec des données simulées sur des situations de plaques ho-
mogènes ou composites de type sandwich.

Éléments bibliographiques sur l'identi�cation de caractéristiques matériau par mesure
de champs

Avec le perfectionnement des méthodes optiques (caméras, laser, ...) et des moyens informatiques
(vitesses de transfert de données, capacités de traitement et de stockage), les méthodes de mesure de
champ ont connu un essor important ces vingt dernières années. Les domaines d'applications sont
vastes, et en se limitant à la mécanique des structures, on trouve par exemple la détection de défauts,
l'endommagement, la mesure de forme, de déformations, ... Outre la grande richesse d'informations
apportée par ces moyens, leur principal avantage est de mesurer sans contact. Ainsi les structures
observées ne sont pas perturbées par une masse, une raideur ou un amortissement additionnel, comme
c'est le cas avec des capteurs collés.

Parallélement au développement des moyens de mesures de champs, nous avons assisté à l'avéne-
ment de différentes méthodes d'identi�cations, aptes à tirer partie des champs ainsi obtenus (cf.
[BBC03, AP07] pour des articles de synthèse récents). Ces développements béné�cient d'ailleurs
des efforts conjoints d'une communauté structurée en un Groupe De Recherche [GDR]. Parmi les
principales méthodes d'identi�cation on retrouve notamment :

– La méthode des champs virtuels (MCV), initialement développée dans [Gré89] et basée sur
l'écriture générale du principe des travaux virtuels. Les paramètres matériau à identi�er sont
factorisés au niveau de la relation de comportement, et le choix de champs virtuels particuliers
permet d'obtenir un système inversible. Cette méthode directe a été appliquée dans différentes
con�gurations comme par exemple l'identi�cation de rigidités de matériaux composites dans
le plan [PMG02b, PMG02a], hors plan [PG00], ou encore de rigidité et d'amortissement de
plaque mince isotrope [GP03, GGP04, GP05, GGP06, Guo07]. Cette méthode étant basée sur
l'écriture d'un équilibre, elle présente comme la méthode de recalage par éléments �nis dans sa
version en forces l'inconvénient de nécessiter un champ complet (y compris au bord) sur une
section pour pouvoir exprimer l'équilibre des efforts.

– L'erreur en relation de comportement (error on constitutive relation) ; Elle exploite l'idée que
les équations d'équilibre et de contraintes cinématiques sont des équations �ables, contraire-
ment à la relation de comportement qui est moins �able. Ainsi, seule la relation de comporte-
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ment est introduite de manière faible dans les équations à résoudre. Cette méthode a été aussi
développée en dynamique [CLP98, LC99].

– L'écart à la réciprocité qui consiste à considérer deux champs de raideur différentes, induisant
deux champs de déplacements. Des jeux d'écriture permettent ensuite de transformer le sys-
tème de telle sorte qu'un membre puisse être déterminé en supposant connu un des champs de
déplacement, alors que le second membre dépend des caractéristiques à identi�er [BC05]. Cette
méthode a été appliquée en élasticité et pour de la localisation de �ssure [BC05, BBC03].

– Les méthodes de recalage de modèles éléments �nis ; Elles sont largement répandues dans le
domaine de la mécanique des solides et permettent de résoudre une grande variété de problèmes
(statique, dynamique, ...). Différentes approches peuvent être envisagées, suivant le résiduR
choisi à minimiser, qui doit être représentatif d'un écart entre le modèle numérique et le modèle
expérimental (cf. [FM95, MF93, Nat98] et le tableau 3.1) :

Domaine/Résidu Force Déplacement

Statique KŪ � F̄ K � 1F̄ � Ū
Modal K f̄ff � w̄2Mf̄ff fff � f̄ff

Fréquentiel ZŪ � F̄ Z � 1F̄ � Ū

TAB . 3.1 – Résidus en force et en déplacement utilisés en recalage par éléments �nis

– Résidu en forces : la méthode est basée sur un résidu en forces (on trouve différentes dénom-
mination dans la littérature comme résidu d'équilibre ou encore méthode d'erreur en entrée
pour traduireforce balance method, equation error, equilibrium gapou input residual). Elle
cherche à résoudre

min
�
�F � F̄

�
� (3.1)

ou

min
�
�ZŪ � F̄

�
� (3.2)

avecŪ et F̄ les champs de déplacement et de force mesurés etj� j est une norme à choisir.
Cette approche a été largement utilisée en dynamique avec le modèle modal. Dans ce cas, le
champŪ est remplacé par les modes propres expérimentaux qui ont également un sens de
déplacements et les fréquences propres expérimentales permettent de construire un champ de
forces dynamiques. Dans ce cas, si la méthode expérimentale n'a pas recours à un essai par
appropriation, une analyse modale expérimentale est nécessaire en préalable pour identi�er
les modes propres correspondants au modèle expérimental à partir des FRF mesurées [FH93,
MF93].

– Résidu en déplacements : la méthode basée sur un résidu en déplacements ou encore méthode
d'erreur en sortie (output errorououtput residual, displacement gap) se base sur la recherche
de

min
�
�U � Ū

�
� (3.3)

avecU et Ū les champs de déplacements calculés et mesurés (respectivement). En dy-
namique, il est possible de remplacer ces vecteurs par des FRF qui ont un sens de dé-
placements pour des efforts unitaires [MF93, Ewi00, Lau05], ou par des modes propres.
Cette approche a été notamment utilisée pour recaler des rigidités de plaques orthotropes
[Cug05, CP99].
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– Résidu sur des données modales : en dynamique, la multiplicité des champs de FRF ou des
modes propres aux différentes fréquences conduit à pouvoir former des résidus de faibles
dimensions, comme par exemple :
– les fréquences propres et/ou les amortissement modaux : c'est le cas des analyses faites

sur des échantillons de type poutre ou plaques minces ;
– les critères de corrélation : le recalage va permettre d'améliorer des critères de corréla-

tion de type fréquences/MAC, GSC/GAC ou FAAC/FRAC par exemple [DS98, ZGI01,
PSR07] ;

Une comparaison des méthodes d'identi�cation à partir de mesures de champs est présentée dans
[Ami05]. Ce classement sépare les différentes méthodes suivant trois critères : la véri�cation de
l'équilibre sous forme forte ou affaiblie, la véri�cation de la relation de comportement sous forme
forte ou affaiblie, et en�n l'estimation, via le problème direct, de l'écart entre les champs mesuré et
calculé. Seules les solutions exactes permettent de véri�er ces trois critères à la fois. Sur ces critètres
la MCV y est rapprochée de l'écart à la réciprocité, alors que la méthode d'écart à l'équilibre y est
vue comme un cas particulier de l'erreur en relation de comportement. Mais l'intérêt d'une méthode
mixte expérimentale-numérique basée sur les éléments �nis est de disposer de toute la puissance de
cet outil en terme de modélisation. Nous retenons cette approche pour nos travaux car elle :

– est bien adaptée à la résolution de problèmes viscoélastiques ;
– est assez �exible pour aborder l'identi�cation de structures très diverses, de formes quelconques

et non nécessairement minces ;
– permet de gérer des données partielles, comme par exemple la seule mesure des déplacements

hors plans et sur une zone limitée.
Pour son application en dynamique, plusieurs éléments plaident en faveur de l'utilisation directe des
FRF pour la dé�nition de la fonction objectif :

– la mesure des FRF est plus aisée que les mesures par appropriations modales ;
– elle évite une analyse modale, et donc des erreurs liées au processus d'identi�cation modale.

Par exemple, la référence [MI00] trouve dans une structure constituée de deux plaques soudées
une grande variabilité des amortissement modaux identi�és en fonction de la méthode d'analyse
expérimentale ;

– elle est applicable à des structures fortement amorties qui ne présentent généralement pas un
comportement modal [IVE95] ;

– elle ne nécessite pas d'appairer les modes ;
– elle ne pose pas de problème en cas de modes couplés, comme c'est le cas avec des structures

ayant une forte densité modale [Vis92].
Cependant, nous n'avons pas connaissance actuellement d'étude portant sur l'identi�cation des pro-
priétés viscoélastiques à partir d'une méthode mixte numérique/expérimentale se basant sur l'exploita-
tion directe d'une mesure de champ.

3.2 Méthodes de recalage et d'identi�cation par éléments �nis en dy-
namique

Nous souhaitons identi�er les caractéristiques viscoélastiques du matériau par une approche non-
paramétrique de type module complexe. Le vecteur des paramètres choisisp est donc celui des car-

actéristiques viscoélastiques, tel quep =
�

K
G

�
, qui permettent de conserver un caractère linéaire à

faiblement non-linéaire et sont bien adaptés à l'identi�cation du module d'Young et du coef�cient de
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Poisson dynamiques [Pri00]. Nous commencons cette section par une présentation des méthodes clas-
siques basées sur les éléments �nis pour l'identi�cation. Celles-ci diffèrent par le choix des fonctions
objectifs. Nous revenons sur leurs avantages et leurs inconvénients, avant de proposer une formulation
plus générale avec des matrices de pondérations à choisir. Nous pouvons ensuite discuter différents
aspects, comme la prise en compte de mesures partielles ou incomplètes, ou la connaissance impar-
faite des conditions aux limites. La méthode à retenir devra être capable de traiter des données de
mesures dynamique et d'exploiter une quantité importante de données expérimentales.

3.2.1 Méthode en forces

Initialement présentée dans [KC71], la méthode en forces consiste à minimiser l'écart entre les
efforts obtenus avec le modèle EF et ceux mesurés. Le résidu est de la forme

R = F̄ � ZŪ (3.4)

Cette méthode a pour avantage de ne pas nécessiter la recherche d'un champ de déplacement numérique.
Il n'y a donc pas de résolution de système à faire pour obtenir ce champ et seuls des produits matriciels
sont nécessaires. De plus, dans le cas d'une décomposition linéaire dans les paramètresp de la ma-

trice de raideur (en 2D contraintes planes par exemple) avecp =
�

Q
G

�
, la résolution du problème

d'optimisation associé est directe, elle est obtenue sans itération. Le résidu s'écrit

R = F̄+ w2MŪ � (KQ:Q+ KG:G)Ū (3.5)

ce qui conduit à résoudre le système

�
KQŪ KGŪ

�
�

Q
G

�
= F̄+ w2MŪ (3.6)

Le système étant sur-déterminé, il s'agit alors d'une résolution au sens des moindres carrés linéaires.
Dans un cas plus général, nous pouvons poser une fonction objectifJ à minimiser des paramètres

p telle que

J(p) =
1
2

R(p)HR(p) (3.7)

dont le développement limité de Taylor à l'ordre 2 s'écrit

J(pk+ 1) = J(pk) +
¶J(pk)H

¶p
(pk+ 1 � pk) +

1
2

(pk+ 1 � pk)H ¶J2(pk)
¶p2 (pk+ 1 � pk) (3.8)

ou encore

Jk+ 1 = Jk +
¶J
¶p

�
�
�
�

H

k
Dp+

1
2

DpH ¶2J
¶p2

�
�
�
�
k
Dp (3.9)

Le gradient de cette fonction et son hessien sont donné par

¶J
¶p

=
¶RH

¶p
R et

¶2J
¶p2 = RH ¶2R

¶p2 +
¶RH

¶p
¶R
¶p

' RH ¶2R
¶p2 ; (3.10)

le terme du second ordre étant généralement négligé. La minimisation de la fonction objectif conduit
alors à �

¶RH

¶p
¶R
¶p

�
Dp = �

¶RH

¶p
R (3.11)
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ou encore

Dp = �
�

¶R
¶p

� +

R = �
�

¶K
¶p

Ū
� + �

F̄ � ZŪ
�

(3.12)

avec¶R
¶p = � ¶K

¶p Ū puisque seule la matrice de raideur dépend des paramètres1, 2. Ici, (� )+ est l'opéra-
teur pseudo-inverse, et nous l'évaluons plutôt avec une décomposition en valeur singulière pour
améliorer l'ef�cacité numérique. Cette stratégie de résolution correspond à une méthode de moindres-
carrés non-linéaire également appelée méthode de Gauss-Newton. Dans le cas d'une décomposition
linéaire dans les paramètres de la matrice de raideur, nous retrouvons bien avec cette dernière expres-
sion le résultat donné par l'équation 3.6.

Des études d'identi�cation de propriétés de composites orthotropes à partir de méthodes mixtes
expérimentales-numériques [Cug05, Lau05] indiquent que le choix de l'évaluation des gradients par
une méthode de type différences �nies est celui qui est le plus adapté, avec une solution assez précise
pour une mise en oeuvre simple et un coût de calcul raisonnable. En dynamique, il y a autant de
champs à traiter que de fréquences mesurées et il devient préférable dans ce cas de retenir la forme
analytique de l'équation 3.12.

D'autre part, il est important de noter que l'équation du résidu en forces 3.4 impose la mesure
de tous les ddl du modèle numérique pour former le résidu. Une alternative consiste à passer par
une méthode d'expansion des données mesurées, comme présenté dans la section 2.3.3. Cependant,
ces techniques étant généralement dépendantes des paramètres choisis, la méthode en forces peut
devenir très non linéaire. D'autre part, elle est très sensible au bruit de mesure [CFN84, PLHA05].
Ceci s'explique par le fait que les mesuresŪ sont multipliées par la matrice de raideur dynamique
dans la formulation du résidu. Or l'ordre de grandeur des termes de cette matrice est très élevé, ce qui
ampli�e nécessairement le bruit présent dans les mesures.

3.2.2 Méthode en déplacements

La méthode en déplacements consiste à minimiser l'écart entre les déplacements obtenus avec le
modèle EF et ceux mesurés. Le résidu s'écrit

R = U � Ū (3.13)

Il est donc nécessaire de résoudre un problème éléments �nis pour obtenir le champ de déplacement
numérique a�n d'évaluer le résidu. Ceci rendait cette méthode trop coûteuse en temps de calcul lors
des premiers développements des méthodes de recalage. Cependant, elle présente l'avantage de pou-
voir être appliquée sur des données partielles ou incomplètes. La sélection des ddl coïncidents entre
le modèle numérique et le modèle de test permet de former le résidu sans avoir besoin de passer par
une expansion des données. Le résidu est alors de la forme

1Avec des paramètresp =
�

K
G

�
complexes, siK ' ¶K

¶K K + ¶K
¶GG nous avons les propriétés suivantes :¶K

¶Â[K] = ¶K
¶K et

¶K
¶Â[G] = ¶K

¶G .

2Pour une paramétrisation directe des modules dynamiques comme par exemplep =
�

E
G

�
, nous avons¶R

¶p =

�
h

¶K
¶E Ū ¶K

¶G Ū
i
. Mais si un modèle viscoélastique à 3 paramètres est retenu pourE et G, avec par exemple

pT =
�

E0 E1 hE G0 G1 hG
�
, nous avons

�
DE
DG

�
=

"
¶E
¶E0

¶E
¶E1

¶E
¶hE

0 0 0

0 0 0 ¶G
¶G0

¶G
¶G1

¶G
¶hG

#

Dp et ¶R
¶p =

�
h

¶K
¶E Ū ¶K

¶G Ū
i

"
¶E
¶E0

¶E
¶E1

¶E
¶hE

0 0 0

0 0 0 ¶G
¶G0

¶G
¶G1

¶G
¶hG

#

.
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R = BU� Ū (3.14)

avecB une matrice booléenne de sélection des ddl pour ne prendre en considération que les noeuds
coïncidents entre les modèles.

Suivant une stratégie de résolution par moindres-carrés non-linéaires, le gradient de cette méthode
s'écrit

¶R
¶p

= B
¶U
¶p

= B
¶Z � 1

¶p
F (3.15)

et devient
¶R
¶p

= � BZ � 1¶K
¶p

Z � 1F = � BH
¶K
¶p

U (3.16)

lorsque seule la matrice de raideur dépend des paramètres et pour un effort unitaire. Le système à
résoudre prend alors la forme

Dp =
�

BH
¶K
¶p

U
� +

(BU � Ū) (3.17)

où
�

BH ¶K
¶p U

�
est appelée matrice d'itération.

Comparée à la méthode en forces, la méthode en déplacements a l'avantage d'être moins sensible
à un bruit aléatoire et de ne pas nécessiter l'expansion des données mesurées [CFN84, PLHA05]. Mais
l'évaluation du résidu est indirecte puisqu'elle requiert une résolution du problème numérique et la
minimisation doît être réalisée sur une fonction non-linéaire ce qui implique des coûts numériques
a-priori plus importants.

Cependant, le gradient trouvé dans cette méthode introduit de fortes discontinuités en dynamique,
au voisinage des fréquences de résonance. La �gure 3.2 illustre ces discontinuités par le tracé des gra-
dients du résidu en partie réelle et imaginaire par rapport au module de cisaillement sur un exemple
de plaque en PVC. Ceci provient du fait que le champU correspond à celui du modèle numérique
et présente nécessairement des fréquences de résonance différentes de celles mesurées tant que les
paramètres ne sont pas identi�és. L'expérience numérique montre que ce phénomène ne permet pas la
convergence du processus itératif de recalage en dynamique. Cette méthode n'est donc pas envisage-
able dans notre situation.

3.2.3 Méthodes avec résidus pondérés

Nous nous intéressons donc à établir d'autres méthodes, variantes de la méthode en forces ou
en déplacements, a�n de pallier à leurs inconvénients. La stratégie adoptée consiste à introduire dif-
férentes pondérations dans la formulation de la fonction objectif.

3.2.3.1 Méthode en forces pondérée en déplacements

Pour simpli�er la présentation nous considérons dans un premier temps que tous les ddl du mod-
èle numérique sont mesurés. De manière à généraliser les méthodes en forces et en déplacements, et a
avoir une plus grande latitude dans le processus itératif, nous introduisont deux matrices de pondéra-
tions,WR etWJ dans la formulation du problème.

Tout d'abord, en choisissant un résidu en déplacements pondéré parWR

R = WR
�
U � Ū

�
(3.18)



Chapitre 3. Approche Mixte Expérimentale-Numérique pour l'Identi�cation 77

FIG. 3.2 – Discontinuités des gradients pour les méthodes en déplacements et en forces pondérées

nous remarquons que siWR = I , alorsR correspond à un résidu en déplacements et que siWR = Z
nous formons un résidu en forces :R = Z

�
U � Ū

�
= F̄ � ZŪ.

D'autre part, la fonction objectif peut elle aussi être pondérée parWJ

J(p) =
1
2

R(p)H :WH
J :WJ:R(p) (3.19)

avec un développement de la méthode qui néglige les variations deWJ. Le gradient de cette fonction
est donné par

¶J
¶p

=
¶RH

¶p
WH

J :WJR (3.20)

et son hessien par
¶2J
¶p2 = RHWH

J WJ
¶2R
¶p2 +

¶RH

¶p
WH

J WJ
¶R
¶p

(3.21)

Négligeant les termes du second ordre le système à résoudre s'écrit

�
¶RH

¶p
WH

J WJ
¶R
¶p

�
Dp = �

¶RH

¶p
WH

J WJR (3.22)

ou

Dp = �
�

WJ
¶R
¶p

� +

WJ:R (3.23)

Le report de l'expression 3.18 dans cette dernière expression conduit à

Dp = �
�

WJ

�
¶WR

¶p
� WRH

¶K
¶p

�
U

� +

WJ:WR
�
U � Ū

�
(3.24)

et nous pouvons déduire différentes formules d'actualisation des paramètres en fonction des matrices
de pondérationsWR etWJ. Parmi les choix simples :
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– si WR = I etWJ = I , nous retrouvons le résultat de la méthode en déplacements

Dp =
�

H
¶K
¶p

U
� + �

U � Ū
�

(3.25)

– si WR = Z etWJ = I , nous retrouvons le résultat de la méthode en forces

Dp =
�

¶K
¶p

Ū
� + �

F̄ � ZŪ
�

(3.26)

– si WR = I et WJ = Z, nous retrouvons un résidu en forces avec une matrice d'itération sem-
blable à celle de la méthode en déplacements

Dp =
�

¶K
¶p

U
� + �

F̄ � ZŪ
�

(3.27)

– siWR = Z etWJ = H, nous retrouvons un résidu en déplacements avec une matrice d'itération
semblable à celle de la méthode en forces

Dp =
�

H
¶Z
¶p

Ū
� +

H
�
F̄ � ZŪ

�
(3.28)

ou

Dp =
�

H
¶K
¶p

Ū
� + �

U � Ū
�

(3.29)

Comme la matrice d'itérations de la méthode en forces ne conduit pas à de fortes discontinuités au
voisinage des résonances expérimentales (les discontinuités sont seulement situées aux résonances),
et que le résidu en déplacements est le moins sensible au bruit aléatoire, cette dernière expression
constitue un bon compromis en dynamique. Pour un bruit aléatoire, un meilleur choix deWR serait de
prendre l'inverse de la matrice de covariance des mesures [FM95], mais celle-ci est dif�cile à estimer.
Nous retenons donc l'expression 3.28 pour résoudre notre problème inverse. Comme il est possible de
retrouver facilement cette expression d'itération en pondérant simplement le résidu de la méthode en
force, nous dé�nissons la méthode d'identi�cation qui utilise cette expression d'itération comme une
méthode en forces pondérée en déplacements.La �gure 3.2 compare les gradients de cette méthode
avec ceux de la méthode en déplacements sur un exemple.

Après quelques développements, il est possible de constater que les deux expressions d'itéra-
tions -a-priori différentes- proposées de manière séparée par Lin et Ewins dans la référence [LE90,
Vis92] (méthodePseudo Output Error Methodet Response Force Method (RFM)) et par la référence
[PRGS02] correspondent à notre méthode en forces pondérées en déplacement. Cependant, le cadre
théorique que nous proposons ici doit nous permettre de décliner d'autres versions de cette méthode
suivant les impératifs de mesure ou de modèlisation numérique. C'est ce que nous montrons par la
suite.

3.2.3.2 Méthode en forces pondérée en déplacements pour des données incomplètes

La méthode en forces pondérée en déplacements présentée a été développée sans prendre en
compte les différences entre les modèles en terme de ddl. Compte tenu de l'expression 3.28, nous
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pouvons procéder à une expansion des données de mesureŪR suivie d'une sélection des ddl à retenir
par l'opérateurB.

Pour la phase d'expansion et dans le cas d'une mesure de champ, nous pouvons supposer que
l'excitation n'est généralement pas réalisée sur la face mesurée. Le vecteur des efforts mesurés est

de la formeF̄ =
�

0
FC

�
et le vecteur des données expérimentales étendues par expansion dynamique

s'écrit

Ū =
�

I
� Z � 1

CCZCR

�
ŪR+

�
0

Z � 1
CCfC

�
= TŪR+ UF̄ (3.30)

En revenant au résidu choisi avec l'opérateurB

R = B
�
H

�
F̄ � ZŪ

��
(3.31)

nous avons
R = B

�
HF̄ �

�
TŪR+ UF̄

��
= B

�
U � TŪR � UF̄

�
(3.32)

Mais avec la partition des ddl choisis, l'opérateurB est de la forme

B =
�

I 0
�

(3.33)

de sorte que
R = BU� ŪR (3.34)

Nous voyons ainsi que la phase d'expansion des données n'aura aucune conséquence sur la procédure
d'identi�cation, puisque nous pouvons avec cette stratégie ne conserver que les données réellement
mesurées. Cette remarque importante, ne pourrait toutefois pas être formulée avec une autre stratégie
d'expansion des données comme la méthode SEREP, puisque nous avons vu dans le paragraphe 2.3.3
que cette méthode effectuerait un lissage des données dans notre situation (avec une mesure de champ,
il y aura toujours plus de ddls retenus que de modes propres dans la base d'expansion). Cette remarque
justi�e donc notre choix d'utiliser une méthode d'expansion dynamique des données expérimentales
de champ.

Pour terminer le développement dans cette situation, comme nous avons quelques libertés sur
la matrice d'itération dans une méthode de Gauss-Newton, nous conservons �nalement pour cette
méthode la formule d'actualisation suivante :

Dp =
�

BH
¶K
¶p

TŪR

� + �
BU � ŪR

�
: (3.35)

3.2.3.3 Méthode en forces �ltrées

Nous nous intéressons maintenant à l'identi�cation en présence de conditions aux limites mal
connues. Cela peut être le cas par exemple d'un échantillon avec un capteur piezo collé ou �xé plus ou
moins rigidement à un support, par une liaison boulonnée par exemple, ou encore, dans une mesure
nettement moindre par une liaison par élastiques. De telles liaisons comportent non seulement des
rigidités mais également des amortissements mal connus, ce qui est autant problématique dans notre
étude.

L'idée que nous retenons dans cette situation est que ces conditions aux limites problématiques
vont produire un défaut d'équilibre ou encore des réactions inconnues dans les zones incriminées.
Ainsi, de même qu'il est possible de construire un opérateurB de sélection des ddls mesurés, nous
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pouvons construire un opérateurC, matrice booléenne de sélection ou de �ltrage des réactions incon-
nues. Cet opérateur doit donc être nécessairement appliqué sur un résidu homogène en force, avec
WR = I . Mais comme il reste souhaitable de ne pas être trop sensible au bruit aléatoire malgré tout,
nous proposons de pondérer le résidu ainsi obtenu parH pour rendre ce résidu homogène à un déplace-
ment, comme dans la méthode en forces pondérée en déplacement. En�n, comme il reste également
souhaitable de conserver le caractère symétrique des matrices de pondérations pour des raisons de
stratégies de calcul numérique, nous proposons la matrice de pondération

WJ = CTHC (3.36)

Avec cette pondération l'actualisation des paramètres s'écrit

Dp =
�

CTHC
¶Z
¶p

Ū
� +

CTHC
�
F̄ � ZŪ

�
(3.37)

dans une méthode que nous appelonsméthode en forces �ltrées.
D'un point de vue numérique, cette expression d'itération ne peut cependant pas être évaluée aussi

simplement puisqu'il n'est pas possible de former la matriceH directement (le stockage en mémoire et
le coût de calcul sont trop important). Pour solutioner ce problème, nous résolvons d'abord le système

ZU1 = C
h �

F̄ � ZŪ
� ... ¶Z

¶p Ū
i

(3.38)

pour obtenirU1, qu'il suf�t de multiplier par CT pour obtenir chaque membre de cette expression.
Cette méthode, variante de la méthode en forces pondérée en déplacement, a donc la particularité

de ne pas faire intervenir les efforts liés aux conditions limites. Elle permet de restreindre l'étude à
une zone de mesure, mais n'est cependant pas applicable si une partie du champ n'est pas mesurée
dans cette zone. En effet, comme les stratégies d'expansion font intervenir les quantités d'un mod-
èle non recalé, les erreurs introduites produiront des résidus d'équilibres néfastes à l'identi�cation
des paramètres cherchés. Ces conclusions sont con�rmées par expérimentations numériques : nous
retrouvons bien les paramètres cherchés avec un modèle EF de plaque libre et des données issues d'un
modèle EF comportant des conditions limites de raideur et d'amortissement sur les bords.

D'un point de vue équivalent, on peut également considérer que la modélisation n'est pas correcte
dans les zones incriminées et que cela induit des bruits systèmatiques. Cette procédure permet donc
d'éliminer un bruit systématique moyennant la connaissance des zones à la modélisation incertaine.

3.2.3.4 Mise en oeuvre des méthodes d'identi�cation

Nous concluons cette section par plusieurs points généraux relatifs à la mise en oeuvre numérique
de l'identi�cation des paramètres.

Les relations de mise à jour des paramètres (comme par exemple 3.28) sont valable en théorie pour
chaque fréquence. Mais d'un point de vue numérique, seul un système de rang plein peut conduire à
une identi�cation des paramètres. A priori, il est donc nécessaire de cumuler les relations den lignes
spectrales (ou fréquences) pour identi�ern paramètres. Et pour détecter la dépendance en fréquence
de ces derniers, cesn fréquences doivent être consécutives, de manière à ne faire l'hypothèse de
constance des paramètres que sur cette gamme réduite de fréquence. Mais si un seul paramètre est
très sollicité dans la réponse dynamique à une fréquence donnée, par exemple si l'on considère le
paramètre matériauG près d'une fréquence de résonance d'un mode de torsion, le cumul des relations
de 2 lignes spectrales consécutives ne peut pas produire 2 équations réellement indépendantes, puisque



Chapitre 3. Approche Mixte Expérimentale-Numérique pour l'Identi�cation 81

la réponse dynamique ne change pas radicalement d'une ligne spectrale à la suivante. Contrairement
à la statique où la con�guration de test peut être imposée pour faire travailler tous les paramètres à
identi�er, certaines fréquences peuvent poser problème en dynamique.

De plus, les bruits toujours présents expérimentalement, incitent plutôt à cumuler les relations a�n
d'obtenir une solution �able. Nous considérons donc dans notre procédure une plage de fréquences,
par exemple[ fp� q fp+ q], en faisant l'hypothèse qu'ils sont constants sur ces plages. La largeur de
ces plages doit être le résultat d'un compromis entre la �abilité des valeurs obtenues et une variabilité
peu importante des paramètres. Le résidu formé numériquement est alors de la forme

R =

2

6
6
6
6
6
6
4

R fp� q
...

R fp
...

R fp+ q

3

7
7
7
7
7
7
5

(3.39)

avec, pour le schéma donné par 3.35 par exemple, le système suivant à résoudre au sens des moindres-
carrés :

2

6
6
6
6
6
6
6
6
4

BH( fp� q) ¶K( fp� q)
¶p T( fp� q)ŪR( fp� q)

...

BH( fp) ¶K( fp)
¶p T( fp� q)ŪR( fp)

...

BH( fp+ q) ¶K( fp+ q)
¶p T( fp� q)ŪR( fp+ q)

3

7
7
7
7
7
7
7
7
5

Dp( fp) =

2

6
6
6
6
6
6
4

BU( fp� q) � ŪR( fp� q))
...

BU( fp) � ŪR( fp))
...

BU( fp+ q) � ŪR( fp+ q))

3

7
7
7
7
7
7
5

(3.40)

A convergence, il permet de trouver les valeurs des paramètresp à la fréquence centralefp.
D'autre part, les paramètres étant complexes, le système à résoudre, de la forme

dRDp = � R (3.41)

l'est également. En séparant les parties réelles et imaginaires de la façon suivante :

Dp =
�

Â [Dp]
Á[Dp]

�
et R =

�
Â [R]
Á[R]

�
(3.42)

le système à résoudre devient purement réel, de la forme
�

Â [dR] � Á[dR]
Á[dR] Â [dR]

� �
Â [Dp]
Á[Dp]

�
= �

�
Â [R]
Á[R]

�
(3.43)

Nous adoptons donc une décomposition du résidu en valeurs réelle et imaginaire. Ce choix risque
de favoriser les fortes amplitudes, près des pics de résonances, lorsqu'il y en a dans la plage de
fréquences considérée, au détriment des faibles amplitudes (anti-résonances). Cependant, le choix
d'une décomposition des données en amplitude logarithmique et phase, qui serait plus cohérent avec
la représentation observée des FRF, serait aussi plus délicat car la phase n'est connue qu'à 2p près.
Or le déroulement de phase appliqué à des données expérimentales est extrémement délicat.

En pratique, nous ajoutons aussi un contrôlea du pas dans la directionDp pour assurer la diminu-
tion de la fonction objectif. En�n, nous allons dans notre étude considérer des modèles sans conditions
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limites en déplacements. Les réponses obtenues correspondent alors à une superposition de 2 mouve-
ments, l'un se décomposant sur la base des modes rigides et l'autre sur la base des modes �exibles.
Or les modes rigidesFFF r sont associés à une énergie de déformation nulle et n'apportent pas d'infor-
mation sur nos paramètres. Nous pourrons donc les �ltrer via un opérateur de projectionP = I � FFF r

T
r

T
r FFF r

lorsque ce sera nécessaire [GR96].

3.3 Évaluation de la méthode d'identi�cation en forces pondérées en
déplacements

Nous nous intéressons maintenant à l'évaluation de notre méthode d'identi�cation mixte expérimentale-
numérique en forces pondérée en déplacements. Pour cela, nous utilisons des données simulées numérique-
ment à la place des mesures expérimentales et nous allons tester l'identi�cation de différents matéri-
aux (isotrope, orthotrope et sandwich) en fonction de ces données. Un point important à véri�er en
particulier concerne l'identi�abilité des paramètres choisis dans les con�gurations déterminées.

3.3.1 Matériau isotrope

Nous nous intéressons d'abord à l'évaluation de notre méthode d'identi�cation en utilisant des
mesures simulées numériquement. Pour cela, nous considérerons une plaque rectangulaire de 150x100
mm 2 et d'épaisseur 5,1 mm. Les propriétés matériau choisies sont proches de celles d'un PVC :
Â [E] = 4;3 GPa,hE = 3%,n = 0;38 etr = 1461 kg/m3.

Pour simuler les résultats expérimentaux, le modèle de référence est formé par 90x60x3 éléments
de type H20, avec une excitation ponctuelle, légérement excentrée (de 5mm par rapport à la largeur
de la plaque et 10 mm par rapport à sa longueur). Ce modèle nous permet d'assurer des valeurs
représentative du milieu continu (réel). Comme nous n'utilisons pas ce modèle pour l'identi�cation
mais un modèle formé à partir d'un maillage 30x20x1 élément H8coque, cela nous permet de détecter
si l'erreur de modèle est problèmatique.

3.3.1.1 Évolution du résidu

Dans un premier temps, nous nous intéressons à l'évolution du résidu dans le voisinage de la solu-
tion de référence (connue). La convexité de la surface obtenue permet de �xer les idées sur l'identi�a-
bilité des paramètres. Comme nous avons deux paramètres complexes (ou 4 paramètres indépendants)
nous observons plusieurs surfaces : la première en �xant l'un des deux paramètres à sa valeur optimale
et en faisant varier l'autre au niveau des ses parties réelle et imaginaire, et la seconde réciproquement.
Les résultats obtenus pour des paramètresK et G sont respectivement présentés sur les �gures 3.3 et
3.4. La surface formée par la norme du résidu en fonction des paramètresK et G indique clairement
qu'elle est beaucoup plus sensible en partie réelle qu'en partie imaginaire. De plus, la sensibilité est
beaucoup plus importante pour le module de cisaillement (aussi bien sur ses parties réelle qu'imagi-
naire) que pour le module de compressibilité complexe. Les �gures 3.5 et 3.6 présentent l'évolution
du résidu en fonction du module d'Young complexe et du coef�cient de Poisson, obtenus par post-
traitement des résultats précédents. Il apparaît que l'identi�abilité de ces paramètres est assez bonne.



Chapitre 3. Approche Mixte Expérimentale-Numérique pour l'Identi�cation 83

FIG. 3.3 – Norme du résidu en fonction du module de compressibilité complexe

3.3.1.2 Erreurs de modèles

Ensuite, nous nous intéressons à l'identi�cation des paramètres à partir de mesures simulées sans
bruit. A�n de s'assurer que les modèles sont consistants entre eux, nous réalisons une identi�ca-
tion avec les paramètres optimaux comme valeurs initiales de la procédure itérative. Les résultats
sont présentés dans le tableau 3.2. Ils sont obtenus avec notre modèle H8coque en considérant des
paramètres constants sur l'ensemble des fréquences de 100 à 3000 Hz et que seuls les ddls de transla-
tion hors plan d'une seule face sont connus.

Les résultats d'identi�cation à partir d'une solution perturbée sont présentés dans le tableau 3.3.
Les valeurs choisies comme solution de départ pour la procédure itérative sont présentées dans le
tableau 3.4. Cette perturbation initiale modi�e tous les paramètres de façon signi�cative, avec de plus
grandes incertitudes sur les parties imaginaires, tout en restant plausible comme l'atteste l'exemple
de FRF obtenue avec ces valeurs, �gure 3.7a. Les résultats, différents de par la tolérance d'arrêt de la
procédure, sont proches de ceux obtenus précédemment. Un exemple de FRF recalée est présenté sur
la �gure 3.7b. Ces résultats indiquent que les modèles de référence et H8coque sont cohérents entre
eux, et con�rment la mauvaise identi�abilité de K, surtout en partie imaginaire. Mais les résultats E
etn sont corrects malgré tout.

Les résultats obtenus avec des éléments de coque Q4g24 à partir des paramètres initiaux optimaux
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FIG. 3.4 – Norme du résidu en fonction du module de cisaillement complexe

et perturbés sont présentés dans les tableaux 3.5 et 3.6. Dans ce cas, les données de la face mesurée
sont considérées comme celles des noeuds de la surface moyenne. L'analyse des résultats montrent
que cette modélisation introduit des erreurs plus importantes qu'avec un élément H8coque, notamment
pourG. L'utilisation d'un modèle coque intégrant une relation de comportement 2D contraintes planes
peut donc nécessiter un traitement particulier des données expérimentales mesurées sur les peaux du
matériau.

3.3.1.3 Plages en fréquence retenues

La quantité d'information à considérer, en terme de lignes fréquentielles doit être évaluée pour
l'identi�cation à partir de données de réponse en fréquences. Nous nous intéressons dans cette partie
à l'in�uence du nombre de plage (ou plutôt à leur largeur, et donc le nombre de pas en fréquence
considéré, ce qui revient à la taille du système à résoudre) sur l'identi�cation. Nous avons déjà vu
précédemment les résultats obtenus pour une seule plage en fréquence, 100-3000 Hz en ne considérant
que 25 ddls de translation hors plan d'une face de la plaque. Ces 25 ddls ne sont pas choisis au
hasard mais sont répartis sur la plaque de manière à permettre une analyse modale de celle-ci et une
identi�cation des modes propres.

Pour considérer plusieurs plages en fréquence, nous avons d'abord basé notre choix sur les pics
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FIG. 3.5 – Norme du résidu en fonction de E FIG. 3.6 – Norme du résidu en fonction den

Partie réelle Partie imaginaire Amort.(%)

Module Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é
K (Pa) 5,97:109 6,13:109 2,66 1,79:108 2,01:108 12,10 3 3,28
G (Pa) 1,56:109 1,56:109 -0,03 4,67:107 4,65:107 -0,59 3 2,98
E (Pa) 4,30:109 4,31:109 0,18 1,29:108 1,29:108 0,38 3 3,01

n 0,38 0,38 0,77 0 3 :10� 4 0 0,08

TAB . 3.2 – Identi�cation sans bruit à partir de la solution de référence

présents dans la gamme de fréquences considérée. Cette division intuitive vise à inclure plusieurs
modes dans chaque plage, et donc au moins un mode de �exion et de torsion dans chacune, a�n que
les paramètres matériau soient bien sollicités. Ces plages sont 100-630Hz, 630-1160Hz, 1160-2050Hz
et 2050-3000Hz. Les résultats d'identi�cation pourK et G sont présentés sur la �gure 3.8. Le retour
aux caractéristiquesE etn sont donnés sur la �gure 3.9. Ils indiquent que l'identi�cation est correcte,
sauf sur la première plage de fréquences.

Un second choix, lié cette fois-ci à des considérations sur l'évolution possible des paramètres
matériau, nous conduit à considérer des plages de 200Hz. Les résultats pourK etG sont présentés sur
la �gure 3.10 et ceux enE et n sont présentés sur la �gure 3.11. Ils montrent que les paramètres sont
assez bien identi�és, à l'exception également des premières plages de fréquences.

3.3.1.4 Nombre de ddls retenus

Un autre facteur à considérer est celui du nombre de ddls mesurés pour l'identi�cation. Pour cela,
nous avons retenus 3 jeux différents de ddls mesurés :

– tous les ddl (u,v et w) sont mesurés sur les deux faces (3906 ddls) ;
– tous les ddl (u,v et w) sont mesurés sur une face (1953 ddls) ;
– seuls les ddl hors plan (w) sont mesurés sur une face (651 ddls).

Les résultats pourK et G sont présentés sur la �gure 3.12 et leurs transformations enE et n sont
présentés sur la �gure 3.13. Ils montrent que, dans toutes les con�gurations, les paramètres sont bien
identi�és avec moins de 1% d'erreur sur la partie réelle deE, moins de 5% sur sa partie imaginaire et
moins de 4% surn. Mais ils ne permettent pas de dégager une con�guration (en terme de nombre de
ddls inclus dans le recalage) plus favorable que les autres.
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Partie réelle Partie imaginaire Amort.(%)

Module Réf. Départ Ecart (%) Réf. Départ Ecart (%) Réf. Identi�é
K (Pa) 5,97:109 6,14:109 2,75 1,79:108 2,07:108 15,81 3 3,38
G (Pa) 1,56:109 1,56:109 -0,04 4,67:107 4,64:107 -0,80 3 2,98
E (Pa) 4,30:109 4,31:109 0,18 1,29:108 1,30:108 0,47 3 3,01

n 0,38 0,38 0,80 0 4 :10� 4 0 0,11

TAB . 3.3 – Recalage sans bruit à partir de la solution perturbée

Partie réelle Partie imaginaire Amort.(%)

Module Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é
K 5,97:109 5,37:109 -10 1,79:108 8,96:107 -50 3 1,67
G 1,56:109 1,87:109 +20 4,67:107 7,48:107 +60 3 4,00
E 4,30:109 5,03:109 16,89 1,29:108 1,89:108 46,39 3 3,76
n 0,38 0,34 -9,45 0 -3,3:10� 3 0 -0,95

TAB . 3.4 – Paramètres initiaux

3.3.1.5 Identi�cation à partir de données bruitées

Pour tester la robustesse de l'identi�cation, un échantillon de bruit aléatoire normal gaussien de
moyenne nulle et d'écart type égal à 20% est ajouté aux données de référence (c.à.d. aux parties réelle
et imaginaire). Ce bruit, unique, est arbitrairement très important car il est conservé pour l'ensemble
des tests de manière à obtenir des résultats comparables entre-eux et signi�catifs, mais sans avoir de
sens statistique (1 seul échantillon). La démarche suivie pour investiguer la qualité de l'identi�cation
est la même que précédemment en l'ascence de bruit.

Une seule plage en fréquence pour tous les ddls d'une faceLes résultats d'identi�cation
obtenus avec la seule connaissance du champ hors plan d'une face et en partant des paramètres opti-
maux sont présentés dans le tableau 3.7. La mauvaise sensibilité du paramètreK dégrade la solution
obtenue, mais les résultats obtenus pourE et n restent acceptables (<1,5% d'erreur). Les résultats
d'identi�cation en partant des paramètres perturbés sont présentés dans le tableau 3.8. La partie imag-
inaire deK, bien que très mal identi�ée, ne perturbe toujours pas beaucoup les valeurs deE et n qui
sont toujours correctement identi�ées (<2% d'erreur).

Quatre plages et 25 ddls d'une face Avec 25 ddls retenus et les quatres plages sélectionnées
précédemment la quantité d'informations utilisée pour l'identi�cation varie cette fois de 6650 à 11900
points (d'espace et fréquences). Les résultats d'identi�cation obtenus sont présentés sur la �gure 3.14
pourK etG et sur la �gure 3.15 pourE etn. Ils sont similaires à ceux obtenus sans bruit ajouté.

Plages de 200 Hz et 25 ddls d'une faceLes résultats d'identi�cation obtenus pourK etG avec
les 25 ddls et pour des plages en fréquence de 200 Hz sont présentés sur la �gure 3.16. Les paramètres
E et n sont présentés sur la �gure 3.17. Ces résultats sont moins bons que précédemment car l'infor-
mation disponible est réduite à 2500 informations complexes. Les paramètresK etG sont moins bien
identi�és, et la répercussion sur les paramètresE et n est plus importante que précédemment, surtout
en ce qui concerne la partie imaginaire deE.
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(a) Superposition des FRF référence et initiale (b) Superposition des FRF référence et recalée

FIG. 3.7 – Exemple de FRF de référence, initiale et recalée

Partie réelle Partie imaginaire Amort.(%)

Module Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é
K (Pa) 5,97:109 6,01:109 0,70 1,79:108 1,56:107 -12,88 3 2,59
G (Pa) 1,56:109 1,53:109 -2,10 4,67:107 4,77:107 2,12 3 3,13
E (Pa) 4,30:109 4,22:109 -1,88 1,29:108 1,30:108 0,99 3 3,09

n 0,38 0,38 0,80 0 -6 :10� 4 0 -0,15

TAB . 3.5 – Identi�cation sans bruit à partir de la solution de référence - élément q4g24

Partie réelle Partie imaginaire Amort.(%)

Module Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é Ecart (%) Réf. Identi�é
K (Pa) 5,97:109 6,02:109 0,73 1,79:108 1,53:107 -14,59 3 2,54
G (Pa) 1,56:109 1,53:109 -2,04 4,67:107 4,79:107 2,47 3 3,14
E (Pa) 4,30:109 4,22:109 -1,82 1,29:108 1,31:108 1,18 3 3,09

n 0,38 0,38 0,80 0 -6 :10� 4 0 -0,17

TAB . 3.6 – Recalage sans bruit à partir de la solution perturbée - élément q4g24

Partie réelle Partie imaginaire Amort.(%)

Module Réf. Identi�é Ecart (%) Réf Identi�é Ecart (%) Réf Identi�é
K (Pa) 5,97:109 6,14:109 2,75 1,79:108 2,46:108 37,42 3 Ref.
G (Pa) 1,56:109 1,56:109 -0,09 4,67:107 4,60:107 -1,62 3 2,95
E (Pa) 4,30:109 4,31:109 0,13 1,29:108 1,31:108 1,35 3 3,04

n 0,38 0,38 0,82 0 11 :10� 4 0 0,30

TAB . 3.7 – Identi�cation avec bruit à partir des paramètres optimaux
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(a) Partie réelle deK (b) Partie imaginaire deK

(c) Partie réelle deG (d) Partie imaginaire deG

FIG. 3.8 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures et 4 plages de fréquences pourK etG

Partie réelle Partie imaginaire Amort.(%)

Module Réf. Identi�é Ecart (%) Réf Identi�é Ecart (%) Réf Identi�é
K (Pa) 5;97:109 6;15:109 3,05 1,79:108 4,51:108 151,73 3 Ref.
G (Pa) 1,56:109 1,56:109 -0,08 4,67:107 4,19:107 -10,28 3 2,69
E (Pa) 4,30:109 4,31:109 0,17 1,29:108 1,31:108 1,94 3 3,05

n 0,38 0,38 0,98 0 5 :10� 3 0 1,29

TAB . 3.8 – Identi�cation avec bruit à partir des paramètres perturbés
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(a) Partie réelle deE (b) Partie imaginaire deE

(c) Partie réelle du module de Poisson (d) Partie imaginaire du module de Poisson

FIG. 3.9 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures et 4 plages de fréquences pourE etn
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(a) Partie réelle deK (b) Partie imaginaire deK

(c) Partie réelle deG (d) Partie imaginaire deG

FIG. 3.10 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures par plages de 200Hz pourK etG
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(a) Partie réelle deE (b) Partie imaginaire deE

(c) Partie réelle du module de Poisson (d) Partie imaginaire du module de Poisson

FIG. 3.11 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures par plages de 200Hz pourE etn
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(a) Partie réelle deK (b) Partie imaginaire deK

(c) Partie réelle deG (d) Partie imaginaire deG

FIG. 3.12 – Résultats d'identi�cation pour différents ensembles de points de mesures et par plages
200Hz pourK etG
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(a) Partie réelle deE (b) Partie imaginaire deE

(c) Partie réelle du module de Poisson (d) Partie imaginaire du module de Poisson

FIG. 3.13 – Résultats d'identi�cation pour différents ensembles de points de mesures et par plages
200Hz pourE etn
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(a) Partie réelle deK (b) Partie imaginaire deK

(c) Partie réelle deG (d) Partie imaginaire deG

FIG. 3.14 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures et 4 plages pourE et n en présence
de bruits
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(a) Partie réelle deE (b) Partie imaginaire deE

(c) Partie réelle du coef�cient de Poisson (d) Partie imaginaire du coef�cient de Poisson

FIG. 3.15 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures et 4 plages pourE et n en présence
de bruits
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(a) Partie réelle deK (b) Partie imaginaire deK

(c) Partie réelle deG (d) Partie imaginaire deG

FIG. 3.16 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures par plages de 200Hz pourE et n en
présence de bruits
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(a) Partie réelle deE (b) Partie imaginaire deE

(c) Partie réelle du coef�cient de Poisson (d) Partie imaginaire du coef�cient de Poisson

FIG. 3.17 – Résultats d'identi�cation pour 25 points de mesures par plages de 200Hz pourE et n en
présence de bruits
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Plages de 200 Hz et nombre de ddls variableLes résultats d'identi�cation pour différents
choix de ddls mesurés et des plages de fréquences de 200 Hz sont présentés sur la �gure 3.18 pour les
paramètresK et G. Les résultats pourE et n sont présentés sur la �gure 3.19. Il apparaît que l'aug-
mentation du nombre de points permet d'améliorer nettement l'identi�cation puisqu'avec seulement
25 ddls nous avions constaté que les résultats n'étaient pas satisfaisants. Cependant, les différentes
con�gurations testées ici, qui impliquent de 65100 à 390600 informations complexes, ne permettent
pas d'en mettre une en défaut par rapport aux autres. En présence de bruits, l'identi�cation est toujours
un peu moins bonne avec la réduction des plages en fréquences que pour l'ensemble des fréquences :
les paramètresK et G sont moins bien identi�és, et la répercussion sur les paramètresE et n est plus
importante, surtout pour la partie imaginaire deE.

(a) Partie réelle deK (b) Partie imaginaire deK

(c) Partie réelle deG (d) Partie imaginaire deG

FIG. 3.18 – Résultats d'identi�cation par plages 200Hz et différents ensembles de points de mesures
pourK etG en présence de bruits

3.3.2 Matériau orthotrope

Nous nous intéressons maintenant à l'identi�cation de propriétés de matériaux orthotropes. L'ob-
jectif visé ici est de montrer la faisabilité (ou non) d'une telle identi�cation et le cas échéant de valider
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(a) Partie réelle deE (b) Partie imaginaire deE

(c) Partie réelle du module de Poisson (d) Partie imaginaire du module de Poisson

FIG. 3.19 – Résultats d'identi�cation par plages 200Hz et différents ensembles de points de mesures
pourE etn en présence de bruits

le résultat obtenu. Dans ce cas, la référence que nous estimons la plus �able est celle d'un matériau
dont le comportement est clairement isotrope. Nous allons donc investiguer cette identi�cation à par-
tir des mêmes données que précédemment, en ne considérant qu'une plage en fréquence, les ddls de
translation hors plan et une loi de comportement décrite par 5 paramètres matériaux complexes et
constants (orthotropie unidirectionnelle, cf. section 1.5.1).

L'identi�cation est réalisée à partir de données non bruitées et bruitées comme précédemment
mais avec un écart type limité à 10%. Les résultats sont présentés dans le tableau 3.9. Dans les deux
cas, les paramètres sont bien identi�és et nous pouvons véri�er l'hypothèse d'isotropie des matériaux
considérés. De plus, l'expérience numérique montre qu'une stratégie d'introduction progressive des
paramètres dans le processus d'identi�cation (n itérations avec 1 paramètre, puisn itérations avec 2
paramètres, etc... avecn = 5 par exemple) permet d'améliorer la vitesse de convergence du processus
itératif.
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Départ Référence Sans bruit Avec bruit (10%)

Exx(Pa) 3,60:109+8,80:107j 4,00:109+8,00:107j 4,00:109+8,00:107j 4,00:109+7,95:107j
Eyy(Pa) 1,80:109+4,40:107j 2,00:109+4,00:107j 2,00:109+4,05:107j 2,00:109+4,01:107j
Gxy(Pa) 1,35:109+3,30:107j 1,50:109+3,00:107j 1,50:109+3,00:107j 1,50:109+3,01:107j
Gyz(Pa) 1,05:109+1,90:107j 1,00:109+2,00:107j 1,05:109+1,90:107j 1,05:109+1,90:107j

nxy 3,15:10� 1 3,00:10� 1 3,00:10� 1-4,91:10� 5j 3,00:10� 1+4,18:10� 4j

TAB . 3.9 – Identi�cation de paramètres matériau orthotrope

3.3.3 Matériau sandwich

Nous nous intéressons ensuite à une plaque de 150x100 mm2 composée d'un matériau composite
de type sandwich. Mais nous ne souhaitons caractériser qu'une des 2 couches de ce matériau. Les
composants choisis sont une couche d'aluminium de propriétésE = 70 GPa,n = 0;29 etr = 2688
kg/m 3 de 5 mm et une couche de lexan de propriétésE = 2;4 GPa,n = 0;4 et r = 1160 kg/m3 de
4 mm. Le modèle de référence est lui aussi composé d'éléments H20 et les données obtenues sont
bruitées comme précédemment.

Le principal point à investiguer dans cette application concerne les données nécessaire à l'identi-
�cation du module de cisaillement complexeG de la couche en lexan (le moduleK de cette couche
est supposé connu car il n'est pas identi�able dans cet essai). Pour déterminer la largeur des plages en
fréquence de manière systèmatique, nous avons adopté la démarche suivante :

1. sélection d'une fréquence centrale et des données hors plan d'une face pour l'identi�cation

2. identi�er les paramètres avec un nombre variable de points en fréquence de part et d'autre de la
fréquence centrale

3. tracé de cartes d'erreur sur les paramètresE etn et du conditionnement de la matrice d'itération

Les résultats sont présentés sur la �gure 3.20. Les tendances observées indiquent naturellement que
l'augmentation de la largeur des plages de fréquences permet d'améliorer l'identi�cation des paramètres
mais aussi que les résultats sont trop mauvais pour des plages de moins de 200 Hz. En revanche, la
carte présentant le conditionnement de la matrice d'itération est beaucoup plus dif�cile à interpréter.
Il ne semble pas y avoir de corrélation directe entre le conditionnement de la matrice d'itération et
l'identi�abilité des paramètres matériaux.

A partir des 21 plages en fréquence de 200 Hz nous avons ensuite cherché à évaluer l'in�uence
du nombre de ddls retenus pour l'identi�cation, de même que pour la plaque isotrope. Trois con�gu-
rations sont étudiées :

1. tous les noeuds avec les 3 ddl des deux faces

2. tous les noeuds avec les 3 ddl d'une seule face

3. tous les noeuds d'une face avec simplement le ddl hors plan

Les résultats sont présentés dans la table 3.10. Ils sont très proches dans toutes les con�gurations et
ne permettent pas de dégager un choix particulier. La mesure des ddl hors plan sur une face de la
plaque semble donc suf�sante même si l'identi�abilité des paramètres est globalement moins bonne
que pour un matériau isotrope. D'autre part, la plupart des résultats sont acceptables, mais quelques
plages posent problème et l'étude du conditionnement ne permet toujours pas de dégager des pistes
pour l'analyse de ces valeurs défectueuses.
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(a) Partie réelle deE (b) Partie imaginaire deE

(c) Coef�cient de Poisson (d) Conditionnement

FIG. 3.20 – Cartes d'erreur pour l'identi�cation des propriétés d'un composite

3.3.4 Indicateurs de participation des paramètres matériau

L'identi�abilité des paramètres matériau est un point crucial pour le succés de la méthode expérimentale-
numérique. Celle-ci dépend essentiellement de la géométrie de l'échantillon et des sollicitations qui
lui sont appliquées. Pour apporter des éléments de réponse sur ce point, nous nous tournons vers des
indicateurs de participations des paramètres dans la réponse dynamique.

Le premier indicateur que nous pouvons former peut être dé�ni à partir de fractions energétiques
liées à la décomposition de la matrice de raideur. Par exemple nous avons vu dans le cas isotrope que

K = KK :K + KG:G (3.44)

d'où nous déduisons
UK + UG = 1 (3.45)

en posant

UK =
uHKKu
uHKu

:K et UG =
uHKGu
uHKu

:G (3.46)

Il s'agit là pour nous d'un indicateur qui permet de mettre en évidence la participation (ou ”le travail”)
de chacun des paramètres dans la réponseu(w) de la structure, et ceci en fonction de la pulsation
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(a) Con�guration 1 (b) Con�guration 2 (c) Con�guration 3

Partie réelle du module d'Young
(d) Con�guration 1 (e) Con�guration 2 (f) Con�guration 3

Partie imaginaire du module d'Young
(g) Con�guration 1 (h) Con�guration 2 (i) Con�guration 3

Coef�cient de Poisson

TAB . 3.10 – Identi�cation des propriétés d'un composite pour 3 ensembles de points de mesures

d'excitationw. Il est aussi adapté à l'évaluation des participations énergétiques des paramètres dans
les déformées modales.

Il est possible de développer encore ce premier indicateur énergétique en exprimant la décom-
position complexe de ces paramètres suivantK = Â[K] + jÁ[K] et G = Â[G] + jÁ[G]. Mais nous
n'obtenons pas avec cette décomposition supplémentaire plus d'information sur les participations des
paramètres imaginaires et réels, puisqu'on retrouve simplement que les contributions energétiques des
paramètres imaginaires est similaire à celle des paramètres réels, au facteur d'amortissement de ces
paramètres près (c.à.d. qu'on retrouve que la participation énergétiqueUÁ[K] deÁ[K] par exemple est
voisine de la participation énergétiqueUÂ[K] deÂ[K] à un facteurhK près). De plus, la quasi-totalité
de la participation energétiqueUK (resp.UG) provient de la partie réelle du paramètreK (resp.G).

Cela nous conduit à proposer un deuxième indicateur pour dégager les participations d'amortisse-
ment de chaque paramètre. Pour l'établir, nous considérons d'abord l'exemple simple de la plaque
isotrope de la section 3.3.1 et pour laquelleÁ[K] = hEÂ[K]. En repartant de l'équilibre dynamique
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(K � w2M)u = f et en exprimant la décomposition des participations sous la forme

uH(Â [K] � w2M)u+ juHÁ[K]u = uH f (3.47)

nous avons
uH(Â [K] � w2M)u

uH f
+

jhEuHÂ[K]u
uH f

= 1 (3.48)

etVÁ[E] dé�ni par

VÁ[E] =
jhEuHÂ[K]u

uH f
= �

hE

uH f
¶uH f
¶hE

(3.49)

peut correspondre à un indicateur de participation de la partie imaginaire deE.
La �gure 3.21 présente la variation deÂ[VÁ[E]] en trait continu et celle deÂ[VÂ[Z]] = Â [VÂ[E]] =

Â
h

uH (Â [K]� w2M)u
uH f

i
en trait pointillé pour cette plaque (les parties imaginaires deVÁ[E] et VÂ[E] sont

négligeables dans cet exemple) . Ce graphe con�rme la validité de l'indicateur choisi en montrant bien
que la participation dehE est maximale à la fréquence de résonance (347 Hz) du 2ème mode, comme
on peut s'y attendre : à cette fréquence l'énergie des forces internes élastiques s'annule avec celle des
forces d'inerties et l'énergie introduite par les forces externes permet de compenser celle dissipée dans
le mouvement. On note aussi sur ce graphe un petit pic associé à la fréquence du premier mode (315
Hz). La faible amplitude de ce pic est aussi logique car l'excitation, choisie légérement excentrée
mais près des lignes nodales de ce mode, ne peut l'exciter que très faiblement. En�n, l'amplitude
globale faible de la participation en dehors des pics con�rme aussi que ces paramètres seront dif�ciles
à identi�er.

FIG. 3.21 – Participation des paramètres en fréquence de la plaque PVC sur 200-500 Hz

Ce critère peut être généralisé à plusieurs paramètres en notant queÁ[K] = Á[KK :K] + Á[KG:G]
et avecÁ[KK :K] ' KK :Á[K] et Á[KG:G] ' KG:Á[G] puisqueKK ' Â [KK ] et KG ' Â [KG] (ces rela-
tions sont exactes pour des éléments �nis formulés en déplacements). Nous pouvons alors poser les
quantitésVÁ[K] = j uHKKu

uH f :Á[K] et VÁ[G] = j uHKGu
uH f Á[G] pour avoir les participations des paramètres

complexes dans la réponse dynamique. Cependant, ces quantités complexes ne sont pas facilement
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interprétable lorsque leur partie imaginaire n'est pas négligeable. Nous proposons donc de modi�er
ces indicateurs en retenant leur module :

VjÁ[K]j =

�
�VÁ[K]

�
�

�
�VÂ[Z]

�
� +

�
�VÁ[K]

�
� +

�
�VÁ[G]

�
� et VjÁ[G]j =

�
�VÁ[G]

�
�

�
�VÂ[Z]

�
� +

�
�VÁ[K]

�
� +

�
�VÁ[G]

�
� (3.50)

Les indicateursUK , UG, VjÁ[K]j , VjÁ[G]j pour la plaque isotrope précédente sont donnés sur la �gure
3.22 en traits continus. Nous avons reporté sur les graphes en fréquence la localisation des fréquences
des modes propres par des lignes verticales en pointillés. Ces graphes donnent la répartition des dif-
férents paramètres dans l'essai dé�ni. En ce qui concerne les participations deK et G, nous pouvons
remarquer queK a une participation toujours inférieure à 20%, avec une valeur minimale de 4% entre
250 et 375 Hz, ce qui laisse présager une mauvaise identi�abilité de ce paramètre dans cette zone
en présence de mesures expérimentales, toujours bruitées. Les paramètresE et n étant dépendants
de Ket G, nous pouvons nous attendre a avoir aussi des dif�cultés pour ceux-ci dans cette même
zone. Comme précédemment, nous pouvons remarquer aussi qu'aux fréquences de certains modes,
l'amortissement n'arrive pas à émerger, à cause d'une faible participation de ceux-ci dans la réponse.
En outre, les participations des parties imaginaires des paramètres sont quasiment nulles en dessous
de 200 Hz. En�n, de manière plus surprenante, nous pouvons aussi constater que l'amortissement
peut émerger à des fréquences qui ne correspondent pas à des modes de la structure (ici aux environs
de 250, 545, 1855, 2100 et 2785 Hz) . La �gure 3.23 nous donne quant-à-elle la participation des
paramètres matériaux dans les déformées modales.

FIG. 3.22 – Participations des paramètresK etG en fréquence

Les indicateursUQ,UG ,VjÁ[Q]j ,VjÁ[G]j et la participation des paramètresQ etG dans les déformées
modales pour la même plaque isotrope que précédemment mais modélisée en 2D contraintes planes
avec des éléments de plaque Q4g sont donnés sur les �gures 3.24 et 3.25. Ces graphes indiquent que
la répartition des paramètresQ et G est plutôt bien équilibrée (environ 60 et 40 % resp.), comparée à
celle enKet G du modèle 3D. Nous constatons aussi que c'est cette fois le paramètreG qui présente
de faibles participations aux alentours de 625, 800, 1120 et 2000 Hz et surtout pratiquement nulle
autour de 130 Hz. Et bien que le premier mode soit un mode de torsion, les graphes de participations
des paramètres dans les modes montrent que ce n'est pasG qui domine à cette fréquence. En�n, le
graphe de participation des parties imaginaires des paramètres ressemble à celui du modèle 3D mais
également avec une proportion différente entre les 2 paramètres.
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FIG. 3.23 – Participations des paramètresK etG dans les modes

3.4 Conclusion

Après un bref rappel des stratégies de recalage et d'identi�cation proposées dans la littérature,
nous avons rappelé les bases des méthodes classiques d'identi�cation en forces et en déplacements.
Ces méthodes sont adaptés à la prise en compte de mesures de champs, mais ne sont pas adaptées
pour l'identi�cation de paramètres matériaux visco-élastiques en dynamique. Nous avons donc pro-
posé dans ce chapitre deux méthodes mixtes expérimentale-numérique en vue de l'identi�cation de
ces propriétés matériaux. La première est dénomée méthode en forces pondérée en déplacements et
peut s'accomoder de la mesure partielle d'un champ de déplacement, comme par exemple la seule
mesure du déplacement hors plan d'une structure. La seconde est une méthode en forces �ltrées qui
présente l'intérêt de s'affranchir de conditions aux limites incertaines dans l'essai. En contrepartie,
l'ensemble du champ doît être mesuré dans une zone de mesure donnée. Ces deux méthodes prennent
en compte directement des données de réponse en fréquence, sans passer par une analyse modale. De
cette manière, plusieurs points critiques sont évités, comme les erreurs d'identi�cation modales et les
dif�cultés liées à de fortes densités modales ou à un amortissement important.

La seconde partie de ce chapitre est consacrée à l'évaluation de la méthode en forces pondérées
en déplacements sur une situation simple d'une plaque rectangulaire isotrope, orthotrope ou compos-
ites de type sandwich. Cette évaluation est menée avec des données simulées numériquement. Les
différents test effectués ont permis de s'assurer de la qualité du modèle mis en place avec l'élément
H8coque et que l'augmentation du nombre de ddls utilisés pour l'identi�cation permet d'obtenir de
meilleurs résultats en présence de bruit. Cependant, au delà d'un certain nombre de ddls, l'améliora-
tion ne semble plus signi�cative. La seule mesure des ddl hors plan d'une face de la structure doit donc
permettre d'identi�er les paramètres viscoélastiques cherchés. En�n, l'identi�cation de paramètres
constants peut être menée sur des plages de fréquences réduites (200Hz dans l'exemple considéré),
cependant les premières plages semblent moins �ables.
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FIG. 3.24 – Participations des paramètresQ etG en fréquence

En ce qui concerne l'analyse en présence de bruits de mesure, nous n'avons pas traité un grand
nombre d'échantillons de données bruitées, et nous ne pouvons donc pas dégager de tendances statis-
tiques (seulement un exemple). Mais une analyse statistique n'aurait de valeur qu'avec une connais-
sance réelle des bruit de mesures. A ce stade, nous estimons donc qu'il est préférable de nous concen-
trer désormais sur l'essai, et d'envisager l'application de la méthode d'identi�cation avec des données
réellement mesurées. Nous terminons ce chapitre par la proposition de 2 indicateurs permettant de
constater pour un essai déterminé dans quelle mesure les paramètres cherchés peuvent être identi�-
ables. Les indications qu'ils nous fournissent sont bien corrélées avec les constatations des expériences
numériques précédentes. Ils con�rment par exemple la faible participation deK ou encore l'absence
de participations des parties imaginaires des paramètres en basses fréquences.
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FIG. 3.25 – Participations des paramètresQ etG dans les modes
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Chapitre 4

Applications et résultats

4.1 Dispositif expérimental

4.1.1 Introduction

Dans le cadre de notre étude, nous souhaitons obtenir le champ cinématique de réponse vibratoire
d'une structure pour caractériser son matériau. Avec la méthode d'identi�cation en forces �ltrée, ce
sont des champs 3D complets qu'il faut obtenir, sans contraintes sur les conditions aux limites, alors
qu'avec la méthode en forces pondérée en déplacements des champs 1D (hors plan pour des plaques)
sont suf�sants, à condition d'avoir des CL parfaitement connues. Dans ce dernier cas, l'identi�cation
de la dissipation interne d'un matériau ne peut être faite correctement qu'avec un dispositif expéri-
mental qui ne la perturbe pas de ce point de vue. La dissipation étant généralement plus importante
dans les liaisons que dans la structure [LL03], il est donc très important de minimiser les contacts (au
niveau des supports et des capteurs non modélisés) pour ne pas modi�er l'objet d'étude.

Les objectifs et les différentes contraintes ne sont pas aisés à respecter et il faut être attentif sur
les moyens mis en oeuvre expérimentalement. Nous allons donc dans un premier temps rappeler les
moyens disponibles pour les mesures dynamiques et les mesures de champs (tant les capteurs que les
excitateurs) avec leurs avantages et leurs inconvénients avant de décrire le moyen d'essais que nous
avons retenu et quali�é.

4.1.2 Matériels d'essais et de mesures en dynamique

Il existe une grande variété de moyens de mesure dans le cadre de la dynamique. La référence
[Cug05, p. 92] présente une synthèse des principaux capteurs ponctuels avec leurs avantages et leurs
inconvénients. Nous trouvons parmi ceux-ci l'interféromètre laser à effet Doppler (LDV), qui est une
méthode de mesure sans contact. D'autre part, une synthèse des techniques de mesures de champs est
proposée dans [Gré04]. Ces méthodes présentent l'avantage d'être également sans contact (et donc
non intrusives) et d'obtenir un champ complet en une seule mesure, généralement avec une grande
résolution spatiale. Pour être mises en oeuvre en dynamique, ces techniques doivent cependant avoir
recours à du matériel adapté en termes de vitesse d'acquisition.

En dynamique, la méthode de mesure de champ la plus aboutie est probablement la méthode laser
pulsée ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry). Elle permet de mesurer le champ de vibra-
tion entre les deux instants de deux pulses laser par interférométrie de speckle sur une caméra CCD.
L'effet de speckle est le résultat de l'illumination d'une surface rugueuse avec une lumière cohérente
monochromatique. En rendant les speckles interférants avec un rayon laser de référence provenant

109
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d'une �bre optique, tout changement dans la position de la surface relativement au système d'enreg-
istrement modi�era l'intensité des speckles. La double exposition du laser permet d'obtenir 2 motifs
de speckles. Cela est enregistré dans 2 trames complètes et séparées de la caméra CCD. Un décalage
spatial peut ensuite être appliqué pour extraire l'information de phase contenue dans les speckles.
Par soustraction, une image de phase est obtenue qui peut être déroulée pour conduire à une image
du déplacement. Le principe de mesure est basé sur l'interférométrie, ce qui nécessite une source de
lumière laser hautement cohérente, avec une durée très bréve et une grande énergie de manière à �ger
l'état de vibration de la structure. Le progrès dans les caméras CCD autorise une densité d'un million
de points avec un bruit de fond très bas (lié à l'échantillonage, typiquement sur 12 bits). Le système
de mesure est sensible aux déplacements de surface colinéaires au vecteur de sensibilité. Ce vecteur
appartient à la bissectrice entre les directions d'illumination et d'observation. Ainsi, cette méthode est
principalement sensible aux déplacements hors plan. Pour des mesures quantitatives, la position rel-
ative entre la structure et les éléments du système est très importante à quanti�er. Plusieurs solutions
existent pour obtenir les 3 composantes du champ de déplacement, en combinant plusieurs caméras
(trois au moins) ou les directions d'illumination. La méthode ESPI nécessite un régime établi de vibra-
tion et un balayage en fréquence est donc nécessaire pour obtenir l'ensemble des champs de réponses
en fréquences. Elle exclut donc l'utilisation de moyens d'excitations impulsionnels ou transitoires.

La méthode ESPI étant couteuse, dif�cile de mise en oeuvre et limitée aux vibrations en régime
établi, les vibromètres lasers pour les mesures vibratoires sont plus répandus. En effet, la possibilité
d'une mesure sans contact, facile à mettre en oeuvre et couvrant un gamme de fréquence assez large
ont permis à cette technique de se généraliser. Le principe de fonctionnement du vibromètre laser
(LDV pour Laser Doppler Vibrometer) est basé sur une technique d'interférométrie, en fait, un in-
terféromètre de Mach-Zehnder modi�é. Le schéma de principe du fonctionnement du vibromètre est
donné sur la �gure 4.1. La tension obtenue est calculée à partir de la formule suivante

V = kcos(2p( fb + 2v=l )t) (4.1)

avecV : tension de sortie de l'interféromètre,k : constante fonction de l'ef�cacité de conversion,
fb : fréquence de Bragg, etfd = 2v=l : fréquence de Doppler. Cette tension est convertie en unités
physiques pour obtenir la vitesse du point de mesure. Cependant, l'utilisation de miroirs orienta-
bles pour effectuer le balayage doit aussi être pris en compte dans la vitesse obtenue (lorsqu'ils sont
présents) [Sie98, HR03]. On parle dans ce cas de SLDV (Scanning Laser Doppler Vibrometer). En�n,
l'utilisation de 3 faisceaux simultanés permet la mesure des 3 composantes de la vitesse en un point.
Cependant l'utilisation des LDV présente aussi certaines limitations, notament au niveau :

– de la résolution spatiale qui peut être insuf�sante dans certains cas comme par exemple pour la
caractérisation des MEMS [CMT06] ;

– d'une sensibilité du laser et du démodulateur aux facteurs environnementaux (température,
pression, ...) ;

– d'une incertitude sur la direction de mesure et donc de la vitesse mesurée, qui est fonction de
l'alignement de la structure avec le faisceau laser ;

– du rapport signal/bruit, fonction de la distance de mesure, de la ré�exion de la surface, et de
facteurs environnementaux (vibrations du sol, poussière, ...).

En�n, il faut noter qu'en présence de mouvements de corps rigide dans la vibration, il est nécessaire
d'adapter la dynamique de mesure des méthodes sans contact, ce qui diminue signi�cativement la
sensibilité de mesure. De plus, nous ne pouvons pas allier étendue spatiale et fréquentielle en une
seule mesure avec ces méthodes optiques. L'holographie nécessite un balayage fréquentiel tandis que
le vibrométre laser nécessite un balayage spatial, et le temps d'acquisition de l'ensemble des données
est nécessairement long.
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FIG. 4.1 – Schéma de fonctionnement du vibromètre

D'autre part, le moyen d'excitation d'une structure correspond au système qui va apporter de
l'énergie pour provoquer le mouvement vibratoire. Une présentation des moyens d'excitation les plus
courants en dynamique est donnée dans le tableau 4.1 (reproduit de [Cug05, p. 99]) avec les avantages
et inconvénient de chacun de ces moyens. Il faut toutefois ajouter comme inconvénient à la méthode
par marteau d'impact l'impossibilité d'exciter une structure en régime établi.
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Méthode Avantages Inconvénients

Marteau d'impact – plage d'excitation
– amplitude

– simple

– dif�cile pour des tests en

conditions libres

Pot vibrant – grande amplitude
– ponctuel
– contrôle du signal

– plage d'excitation (BF possible)

– masse et raideur ajoutées au

niveau de la liaison

Actionneur

piézoélectrique
– grande plage en fréquence – faible amplitude

– masse raideur et amortisse-
ment au niveau du collage

– relativement complexe à

contrôler au niveau de

l'excitation

Haut parleur – plage en fréquence

– sans contact

– non linéarité
– mise au point complexe

– mesure de l'effort (champ de

pression) apporté à la struc-

ture

inducteur électro

magnétique
– grande plage en fréquence

– pas de masse et raideur ajoutées

– uniquement pour les struc-
tures ferro-magnétiques
(sinon ajout d'inducteurs et
donc de masse et de raideur)

– à calibrer à chaque utilisa-

tion

TAB . 4.1 – Moyen d'excitation courants en dynamique

En�n, il est important de noter qu'en dynamique, la mesure nécessite des précautions supplémen-
taires par rapport à la statique. En effet, elle doit être ”instantanée” en ce sens que le temps d'ac-
quisition doit être négligeable par rapport au temps caractéristique d'un mouvement à la fréquence
maximale d'intérêt. De plus, lorsque plusieurs signaux sont nécessaires (par exemple pour une FRF
où il faut une mesure de la force et une mesure cinématique), il faut assurer la simultanéité de l'ac-
quisition de ces signaux dans chaque voie de mesure. Ceci exclu par exemple le multiplexage simple
couramment employé dans les machines d'essais standards des matériaux.

4.1.3 Dispositif de test retenu

4.1.3.1 Choix du dispositif de test

Les contraintes expérimentales liées à notre étude sont de pouvoir

1. minimiser les dispersions liées au test
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2. maximiser les informations disponibles

car les caractéristiques des matériaux que nous cherchons à détecter (dépendance en fréquence de la
raideur et des amortissements) ne sont pas prépondérantes dans les réponses dynamiques des struc-
tures. Ainsi, pour diminuer les dispersions possibles, nous avons choisis d'effectuer l'identi�cation
de toutes les caractéristiques matériaux recherchées à partir d'un essai unique. Ensuite, si la mesure
de champ dans la zone d'intérêt n'est pas complète, nous avons vu qu'il est nécessaire de minimiser
les perturbations de la structure tant en termes de raideur et masses qu'en termes d'amortissements
ajoutés. En effet, l'amortissement interne que nous souhaitons identi�er est assez faible devant ceux
qui pourraient venir du dispositif d'essai. De plus, l'utilisation de supports est un point délicat pour la
reproductibilité de l'essai. Un test normalisé pour l'évaluation de ces méthodes est d'ailleurs en cours
d'élaboration, avec un montage spéci�que (de type monobloc support-éprouvette) a�n de diminuer
l'in�uence des conditions limites [PHB+ 07].

La solution que nous avons retenue consiste à utiliser des suspensions par élastiques des struc-
tures testées pour approcher des conditions quasi-libre. En ce qui concerne la mesure cinématique, il
convient pour ne pas perturber la structure de mettre en oeuvre une méthode de mesure sans contact.
Celle-ci étant nécessairement affectée par les mouvements de corps rigide, il résultera malheureuse-
ment de cette combinaison une perte de résolution de la mesure.

D'autre part, l'excitation sans liaison de la structure ne peut se faire que par impact ou par exci-
tation acoustique (les structures viscoélastiques n'étant généralement pas ferro-magnétique pour pou-
voir utiliser un inducteur). Une excitation acoustique dans le cadre de l'identi�cation de raideur d'un
matériau orthotrope a déjà été utilisée dans [Cug05]. Cependant, sa mise en oeuvre est assez complexe,
car il faut caractériser précisément le champ de pression crée par le(s) haut-parleur(s) (dans [Cug05],
le volume entre la plaque et les haut-parleurs a été balayé par 9 microphones dans une chambre ané-
choïde sur une gamme de fréquences de 20 Hz à 20 kHz). De plus, les excitations en régime établi
peuvent conduire à un échauffement des matériaux viscoélastiques puisque ceux-ci dissipe l'énergie
sous forme de chaleur. Or nous avons vu que les caractéristiques que nous recherchons présentent
une forte dépendance en température. Nous avons donc choisi pour notre part de nous tourner vers
une excitation par impact, qui est une technique transitoire et simple de mise en oeuvre. Toutefois,
un dispositif automatique pour la mise en oeuvre de cette excitation a été mis en place pour éviter la
dispersion sur les nombreuses acquisition nécessaires.

4.1.3.2 Mesure cinématique

Parmi les matériels de mesure sans contact compatible avec des excitations transitoire, nous ne
disposons au laboratoire que d'un vibromètre laser monopoint pour une mesure de la composante de
vitesse de la structure suivant l'axe du faisceau laser. Ce vibromètre est de marque Polytec, avec le
contrôleur OFV-3000 et la tête de mesure OFV-303. La carte démodulateur OVD-02 (HF) utilisée
permet de mesurer des vitesses jusqu'à 500 mm/s à la fréquence de 1500 kHz et avec une résolution
de 1,5mm/s et une erreur de phase inférieure à 0,7 °/kHz. Un dispositif de balayage spatial de la
structure a été construit pour cette étude. Il est couplé au vibromètre laser pour obtenir une mesure de
champ (SLDV).

L'utilisation d'une méthode optique impose toutefois de travailler avec des structures suf�sament
ré�échissantes. Comme les surfaces des structures testées n'ont pas toujours cette propriété optique,
une solution généralement retenue consiste à utiliser des patch ré�échissants. Dans notre cas, il n'est
pas possible de recouvrir la structure d'un �lm collé car en plus de modi�er sa masse cela ajouterait
un amortissement non négligeable. Nous avons alors opté pour l'application d'une �ne couche de
peinture. Quelques tests sur une plaque mince en acier ont permis de véri�er la validité de ce procédé.
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En effet, les effets de la peinture sont faciles à mettre en évidence sur une telle structure, de faible
masse et très peu amortie. Nous avons conclu qu'une peinture chromée permet d'obtenir un bon
retour du signal laser et n'a pas d'impact sur l'amortissement (les largeurs de pics de résonance ne
sont pas altérées).

4.1.3.3 Dispositif d'excitation et de mesure d'effort

Pour assurer une bonne qualité et une bonne répétabilité de l'excitation, un dispositif a été conçu
avec un excitateur électromagnétique réglable muni d'un capteur de force et d'un embout nylon,
comme présenté sur la �gure 4.2. Cet excitateur de type SF 2185.00 autorise un déplacement max-
imum de 7 mm pour des fréquences comprises entre 0,1 Hz et 5 kHz. La gamme de fréquence du
capteur de force PCB 208C02 est comprise entre 0,001 Hz et 36 kHz pour une résolution de mesure
de 0,004 N-RMS et une force maximale de 445 N. L'impact est normalement obtenu avec un signal de
type demi-sinus pour un spectre large bande, proche de celui d'une impulsion. Cependant, pour éviter
un double impact sur la plaque qui est suspendue, le signal d'excitation est une période complète de
sinus a�n d'éloigner la tête de la plaque à son retour. En�n la période des impacts est d'environ 0,05
seconde, ce qui permet à la plaque de se stabiliser entre deux mesures. Le dispositif comporte donc
deux GBF, l'un pour �xer la période des impacts, et l'autre pour le sinus (largeur et niveau).

Un autre aspect important à prendre en compte dans ce dispositif est l'étalonnage du capteur de
force. En effet, celui-ci est destiné, dans son utilisation standard, à être placé sur un marteau d'impact.
L'énergie étant transférée par effet d'inertie à la plaque, il est alors nécessaire de prendre en compte
un facteur de correction sur la sensibilité du capteur dépendant des masses avant et arrière [McC95].
Dans notre cas, ce facteur est évalué à 0,88, d'où l'importance de sa prise en compte.

FIG. 4.2 – Photo de l'excitateur

Des courbes caractéristiques de ce dispositif sont présentées sur la �gure 4.3, avec le signal d'ex-
citation et la vitesse au niveau de la tête de l'excitateur. La vitesse mesurée au niveau de la plaque met
en évidence le signal vibratoire sur une porteuse (sinus amorti) du mouvement d'oscillation sur les
élastiques. Le spectre d'effort permet de s'assurer de la gamme de fréquence couverte par l'excitation,
sans zone critique (�g. 4.4). Ces données nous permettent de véri�er la quantité de mouvement trans-
mise à la plaque, ce qui con�rme la validité de l'étallonage. D'un point de vue qualitatif, le spectre
d'effort ainsi obtenu est mieux adapté que celui produit par un marteau d'impact.
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(a) Signal d'excitation (b) Vitesse de la tête

(c) Vitesse de la plaque

FIG. 4.3 – Caractéristiques de l'excitation

Pour s'assurer que l'excitation reste dans le domaine linéaire, des essais ont été effectués à dif-
férents niveaux d'impact, avec pour objectif de s'assurer que les FRF obtenues sont bien indépen-
dantes du niveau d'excitation introduit. La �gure 4.4 présente les FRF (amplitude et phase) ainsi que
le spectre d'effort pour différentes valeurs d'effort introduit. Il apparaît clairement que pour le maxi-
mum d'effort (171N), la réponse obtenue est non-linéaire, alors que pour le minimum d'effort (22N),
la réponse obtenue pour les fréquences les plus élevées devient trop perturbée. Cela s'explique par la
forte décroissance du spectre d'effort à ces fréquences, pour lesquelles le niveau d'effort introduit n'est
plus suf�sant. En revanche, pour les niveaux d'effort intermédiaires, il y a une bonne superposition
des FRF.
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(a) Spectres d'efforts

(b) Amplitude des FRF colocalisées (c) Phase des FRF colocalisées

FIG. 4.4 – Tests de linéarité

4.1.3.4 Conditions de test

Choix du point d'excitation Le choix du point d'excitation est important pour l'identi�abilité des
paramètres matériaux. En statique, il est possible de retenir une con�guration d'essai privilégiant le
travail de certains paramètres matériau. Mais en dynamique, nous avons un ensemble de déformées
différentes à chaque fréquence d'excitation pour une con�guration unique des conditions aux limites et
le choix d'un point d'excitation n'est pas aussi aisé qu'en statique. En analyse modale expérimentale,
son positionnement peut être guidé par les modes présents dans la gamme de fréquences considérées,
et surtout par rapport à la position des lignes nodales : il est nécessaire de pouvoir exciter chaque
mode pour pouvoir l'identi�er. De plus, pour extraire des modes de mêmes fréquences, ou seulement
lever le doute sur leur multiplicité, il est même nécessaire de choisir plusieurs points d'excitations (en
partique on choisit l'ordre de multiplicité plus 1).

Pour notre méthode, basée sur l'utilisation directe des réponses en fréquences et qui ne nécessite
pas d'analyse modale, il n'esta-priori pas important de satisfaire ces critères. En effet, nous pouvons
considérer qu'avec une méthode ef�cace, les caractéristiques matériaux peuvent être identi�ées quelle
que soit la fréquence, que certains modes participent ou non à la réponse et pour autant que la défor-
mée fasse travailler tous les paramètres (cf. section 3.3.4). Cependant, on constate expérimentalement
que les modesa-priori non excités par le placement de l'excitation sur une ligne nodale le sont tou-
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jours un peu. Ceci peut être dû aux tolérances dans le dispositif expérimental (le point d'excitation
correspond en fait à une petite surface, l'axe de l'excitateur n'est pas parfaitement normal à la sur-
face), ou encore provenir d'un comportement non parfait du matériau (homogène et isotrope...). Du
point de vue de l'identi�cation, ceci peut être perçu comme une erreur du modèle numérique : il ne
représente pas �dèlement la con�guration de test pour mettre en évidence ces réponses. Or la présence
d'un pic à une fréquence où il ne devrait pas apparaître théoriquement risque de perturber fortement
le processus de recalage. Nous en concluons qu'une con�guration d'essais de la plaque avec une posi-
tion de l'impact sur une (des) ligne(s) nodale(s) conduira à des biais aux conséquences préjudiciables
pour l'identi�cation. Bien que cela soit dif�cile à satisfaire avec une excitation ponctuelle et unique
(du fait de la densité modale), il est donc important de choisir un point d'excitation qui évite autant
que possible d'être situé sur des lignes nodales.

D'autre part, comme le matériel de mesures optiques n'est pas lié à la structure, il nécessite
d'adapter la dynamique de mesure lorsque celle-ci est sujette à de grands mouvements d'ensemble.
En fait, les mouvements les plus pénalisants sont les rotations puisqu'elles nécessitent une adaptation
continuelle, fonction de la distance entre le centre de rotation et le point de mesure. Une excitation au
centre de gravité de la structure permettrait d'éviter ces mouvements pénalisants, mais nous devons
éviter ce point s'il est situé sur un grand nombre de lignes nodales, ce qui est le cas pour une plaque
rectangulaire. Le choix �nal du point d'excitation doit donc résulter d'un compromis visant à éviter
les lignes nodales des modes �exibles tout en se rapprochant du centre de rotations. C'est la raison
pour laquelle nous retenons une position légérement excentrée pour le point d'excitation : 15 mm et
10 mm du centre convient pour une plaque rectangulaire de 150 mm par 100 mm (respectivement).

Positionnement des élastiques Le positionnement des élastiques sur la structure va in�uencer la
réponse vibratoire mesurée. Cependant, contrairement à certains travaux comme [DVSDW97] où les
suspensions sont déplacées sur les lignes nodales de chaque mode, nous ne souhaitons pas effectuer
ces changements pour limiter les dispersions. Pour tester l'in�uence de la position des élastiques,
nous les avons placés en différentes positions : aux milieux des côtés ou aux coins d'une plaque
rectangulaire (150 mm par 100 mm) en PVC de 5,1 mm d'épaisseur. Elle pèse 111g et l'impact en
masse ajoutée des 4 élastiques (et de la colle) est très faible puisqu'inférieur à 2g. Les fréquences de
résonances (avec une résolution fréquentielle de 2Hz) associées à ces con�gurations sont présentées
sur le tableau 4.2 (cf. �gure 4.5). Il apparaît que l'in�uence des élastiques sur les fréquences de
résonance est relativement limité (inférieure à 5 Hz sur [0-2700] Hz).

Mode Élastiques aux coins (Hz) Élastiques au centre des côtés (Hz)

1 356 354
2 394 392
3 822 824
4 950 948
5 1046 1048
6 1248 1252
7 1538 1542
8 1778 1774
9 2224 2224
10 2640 2644

TAB . 4.2 – In�uence sur les fréquences de résonances du positionnement des élastiques
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FIG. 4.5 – Superposition des FRF pour 2 positions d'élastiques

4.1.3.5 Matériel d'acquisition et de traitement des signaux

Le schéma du dispositif de test complet est présenté sur la �gure 4.6, et des photos de l'ensemble
sont présentées sur la �gure 4.7. Le vibromètre laser est placé sur un portique permettant de le déplacer
dans un plan. Il est relié, via son conditionneur ICP, à un analyseur de spectre, tout comme le cap-
teur d'effort du système d'excitation. L'analyseur de spectre est relié à un ordinateur pour centraliser
l'acquisition des données et le déplacement du vibromètre.

Un analyseur de spectre permet normalement d'obtenir des FRF à partir d'estimateurs de type
H1 ou H2 sur les signaux temporels de vitesse et de force. Ces estimateurs, identiques en l'ab-
sence de bruit, conduisent à différentes évaluations pour des tests réels. L'estimateur H1 permet une
meilleure approximation des FRF en présence de bruits aléatoires en sortie (mesure de la vitesse vibra-
toire), alors que l'estimateur H2 minimise un bruit en entrée (mesure de la force d'excitation)[RL99,
McC95]. L'estimateur H1, disponible sur notre matériel d'acquisition HP 35670A, semble donc mieux
adapté pour nos essais. D'après la documentation, ce matériel présente une erreur de gain inférieure à
0,04 dB ou 0,5 % de la mesure et une erreur de phase inférieure à 0,5 ° entre les 2 voies de mesure. Il
est limité à l'enregistrement de 4096 points et donc à la présentation de 1600 lignes spectrales.
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FIG. 4.6 – Schéma du dispositif d'essai

FIG. 4.7 – Photo du dispositif d'essai

4.1.4 Conclusion

Le dispositif d'essai doit résulter de la compatibilité entre les moyens de mesures cinématiques
(1D ou 3D) et d'efforts, les moyens d'excitations (pour un régime transitoire ou établi) et les �xations
de la structure. Il nécessite en outre une acquisition rapide, en rapport avec la vitesse de vibration de
la structure, et parfaitement synchronisée de tous les instruments.

La mesure de champ par holographie permet d'offrir une excellente résolution, mais au prix d'une
mise en oeuvre complexe pour assurer l'acquisition des parties réelles et imaginaires des champs
en phase par rapport à l'excitation. Avec ce moyen de mesure cinématique, il est nécessaire d'avoir
un moyen d'excitation capable de mettre la structure en régime établi de vibration. Une solution par
excitateur electromagnétique ou piezoélectrique (qui perturbe la structure aux limites) est envisageable
si elle est conjointe à une méthode d'identi�cation en force �ltrée. Cette méthode nécessite toutefois
un champ complet, 3D, de la zone d'intérêt, ce qui augmente encore la complexité et le coût du moyen
de mesure à mettre en oeuvre dans ce cas.
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La mesure holographique d'un champ cinématique partiel, 1D, n'est compatible qu'avec la méth-
ode d'identi�cation en forces pondérée en déplacements. Celle-ci nécessite alors des CL parfaitement
connues et une excitation en régime établi qui ne perturbe pas la structure. Pour respecter ces condi-
tions, une solution de suspension par élastiques et une excitation acoustique qui évite les dissipations
par contact est possible. Cette méthode d'excitation nécessite toutefois une méthode de mesure com-
plexe pour obtenir le champ de pression s'exercant sur la structure.

Le dispositif expérimental que nous avons retenu est beaucoup plus simple de mise en oeuvre
et reste compatible avec cette méthode d'identi�cation. Il dérive des techniques expérimentales bien
éprouvées et habituellement utilisées pour l'analyse dynamique des structures métalliques. Il associe
un moyen d'excitation �xe par impact avec des suspensions élastiques et une mesure cinématique
laser par balayage spatial piloté par ordinateur. Des précautions sont toutefois nécessaires avec ce
matériel pour tester les structures en polymère dur et un dispositif spéci�que a été mis en place pour
automatiser les excitations. Il permet une bonne répétabilité même sur ces structures légères tout en
restant dans le domaine linéaire.

L'expérience montre que les élastiques souples permettent d'approcher des conditions libres sans
trop perturber les mesures. Le champ cinématique est obtenu par une succession de mesures ponctuelles
aux noeuds du modèle expérimental à l'aide d'un dispositif de balayage plan mis en place pour ces
essais. Chaque mesure ponctuelle permet l'acquisition de 1600 lignes spectrales.

Le dispositif expérimental choisi doit donc permettre de n'avoir qu'une structure testée dans une
con�guration unique de test. En outre, il est adapté à une grande variété de formes et de dimensions
pour celle-ci. Ceci est particulièrement intéressant lorsque l'extraction d'un échantillon est dif�cile,
comme par exemple pour une structure composite qui risque un délaminage.

4.2 Identi�cation à partir de données expérimentales

Nous nous intéressons maintenant à l'identi�cation de paramètres viscoélastiques à partir des
données expérimentales otenues sur des structures réelles. Les structures ont été choisies pour obtenir
des effets signi�catifs de dissipation, notamment au niveau de leurs épaisseurs. En effet, au niveau de
la microstructure, il faut garder un volume élémentaire représentatif, c'est-à-dire avec suf�sament de
chaînes moléculaires.

Dans nos applications, nous allons d'abord nous intéresser à un PVC extrudé couramment utilisé
dans des applications industrielles. Ensuite, nous nous intéressons à l'identi�cation du polymère mis
en oeuvre dans un composite polymère/métallique otenu par l'assemblage de 2 plaques homogènes
et isotropes. Il existe en effet de nombreuses applications vibro-acoustiques des matériaux viscoélas-
tiques dans des sandwich multicouches qu'il est intéressant de caractériserin-situ, comme par exemple
les verres PVB.

4.2.1 Application sur une structure en PVC

Le matériau choisi pour être caractérisé est un PVC isotrope. Ce matériau livré en plaque de 5,1
mm d'épaisseur par SIMONA est rigide avec une température de transition vitreuse que nous avons
mesuré à 75,5° C avec un appareil DSC (Differential Scanning Calorimetry). Sa limite élastique est
de 58 Mpa et nous avons mesuré ses propriétés statiques :E = 3;5GPa etn = 0;38 (G = 1;27 GPa).
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4.2.1.1 Identi�cation par analyse fréquentielle

Un échantillon de 150x100 mm est extrait dans la plaque brute et le champ de réponse en fréquence
a été mesuré à température ambiante (� 20°C) suivant le protocole annoncé dans la section précé-
dente en 570 points (aux noeuds du modèle EF) d'une face suivant la normale au plan de la plaque.
Des exemples de FRF mesurées sur la gamme 0-3200 Hz avec 1600 lignes spectrales sont présen-
tés sur les �gures 4.10 et 4.11. La première correspond à un point de mesure où le bruit semble peu
important et la seconde à un point où il semble maximal. Les champs de déformées opérationnelles
mesurées par vibrométrie à des fréquences proches de celles des modes propres sont présentées sur la
�gure 4.12. Aussi, comme prévu théoriquement, l'analyse de ces déformées expérimentales con�rme
la dépendance spatiales des fréquences de résonances. C'est ce qui est montré sur l'exemple de la
�gure 4.13 où les fréquences des pics d'amplitudes au voisinage de la fréquence du 6ème mode sont
reportées sous forme d'un champ spatial sur la plaque.

FIG. 4.8 – FRF au point 251 FIG. 4.9 – FRF au point 456

FIG. 4.10 – Localisation du point 251 FIG. 4.11 – Localisation du point 456
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(a) 356 Hz (b) 392 Hz (c) 950 Hz (d) 1046 Hz

(e) 1256 Hz (f) 1774 Hz (g) 2224 Hz (h) 2652 Hz

FIG. 4.12 – Champs de déformées opérationnelles mesurées sur la plaque PVC

FIG. 4.13 – Carte des fréquences de résonance près du sixième mode de la plaque PVC

Le modèle numérique est celui mis en place dans les chapitres précédents, formé par un maillage
de 38x15 éléments H8coque et d'un modèle d'amortissement hystérétique. Les paramètres initiaux
sont ceux mesurés en statique avec un amortissement forfaitaire de 3% sur le module d'Young. La
FRF colocalisée obtenue avec ce modèle, versus la FRF mesurée, est présentée sur la �gure 4.14a en
exemple. On peut constater qu'il y a une bonne corrélation en basses fréquences, �g. 4.14b , ce qui
est naturel avec ces paramètres, mais aussi qu'il est nécessaire de prendre en compte la variation de
ceux-ci en fréquence pour corréler l'ensemble des réponses en fréquences.
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(a) Superposition des FRF colocalisées (b) Indicateurs de corrélation pour l'ensemble des FRF

FIG. 4.14 – Comparaison des modèles EF (initial) et test pour le PVC

Le recalage du modèle numérique est ensuite effectué par la méthode en forces pondérées en dé-
placements avec des paramètres matériauxK et G constants par morceaux, sur des plages de 200 Hz.
Les résultats identi�és et le retour aux paramètresE et n sont présentés sur les �gures 4.15 et 4.16.
Ces résultats font apparaître une évolution rapide des modules de stockage avec la fréquence jusqu'à
700-800 Hz, avant de prendre des valeurs plutôt constantes en fréquences. Le sens de variations trouvé
est bien celui qui était attendu, avec un module plus élevé en hautes fréquences qu'en statique, alors
que c'est le contraire qui se produit sur le coef�cient de Poisson. Comme avec les expérimentations
numériques menées avec des données simulées, la valeur identi�ée pour le coef�cient de Poisson en
basses fréquences (à 200 Hz) parait peu �able, avec des valeurs assez éloignées des valeurs statiques
(0,38 pour la partie réelle et 0 pour la partie imaginaire). En effet, d'après les mesures DMA vari-
ables en températures que nous avons fait réaliser sur ce matériau, il ne doit pas y avoir de sauts dans
cette plage de fréquences. Pour véri�er cela, nous avons effectué des essais complémentaires avec une
autre machine DMA sur des éprouvettes sollicitées en �exion à température ambiante (25 °C) sous
une précharge de 0,8 Newtons. Les résultats qui ont pu être obtenu à des fréquences de 1, 10 et 30 Hz
sontE = 3;42(1+ j0;0102) GPa,E = 3;47(1+ j0;0137) GPa etE = 3;50(1+ j0;0184) GPa (respec-
tivement). Mais il convient de signaler que ces valeurs sont obtenues à une température plus élevée
que lors de nos essais dynamiques et avec une théorie de poutre mince (sans tenir compte des effets
de cisaillement pendant l'essai). Toutefois, ces valeurs sont globalement cohérentes avec l'évolution
supposée des paramètres statiques aux paramètres dynamique identi�és. Ces résultats permettent donc
de compléter notre connaissance de ce matériau.

De plus, il apparaît aussi clairement sur les courbes de modules des �gures 4.15 et 4.16 que
certains points identi�és sont entachés d'erreur puisqu'ils se trouvent isolés à des valeurs différentes
des points alentour : par exemple, la valeur deK à 2000 Hz paraît peu �able. Mais la dispersion
observée est encore plus forte sur les valeurs trouvées pour le coef�cient de Poisson, et surtout sur
son facteur de pertes où quelques valeurs positives, aberrantes, sont observées. Cela rejoint aussi les
conclusions de nos expérimentations numériques. Mais d'un point de vue global, les facteurs de pertes
des modules sont bien positifs dans l'ensemble et ceux du coef�cient de Poisson négatifs. Les valeurs
obtenues sont donc bien cohérentes, tant pour les modules de stockage que pour les facteurs de pertes.



124 Chapitre 4. Applications et Résultats

(a) Module de stockage deK (b) Facteur de perte deK

(c) Module de stockage deG (d) Facteur de perte deG

FIG. 4.15 – Evolution des paramètres identi�ésK etG du PVC avec la méthode en forces pondérées
en déplacements
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(a) Module de stockage deE (b) Facteur de perte deE

(c) Module de stockage du coef�cient de Poisson (d) Facteur de perte du coef�cient de Poisson

FIG. 4.16 – Evolution des paramètresE etn du PVC avec la méthode en forces pondérée en déplace-
ments par post-traitement des paramètres de la �gure 4.15

Après ce recalage, les fréquences de résonances expérimentales et numériques sont en accord
et il devient possible d'appliquer la méthode d'identi�cation en déplacements. Puisque celle-ci est
moins sensible aux bruits aléatoires de mesures, il est intéressant de voir sur cette application si elle
permet d'améliorer l'identi�cation des paramètres. A partir des valeurs précédentes, une itération
supplémentaire avec cette méthode à pu être réalisée, mais les résultats obtenus présentés sur les
�gures 4.17 et 4.18 ne sont pas très différents, et les conclusions restent inchangées. En fait, le résultat
pour le coef�cient de Poisson devient même moins bon pour les valeurs en basses fréquences à 200 et
400 Hz.
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(a) Module de stockage deK (b) Facteur de perte deK

(c) Module de stockage deG (d) Facteur de perte deG

FIG. 4.17 – Evolution des paramètresK etG identi�és du PVC avec la méthode en déplacements
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(a) Module de stockage deE (b) Facteur de perte deE

(c) Module de stockage du coef�cient de Poisson (d) Facteur de perte du coef�cient de Poisson

FIG. 4.18 – Evolution des paramètresE et n du PVC par post-traitement des paramètres de la �gure
4.17

Pour aller plus loin dans l'explication des points aberrants, nous avons mis en oeuvre la procédure
proposée par DuMouchel et O'Brien [DO91] à partir du résidu produit par la différence entre les
champs expérimental et numérique et des gradients. Cette procédure itérative produit un indicateur
permettant de détecter les points qui ne suivent pas bien l'ajustement des paramètres réalisé au sens
des moindres carrés (outliers). Les valeurs trouvées sont comprises entre 0 si la donnée doit être rejetée
(elle est bruitée) et 1 si elle est bien en accord avec l'ajustement. L'indicateur obtenu est illustré sur
la �gure 4.19 pour les parties réelles et imaginaires des résidus liés aux points 251 et 456 (cf. FRF
des �gures 4.10 et 4.11). Dans l'ensemble, les valeurs obtenues distinguent clairement la FRF 456
assez bruitée de la FRF 251 peu bruitée (en moyenne 71% et 65% sur l'ensemble des fréquences
pour les parties réelle et imaginaire du noeud 456 versus 84% et 80% pour le noeud 251). Mais plus
localement, nous pouvons remarquer que cet indicateur propose d'éviter le voisinage des fréquences
de résonance dans l'évaluation des paramètres au sens des moindres-carrés. D'autre part, il faut noter
que les points localisés au bord de la plaque ont un niveau de bruit important d'après cet indicateur.
Ceci rejoint nos constatations expérimentales : le faisceau laser risque de se retrouver ”à cheval” sur
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le bord de la plaque à un moment donné dans le mouvement de celle-ci, ce qui dégrade la mesure.

(a) Parties réelles et pondération du point 251 (b) Parties imaginaires et pondération du point 251

(c) Parties réelles et pondérations du point 456 (d) Parties imaginaires et pondération du point 456

FIG. 4.19 – Résidu et indicateurs appliqués sur les points 251 et 456

Pour �nir avec les résultats précédents, il peut être intéressant de proposer un modèle de dissipa-
tion pour les caractéristiques en fréquences de ce PVC. Malheureusement, les modèles classiques
et simples de viscoélasticité ne permettent pas de reproduire les tendances observées. Nous pro-
posons alors de paramétrer les parties réelles et les parties imaginaires du module d'Young et du
coef�cient de Poisson dynamique par des modèles exponentiels. Par exemple, nous pouvons proposer
Â [E] = 4;32� 0;83exp(� 0;00352f ) GPa pour la partie réelle du module d'Young. Les points retenus
�nalement et les courbes des caractéristiques exponentielles sont reportées sur la �gure 4.20. Cepen-
dant, une évolution avec plusieurs maxima correspondrait probablement mieux aux différents points
des facteurs de pertes, comme cela est illustré sur la �gure 1.9 pour ce matériau qui n'est tout de même
pas très dissipatif (comparé à un viscoélastique du type ISD112 par exemple).
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FIG. 4.20 – Evolution des paramètres retenus avec des modèles exponentiels pourE etn du PVC

Les �gures 4.21 et 4.22 présentent �nalement les déformées opérationelles du modèle numérique
et la superposition d'une FRF des modèles numérique et test. Compte tenu de la �gure 4.12, nous
voyons que les modèles numérique et de test sont corrélés de manière satisfaisante.

(a) 356 Hz (b) 392 Hz (c) 950 Hz (d) 1046 Hz

(e) 1256 Hz (f) 1774 Hz (g) 2224 Hz (h) 2652 Hz

FIG. 4.21 – Déformées opérationnelles du modèle numérique de la plaque PVC
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FIG. 4.22 – Superposition d'une FRF des modèles numérique et test de la structure en PVC

4.2.1.2 Identi�cation des amortissements du PVC par analyse modale

Une autre méthode pour identi�er des valeurs d'amortissements matériaux consiste à inverser la
relation 2.79 en utilisant des facteurs d'amortissements modaux identi�és sur des mesures expérimen-
tales. Pour former un système inversible capable de produiren paramètres matériaux après résolution
, il faut donc écriren relations 2.79 avecn mesures (n = 2 dans le cas isotrope). Mais cette relation
n'est valable qu'à une fréquence donnée si les paramètres sont variables en fréquences. Pour satisfaire
ce point, il n'est pas possible d'utiliser les amortissements modaux d'une structure ayant des modes
aux fréquences éloignées. La solution consiste à relever les amortissements modaux de différents
échantillons de plaques (aux dimensions différentes) et de les appairer en fonction des fréquences de
résonance expérimentales. Cette stratégie a été appliquée dans la référence [DVSDW97] et nous la
reproduisons ici pour investiguer les caractéristiques du PVC.

Pour limiter les perturbations expérimentales, il est conseillé d'effectuer une mesure et une ex-
citation sans contact avec une suspension de l'échantillon par des �ls collés aux bords de la plaque
dans le prolongement des lignes nodales. Cela nous conduit par exemple à �xer les élastiques dans
les coins pour la mesure des propriétés associées au 1er mode et à les �xer au milieu des côtés pour
le second. Une mesure colocalisée au vibromètre laser est suf�sante pour cette expérience avec une
excitation en régime établi à l'aide d'une source sonore. D'après [DVSDW97], l'utilisation de plaques
carrés conduit à une meilleure sensibilité pour le coef�cient de Poisson complexe. A�n d'adapter les
fréquences de résonance, la longueur des côtés des différents échantillons de plaque d'épaisseur 5,1
mm sont choisis à {60, 70, 85, 100} mm. De plus petites dimensions auraient été intéressantes (par
ex. 50 mm) pour mieux couvrir l'ensemble de la gamme de fréquences mais nous n'arrivons pas à
effectuer des mesures exploitables au LDV dans ce cas.

Pour accélérer les mesures, nous effectuons l'analyse en fréquence des plaques excitées par un
signal de typeperiodic chirp. Pour les plaques carrés, l'excitation est réalisée près d'un bord au milieu
du côté pour les �xations dans les coins ainsi qu'au centre et dans un coin pour les �xations aux
milieux des cotés. Cela doit nous permettre d'identi�er les propriétés des 1er et 2ème modes sans
perturbation dûes à l'environnement de test, au contraire des propriétés du 3ème mode. La plaque
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rectangulaire de 150x100 mm est également utilisée pour compléter les données de mesure en utilisant
des points de �xations en fonction des lignes nodales des modes 3 et 5. Le tableau 4.3 présente les
couples identi�és de fréquences et d'amortissements visqueux modaux.

Plaque 60x60 mm 70x70 mm 85x85 mm 100x100 mm 150x100 mm

Mode 1 {1456 Hz, 1,78%} {1092 Hz, 1,85%} {730 Hz, 1,58%}

Mode 2 {2204 Hz, 1,93%} {1622 Hz, 1,83%} {1098 Hz, 1,69%} {792 Hz, 1,56%}

Mode 3 {2124 Hz, 1,76%} {1430 Hz, 1,62%} {1038 Hz, 1,49%} {824 Hz, 1,65%}

Mode 4 {1910 Hz, 2,61%}

Mode 5 {1042 Hz, 1,69%}

TAB . 4.3 – Propriétés modales relevées sur les plaques en PVC

Pour l'identi�cation, nous considérons les propriétés élastiquesE = 4;07 GPa etn = 0;36 con-
stantes dans la gamme de fréquences considérée (700-2200 Hz). Les amortissements des modes 1 et
2, censés être les plus �ables compte tenu des conditions aux limites adaptées, devraient être préférés
pour l'identi�cation. Mais l'ajout de l'amortissement d'un mode 3 ne devrait pas changer de manière
démesurée le résultat et permettre d'investiguer la stabilité du résultat. Aussi, pour des amortissements
aux environs de 2000 Hz, nous n'avons pas d'amortissements modaux pour un mode 1 et il nous faut
utiliser l'amortissement d'un mode 3.

Les résultats obtenus pour différentes combinaison de propriétés modales sont reportés dans le
tableau 4.4. D'une manière générale, nous pouvons constater la forte sensibilité du facteur d'amor-
tissement pour le coef�cient de Poisson qui conduit à des résultats très chaotiques. L'analyse des
résultats sur ce facteur montrent que l'amortissement modal du mode 1 de la plaque de 60 mm n'est
pas �able, de même que celui de la plaque de 70 mm et celui du mode 3 de la plaque de 150x100 mm.
Ayant éliminé les colonnes utilisant des valeurs non �ables, il est possible d'extraire le tableau 4.5.
Les résultats deviennent alors consistants entre eux.

Plaques 60 à 85 60 à 85

Modes 2 et 3 2 à 4 3 et 4 1 et 2 1 à 3 2 et 3
hE (%) 3,77 3,70 3,62 3,87 3,49 3,54
hG (%) 3,92 3,82 3,68 3,53 3,64 3,74
hn (%) -0,60 -0,44 -0,22 1,3 -0,57 -0,73

70 à 150 85 à 150

1 et 2 1 à 3 2 et 3 2,3,5 1 et 2 1 à 3
2,76 0,071 3,27 3,29 3,08 3,36
3,79 0,075 3,46 3,48 3,17 3,13
-3,87 -0,015 -0,71 -0,74 -0,37 0,83

TAB . 4.4 – Amortissements identi�és sur les plaques en PVC

Plaques 85 à 150 70 à 150 60 à 85 60 à 85

Modes 1 et 2 2,3,5 2 et 3 2 et 3 2 à 4 2 et 3
Fréq. moy. 761 1060 1068 1526 2057 2164

hE (%) 3,08 3,29 3,27 3,54 3,70 3,77
hG (%) 3,17 3,48 3,46 3,74 3,82 3,92
hn (%) -0,37 -0,74 -0,71 -0,73 -0,44 -0,60

TAB . 4.5 – Amortissements retenus sur les plaques en PVC

Pour conclure cette section après la mise en oeuvre de cette stratégie, nous constatons qu'elle est
très délicate de mise en oeuvre pour conduire à l'identi�cation des paramètres matériaux et qu'elle
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n'est pas automatique. Ceci est dû à des dispersions trop importantes sur les amortissements modaux
expérimentaux qui ne sont pas compensées par une grande quantité de données.

4.2.2 Caractérisation d'un Sandwich Aluminium-Lexan

Nous avons choisi dans une seconde application de nous intéresser à la caractérisation de la couche
viscoélastique d'un composite sandwich. Plutôt que de travailler directement sur un composite aux
propriétés inconnues, nous avons confectioné un tel composite avec des matériaux qu'il est possible
de caractériser individuellement. L'assemblage retenu concerne une couche d'aluminium avec une
couche de PC (ce dernier matériau aa-priori des composants très bien identi�és, contrairement au
PVC).

La démarche suivie pour cette étude concerne dans un premier temps l'identi�cation des propriétés
du lexan seul avant de nous intéresser à identi�cation des propriétés du lexan dans l'assemblage.

4.2.2.1 Caractéristiques du Lexan

Le PC choisi est homogène et isotrope et fourni sous forme brute par General Electric en plaque
de 4mm sous la dénomination Lexan. Les caractéristiques annoncées sont un module d'Young de 2,35
GPa (ISO 527) pour un chargement à 1mm/min et un coef�cient de Poisson de 0,38 (ASTM-D638) à
23°C et 50 % d'humidité relative après 48 heures de stockage.

Un échantillon de 150mm x 100mm est extrait de la plaque brute en vue de sa caractérisation et le
champ de mesures est obtenu suivant le protocole expérimental proposé ci-avant. Le balayage a cette
fois été réalisé suivant une grille de 29x19 points en excluant les points situés à proximité de l'arête,
puisque ces mesures sont très dif�cile à obtenir et qu'elles sont très bruitées. Le tableau 4.6 présente
les déformées opérationnelles mesurées à des fréquences proches des fréquences propres pour cette
plaque en lexan. Le maillage régulier du modèle numérique comporte 30x20 éléments H8coque et
1302 noeuds.
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ODS
Freq. (hz) 254 272 577 647

ODS
Freq. (hz) 712 866 1062 1217

ODS
Freq. (hz) 1551 1705 1826 1897

ODS
Freq. (hz) 2355 2533 3022

TAB . 4.6 – Déformées opérationnelles mesurées pour la plaque en lexan

En première approche, nous avons effectué un recalage du modèle numérique en considérant un
modèle d'amortissement hystérétique constant sur la plage de fréquences 100-3000 Hz. Les paramètres
identi�és sont présentés dans le tableau 4.7. Ce matériau est donc moins dissipatif que le PVC précé-
dent. Un exemple de superposition de FRF numérique et expérimentale ainsi que des critères de cor-
rélation fréquentiels sont présentés sur la �gure 4.23. Ils indiquent qu'en première approximation, le
choix d'un modèle hystérétique à paramètres constants sur l'ensemble de cette gamme de fréquence
est vraisemblable. Des essais DMA sur un barreau à 1 et 10 Hz ont également con�rmé ces valeurs.
D'autre part, nous avons aussi effectué l'identi�cation avec un modèle 2D en contraintes planes en
vue d'une comparaison avec une méthode d'identi�cation basée sur des données modales. Ce modèle
numérique permet d'obtenir des résulats proches des précédents (E = 2;65(1+ j0;0287) GPa, et
G = 0;953(1+ j0;0333) GPa oun = 0;393(1� j0;0161)).
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FIG. 4.23 – Superposition des FRF numériques et expérimentale et critères de corrélation fréquentielle
pour le lexan avec des paramètres constants

Nous pouvons aussi tester ici notre méthode d'identi�cation avec une relation orthotrope de com-
portement (orthotropie unidirectionnelle 1.31 à 5 paramètres) sur des données réelles. Présentés dans
le tableau 4.7, les résultats obtenus pour ce matériau isotrope présentent une certaine consistance sur
les parties réelles des paramètres mais les disparités sont importantes sur les parties imaginaires.

Paramètres Exx (GPa) Eyy (GPa) Gxy (GPa) Gyz (GPa) nxy

Isotrope 2,55 + j 0,072 2,55 + j 0,072 0,925 + j 0,027 0,925 + j 0,027 0,38+ j 0,002
Orthotrope 2,85 + j 0,23 2,50 + j 0,11 0,902 + j 0,047 0,919 + j 0,029 0,34 + j 0,006

TAB . 4.7 – Paramètres identi�és pour la plaque en Lexan

En supposant maintenant les paramètres constants par plages de 200Hz, nous obtenons les graphes
de variations de la �gure 4.24. Ces graphes con�rment que les caractéristiques du lexan évoluent peu
avec la fréquence. Les variations restent plausibles hormis dans la zone 2000-2500 Hz. Un exemple
de FRF recalée ainsi que des critères de corrélation fréquentiels sont présentés sur la �gure 4.25.
Pour identi�er les zones de mauvaise corrélation spatiale, nous avons tracé un indicateur donné par le
produit FAAC� FRAC ce qui permet de synthétiser l'information produite par ces 2 indicateurs1. La
carte obtenue montre un défaut de corrélation prés d'un bord vertical et au centre des bords horizon-
taux. Ce résultat peut être interprété par une in�uence des CL qui ne sont pas modélisées. Toutefois,
si le produit des 2 indicateurs présente l'avantage de bien mettre en évidence les zones de mauvaises
corrélation, il ampli�e (au carré) un défaut de corrélation mis en évidence par chacun d'eux. Il a donc
tendance à exagérer l'importance des zones mal correlées et nous pouvons af�rmer que les corréla-
tions sont plutôt bonnes pour cette application.

1Le FAAC (Frequency Amplitude Assurance Criterion) et le FRAC (Frequency Response Assurance Criterion) sont les
pendants spatiaux du GAC et du GSC en fréquences. Pour les coordonnées(i; j) :

FAAC(i; j) =
2

�
�H̄H (i; j)H(i; j)

�
�

(H̄H (i; j)H̄(i; j)) + ( HH (i; j)H(i; j))
FRAC(i; j) =

�
�H̄H (i; j)H(i; j)

�
�2

(H̄H (i; j)H̄(i; j))( HH (i; j)H(i; j))
(4.2)

Ces critères donnent des valeurs comprisent entre 0 (pas de corrélation) et 1 (corrélation parfaite) en fonction des ddl.
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FIG. 4.24 – Paramètres identi�és pour le lexan à partir des FRF
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(a) Superposition de FRF numérique et expérimentale
en 1 point

(b) Corrélation GSC et GAC

(c) Carte du produit de corrélation FAACxFRAC

FIG. 4.25 – Critères de corrélations pour le lexan avec des paramètres variables

4.2.2.2 Incertitudes sur les paramètres identi�és

Nous cherchons dans cette section d'associer une incertitude sur les paramètres identi�és. Pour
commencer ces travaux exploratoires, nous nous intéressons à mener de simples investigations numériques
par la méthode de Monte-Carlo.

En fait, l'histogramme du résidu entre les champs expérimentaux et numériques à convergence de
la procédure de recalage correspond à une loi normale centrée. Comme il produit une information sur
l'erreur globale du modèle et de la mesure, il peut fournir des indications sur le bruit de mesure. Si
nous supposons en première approximation que le bruit est homogène spatialement et que le modèle
numérique est sans erreur, nous obtenons une estimation du bruit de mesure par l'analyse statistique
de ce résidu à une fréquence donnée. Cette analyse est suf�sante pour borner l'erreur globale, à défaut
d'informations complémentaires.
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Les deux parties, réelle et imaginaire, du résidu complexe sont à analyser à chaque fréquence.
La �gure 4.26 reporte les écarts types et le coef�cient de corrélation de ces 2 parties en fonction
de la fréquence. Nous avons également reporté sur cette �gure l'écart type relatif au maximum du
module du champ à cette fréquence. Nous voyons que cet écart type avoisine les 10% (parfois plus)
pour la partie réelle. Ces statistiques nous servent à générer un ensemble d'échantillons de ”mesures”
(simulées) en ajoutant un bruit au champ mesuré. Pour �xer les idées, un exemple de FRF ainsi bruitée
est présenté sur la �gure 4.27 et l'analyse de la moyenne de 350 échantillons est donnée sur la �gure
4.28.

Suivant une méthode de Monte-Carlo, l'analyse statistique de l'ensemble des paramètres identi-
�és par recalage du modèle numérique2 avec ces 350 mesures permet d'obtenir l'incertitude sur les
paramètres identi�és. Les résultats sont reportés dans le tableau 4.8. Les valeurs obtenues nous sem-
blent faibles pour les parties réelles des paramètres, mais ils con�rment l'incertitude importante à
associer aux facteurs de pertes, avec 18 % pour celui du coef�cient de Poisson.

(a) Ecarts types en fonction de la fréquence (b) Corrélation entre les parties réelle et imaginaire

(c) Ecarts-types relatifs (– partie réelle, - - partie imaginaire)

FIG. 4.26 – Analyse statistique du résidu pour le lexan

2Pour réduire les coûts de calcul, un modèle en 2D CP avec des éléments Q4g été utilisé.
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(a) Superposition d'une FRF expérimentale et bruitée (b) GSC et GAC entre la FRF bruitée te la mesure

FIG. 4.27 – Présentation d'un échantillon avec bruit ajouté

(a) Superposition des échantillons d'une FRF (b) GSC et GAC entre la moyenne des FRF et la mesure

FIG. 4.28 – Ensemble des échantillons de FRF bruitées et corrélations de la moyenne pour le lexan

Â[E](MPa) Â [G] (MPa) Â [n] hE (%) hG (%) hn (%)

Valeurs de référence 2650 953 0;393 2;87 3;33 1;61
Ecart types 1,4 1,0 0,00074 0,06 0,16 0,41

Â[E] Â [G] Â [n] hE hG hn

Ecart relatif à 3s (%) 0,16 0,31 0,63 4,7 8,9 18

TAB . 4.8 – Statistiques sur les paramètres du lexan
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4.2.2.3 Identi�cation des propriétés par analyse modale

Le tableau 4.9 présente les propriétés modales relevées par l'analyse des signaux de FRF mesurées.
Les fréquences propres obtenues pour chaque mode correspondent à la moyenne des fréquences de ré-
sonance relevées sur l'ensemble du champ mesuré. Les amortissements visqueux sont obtenus à partir
d'une fonction de réponse impulsionnelle (choisie en 1 point). La procédure suivie est la suivante (cf.
�gure 4.29) :

1. recherche visuelle d'une FRF où le pic de résonance pour le mode considéré est le plus visible ;

2. application d'un �ltre en fréquence passe bande sur cette FRF pour isoler le pic de résonance ;

3. évaluation de la réponse impulsionnelle (IRF) par transformée de Fourier inverse. Cela nous
donne un signal sinusoïdal exponentiellement amorti ;

4. évaluation du module de la transformée de Hilbert de la réponse impulsionnelle, pour obtenir
l'enveloppe du signal ;

5. évaluation des coef�cients au sens des moindres-carrés de la droite (dans une échelle logarith-
mique) qui passe au mieux sur cette enveloppe, par sélection de la plage de temps adéquate ;

Ayant la fréquence du pic de résonance sur la FRF sélectionnée, il est alors possible de trouver le
facteur d'amortissement visqueux à partir de ces coef�cients. L'intérêt de cette procédure est d'obtenir
un coef�cient à partir d'un grand nombre de points (dans le domaine du temps). Cependant, certains
modes ne sont pas bien excités dans les champs de réponses mesurés et les pics de résonance associés
à ces modes ne sont pas toujours bien visible. Cela explique l'absence de valeurs associées à certains
modes dans le tableau 4.9. En revanche, la colonne qui contient 2 valeurs d'amortissement donne une
idée de l'écart trouvé pour ce mode à partir de 2 FRF différentes.

(a) FRF (haut de l'interface) et IRF (en bas) d'un point (b) FRF �ltrée (en haut) et tranformée de Hilbert de
l'IRF (en bas)

FIG. 4.29 – Vue de l'interface créée pour l'identi�cation par traitement de signal
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Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fréq. moyenne (Hz) 254,6 272,2 577,3 646,3 711,7 866,3 1062 1217 1551
Amortissementx (%) - 1,11 1,32 1,24-1,64 1,70 1,17-1,21 1,16 1,27 1,10

Mode 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fréq. moyenne (Hz) 1705 1826 - 1897 2355 2533 - - 3022
Amortissementx (%) 0,83 1,12 - - 1,08 - - - 0,99

TAB . 4.9 – Propriétés modales relevées sur les FRF de la plaque en lexan

Il peut être intéressant de retrouver ces résultas modaux par une autre méthode d'identi�cation, de
manière à avoir une idée de la dispersion des résultats. Le tableau 4.10 présente les fréquences, amor-
tissements et modes propres obtenus par analyse modale expérimentale avec la méthodeLeast-Squares
Complex Exponentieldu domaine temporel implémentée dans le logiciel deTestd'Ideas[MSH+ 98].
La �gure 4.30 indique que l'identi�cation est assez satisfaisante en présentant la superposition d'une
FRF expérimentale plutôt bruitée avec celle identi�ée. Mais comme une seule sollicitation ne permet
pas de bien exciter tous les modes, l'analyse ne permet pas de les identi�er tous correctement. En
particulier, les modes 1, 12, 13, 16 et 17 ne sont pas bien identi�és et c'est une combinaison de 2
modes qui est trouvée. D'autre part, la disparité entre les valeurs obtenues avec l'analyse précédente
rejoint l'expérience de la référence [MI00] avec différentes méthodes d'analyse modale.
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Mode
Freq. (Hz) 258,0 271,1 567,9 645,3

x(%) 2,14 2,68 1,42 1,35

Mode
Freq. (Hz) 715,2 867,2 1067 1217

x(%) 1,26 1,17 1,22 1,21

Mode
Freq. (Hz) 1550 1702 1824 1888

x(%) 1,18 1,12 1,13 1,52

Mode
Freq. (Hz) 2347 2530 2597 3015

x(%) 1,10 1,08 1,32 1,04

TAB . 4.10 – Propriétés modales identi�ées (par analyse modale expérimentale) de la plaque en lexan

FIG. 4.30 – Superposition d'une FRF expérimentale et identi�ée par analyse modale expérimentale
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Les amortissements et fréquences propres identi�és peuvent ensuite être utilisés pour identi�er les
paramètres matériaux. Nous ne retenons cependant pas l'identi�cation complexe des paramètres à par-
tir des pôles compte tenu de la grande dispersion des amortissements modaux. Nous adoptons plutôt
une stratégie en deux étapes : 1) identi�cation de la partie réelle des paramètres à partir des fréquences
propres ; 2) identi�cation des parties imaginaires par les amortissements modaux ; Les relations util-
isées sont donc approchées dans ce cas, mais nous avons vu dans les chapitres précédents que les
couplages sont assez faibles : les fréquences propres ne sont que peu affectées par l'amortissement
dans la structure.

Ainsi, à partir d'une estimation initiale des paramètres nous recalons le modèle non amorti dans
un premier temps suivant une méthode de Gauss-Newton :

Dp = �
�

¶www2

¶p

� +

(www2 � w̄ww2) (4.3)

où ¶www2
r

¶p = fff T
r

¶K
¶p fff r (avec des modes propres mis à jour au cours des itérations). La seconde étape con-

siste à inverser la relation 2.79. L'identi�cation den paramètres matériaux ne peut donc être obtenue
qu'en utilisant au minimumn valeurs expérimentales. L'hypothèse sous-jacente est alors l'indépen-
dance de ces paramètres sur la plage des fréquences considérées, puisque les valeurs de fréquences
associées à des modes propres sont généralement espacées. Cette stratégie est appliquée avec succés
en utilisant tous les couples de fréquences et amortissements identi�és avec une bonne con�ance de
la méthode LSCE, en considérant des paramètres constants sur l'ensemble des fréquences dans un
modèle composé de 60x40 éléments de plaques Q4g.

A l'issu du recalage nous obtenonsE = 2;65(1+ j0;0279) GPa, etG = 0;952(1+ j0;0315) GPa
ou n = 0;395(1� j0;013) qui sont des valeurs pertinentes. Le tableau 4.11 présente les fréquences
expérimentales conservées pour ce processus et les couples de fréquences et amortissements produit
par le modèle numérique avec les paramètres identi�és. La �gure 4.31 reporte sur un graphe les
couples de fréquences-amortissements identi�ées précédemment par les 2 méthodes d'identi�cation
(traitement des signaux et LSCE) et ceux du modèle numérique pour en faciliter la comparaison. Cette
�gure montre un bon accord entre toutes ces données, malgré les dispersions importantes (manque de
précision) des amortissements modaux.

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fréq. expé. (Hz) - 271,1 567,9 645,3 715,2 867,2 1067 - 1549
Fréq. numérique (Hz) 244,4 272,1 569,1 650,4 716,9 871,8 1064 1218 1550
Amortissementx (%) 1,56 1,38 1,49 1,21 1,47 1,19 1,43 1,42 1,22

Mode 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fréq. expé. (Hz) 1703 1824 - - 2347 2530 2596 - 3015
Fréq. numérique (Hz) 1698 1821 1868 1901 2348 2527 2596 2755 3010
Amortissementx (%) 1,43 1,42 1,23 1,30 1,31 1,25 1,37 1,33 1,31

TAB . 4.11 – Fréquences et amortissement après identi�cation pour la plaque lexan
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FIG. 4.31 – Superposition des amortissements expérimentaux des méthodes LSCE et traitement de
signal avec les amortissements du modèle numérique pour la plaque en lexan

Pour détecter une dépendance en fréquence des paramètres avec cette stratégie, nous décidons
de ne considérer que 2 couples de fréquences-amortissements pour identi�er les 2 paramètres de
ce matériau isotrope. Il n'y a cette fois plus de redondance dans les données pour des gammes de
fréquences très variables (la largeur de bande n'est pas maîtrisée et est fonction du positionnement
des fréquences propres : elle va de 70 Hz à plus de 500 Hz). La �gure 4.32 reporte les résultats
obtenus en situant les valeurs des paramètres au milieu des plages de fréquences considérées. Bien
que les valeurs des modulesE et G semblent pertinentsa-priori, le coef�cient de Poisson complexe
(obtenu par post-traitement) présente une variation critiquable : sa partie réelle a tendance à augmenter
et sa partie imaginaire est très loin d'être monotone négative. Malheureusement, l'augmentation du
nombre de données à 3 ou 4 couples pour l'identi�cation ne permet pas d'améliorer cette tendance
pour le coef�cient de Poisson complexe, comme le montre la �gure 4.33.

FIG. 4.32 – Paramètres identi�és pour le lexan à partir de 2 couples de données modales
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(a) utilisant 3 couples (b) utilisant 4 couples

FIG. 4.33 – Coef�cients de Poisson complexes identi�és pour le lexan à partir de 3 et 4 couples de
données modales

4.2.2.4 Sandwich Aluminium-Lexan

Nous supposons maintenant que les propriétés du lexan doivent être identi�ées à partir des seules
mesures de champ du sandwich. La réponse vibratoire est mesurée sur la face en aluminium. Le
modèle numérique du sandwich est constitué de 3 éléments H8coque dans l'épaisseur pour représenter
chaque matériau : l'aluminium, la couche de colle et le lexan. Les caractéristiques de l'aluminium,
d'une masse volumique de 2688kg:m� 3, sont obtenues à partir de quelques FRF (�gure 4.34). Ce
matériau est très peu amorti et les fréquences de résonances sont identiques en tous points. Nous
considérons donc un comportement purement élastique pour ce matériau :E = 71 GPa etn = 0;37.
La colle X60 du fabricant HBM a pour caractéristiquesE = 25 GPa,n = 0;3 etr = 2000 kg/m3 pour
une épaisseur de 0.5 mm.

FIG. 4.34 – FRF de la plaque en aluminium
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La mauvaise identi�abilité du module de compressibilité peut être véri�ée simplement pour ce
sandwich par l'observation des FRF obtenues avec le modèle numérique lorsqu'on lui applique une
variation positive ou négative de 30% : elles montrent une très faible variation pour ces différents
modules, comme le montre l'exemple présenté sur la �gure 4.35. Nous en concluons que ce module
n'est pas identi�able dans cette con�guration. En fait, il faut appliquer un facteur de variation d'ordre
100 pour obtenir une variation signi�cative des FRF et c'est donc moins une valeur qu'un ordre de
grandeur qui pourrait être trouvé pour ce module. Nous limitons donc notre procédure d'identi�cation
à la recherche du module de cisaillement du lexan dans cet essai.

FIG. 4.35 – FRF superposées pour différents module de compressibilité

La première identi�cation est réalisée en recherchant un module de cisaillement complexe con-
stant en fréquences sur 100-3000 Hz. A l'issu de la procédure, nous trouvonsG = 0;911+ j 0,0031
GPa. Une comparaison des paramètres obtenus dans cette con�guration et dans la con�guration de la
plaque seule est proposée dans le tableau 4.12. Un exemple de FRF recalée et des critères de corréla-
tion fréquentiels sont présentés sur la �gure 4.36. Tous ces résultats sont très satisfaisants.

Seul Sandwich

G (GPa) 0,925 + j 0,028 0,911E + j 0,031
E (GPa) 2,55E + j 0,072 2,52 + j 0,084

n 0,38 - j 0,002 0,38 - 0,001

TAB . 4.12 – Comparaison des paramètres identi�és pour le lexan à partir de 2 con�gurations d'essais
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(a) Exemple de FRF recalée

(b) GSC (c) GAC

FIG. 4.36 – Corrélation obtenues sur le sandwich aluminium-lexan avecG constant

En considérant maintenant l'identi�cation de paramètres constants par plages de 200Hz, nous
obtenons l'évolution du paramètreG présentée sur la �gure 4.37. Cette fois, et bien que la corrélation
obtenue sur les FRF soit tout a fait acceptable, la comparaison du module de cisaillement identi�é
avec l'évolution trouvée sur le lexan seul pour ces plages de fréquences réduites montre que nous
avons une dispersion plus importante des résultats dans cette situation.
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FIG. 4.37 – Module de cisaillement complexe identi�é dans le sandwich aluminium-lexan

4.2.3 Conclusion

L'analyse de la réponse d'une plaque en PVC avec ses caractéristiques statiques montre bien l'im-
portance d'avoir une caractérisation dynamique de ce matériau. Nous avons montré que la méthode
d'identi�cation expérimentale-numérique dans sa version en forces pondérées en déplacements per-
met d'identi�er les caractéristiques viscoélastiques à partir d'une mesure de champ de réponses 1D
(hors-plan). Cette méthode se montre simple dans sa mise en oeuvre en permettant de travailler avec
des structures de dimensions diverses et à température ambiante. Elle permet aussi de ne réaliser qu'un
essai, unique, et de ne faire appel qu'à un échantillon. De plus elle utilise directement les champs de
réponses en fréquence pour une excitation unique sans nécessiter l'analyse modale expérimentale de
la structure (cette analyse, dif�cile dans le cas de structures fortement amorties, peut nécessiter des
excitations multiples pour assurer l'identi�cation des propriétés modales sur la gamme de fréquences
d'intérêt). La multiplicité des données disponibles par la mesure des champs en fréquences montre
qu'il est possible d'identi�er par cette méthode des caractéristiques de manière systématique. Au con-
traire, les techniques alternatives basée sur des quantités modales nous montrent, tant sur le PVC
que sur le PC, qu'elles sont délicates de mise en oeuvre et qu'elles présentent certainement plus de
dispersions dans les résultats à cause du faible nombre d'informations appréhendées. Ces méthodes
alternatives nous permettent toutefois d'obtenir des éléments de validation des résultats obtenus en
plus des indicateurs de corrélations mis en oeuvre. Nous pouvons donc af�rmer que les caractéris-
tiques obtenues sur ces matériaux sont globalement pertinentes dans les cas isotropes et homogènes.
Et les investigations menées vers des situations orthotropes ou composites sont intéressantes. Dans
tous les cas il est possible de retrouver les ordres de grandeurs, et même des valeurs moyennes.

Toutefois, lorsque les plages en fréquences sont réduites pour obtenir la variation des paramètres,
nous constatons qu'il reste des points aberrants sur certaines plages. Ce sont les facteurs de pertes
qui présentent le plus d'incertitudes. Ils présentent en effet une sensibilité accrues aux incertitudes,
puisqu'ils sont issus du rapport entre les parties réelles des paramètres et leur partie imaginaire (chacun
d'eux peut être bruité). Ceci est encore plus accentué pour le coef�cient de Poisson puisqu'il est lui
même issu du rapport entre le module d'Young complexe et le module de cisaillement complexe.
Ceci est aussi con�rmé par l'analyse rudimentaire des incertitudes qui est menée dans cette section.
A-priori, une diminution du bruit dans les mesures devrait donc pouvoir faire encore progresser la
qualité des résultats.
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Conclusions et perspectives

Conclusions

Cette étude concerne l'identi�cation des caractéristiques viscoélastiques linéaires des matériaux
polymères durs. Celles-ci peuvent être représentées dans le domaine des fréquences par des mod-
ules (E, G, K,...) complexes. Leur partie réelle correspond aux propriétés d'élasticités et leur partie
imaginaire aux dissipations du matériau. L'expérience montre que les parties imaginaires des mod-
ules peuvent être inférieures de plusieurs ordres de grandeur à leur partie réelle et toutes ces propriétés
dépendent de la fréquence.

Pour la caractérisation de ces matériaux, plusieurs méthodes indirectes existent et peu de moyens
directs sont disponibles. Dans ce dernier cas, il s'agit de méthodes d'analyses 1D d'essais effectués
sur des échantillons excités par des chocs qui doivent induire des champs théoriques de traction-
compression ou de cisaillement pur. Des caractérisations satisfaisantes sont toutefois dif�ciles à obtenir
car elles présentent une forte sensibilité aux bruits de mesures. De plus, les méthodes d'analyses am-
pli�ent ces bruits en nécessitant des essais différents et des traitements des données. Ils peuvent être
nombreux : extraction d'un échantillon dans une structure (ce qui peut conduire au délaminage des
structures composites), essais multiples sur des échantillons de dimensions différentes, essais dif-
férents avec des conditions aux limites multiples, changement de températures pendant les essais,
transformation des données fréquentielles en données modales, etc ... Tous ces éléments de disper-
sions plaident en faveur d'un essai unique à température �xe et sans changement des conditions lim-
ites pour caractériser ces matériaux. De plus, un essai possible sur structure garantit la représentativité
des résultats obtenus.

Le développement des techniques de mesures de champs et des méthodes numériques ont permis
d'aboutir à des méthodes mixtes expérimentales-numériques pour l'identi�cation de paramètres dans
les modèles. Les applications réalisées concernent des caractérisations très variées allant de l'élasticité
isotrope ou orthotrope jusqu'à la �ssuration en passant par la viscoplasticité à grandes vitesses de
déformations. Pour notre problème, nous supposons que la combinaison des techniques récentes de
mesures optiques présentant une bonne quanti�cation des réponses structurales et offrant une grande
quantité de données avec des méthodes numériques performantes doit nous permettre d'extraire les
caractéristiques recherchées de manière directe et avec peu de sources d'incertitudes. Nous proposons
donc dans ce travail d'explorer les possibilités d'extension des approches de caractérisation 1D par
une approche où les structures seraient sollicitées de manière à produire des champs de déformations
non homogènes à température �xe dans un essai unique, et sans changement des conditions limites
pour caractériser les matériaux viscoélastiques d'intérêt, en exploitant les méthodes d'identi�cation
mixtes expérimentales-numériques.

Plusieurs points ont été développés dans ce travail pour cela :
– des outils numériques avec des éléments �nis comportant peu d'hypothèses de modélisation

capable d'appréhender des structures viscoélastiques diverses et de produire des réponses dy-
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namiques proches des milieux continus réels ;
– la dé�nition d'un essai répondant à l'ensemble des critères retenus et la mise en place d'une

expérimentation avec une mesure optique des champs de réponses en fréquences ;
– des méthodes de recalage de modèles EF aptes à traiter directement des réponses en fréquences

et qui peuvent exploiter toute la richesse des mesures spatiales brutes, sans lissage, pour réduire
les dispersions liées à la transformation des données.

Nous proposons en particulier deux méthodes de recalage de modèles adaptées à notre situation. La
première, appelée méthode en forces pondérées en déplacements, permet de traiter des champs de
mesures partiels, sans conséquences sur l'identi�cation si les conditions aux limites appliquées pen-
dant l'essai sont bien connues ou maîtrisées. La seconde, appelée méthode en forces �ltrée, permet
de s'affranchir des CL de l'essai moyennant la connaisance du champ cinématique complet. Ces
méthodes sont basées sur une approche non paramètrique des caractéristiques matériaux, ce qui évite
d'avoir des connaissancesa-priori sur le comportement en fréquences de celles-ci. Elles permettent
aussi de dé�nir la plage de fréquences à considérer pour l'identi�cation, en supposant que les carac-
téristiques sont constantes sur celles-ci. De larges plages permettent d'augmenter la redondance des
équations pour l'identi�cation si les hypothèses sont justes (caractéristiques constantes), tandis que
de faibles plages permettent de suivre les variations de ces caractéristiques, mais avec une plus forte
sensibilité aux bruits de mesure.

Des applications de la méthode d'identi�cation en forces pondérées en déplacements ont été réal-
isées sur des matériaux mis en oeuvre dans des plaques simples ou sandwich. Pour cela, une grande
attention a été portée dans cette étude sur la convergence des modèles EF a�n d'éviter de compenser
des erreurs de modélisation par des erreurs sur les caractéristiques matériaux. Aussi pour valider nos
résultats et pallier au manque de données de référence, nous avons mis en oeuvre des méthodes d'i-
denti�cation plus classiques, basées sur des données modales, et effectué des essais standards DMA
(qui ont nécessité d'extraire des échantillons calibrés) aux limites d'utilisation de ce matériel.

Nos applications ont montré la faisabilité de notre approche, avec des moyens de mesure rela-
tivement courants dans les laboratoires d'essais en dynamique des structures. Avec ces moyens, les
résultats obtenus sont bons d'un point de vue qualitatif. Ils nous permettent d'identi�er correctement
des valeurs moyennes des caractéristiques et des variations globales en fréquences de ceux-ci. Quan-
titativement, le coef�cient de Poisson complexe nous indique toutefois que quelques valeurs trouvées
sur certaines gammes de fréquences n'ont pas de sens physique. L'analyse rudimentaire de propaga-
tion du bruit que nous avons menée con�rme cette analyse et montre que les paramètres trouvés font
encore l'objet d'incertitudes assez larges.

Perspectives

Les perspectives à ce travail sont nombreuses. En ce qui concerne le travail actuel, il pourrait être
intéressant d'optimiser l'essai, dé�ni jusqu'à présent de manière empirique, en cherchant à maximiser
l'identi�abilité des paramètres avec les indicateurs proposés. Parmi les paramètres d'optimisation
nous pourrions retenir les dimensions de la structure lorsque cela est possible ou la position du point
d'excitation. Il faudrait aussi travailler sur une évaluation plus �ne du bruit de mesure et sur l'anal-
yse théorique de la propagation des incertitudes dans le processus. Cette étude pourrait permettre de
mieux quanti�er les incertitudes des résultats actuels et aussi d'optimiser l'essai, cette fois-ci en visant
une identi�cation des caractéristiques avec des incertitudes minimales, ce qui est bien l'objectif �nal.
En�n, la recherche de modèles corrects de dissipation qui seraient aptes à représenter d'une manière
globale les résultats non paramétriques trouvés pourrait nous permettre d'effectuer une identi�cation
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paramétrique. Celle-ci comporterait peu de paramètres à déterminer sur l'ensemble de la plage de
fréquences d'intérêt, et la procédure permettrait de bien rejeter les bruits de mesures dans l'identi�ca-
tion, comme nous l'avons vu dans ce travail.

D'autre part, trois sources d'améliorations importantes liées à la mesure pourraient limiter les
incertitudes d'identi�cations. L'une d'elle concerne la mesure de champs 3D (par exemple par vi-
bromètrie). Elle devrait permettre d'exploiter la méthode en forces �ltrées et permettre à l'identi�ca-
tion de ne pas être sensible à des perturbations dissipatives de l'excitateur ou des liaisons (visco-
élastiques). Une autre concerne la mesure ESPI des cartes d'amplitude et de phase, qui, couplée
à une méthode d'excitation acoustique quanti�ée devrait permettre de réduire le bruit de fond des
réponses dynamiques. Une dernière concerne la dissipation d'énergie mécanique qui se traduit sous
forme de chaleur. Les méthodes actuelles de mesures de champs thermiques sont parfaitement capa-
bles de détecter les faibles quantités de chaleur émises dans la dissipation. Il serait dont intéressant
de corréler cette mesure avec le résultat d'une simulation thermo-mécanique, et aussi de travailler
sur un développement de la méthode mixte expérimentale-numérique pour prendre en compte des
champs thermo-mécaniques. Ces trois sources d'améliorations ne sont d'ailleurs pas exclusives les
unes des autres et peuvent être combinées pour exploiter des champs thermiques et cinématiques 3D
par mesures ESPI avec des excitations acoustiques.

En�n, les domaines d'applications peuvent être étendus à d'autres matériaux pour véri�er l'ap-
plicabilité de la démarche proposée ou valider ses résultats. En particulier il pourrait être intéressant
de travailler avec des structures 3D aux formes plus complexes, avec des matériaux composites �brés
pour déterminer les caractéristiques opérationnelles de la matrice, ou encore d'effectuer des caractéri-
sations en fonction de la température.
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Annexe A

Modèles paramétriques en viscoélasticité
linéaire

L'utilisation de modèles rhéologiques simples n'est pas satisfaisante pour représenter correcte-
ment le comportement réel d'un matériau viscoélastique. Des modèles paramétriques plus complexes
ont donc été dé�nis a�n d'obtenir de meilleurs résultats. Parmi eux, nous allons voir les modèles à
dérivées fractionnaires, puis les modèles ATF/ADF et en�n le modèle GHM, ainsi que leur application
dans une méthode éléments �nis.

A.1 Modèle paramétriques

A.1.1 Modèle GHM

Le modèle Golla-Hughes-Mac Tavish , du nom de ses inventeurs ou GHM [GH85, MH93] propose
de modéliser le comportement viscoélastique par la fonction de relaxation

E(s) = E0

 

1+
n

å
i= 1

a i
s2 + 2bigis

s2 + 2bigis+ g2
i

!

(A.1)

aveca , b , etg les paramètres du modèle GHM. Par analogie, ce modèle peut être représenté par l'as-
sociation de modèles rhéologiques. Le terme de mini oscillateur est souvent utilisé pour chacun des
termes de la somme de la fonction de relaxation. A�n de pouvoir représenter correctement le com-
portement viscoélastique d'une structure, au moins 3 mini oscillateurs doivent être utilisés [Sal97],
soit un modèle à 9 paramètres.

A.1.2 Modèle ADF

La méthode ADF (Anelastic Displacement Field) permet de prendre en compte la dépendance
fréquentielle des paramètres. Ce modèle est basé sur des principes thermodynamiques, le modèle ADF
étant une extension en 3D du modèle ATF [Les92]. La déformation du matériau viscoélastique peut
être séparée en une contribution élastique instantanée plus une contribution anélastique qui permet de
prendre en compte le caractère viscoélastique. Le module complexe pour ce modèle est donné par

E(w) = E0
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161



162 Annexe A. Modèles Paramétriques en Viscoélasticité Linéaire

aveca i la résistance de relaxation etbi l'inverse du temps caractéristique de relaxation, obtenus
par identi�cation du module de cisaillement mesuré. On peut introduire le paramètregi qui décrit le
couplage entre la relaxation et le déplacement, dé�ni par

gi =
1+ å i a i

a i
(A.3)

ce paramètre pouvant être considéré comme le rapport du module anélastique et du module élastique.
Ce modèle de viscoélasticité sépare la réponse en deux contributions :

– une partie élastique instantanément proportionnelle à la contrainte
– une partie anélastique représentant la relaxation

A.1.3 Modèle à dérivées fractionnaires

Le modèle à dérivées fractionnaires est issue du concept mathématique de dérivées à puissances
non entières1 le module complexe associé à ce modèle est de la forme

E(s) =
E0 � E1sa

1+ bsb
(A.7)

aveca et b 2
�

0 1
�
. [Wan01]. Il est possible de réduire ce modèle à 3 paramètres, en se plaçant

dans le cas particulier oùa = b = 1
2. La forme de ce modèle est très proche de celle obtenue dans le

cas d'un modèle de type SLS de type Kelvin-Voigt, pour lequel le module dynamique est de la forme

E(s) =
E0 + E1s
1+ bs

(A.8)

avecb = c
E0+ E1

.
Le modèle à dérivées fractionnaires présente l'avantage de bien approximer l'expérimental dans

le domaine fréquentiel grâce aux cinq paramètres qui servent à le décrire. Cependant, le passage au
domaine temporel n'est qu'approximatif, car la transformée de Laplace inverse est dif�cile à calculer.
La modélisation faite par les modèles rhéologiques, vue au chapitre 1.4, peut être faite avec des mod-
èles dérivées fractionnaires, sous réserve du bon choix des coef�cients, comme indiqué dans l'article
[SC98]. En�n ce type de modèle permet de bien approximer les données expérimentales, mais le sens
physique à donner aux paramètres n'est pas évident et ne permet donc pas une interprétation aisée.

1Les dérivées fractionnaires sont un outil mathématique employé dans de nombreux champs de la physique. Ils sont basés
sur la dérivation à un ordre non entier d'une fonction. Considérons un réela 2

�
0 1

�
, la dérivée à l'ordre fractionnaire

a de la fonctionf est dé�nie par ([SC98])

Da f (t) =
da f
dta

=
1

G(1� a )

Z t

0

1
(t � s)a f 0(s)ds (A.4)

ouGest la fonction factorielle telle que

G(a ) =
Z ¥

0
xa � 1e� xdx (A.5)

Une dé�nition équivalente, et qui présente l'avantage d'être mieux adaptée à une résolution par éléments �nis est celle-ci

Da f (t) =
¥

å
k= 0

(� 1)k
�

a
k

�
f (t � kh) (A.6)
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A.1.4 Bilan des modèles paramétriques

Comme nous venons de le voir, les modèles paramétriques peuvent prendre des formes variées.
La méthode des dérivées fractionnaires permet de bien approximer les données expérimentales dans
le domaine fréquentiel. Cependant son utilisation reste dif�cile, notamment à cause de son approche
mathématique qui ne permet pas d'interpréter facilement les paramètres trouvés. De plus, il est dif-
�cile de passer dans le domaine temporel, à partir du modèle initialement prévu pour des analyses
fréquentielles. Les méthodes GHM et ADF, étant basées sur l'ajout d'un ddl de dissipation, elles ont
un sens physique plus facile à interpréter.

A.2 Modèles paramétriques et éléments �nis

A.2.1 Modèle GHM

Le modèle GHM ou Golla-Hughes-Mac Tavish est un modèle paramétrique adapté à la résolution
par éléments �nis. Outre la dé�nition du noyau de relaxation que ses auteurs ont trouvé, la subtilité de
ce modèle réside dans l'ajout de ddls de dissipation pour modéliser le comportement viscoélastique.

Pour obtenir le modèle discret, l'équation générale du mouvement prenant en compte la loi de
viscoélasticité 1.2 est écrite dans le domaine de Laplace suivant

�
s2M + K0(1+ h)

�
U(s) = F(s) (A.9)

avec la fonction de relaxation

h(s) =
n

å
i= 1

a i
s2 + 2bigis

s2 + 2bigis+ g2
i

(A.10)

L'introduction dans ce modèle de ”ddl de dissipation”z tels que

z =
g2

i

s2 + 2bigis+ g2
i

U (A.11)

ou

U � z =
s2 + 2bigis

s2 + 2bigis+ g2
i

U (A.12)

dans la relation A.9 permet ensuite d'obtenir le système :

�
s2M + sC+ K0

�
U(s)+ K0

n

å
i= 1

a i(U � z) = F(s) (A.13)

Pour revenir dans le domaine temporel, on note qu'il est possible d'écrire l'équation A.12 sous la
forme �

s2 1
g2

i
+ s

2bi

gi
+ 1

�
z = U (A.14)

et de la multiplier para iK0, d'où :
(

M:Ü+ K¥ :U � K0å n
i= 1a iz = F(t)

a i
g2
i
K0z̈+ 2a ibi

gi
K0�z+ a iK0z� a iK0U = 0 (A.15)

avecK¥ = K0(1+ å i a i), ce qui peut se mettre sous la forme matricielle :
�

M 000
000 Mdd

� �
Ü
z̈

�
+

�
C 000
000 Cdd

� � �U
�z

�
+

�
K¥ Kqd

KT
qd Kdd

� �
U
z

�
=

�
F
000

�
(A.16)

avec
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L'avantage de cette méthode est que le coef�cient d'amortissement dépend de la fréquence, et
que toutes les matrices sont constantes. Nous voyons donc qu'il est possible d'obtenir le modèle de
réponse par une analyse modale similaire à celle menée pour un système amorti de manière visqueuse.
De plus, les modes provenant des ddl de dissipation sont sur-amortis et donc peu observables [TA00].
Cependant, le fait d'ajouter des ddl augmente signi�cativement la taille du système à résoudre (au
moins doublé), ce qui amène à utiliser des méthodes de condensation pour conserver l'ef�cacité de la
modélisation. De plus, en cas de modélisation de structures non complètement recouvertes de matériau
viscoélastique, certaines matrices ne sont plus dé�nies positives.

A.2.2 Modèle ADF

L'introduction du modèle ADF dans la modélisation éléments �nis se fait, tout comme le modèle
GHM, par l'introduction de ddl de dissipation. Le vecteur de déplacement s'écrit alors comme la
somme de ddl élastiquesUe et de ddl anélastiquesUd

i tels que

U = Ue+ å
i

Ud
i (A.17)

ce qui conduit à l'équation du mouvement

MÜ+ C �U+ K¥ U� K¥ å
i

Ud
i = F (A.18)

avecK¥ = ( 1+ å i a i)K0. Il faut également considérer une équation supplémentaire décrivant l'évo-
lution du champ de déplacement anélastique (ADF) telle que

gi

bi
K¥ �Ud + giK¥ Ud � K¥ U = 0 (A.19)

Finalement, par analogie avec le modèle GHM, ces équations conduisent au système

M ¨̄U + C �̄U + K̄Ū = F̄ (A.20)

ou encore �
M 0
0 0

�
¨̄U +

�
C 0
0 Cdd

�
�̄U +

�
K¥ Kqd

KT
qd Kdd

�
Ū = F̄ (A.21)
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Sous cette forme, le nombre de ddl anélastiques, pour chaque modèle ADF est égal à celui des ddl
élastiques. Il est ensuite possible de réduire ce système de la même façon que pour le modèle GHM.

A.2.3 Modèle à dérivées fractionnaires

Pour le modèle de dissipation à dérivées fractionnaires, il est également possible de trouver une
base modale à partir du modèle éléments �nis. La référence [SF07] présente la stratégie de résolution
dans l'espace modal de ce problème.

A.2.4 Bilan sur les modèles de dissipation viscoélastiques

Les trois modèles paramétriques présentés ici sont les plus courants dans le cadre de la viscoélas-
ticité linéaire. Le problème majeur de cesméthodesest l'augmentation de la taille du système à ré-
soudre. D'après [TA00] les modèles GHM et ADF donnent de bons résultats , même pour des struc-
tures très amorties dans le domaine temporel. Au niveau du modèle ADF les ddl ajoutés n'ont pas
d'inertie, il y donc une singularité de la matrice masse, et une obligation de passer par un système
d'état pour la résolution. Pour ces deux modèles, il faut au moins 3 mini-oscillateurs pour avoir un
système représentatif. Mais pour des matériaux faiblement amortis, il faut beaucoup plus de mini-
oscillateurs, ce qui rend les terme dif�cilement identi�ables. D'autres méthodes sont donc préférables
dans ces cas. La qualité des résultats des méthodes GHM et ADF dépend fortement de la qualité
du lissage des courbes expérimentales. Si leur comportement asymptotique (en dehors de la bande
de données expérimentales) semble irréaliste, le résultat sera probablement mauvais. Il faut donc faire
très attention à la qualité du lissage de la courbe maîtresse. Pour des structures très amorties, les modes
de relaxations et les modes �exibles risquent d'être confondus (risque de les supprimer par erreur),
et suivant les paramètres choisis, les modes de relaxation peuvent ne pas être sur-amortis, et donc
confondus avec des modes �exibles. Il faut donc être prudent lors de l'utilisation de ces méthodes.

Le tableau A.1 présente les avantages et inconvénients des différentes approches présentées.
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Approche Avantages Inconvénients

Rhéologique
– Très simple
– Fréquentiel et temporel

– Non représentatif

Dérivée
fractionnaire – Représentatif – Sens physique des paramètres

– Nombre de paramètres à iden-
ti�er

– Passage en temporel

Module complexe
– Découle directement de équa-

tions de base
– Pas d'augmentation de la

taille du système

– Amortissement hystérétique
– Passage en temporel

GHM
– Fréquentiel et temporel
– ddl de dissipation bien adapté

pour les éléments �nis

– Augmentation de la taille du
système

ADF
– Sens physique
– Fréquentiel et temporel
– ddl de dissipation bien adapté

pour les éléments �nis

– Augmentation de la taille du
système

MSE
– Simple (non complexe) – Modal (fréquentiel)

– Itératif pour être ef�cace
– Uniquement les structures

composites

Amortissement
Modal – Très répandu – Global

– Uniquement aux résonances

TAB . A.1 – Avantages/Inconvénients des modèles présentés



Annexe B

Blocages numériques et plaques

B.1 Phénomènes de blocage

Les phénomènes de blocages numériques sont identiques dans les éléments 3D, 2D ou de plaques.
Nous retenons des éléments 2D quadrilatères pour en simpli�er la présentation. Dans ce cas, nous
supposons l'élément sollicité en �exion dans son plan, avec un seul élément, linéaire, dans l'épaisseur
de la structure, dé�nie selon l'axey.

B.1.1 Blocage en cisaillement transverse

En considérant un élément sans correction de forme (pas de jacobien), la matrice de raideur est de
la forme

K =
Z

Vr
BTABdV (B.1)

en séparant la matrice de raideur en une partie membrane et une partie cisaillement

K = Km+ KG (B.2)

avec

A =

2

4

E
1� n2

En
1� n2 0

En
1� n2

E
1� n2 0

0 0 G

3

5 =
�

Hm 0
0 G

�
(B.3)

et 2

4
ex

ey

gxy

3

5 =
�

em

g

�
(B.4)

alors

K =
Z

V
BT

mHmBmdV +
Z

V
BT

c gBcdV (B.5)

En se plaçant dans le cas d'un élément Q4 rectangle, pour un carré de coté 2l � 2h avecxi et yi les
coordonnées des noeuds, la relation

e = Bu (B.6)

167
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prend la forme
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(B.7)

d'où
ex = � u1+ u2+ u3� u4

4l + y(u1� u2+ u3� u4)
4hl

ey = � v1� v2+ v3+ v4
4h + x(v1� v2+ v3� v4)

4hl

gxy = � u1� u2+ u3+ u4
4h + � v1+ v2+ v3� v4

4l + x(u1� u2+ u3� u4)
4hl + y(v1� v2+ v3� v4)

4hl

(B.8)

Or le cisaillement nul qui accompagne les structures minces impose dans l'élément

(u1 � u2 + u3 � u4)
4hl

= 0 (B.9)

ce qui implique que la déformationex ne peut plus être linéaire mais constante. C'est pourtantex

linéaire qui est caractéristique de la �exion. Il y a donc un phénomène de blocage en cisaillement
transverse qui se caractérise par une convergence plus lente.

B.1.2 Blocage en contrainte plane

La relation de comportement donne

sx =
E

1� n2 (ex + ney) ; sy =
E

1� n2 (nex + ey) et sxy =
E

2(1+ n)
gxy (B.10)

et le rapport des énergies de déformations de cette structure avec celle d'une poutre donne (réf.
[Fel03, chap. 17, p. 17] )

r =
1� n2

1+ ( 1� n) L(e)

h

(B.11)

ce qui indique que même si la longueur élémentaireL(e) ! 0, ce rapport ne peut pas tendre vers 1
si n 6= 0. En fait, la solution EF tend vers un état de déformations planes, incompatible avec l'état de
contraintes planes sin 6= 0.

B.2 Equations des plaques et éléments �nis

La notion de plaque intervient pour un solide dé�ni par une surface de référence plane dont l'é-
paisseurh est petite devant les autres dimensions. La contraintesz (qui est maintenant la direction
transversale) est nulle. Elle s'annule sur les faces, et pour une plaque mince, on la suppose nulle dans
l'épaisseur. Dans une théorie des plaques du premier ordre :

– les sections droites restent droites après déformation
– la déformation transversale est nulle,ez = 0 (pas de variation d'épaisseur)
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– la contrainte planesz est négligeable par rapport aux autres composantes du tenseur de con-
trainte

Dans cette théorie cinq variables cinématiques sont nécessairesu, v (associées au plan neutre) etw,
ainsi que les rotation hors planbx et by, ainsi qu'un coef�cient de correction de cisaillement trans-
versek. Les théories d'ordre supérieur évitent la prise en compte de ce facteur mais elles nécessitent
l'introduction de nouvelles variables cinématiques et sont donc plus lourdes. Le champ cinématique
est donné par 2

4
u(x;y;z)
v(x;y;z)
w(x;y;z)

3

5 =

2

4
u(x;y)
v(x;y)
w(x;y)

3

5 + z

2

4
bx(x;y)
by(x;y)

0

3

5 (B.12)

ce qui conduit aux déformations

2

4
ex

ey

2exy

3

5 =

2

4
u;x

v;y

u;y + u;x

3

5 + z

2

4
bx;x

by;y

bx;y + by;x

3

5 (B.13)

oueee = e+ zccc aveceles déformations de membrane,ccc les termes associés à la déformation de �exion,
et

ggg =
�

bx + w;x

by + w;y

�
(B.14)

pour les termes de cisaillement transversal.
La relation de comportement permet de relier les efforts aux déformations de la manière suivante
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avec les variables mécaniques de type efforts de membraneNx, Ny etNxy, moments de �exionMx, My

etMxy, et en�n, efforts tranchantsTx etTy tels que
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(B.16)
Généralement, les équations de plaques sont écrites pour des plaque épaisses de Reissner/Mindlin,

inspiré des poutres de Timoshenko, ou pour des plaques minces de Kirchhoff, inspiré des poutres
minces d'Euler-Bernoulli. Dans ce dernier cas, en plus de l'hypothèse des sections droites dans la
déformation, les hypothèses sont :

– les sections droites restent normales au plan neutre (pas de déformation en CT)
– les termes non linéaires sont négligés (inertie de rotation), seul le déplacement transversalw est

considéré
Mais la théorie des plaques minces est retrouvée avec la diminution de l'épaisseur dans la théorie des
plaques épaisses. Elle peut donc être considérée comme un cas particulier de la théories des plaques
épaisses. En statique, avecL la dimension caractéristique dans le plan xy, la plaque est supposée
épaisse lorsque 4� L=h � 20 et mince lorsqueL=h > 20. En dynamique, le critère géométrique
ne suf�t plus et l'hypothèse de plaque mince est fonction d'un critère en fréquence qui prend en
compte les caractéristiques matériau [CKV05]. En fait, l'onde de vibration dépend du rapporth=l
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entre l'épaisseur et la longueur d'onde de la vibration. Il doit être bien inférieur à l'unité dans le cas

d'une plaque mince. En considérant ce rapport à 0,1, l'expression de la longueur d'ondel = 2p 4

q
D

r hw2

conduit à une limitation en fréquence telle que

w <
0:04p2

h2

s
D
r h

(B.17)

avecD = Eh3

12(1� n2) la raideur en �exion de la plaque.
Les plaques et les coques sont habituellement modélisées avec des éléments spéci�ques, représen-

tés par une surface moyenne, et des noeuds sur lesquels sont calculés des rotations. Il existe en
dynamique des structures des éléments continus de plaques, comme pour les barres ou les poutres
[GD96, Gor00, CA07]. Ils sont également nommés éléments harmoniques, spectraux ou encore élé-
ments à matrice de rigidité exacte, et reposent sur des fonctions d'interpolation dépendantes de la
fréquence. Mais ils sont assez lourds à implémenter. L'élément Q4g est un élément de plaque discret
avec cisaillement transversal suivant la théorie de Reissner-Midlin qui est simple et ne présente pas
de blocage numérique. Une présentation détaillée est disponible dans la référence [BD90, Tome 2]. Il
s'agit d'un élément basé sur l'évaluation de l'énergie interne

P int =
1
2

Z
eeeTHmeeedS+

1
2

Z
ccc THfcccdS+

1
2

Z
gggTHcgggdS (B.18)

Les éléments standards ont 3 ddl par noeuds :w, bx et by. Le blocage en cisaillement transverse est
résolu en utilisant une interpolation indépendante du champ de cisaillement transverse dans la base
covariante suivant la méthode ANS, et à partir des cisaillements évalués aux points milieu des arêtes
de l'élément de référence. Le blocage en contrainte plane est quant à lui évité par l'introduction de
l'hypothèse de contraintes planes dans la relation de comportement.

En utilisant des éléments volumiques (3D), les problèmes de conditionnement liés aux degrés de
liberté en rotation sont évités et la variation d'épaisseur de la plaque est autorisée. Ainsi, les valeurs
des déplacements sont calculées directement sur les peaux du matériau, là où les mesures sont faites.
De plus, ils assurent intrinsèquement les continuités des déplacements et des déformations entre les
couches lors de la modélisation d'un matériau multicouches (sandwich).



Résumé

Ce travail présente une méthode mixte expérimentale-numérique traitant des mesures mécaniques
réalisées sur structures pour l'identi�cation de propriétés matériau viscoélastiques linéaires. Les car-
actéristiques de ces matériaux sont complexes et dépendent de la fréquence et nous cherchons à les
identi�er par une approche directe et non paramétrique. Pour cela, deux méthodes d'identi�cation
adaptées au traitement des mesures de champs de réponses en fréquences sont présentées. Celles-
ci utilisent les données fréquentielles, sans analyse modale expérimentale. Les champs expérimen-
taux sont obtenus par vibromètrie laser et les champs numérique par la méthode des éléments �nis.
Nous utilisons un modèle volumique adapté à l'étude des structures minces et épaisses pour l'analyse
numérique. Les applications se basent sur des plaques simples ou multicouches. Les résultats sont
corrélés avec des mesures DMA et des identi�cations à partir de données modales identi�ées.

Mots-clés: Viscoélasticité linéaire, identi�cation, méthode mixte expérimentale-numérique, élé-
ments �nis volumiques pour les structures

Abstract

This work deals with a mixed experimental numerical method for linear viscoelastic material
parameter identi�cation. These parameters are complex and frequency dependent. Identication is per-
formed using a direct and non parametric approach. In this goal, two identi�cation methods adapted to
frequency response �elds measurements treatment are presented. These datas are durectly exploited,
without any experimental modal analysis. Experimental �elds are obtained using a vibrometer and
numerical ones with �nite element method. A brick element dedicated to thin/thick structures analy-
sis is employed. Appications are performed using simple plates or sandwich plates. Results are also
compared to DMA measurements and identi�ed modal parameters.

Keywords : Linear viscoelasticity, identi�cation, mixed experimental-numerical method, volu-
metric �nite element for structures
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