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Etude expérimentale du colmatage de lits granulaires 
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Figure II-9 Observation au microscope de la surface d'un lit granulaire durant la phase C (Fin de l’expérience n°=1) 

Cette image prise à la fin de l’expérience 1 présente l’état de colmatage le plus avancé en termes de 
perte de charge et de masse collectée, il apparait que le stade d’un gâteau recouvrant uniformément 
toute la section du lit granulaire ne soit pas atteint durant ces expériences. Ceci peut s’expliquer par 
le phénomène de débouchage ponctuel de pores complètement obstrués. En effet, à cause de 
l’augmentation de la perte de charge, certains pores peuvent être amenés à se déboucher puis à se 
refermer quasi-instantanément du fait de l’augmentation du débit les traversant. Dans le cas où ce 
phénomène se produirait continuellement à partir d’une certaine valeur de perte de charge, cela 
ralentirait considérablement la croissance des gâteaux interstitiels au-delà d’une certaine épaisseur 
puisqu’une majorité de la masse collectée servirait à obstruer à nouveau les pores libres ainsi qu’à 
localement colmater les couches de colleteurs situées directement en aval. Le débouchage des pores 
est par exemple visible à un autre endroit de la surface du lit granulaire représenté sur la Figure II-9 
(Figure II-10).  

 

Figure II-10 Observation au microscope d'une zone de la surface d'un lit granulaire temporairement débouchée pendant 
la phase C (Fin de l'expérience n°=1) 
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