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Résumé

Cette thése concerne I'amélioration d'un procédé d'encapsulation a base d'hydrogels pour la
culture cellulaire tridimensionnelle. Des capsules submillimétriques sont formées via la co-extrusion a
haute vitesse de solutions de macromolécules, formant ainsi un jet composé. Les gouttes résultant de la
fragmentation du jet possédent une géométrie de type cceur/ coque dont I'enveloppe est composée
d'alginate qui est ensuite solidifiée aprés immersion dans un bain de gélification. L'utilisation de matériaux
biologiques a nécessité la mise en place d'un systeme d'injection séquentiel afin de manipuler de faibles
volumes, inférieurs au mL. Cette approche est alors accompagnée d'une variation longitudinale de la
concentration de particules en suspension lors de leur écoulement dans le tube d’injection. Cette
dispersion peut étre inhibée en ajoutant une bulle a chaque extrémité de |'échantillon afin de le
compartimenter. Une déstabilisation de la suspension initialement homogéene est observée lorsque
I'inertie du fluide porteur rentre en jeu a I’échelle des particules. Ces particules micrométriques induisent
un battement et des fluctuations de vitesse du jet entrainant la coalescence des gouttes et ainsi une
polydispersité. Enfin, un hydrogel de collagéne, mimant la matrice extracellulaire, a été implémenté au
cceur des capsules afin de favoriser I'adhésion des cellules épithéliales de I'intestin et des canaux biliaires.
Les cellules forment alors au sein de ces matrices un épithélium polarisé et fonctionnel. La formation de
ces capsules a nécessité la formulation de la solution de collagene compatible avec le procédé et aux

conditions physiologiques des cellules.

Mots clés : atomisation ; alginate ; collagéne ; fluides complexes ; dispersion convective ; cellules
épithéliales






Abstract

This thesis concerns the improvement of a hydrogel encapsulation process for three-dimensional
cell culture. Submillimetric capsules are formed via high speed co-extrusion of macromolecules solutions,
thereby forming a compound jet. The drops resulting from the fragmentation of the jet have a core/ shell
type geometry where shell is composed of alginate. This layer is then solidified after immersion in a gelling
bath. The use of biological materials required the implementation of a sequential injection system to
manipulate small volumes, less than 1 mL. This approach is then accompanied by a longitudinal variation of
the concentration of the suspended particles flowing in the injection tube. This dispersion can be inhibited
by adding air bubbles at each end of the sample to segment it. A destabilization of the suspension initially
homogeneous is observed when liquid inertia comes into play at the particle’s scale. These micrometric
particles induce a flapping motion and jet speed fluctuations causing the coalescence of the drops and thus
a size polydispersity. Finally, a collagen hydrogel, which mimics an extracellular matrix, has been
implemented in the capsule’s core to promote adhesion of epithelial cells forming intestine and bile ducts.
Within this matrix, the cells form a polarized and functional epithelium. The formation of these collagen
capsules required the formulaiton of the collagen solution compatible with the process and the physiological

conditions of the cells.

Key words : atomisation ; alginate, collagen ; complex fluids ; convective dispersion, epithelial cell
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Introduction

La culture cellulaire est I'un des outils majeurs utilisé pour la biologie cellulaire et moléculaire, et
constitue le modele in vitro pour I'’étude physiologique et biochimique des cellules. Un des principaux défis
de la culture cellulaire est de créer un environnement capable de reproduire I’architecture cellulaire pour
y étudier les fonctions physiologiques propres a un tissu biologique.

Les études réalisées actuellement basées sur des méthodes conventionnelles de culture cellulaire (culture
sur boite de Pétri ou flask) ne reproduisent pas fidelement I'organisation cellulaire in vivo. En effet, au sein
d’'un organisme pluricellulaire, I'établissement des interactions cellules-cellules et cellules-matrice
extracellulaire est nécessaire pour l'étude du comportement cellulaire et ainsi du phénotype
physiologique. La culture cellulaire conventionnelle méne a la formation de monocouches de cellules et
limite le contact cellulaire a leur périphérie empéchant ainsi de former des structures tridimensionnelles
caractéristiques des structures in vivo. La nécessité de développer des méthodes de culture cellulaire
tridimensionnelle physiologiquement plus pertinentes devient grandissante et primordiale.

Un nouveau concept a émergé depuis plusieurs années : I'encapsulation de suspensions cellulaires dans
des hydrogels tridimensionnels. Cette méthode trouve des applications dans des domaines variés allant de

la compréhension de processus biologiques fondamentaux a l'ingénierie tissulaire en passant par le

développement de molécules thérapeutiques.

Le Laboratoire Colloides et Matériaux Divisés a récemment développé un procédé de formation de
capsules a cceur liquide possédant une fine membrane d’hydrogel d’alginate. Le principe de ce procédé
repose sur la co-extrusion et la fragmentation dans I'air de fluides suivie par la gélification de I'enveloppe
des bi-gouttes formées. Outre la pertinence physiologique d’une culture tridimensionnelle, cette méthode
d’encapsulation permettrait de standardiser la culture cellulaire, de concevoir un environnement cellulaire
controlé en termes d’échanges thermiques et chimiques, de mener des études de criblage a haut débit et

de manipuler plus aisément les cellules.

Ce travail de recherche pluridisciplinaire s’articule autour de I'amélioration du procédé dans le
cadre d’'une encapsulation cellulaire, de la physico-chimie du matériau qui compose les capsules et la mise
en culture de cellules épithéliales au sein de ces capsules. Notre objectif principal est de standardiser la
méthode de formation de capsules possédant diverses fonctionnalités afin d’'y développer un large panel

de micro-tissus cellulaires.
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Ce manuscrit est composé de cing chapitres, comme suit :

Le chapitre | présente I'état de I'art de la culture cellulaire. Aux deux premiéres sections sont
présentées les méthodes traditionnelles de culture cellulaires tridimensionnelles couramment utilisées
pour former des sphéroides. Une troisieme section présente I'approche microfluidique appliquée a la
culture cellulaire. Une quatrieme section est consacrée aux méthodes d’encapsulation a base d’hydrogels.
Enfin, une derniere section est dédiée a la présentation de la méthode de formation de capsules d’hydrogel

d’alginate développée au sein du laboratoire.

Le chapitre Il décrit le matériel utilisé et les méthodes d’encapsulation et de caractérisation

physico-chimiques des fluides de biopolyméres employés dans ces travaux.

Dans le cadre d’une encapsulation cellulaire, le matériel biologique constitue des ressources en
guantité limitée principalement due a leur colt relativement élevé. Au chapitre lll, nous présentons le
dispositif d’encapsulation adapté pour minimiser les quantités utilisées.

Par ailleurs, parmi les types cellulaires, certaines ne proliferent pas. C'est le cas de hépatocytes primaires,
il est donc nécessaire de travailler a des concentrations élevées pour pourvoir former un organoide de
taille fonctionnelle. Or, nous avons observé qu’a ces concentrations, les capsules formées sont
polydisperses. Une étude sera menée sur I'impact de ces cellules sur I'’écoulement et la fragmentation du

jet composé.

Jusqu’a maintenant, les travaux réalisés reposaient sur la formation de capsules a cceur liquide.
Afin d’ouvrir le champ d’applications de cet outil innovant de culture cellulaire a un plus large panel de
cellules, nous avons choisi d'implémenter une matrice dans le coeur des capsules pour mimer le
microenvironnement extracellulaire. L’approche envisagée consiste a concevoir des capsules d’hydrogel
d’alginate ayant un coeur de collagene de type I. Le chapitre IV est consacré a la formation des capsules de
collagene. Les propriétés physico-chimie du collagene en solution et a I'état d’hydrogel sont d’abord
présentées. Par la suite sont décrites les instabilités hydrodynamiques rencontrées lors de la co-extrusion
des fluides de collagéne et d’alginate. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons a la compréhension des

mécanismes physiques sous-jacents pour aboutir a la formation de capsules.

Enfin, le chapitre V présente les résultats obtenus a la suite du développement des cellules

épithéliales au sein de ces capsules a cceur solide de collagéne.
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l. La culture cellulaire tridimensionnelle
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La culture cellulaire a été développée en 1907 par Harrison®? lorsqu’il a étudié le développement
d’une fibre nerveuse du systéme central a la périphérie d’embryons . Du tissu indifférencié, prélevé a partir
d’embryons de grenouille, a été placé dans une goutte de lymphe et déposé sur une lamelle stérile. Par
cette méthode, il a pu observer en continu le développement et la différenciation du tissu. Il a ainsi mis en
évidence qu’il est possible de maintenir en culture des cellules extraites du tissu d’origine pour son
observation.

La culture cellulaire consiste a maintenir ou a faire proliférer des cellules in vitro dans un environnement
artificiel favorable apres leur extraction d’un animal ou d’une plante. La culture de cellules de mammiféres
est un outil majeur trés employé en biologie cellulaire et moléculaire et est utilisé pour un large panel
d’applications allant de la compréhension de mécanismes biologiques sous-jacents au comportement des

cellules in vivo au criblage de molécules thérapeutiques.

Pendant prés d’un siécle, la culture cellulaire bidimensionnelle a été utilisée comme modéle in
vitro pour étudier les réponses cellulaires aux stimuli biophysiques et biochimiques. Les cellules adhérent
et forment des monocouches sur des supports rigides en polystyréne ou en verre. Ces surfaces sont
souvent recouvertes de molécules aux propriétés bioadhésives pour favoriser I'attachement des cellules
au substrat. Dans cette configuration, les cellules recoivent par diffusion la méme quantité de nutriments
et de facteurs de croissance, résultant ainsi d’une croissance cellulaire homogéne. Ces monocouches
cellulaires constituent la méthode de culture cellulaire dite conventionnelle ou traditionnelle. Cependant
cette méthode de culture ne reproduit pas 'organisation des cellules in vivo. En effet au sein d’'un
organisme pluricellulaire, les cellules reposent sur une matrice extracellulaire et interagissent avec les
cellules voisines par une signalisation biochimique et mécanique. Ainsi, les interactions cellule-cellule et
cellule-matrice constituent un réseau tridimensionnel qui maintient la spécificité et I'homéostasie du
tissu. L'incapacité des cellules en monocouche & établir une structure tridimensionnelle caractéristique
des structures in vivo peut altérer les fonctions cellulaires telles que la viabilité, la prolifération, la

différenciation ou encore I'expression des genes...
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Des différences en termes de morphologie cellulaire...

Une différence majeure observée entre une culture cellulaire 2D et 3D est la dissimilarité de
morphologie cellulaire. En monocouche, les cellules n‘ont qu’un seul point d’attache au support
contrairement aux systémes 3D ou les cellules présentent plusieurs points de contacts couvrant toute la
surface de la cellule. Il a été montré que la surface d’étalement de la cellule a un impact sur la prolifération,
I'apoptose et la différenciation cellulaire.*® Il a été observé également que des cellules mises en culture
sur des surfaces planes deviennent progressivement aplaties, se divisent de maniére aberrante et perdent
leur capacité a se différencier. %7 Il en est de méme pour les hépatocytes qui présentent une morphologie,
une organisation du cytosquelette et une adhésion au support définitivement différentes lorsqu’ils sont

en culture dans une matrice tridimensionnelle ou en 2D (Figure I. 1).

A contrario, il a été montré que I'organisation des cellules épithéliales de la glande mammaire en acini et
leur sécrétion lorsque celles-ci sont mises en culture au sein d’un environnement tridimensionnel étaient

similaires a celles in vivo que sur des surfaces planes.®*

Collagen | (2D thin coat) Collagen | (3D gel) Matrigel ® matrix (3D gel)

Figure I. 1 : Différence de morphologie des hépatocytes primaires de rat dans un microenvironnement 2D versus 3D.
Les cellules ont été mises en culture sur une surface recouverte de collagene (a), dans un gel de collagene | (b) et un
gel de Matrigel (c).

Des différences en termes de polarité cellulaire ...

Les modeles de culture 3D ont également I'avantage de conserver la polarité cellulaire. Cette
caractéristique est propre aux cellules épithéliales qui présentent une surface apicale et une surface

basolatérale. La polarité est impliquée dans |'organisation des cellules formant le tissu et la direction de
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sécrétion de molécules bioactives. Cependant lorsqu’elles sont en culture dans des systemes

tridimensionnels, elles retrouvent alors cette caractéristique.®

Bien que le modele en 2D ait largement contribué a la compréhension de processus biologiques
ou de pathologies, il demeure un facteur limitant dans de nombreuses applications.
Jusqu’a aujourd’hui, le criblage de molécules thérapeutiques pour le développement de médicaments,
débutait par des essais basés sur des modeles de culture cellulaire 2D suivis par des tests chez I’'animal
pour finir par les essais cliniques. Il a été montré que lorsqu’on procédait a I'extraction des cellules
tumorales de leur niche naturelle, les cellules s’adaptaient a leur nouvel environnement. Cependant cette
adaptation s’accompagne d’une modification des fonctions physiologiques au niveau de |'expression des
geénes. Certains genes, notamment ceux responsables de la prolifération sont souvent surexprimés. Ces
différences de phénotypes observées entre les résultats collectés du modeéle cellulaire et animal sont
souvent critiques pour la prédiction des résultats lors des essais cliniques. En effet, seulement 10 % des
candidats retenus lors des essais précliniques réussissent au moment des essais cliniques. La plupart des
candidats échouent aux essais du développement clinique et spécialement en phase lll, qui est I'étape la
plus colteuse du développement du médicament pour des raisons de sécurité et d’efficacité
médicamenteuse. Ces échecs s’expliquent par le fait que les réponses cellulaires collectées des tests de
culture en 2D sont biaisées par les conditions du microenvironnement qui ne reproduisent pas celles in
vivo. Ainsi il est primordial d’établir des systéemes cellulaires qui mimeraient ces conditions pour mieux

prédire les résultats aux test in vivo.°

Un des principaux défis de la culture cellulaire est de développer des modeéles qui puissent mimer
un environnement capable de reproduire [l'architecture cellulaire pour y étudier les fonctions
physiologiques propres a un tissu biologique. Ainsi, pour répondre a ces besoins, un panel de méthodes de

culture tridimensionnelles a été développé.

Dans ce chapitre introductif, nous décrirons un large panel de méthodes de culture cellulaire 3D
existantes, allant des méthodes des plus conventionnelles aux méthodes les plus sophistiquées basées

notamment sur la technologie microfluidique.

1.1 Un modele d’étude cellulaire tridimensionnel : le sphéroide

Les sphéroides cellulaires constituent un modele relativement simple de culture cellulaire

tridimensionnel, basé sur I'agrégation de cellules adhérentes. Ces sphéroides sont utilisés depuis les
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années 1950, mais I'appellation sphéroide est plus récente et date des années 70 lorsqu’il a été observé
que des cellules V79 issues de poumon de hamster ont formé un agrégat cellulaire de la forme d’une
sphére. Par la suite, les biologistes se sont donc intéressés a I'utilisation de ce sphéroide cellulaire comme

modele cellulaire.

Ces modeles de culture cellulaire émergents ont trouvé des applications principalement dans le
développement de modeéles physiopathologiques et le criblage de molécules médicamenteuse in vitro.'>**>
14 La configuration du sphéroide est assimilable & une tumeur cancéreuse. La grande majorité des tumeurs
développent des régions d’hypoxie due a la fois a une déplétion en oxygéne et a une insuffisance de
vascularisation. En effet, les tumeurs sont souvent composées d’une population hétérogene : des cellules
en surface et prolifératives et d’autres a l'intérieur de I'agrégat qui, a I'inverse, ne proliférent pas du fait
d’un apport en oxygene trop faible. On distingue au sein de ces sphéroides tumoraux trois zones
concentriques : un coeur nécrotique, une zone quiescente et une zone de prolifération (Figure 1.2). Le
sphéroide présente une taille critique (de I'ordre de quelques centaines de um), au-dela de laquelle des
phénoménes de nécrose peuvent apparaitre.’® En fonction de leur localisation, les cellules ont une

sensibilité différente aux traitements anti-tumoraux.*®

CO,, wastes
C——
S—

Q,, nutrients,

growth factors

Proliferating zone --

Quiescent viable ----\-----
cell zone

Necrotic core  ----------e------

Figure 1.2 : Représentation schématique de la géométrie sphérique d’une tumeur. Trois zones concentriques sont
illustrées du centre vers la périphérie : un cceur nécrotique, une zone quiescente et une zone de prolifération. Image
issue de Lin et al., 2010. ¥

Par ailleurs, la différenciation des cellules souches pluripotentes implique la formation d’une
structure sphérique appelée corps embryonnaire qui constitue une étape importante dans I'étude in vitro
de la différenciation cellulaire. Ainsi, les sphéroides constituent un modéle physiologique tridimensionnel
pertinent pour I'étude du cancer et de la différenciation des cellules souches. lls constituent un outil a haut

potentiel dans la recherche du cancer et de la différenciation des cellules souches.
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Les termes sphéroides et organoides sont souvent interchangeables en fonction de I'application ou de la
thématique de recherche. Tous deux indiquent un agrégat cellulaire relativement de petite taille (< 200
um) ou de fortes interactions cellule-cellules sont établies. Cependant, les sphéroides tumoraux
constituent I'exception. Ces sont des agrégats de taille plus grande qui, en leur sein, contiennent un corps
nécrotique du fait de la déplétion en oxygéne et nutriment.® Le terme organoide fait parfois référence a
des agrégats ou les structure cellulaires sont bien définies et similaires au tissu d’origine tels que des crypts
intestinaux 8%, des cystes de glandes mammaires?® ou encore les sinusoides du foie. Ce sont généralement
des modeles basés sur des techniques plus complexes.

Par ailleurs, les sphéroides sont toujours utilisés comme modeéle pour la compréhension de mécanismes
d’auto-assemblage qui se produit naturellement au cours de I'embryogenése, la morphogenese et
I’organogenese. lls ont permis de mettre en évidence les acteurs moléculaires d’adhésion cellulaires

impliqués dans ces mécanismes.?

Diverses méthodes sont employées pour former ces sphéroides ou organoides. Dans ce chapitre,
les méthodes de culture cellulaire 3D existantes seront détaillées. Pour chacune d’elles, nous donnerons
les avantages et inconvénients qui les caractérisent.

Certaines sont basées sur l'utilisation de supports de faible adhésion cellulaire, d’autres sur la mise en
suspension des cellules en mode dynamique. Raghavan et ses collaborateurs se sont intéressés a comparer
les différentes techniques formant un sphéroide en termes de morphologie du sphéroide, d’arrangement

cellulaire et de sensibilité aux composés chimiques pour des essais de toxicologie.?

1.2 Les méthodes conventionnelles de la culture cellulaire 3D

Les méthodes de culture cellulaire dites conventionnelles sont classées selon la présence d’un
échafaudage tridimensionnel au sens large. On distinguera principalement deux types de catégories : les

méthodes de culture cellulaires 3D dites scaffold free des scaffold based.
1.2.1 Les cultures cellulaires sans échafaudage : Scaffold free cell culture

1.2.1.1 Technique ultra low attachment (ULA)

Une fagon simple d’aboutir a la formation d’un sphéroide tridimensionnel est de limiter I’'adhésion
des cellules au support en modifiant les propriétés de la surface. Etant donné que les protéines ou autres
biomolécules peuvent s’absorber au polystyrene des boites de pétri ou des plaques a puits par des

interactions hydrophobes ou ioniques, la modification de la surface par un polymere hydrophile non
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chargé permet d’inhiber ces interactions non spécifiques entre les cellules et la surface. Ainsi, les cellules
sont maintenues en suspension. Cette méthode permet d’établir les interactions cellules-cellules au
détriment des interactions cellules-substrat et favorise la formation de sphéroides. Pour limiter I'adhésion
des cellules au substrat, des plaques de puits recouvertes de I'agarose?® ou au poly-2-hydroxyethyl

** ont développé une méthode pour former

méthacrylate sont utilisées. Basé sur ce principe, lvascu et.a
un sphéroide de cellules cancéreuses sur des plaques de puits a fond coniques préalablement traités avec
du poly-2-hydroxyethyl méthacrylate. Il est déposé sur les plaques de puits et séché pendant trois jours
avant I'ajout de cellules. Aprés ensemencement des puits, les plaques sont centrifugées pour favoriser les

interactions entre les cellules.

Dans l'objectif d’étudier certains dysfonctionnements cérébraux, certains chercheurs ont utilisé ces
microplaques de puits a faible adhésion pour développer un organoide de cellules souches pluripotentes
comme modele cérébral. 14

La formation des sphéroides dans des plaques de puits augmente grandement le potentiel a haut criblage
de cette méthode. Par ailleurs, pour répondre a une demande forte de standardisation de la méthode,

plusieurs compagnies ont développé et commercialisé des plaques de puits déja traitées, dédiées a la

formation de sphéroide de taille uniforme.

1.2.1.2 Technique de la goutte pendante

Cette technique s’appuie sur le fait que les cellules s’agrégent pour former une structure 3D en
absence de surface sur laquelle elles pourraient adhérer.
Elle utilise par exemple une plaque de puits ol une petite cavité est formée au fond du puit pour permettre
la formation d’une goutte pendante de milieu de culture. Les cellules sont suspendues dans cette goutte
et incubées aux conditions physiologiques jusqu’a la formation d’un sphéroide.?*?” Par cette technique,
Messner et ses collaborateurs ont réussi a former des sphéroides d’hépatocytes qui exercent les fonctions
physiologiques spécifiques telles que le stockage de glycogene et la formation des canalicules biliaires
(Figure I. 3).28 D’autres auteurs procédent différemment : ils déposent la suspension de cellules sur le
couvercle d’une plagque de puits ou d’une boite de pétri puis la retournent. Les gouttes sont maintenues

en place par tension de surface. Par gravité, les cellules se concentrent et forment un sphéroide unique.
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Figure I. 3 : Représentation schématique de la technique de la goutte pendante. Image issue de Paper et al.?°

1.2.1.3 Technique de la suspension cellulaire

Cette fois-ci, la formation du sphéroide est favorisée par la mise en suspension des cellules sous
agitation. Il s’agit d’'une méthode généralement utilisée a I'échelle semi-industrielle. Cette méthode
permet a la fois de s’affranchir du gradient de température, de pH, de I'oxygene dissous, de I'apport en
nutriments et métabolites et également d’éviter la sédimentation des agrégats cellulaires. Ainsi, elle
s’affranchit des limites des systemes de culture en mode statique. La mise en suspension des cellules est
réalisée par des bioréacteurs en rotation ou encore des mélangeurs. Ces équipements ont été congus pour
assurer un environnement tridimensionnel homogéne et pouvoir controler les paramétres de culture
nécessaires a la reproductibilité, la robustesse et le faible co(it de la méthode.3%3132 Cependant dans des
tanks d’agitation, la performance de la méthode peut étre affaiblie par les événements de collision entre
les cellules et la pale ou encore le développement d’un régime hydrodynamique turbulent qui conduisent
tous deux, a un stress cellulaire pouvant induire la mortalité cellulaire. Aussi, cette méthode présente le
désavantage de former des sphéroides de taille hétérogene. Massai et ses collaborateurs ont travaillé sur
la conception d’un bioréacteur versatile pour la formation de sphéroide des cellules cancéreuses humaines
de poumon Calu-3 et ont montré qu’a faible cisaillement, les cellules étaient correctement préservées.?
Une facon de maintenir I'intégrité des sphéroides pour des cultures cellulaires de longue durée est de les
faire adhérer faiblement au support tout en évitant leur étalement. Pour cela, des surfaces recouvertes de
galactose ou le sphéroide adhére a la surface via des interactions non spécifiques impliquant les récepteurs

galactose-asialoglycoproteine sont utilisées.3
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1.2.2 Les cultures cellulaires avec échafaudage : Scaffold based cell culture

La deuxiéme catégorie de méthodes de culture cellulaire 3D est basée sur la présence d’un support
matriciel de type hydrogel ou poreux. Dans cette partie, aprés une breve définition des hydrogels, nous
présenterons les différentes applications dans lesquelles ils sont employés et enfin nous recenserons les

différentes catégories d’hydrogels couramment utilisés en culture cellulaire.

1.2.2.1 Les hydrogels et ses principales applications en biologie cellulaire

Les hydrogels sont des réseaux tridimensionnels hydrophiles qui sont capables de piéger des
guantités importantes d’eau, ce qui leur confére des propriétés biophysiques similaires a celles du tissu
conjonctif.3® Ils sont constitués de protéines ou de chaines de polyméres enchevétrées, d’origine naturelle

ou synthétique.

Les hydrogels sont caractérisés par leur diversité en termes de propriétés mécaniques notamment de
porosité et de propriétés de surface. lls sont largement utilisés pour des applications biomédicales et
pharmaceutiques. Les hydrogels ont servi a I'immobilisation de cellules notamment pour la libération
controlée de molécules telles que I'insuline sécrétée par les cellules de Langerhans et I'éthanol produit par
les levures au cours de la fermentation.

La diffusion des molécules a travers de I'hydrogel dépend de la porosité, de sa structure géométrique et
de ses propriétés de surface qui affecte son affinité a la molécule.

L'alginate est notamment un bon candidat pour la libération de protéines. Les protéines sont encapsulées
dans des billes qui les protégent de la dégradation jusqu’a leur relargage. |l est possible alors de controler
la cinétique de libération de ces macromolécules.®® Ces hydrogels constituent le milieu environnant des
cellules, il est donc primordial que ces derniers soient biocompatibles.

Il existe principalement deux méthodes pour immobiliser des cellules : soit en surface soit en volume, on

parle alors d’adhésion et d’encapsulation respectivement.

L'adhésion, comme son nom l'indique, est basée sur I'attachement des cellules a un substrat donné. Il y a
une reconnaissance spécifique de type ligand — récepteur entre un motif protéique a la surface de
I’hydrogel et un récepteur cellulaire. Outre les criteres mentionnés précédemment requis pour une
immobilisation cellulaire, les hydrogels utilisés pour I'adhésion doivent présenter a leur surface ces
récepteurs. Plusieurs facteurs affectent I'adhésion et le comportement cellulaire vis-a-vis de I’hydrogel,
tels que : la structure moléculaire de I’'hydrogel et de I'agent de réticulation et la chimie de surface de

I’hydrogel. Lorsque I’hydrogel est dépourvu de récepteurs aux protéines de mammiferes, celui-ci peut étre
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fonctionnalisé pour acquérir des propriétés bio adhésives.?” Les hydrogels poreux constituent un exemple
de support pour I'adhésion des cellules.

Enfin I'immobilisation par micro-encapsulation fait référence au confinement des cellules individualisées
ou en amas par une membrane semi-perméable. Cette méthode sera développée a la section I.3.

En ingénierie tissulaire, les hydrogels doivent satisfaire un certain nombre de critéres fonctionnels et
promouvoir la formation d’un nouveau tissu. Ces critéres incluent des propriétés physiques (mécanique et
dégradation), des caractéristiques de performances biologiques telles que I'adhésion cellulaire. Un aspect
majeur de ces hydrogels destinés a I'ingénierie tissulaire est leur biocompatibilité. En effet, leur présence
devient problématique lorsqu’ils induisent une réponse inflammatoire. Une attention particuliere doit étre
portée a I'utilisation des hydrogels pour ces applications.

Plusieurs parametres sont donc a considérer lors du choix de I’'hydrogel. En culture cellulaire, I'application
qui nous intéresse, les propriétés majeures sont la bioadhésion, la stabilité du matériau et ses propriétés

biophysiques et mécaniques.

Les hydrogels naturels et ses dérivés

De par leur nature, ces hydrogels contiennent dans la plupart des cas des molécules endogenes
qui sont impliquées dans la transduction de signaux cellulaires. Deux sources biologiques distinguent les

hydrogels naturels.

Certains sont d’origine animale, ils dérivent des protéines telles que le collagene, la laminine, la fibrine, ou
des composants de la matrice extracellulaire tel que I'acide hyaluronique ou encore le matrigel® et d’autres

sont d’origine végétale, ce sont fréquemment des polysaccharides tels que I'alginate ou la cellulose.

De source animale : la matrice extracellulaire et ses composantes

La matrice extracellulaire (MEC) est définie comme un milieu ou réseau complexe de protéines
fibreuses (collagéne, élastine), de glycoprotéine (la fibronectine et la laminine) et de protéoglycanes. La
matrice est sécrétée par les cellules (des fibroblastes dans la plupart des cas) dans laquelle elles sont. Outre
son réle mécanique bien connu de support des cellules (cartilage, o0s), elle est grandement impliquée dans
la signalisation cellulaire qui régulent la morphologie, 'adhésion, la prolifération cellulaire et détermine le
devenir de la cellule.?® Au niveau moléculaire, la MEC assure I'adhésion cellulaire, qui correspond a la
reconnaissance moléculaire entre les intégrines présentes a la surface des cellules et les motifs d’adhésion

présents sur les protéines de la matrice extracellulaire.
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Les protéines de collagéne appartiennent a la famille des protéines fibreuses et sont retrouvées chez tous
les organismes multicellulaires. C’'est le composé majoritaire du derme et de la peau et représente 25% de
la masse protéique totale chez le regne animal. Parmi les différents types de collagéne, le type | est le plus
utilisé et c’est autour de celui-ci que nous nous focaliserons dans ce manuscrit. Le collagéne de type | se
retrouve dans le compartiment stromal et au niveau de la structure osseuse et est largement utilisé en
culture cellulaire 3D. Cette protéine est extraite de diverses sources biologiques telles que le derme bovin,

le tendon de queue de rat ou encore le placenta humain. Les propriétés physico-chimiques de la protéine

de collagéne de type | seront détaillées aux chapitres Il et Ill. La gélatine qui est la forme amorphe du
collagene est également couramment utilisée comme biomatériel. La gélatine est composée d’une
séquence d’aminoacides identique a celle du collagene mais a la différence de celui-ci, la gélatine ne

présente pas de structure hélicoidale.

La matrice de membrane basale connue sous le nom de Matrigel® est une préparation soluble extraite et
sécrétée par les cellules du sarcome Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de souris. Il s’agit d’'une tumeur riche
en composés de la matrice extracellulaire tels que la laminine (composé majoritaire), le collagéne de type
IV, des protéoglycanes a héparane sulfate et un certain nombre de facteurs de croissance. Cependant du
fait de sa composition inconnue, il est difficile d’identifier le facteur endogéne responsable d’une certaine

réponse cellulaire observée.

De source végétale

La cellulose est le polysaccharide le plus abondant dans la nature et présente de nombreux avantages tels
qgue la biodégradabilité, la biocompatibilité, la non-toxicité, le faible co(t et une stabilité chimique et
thermique. Il s’agit d’un polysaccharide linéaire composé d’unités 1,4-B-D-glucopyranosyl. La réticulation
des chaines moléculaires de cellulose implique des liaisons hydrogénes intra- et intermoléculaires.
L'utilisation de la cellulose est en fait limitée du fait qu’elle ne soit pas soluble dans I’eau. Des modifications

chimiques de la cellulose sont alors réalisées afin de la solubiliser.

L’alginate est également un polysaccharide naturel issu des algues brunes du genre Phaeophyceae. Il est
principalement présent sous forme de sel de calcium insoluble. Le principe de I'extraction est de convertir
ce sel insoluble en un sel de sodium soluble. Son extraction est un procédé en deux étapes qui

comprend® :

- une pré-extraction a I'acide chlorhydrique dilué :

Ca(Alg), + 2 H* > 2 HAlg + Ca?*
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- une extraction a I’hydroxyde de sodium :

HAlg + Na* - NaAlg + H*

Malgré son utilisation intensive aux essais in vitro et in vivo, il reste cependant des réticences quant a la
biocompatibilité de cette matiere premiere. En effet, I'alginate qui est extrait des algues brunes est
grandement sensible aux contaminations. De plus, les méthodes chimiques d’extraction peuvent
également introduire des contaminants supplémentaires. La transplantation de microcapsules contenant
des ilots de Langerhans, formées a partir d’alginate non purifié chez des rats diabétiques a déclenché une
réaction inflammatoire autour de ces capsules.?’ Les risques d’'immunogénicité dépendent de certains

parametres tels que :

la quantité et la nature des contaminants présents initialement dans la matiere premiére ;

la méthode de purification ;

la composition chimique et le ratio des blocs guluronique/mannuronique.

Il a été montré que l'utilisation d’alginate riche en résidus mannuronique induit une production de
cytokines dix fois plus importante par rapport a un alginate riche en résidus guluronnique.

Une des caractéristiques intrinseques de I'alginate est son incapacité a se lier aux cellules de mammiferes,
due a I'absence a sa surface de motif d’adhésion cellulaire. Un grand intérét est alors porté sur la
fonctionnalisation de I'alginate pour favoriser I'adhésion des cellules a I’hydrogel. Un motif d’adhésion
cellulaire (sous forme de peptide) est greffé sur le groupement carboxylique des résidus glycosylés via le
couplage carbodiimide. Les séquences peptidiques RGD (Arginine - Glycine - Acide aspartique) ont été
largement utilisées comme ligand aux récepteurs d’intégrines d’un grand nombre de types cellulaire.*
D’autres séquences peptidiques dérivées de protéines de la matrice extracellulaire ont également été
utilisées telles que la séquence DGEA (Acide aspartique - Glycine - Glutamine - Alanine) et YIGSR (Tyrosine

- Isoleucine - Glycine -Sérine - Arginine) pour améliorer I'adhésion des cellules neuronales a I’hydrogel.*?

Le Chitosane est un dérivé de la chitine, obtenu apres acétylation partielle. La chitine est issue de
I’exosquelette des crustacés, des champignons et des insectes. Il est composé d’une séquence répétitive
(1,4) -beta-D-glucosamine. Le chitosane est un polymeére cationique et est largement utilisé pour des
applications en immobilisation cellulaire ou en ingénierie tissulaire. Sa disponibilité, biodégradabilité et
biocompatibilité font de la chitosane un bon candidat pour la culture cellulaire et I'ingénierie tissulaire. Ses
propriétés physiques peuvent étre controlées par réaction de dépolymérisation, déacétylation ou encore
en modifiant les interactions hydrogéne entre les groupements amine et hydroxyl de la molécule.*® Le

chitosane est également utilisé en mélange avec I'alginate.
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Les hydrogels naturels présentent certains désavantages a leur utilisation, que nous citerons simplement :

- unesource animale ;

- une variabilité de composition inhérente entre lots ;

- une complexité de la purification de la matiere premiére (au vue du co(t et du procédé multi-étapes).
Par ailleurs, de par leur composition souvent complexe, il est parfois difficile de déterminer I'origine
moléculaire d’une réponse cellulaire.

Pour s’affranchir de la limite liée a I'origine de la molécule, certains auteurs se sont intéressés a leur

production via des méthodes de biotechnologie, c’est le cas de I’acide hyaluronique.*

Par ailleurs, les hydrogels naturels ne répondent pas toujours aux besoins de stabilité et sont parfois assez

limités en termes de propriétés mécaniques. Ainsi, ont émergé les hydrogels synthétiques qui sont de

potentielles alternatives aux hydrogels naturels.

Les hydrogels synthétiques

L’avantage majeur de l'utilisation d’hydrogels synthétiques, est qu’il est possible de concevoir des
hydrogels a facon aux propriétés physiques et biologiques souhaitées. Ces hydrogels sont biologiquement
inertes mais couplés a des composés biologiques, ils peuvent présenter des propriétés biologiques telles
que I'adhésion cellulaire. A titre indicatif, nous pouvons citer le poly ethylene glycol (PEG)Y, le poly vinyl

alcool (PVA)® et le poly 2-hydroxy ethyl methacrylate (Poly-HEMA)?®,

L’hydrogel de PEG représente le « gold standard » dans ce domaine, du fait de ses propriétés intrinseques
de faible adsorption protéique, de son profil inflammatoire minimal, de sa non toxicité démontrée lors des
tests in vivo, de sa disponibilité et la facilité a le fonctionnaliser. L'intérét de I'utilisation du PEG a été
démontré a travers diverses applications de culture cellulaire ; de la différenciation cellulaire, la mécano
biologie a I'angiogenése.*” 48

Trois principales méthodes sont utilisées pour former un hydrogel de PEG aux propriétés bioactives,
incluant I'irradiation des polymeres de PEG, la polymérisation de radicaux libres et des réactions chimiques
spécifiques telles que la réaction de condensation®,la réaction d’addition de Michael®®, les réactions de
click chemistry>let la réaction enzymatique.>>>® Le polymére de PEG présente en bout de chaines deux
groupements réactifs hydroxyls, qui peuvent réagir avec un grand nombre de groupements chimiques
donnant lieu a un large panel de polymeéres conjugués aux biomolécules. La méthode la plus utilisée pour
la formation d’hydrogel de PEG, est la photopolymérisation. Des polymeres PEG conjugués a des molécules
bioactives ont été développés pour mimer la MEC. En effet la MEC constitue le modeéle pour la conception

de matrice aux propriétés bioactives en culture cellulaire.>*>®
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Le fait que les propriétés physico-chimiques et biologiques des hydrogels synthétiques puissent étre
modifiées de maniére reproductible, qualifie ces hydrogels de candidat idéal pour étudier I'influence des

propriétés de la matrice sur les fonctions cellulaires de maniére systématique.

1.2.2.2 Les supports matriciels solides

Les matrices solides pour la culture cellulaire 3D sont congues a partir d’'un large panel de
matériaux tels que le métal, la céramique, le verre ou des polymeéres. Ces derniers sont couramment
utilisés car offrent de nombreuses possibilités en termes de structure, de porosité et de rigidité en
comparaison aux hydrogels. Une multitude de techniques sont utilisées pour former ces matrices solides
telles que la lithographie, I'electrospinning, I'impression 3D... Cette technique permet la formation de
fibres de polymeéres dont les dimensions sont du méme ordre de grandeur que celles de la matrice

extracellulaire (le diamétre varie entre 3 nm et 5 um)®’.

Il existe cependant des limites a leur utilisation. Il faut savoir que la matrice extracellulaire
constitue l'infrastructure des cellules a I’échelle nanométrique. Des altérations topographiques de cette
matrice reconstituée peuvent perturber les interactions cellules-matrice et induire un comportement
singulier chez les cellules. Par ailleurs, du fait de leurs propriétés assez éloignées du tissu biologique, une
maitrise des propriétés chimiques de surface, des propriétés mécaniques, de perméabilité est primordiale

pour assurer I'adhésion et la croissance cellulaire.

1.2.2.3 Des propriétés majeures des hydrogels pour la culture cellulaire

La matrice extracellulaire est un réseau composé de protéines et de protéoglycanes, qui a la fois
sert d’ancrage aux cellules et régule les voies de signalisation cellulaire. Les interactions entre les cellules
et la matrice environnante sont fondamentalement impliquées dans les mécanismes physiologiques au
cours du développement tissulaire. De par leur capacité a mimer les tissus mous, les hydrogels sont des
matériaux tres attrayants pour développer des matrices analogues a la matrice extracellulaire. Naturels ou

synthétiques, les hydrogels offrent un large spectre de propriétés chimiques et mécaniques.

Les propriétés des hydrogels peuvent étre classées sous deux catégories : les propriétés de surface et les
propriétés en volume. Ces propriétés peuvent interagir ensemble pour réguler diverses fonctions
physiologiques. Dans cette section, nous décrirons les différents moyens physico-chimiques pour

reconstruire des matrices d’hydrogels aux diverses propriétés qui influencent le comportement cellulaire.
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Une approche couramment utilisée pour ajouter des propriétés bioadhésives aux hydrogels est la
fonctionnalisation de I’hydrogel. Celle-ci peut étre réalisée par diverses méthodes a savoir la
bioconjugaison, par couplage entre les fonctions N-hydroxysuccinimide et amine, la réaction d’addition de
Michael, la copolymérisation ou encore la réaction thiol-acrylate.

Le peptide d’adhésion cellulaire le plus utilisé est la séquence RGD, qui se lie aux intégrines des protéines
de la matrice extracellulaire. Ces séquences peptidiques permettent alors I'attachement des cellules aux
hydrogels biologiquement inertes. Cependant la présence seule de ces séquences RGD ne suffit pas
systématiquement a réguler les voies de signalisation impliquées dans certaines fonctions physiologiques
telles que la différenciation des cellules souche. Ceci s’explique par le fait que la matrice extracellulaire
native présente des composantes bioadhésives de différentes conformations et densité qui modulent les
fonctions cellulaires. S’ajoutent aux peptides, les polysaccharides qui sont aussi impliqués dans les
interactions cellules-matrice.

Au sein des hydrogels 3D, la rigidité du matériau joue un réle majeur en influencant le comportement
cellulaire et le remodelage de la matrice par les cellules. La rigidité de I'hydrogel dépend de Ia
concentration, de I'arrangement des chaines de polymeéres et de la densité de réticulation. Engler et ses
collaborateurs®® ont montré que la différenciation des cellules souches mésenchymateuses est
dépendante de la rigidité du substrat sur lequel les cellules reposent. Les cellules neuronales se
différencient sur des matrices avec un module de Young entre 0.1 et 1 kPa, entre 8 et 17 kPa pour des
cellules myogéniques et enfin entre 25 et 40 kPa pour des cellules ostéogéniques. Ainsi les propriétés de
la matrice difféerent grandement selon le type tissulaire. La rigidité de la matrice d’hydrogel influence
également la capacité des cellules a remodeler I'espace environnant.

Plusieurs approches ont été étudiées pour augmenter la rigidité des hydrogels. La compression est une des
méthodes utilisées pour produire des hydrogels de collagene aux propriétés mécaniques plus
importantes.>®®° Les technique de réticulation par voie physique (photo-réticulation) ou chimique (agents
de réticulation tels que le glutéraldéhyde ou la génipine) permettent de stabiliser I'hydrogel en
augmentant les points de réticulation. Ainsi I'hydrogel devient moins sensible aux dégradations

enzymatiques par exemple.
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1.3 Des systémes microfluidiques : les organ on chip

Historiquement, la technologie microfluidique a trouvé ses premieres applications dans le domaine
analytique, pour lequel elle offre de nombreuses possibilités : celle d’utiliser de tres faibles quantités
d’échantillons et de réactifs, de procéder a la séparation et a la détection d’échantillons a haute résolution

et sensibilité et de réduire la durée de I'analyse par I'utilisation de fines colonne chromatographiques.®!

L'utilisation d’outils microfluidiques dans le procédé présente plusieurs avantages, a savoir :
- une réaction rapide a I’échelle micrométrique ;

- un environnement réactionnel homogene ;

- la possibilité de concevoir une réaction multi-étapes ;

- une amélioration en termes d’efficacité ;

- une miniaturisation et la parallélisation du systéeme pour une production en masse ;

- une économie due a une réduction de la consommation en réactifs.

Récemment, les outils microfluidiques ont intensément été utilisés pour de nombreux champs
d’application en biologie cellulaire notamment par la création de microenvironnements contrélés pour des
essais in vitro reproductibles. L’approche microfluidique permet de contréler précisément le transport des
fluides, de reproduire les fonctions biologiques, d’étudier les interactions et comportements cellulaires et
enfin de mener des études de criblage a haut débit.

En culture cellulaire 3D, deux types de systémes issus de la technologie microfluidique sont développés :
les gouttes utilisées comme des bioréacteurs et les organ-on-chip. Le modele de gouttes sera décrit a la

section 1.4.

La résolution spatiale est a la base de plusieurs systemes microfluidiques de culture cellulaire 3D. Elle
permet de structurer les cellules et le microenvironnement extracellulaire, d’établir des co-cultures aux
poles apico-basales, de créer des gradients chimiques et de mettre en place des systéemes de perfusion de
milieu. Dans les techniques classiques de culture cellulaire, la structuration du microenvironnement est
souvent établie par une membrane pour assurer I’ladhésion cellulaire ou encore la compartimentalisation

du systéme.

La nouvelle tendance de I'utilisation des hydrogels dans les systemes microfluidiques offre la possibilité
d’orienter I'auto-assemblage des cellules vers des structures spécifiques a un type tissulaire via ce que I'on

appelle des structures guides tels que les crétes ou les piliers.
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Bitschel et al.5? ont développé un modéle de vaisseau sanguin présentant un lumen par une technique
originale de mise en forme d’un hydrogel de collagene. L’hydrogel est introduit dans un canal
microfluidique. Par contraste de viscosité des fluides et de pression, I'entrée d’un liquide crée un lumen
au sein de cet hydrogel. L'invasion puis I'adhésion des cellules endothéliales en monocouches permet alors

de former une structure similaire a un vaisseau sanguin.

Par ailleurs, des gradients de concentration de biomolécules sont retrouvés dans divers

phénomeénes biologiques tels que I'angiogenese, I'invasion et la migration. De par leur capacité a controler
I'espace, les systemes microfluidiques sont pertinemment utilisés pour controler finement et reproduire
ces gradients chimiques. Des outils microfluidiques ont été développés pour étudier 'effet de facteurs
angiogéniques et anti-angiogéniques dans des essais d’invasion tumorale®%4,
Similairement, Han et al. ont étudié la migration trans-endothéliale de neutrophiles sous un gradient de
molécules chemo-attractantes. A travers cet essai, ils mettent en évidence les points forts de I'outil
microfluidique a compartimentaliser et contrdéler la formation d’'un gradient. lls montrent que les
neutrophiles répondent différemment aux deux chémo-attractants et correlent la rigidité de la matrice a
la vitesse de migration des cellules.®®

La capacité de perfusion d’une culture cellulaire 3D est un atout majeur et caractéristique des
techniques microfluidiques. Les avantages associés a la perfusion sont un renouvellement constant de
nutriment, un rejet des métabolites et un contréle en apport en oxygene.

L'émergence des outils microfluidiques a permis de créer des modeles de culture cellulaire
physiologiquement pertinents pour simuler certaines fonctions physiologiques comme les fonctions
respiratoires, cardiaques et vasculaires.®®

La capacité des systemes microfluidiques a contréler I'espace cellulaire ouvre la voie vers la culture de

plusieurs types cellulaires qui offre une meilleure représentation des tissus biologiques.

Ainsi les techniques de culture cellulaire conventionnelles macroscopiques présentent le
désavantage de consommer un grand nombre de cellules, une quantité importante de milieu de culture et
d’autres ressources pour les essais in vitro. Alors que les techniques micro fluidiques offrent, quant a elles,
les possibilités d’établir une co-culture spatialement contrélée, de générer et de contréler un gradient
chimique et d’intégrer un systeme de perfusion. En effet, en miniaturisant le systéme de culture, on
favorise une culture homogéne en évitant des gradients de concentration de molécules (nutriments,

facteurs de croissance).
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1.4 L’encapsulation

1.4.1 Présentation de la technologie

La technologie d’encapsulation date des années 1950 lorsque Green et ses collaborateurs ont
encapsulé du colorant par technique de coacervation de la gélatine et de la gomme arabique pour la
. . 67 . 7 . Y
production de papier sans carbone®’. Par la suite, le développement de ces capsules a conduit a
I’émergence des capsules pour différentes applications. La technologie de la microencapsulation a été

employée de nombreux domaines, cosmétiques, agroalimentaire, pharmacie et papeterie...

Sous le terme encapsulation sont regroupées toutes les techniques qui permettent d’isoler une substance

au sein d’une particule. Ces particules peuvent étre classées en deux groupes de structures différentes :

- les capsules, particules creuses constituées d’une enveloppe formée par un film continu d’un matériau
qui isole la substance encapsulée au cceur de cette entité (systéme réservoir) ;

- les spheres ou billes, particules pleines constituées d’un réseau continu de matériau support dans

lequel est dispersée la substance a encapsuler (systeme matriciel).

Le choix de la technique d’encapsulation est déterminé en fonction des propriétés physico-chimiques du
matériel du cceur, de la membrane et de I'application souhaitée. Plusieurs techniques ont été développées
pour former des capsules de fonctionnalités diverses. Cependant, dans cette section, nous aborderons
seulement les techniques couramment utilisées pour la culture cellulaire.

Par ailleurs, cette technologie implique deux principales étapes : la formation de gouttes contenant les

cellules suivies de la formation d’'une membrane qui enveloppe ces gouttes.

1.4.2 Formation de gouttes

La formation de gouttes s’opere par I'établissement d’un ligament liquide suivie de sa
fragmentation en présence d’une interface. La création d’une surface, entre deux milieux présentant une
tension de surface, a un colt énergétique. Cet état est donc thermodynamiquement instable. Par brisure
du ligament en gouttes, cette énergie interfaciale est minimisée. L’instabilité capillaire a I'origine de ce
phénomeéne de brisure du jet est appelée instabilité de Rayleigh-Plateau, décrit dans la littérature il y a
plus d’un siécle (Figure I. 4).%8
Deux procédés sont couramment utilisés pour former des gouttes : I'émulsification et I'atomisation. La

déstabilisation d’'un cylindre liquide est présente au niveau de ces deux procédés. Dans le cas de
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I’émulsification, le cisaillement de la phase dispersée par la phase continue est a I'origine de la formation

du cylindre. Alors que dans le cas de I'atomisation, le cylindre s’établit par inertie ou champ électrique.

\
«:. _

\

o
©o

Figure I. 4 : Mécanisme physique de I'instabilité de Rayleigh-Plateau. Jet cylindrique (a) est soumis a des perturbations
externes de pression qui le déforme (b). Les déformations en surface sont amplifiées par les effets de la pression de
Laplace (c) jusqu’a ce que le jet se fragmente (d) en des gouttes de forme sphérique (e).

1

Emulsification

Les émulsions sont des mélanges diphasiques de deux liquides non miscibles, caractérisées par la
présence d’une interface. Le principe d’émulsification consiste a incorporer une phase (la phase dispersée)
dans une autre phase (la phase continue) sous forme de gouttelettes. Dans ce cas, I'application d’un

cisaillement permet la formation du ligament liquide.

Cette dispersion de phase utilise différentes techniques telles que la sonification, I'homogénéisation a
haute pression ou encore I'agitation mécanique. L'émulsification macroscopique conduit souvent a une
polydispersité des gouttes et a un taux d’encapsulation jugé assez critique pour des applications
biomédicales et pharmaceutiques.

Le développement de la technologie microfluidique, qui manipule des fluides a I'échelle nano- et

micrométrique, a introduit de nombreuses opportunités pour améliorer le procédé de fabrication.
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Atomisation

Le procédé d’atomisation constitue la deuxiéme approche pour former des gouttes. Ici, la

formation des gouttes se produit dans I'air.

La formation de gouttelettes par l'injection lente d'un liquide a travers une buse forme des gouttes
pendantes. Ceci résulte de la compétition entre la capillarité (force qui retient la goutte) et la gravité. C’'est
le régime dripping, ou les gouttes se détachent a proximité de I'orifice d’un capillaire. La taille des gouttes
est fonction du diamétre de l'orifice de la buse. La formation des gouttes dans le régime dripping produit
généralement des gouttes a de faibles taux de production. Lorsque le débit augmente progressivement
jusqu’a atteindre une vitesse suffisamment importante pour que I'énergie cinétique dépasse I'énergie de
surface, un jet liquide est établi. On parle alors de régime jetting. Lorsque la gravité peut étre négligée, la

vitesse critique pour I'établissement d’un jet peut étre exprimée grace au nombre de Weber® :

We = > 4 (1.1)

ou p est la masse volumique du fluide (en kg.m™)
dle rayon du jet (en m)
vla vitesse du jet (m.s?)

et yla tension de surface (mN.m?)

Des gouttes calibrées

Pour obtenir des gouttes calibrées, des techniques actives de production de gouttes ont été
développées. Dans le cas de I'atomisation, des ondes acoustiques’™, des perturbations harmoniques de
vitesse sont utilisées a I'aide d’un actuateur piezoélectrique’®, un champ électrique’? ou encore de I'outil

microfluidique.

Les émulsions obtenues par I'outil microfluidique offrent I'avantage majeur de générer des gouttes
dans un environnement controlé, ce qui constitue une meilleure alternative aux méthodes classiques

notamment pour la production d’émulsions monodisperses. L'uniformité des gouttes est la principale
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caractéristique recherchée pour assurer des propriétés constantes du matériau et ainsi un comportement
prédictible dans de nombreuses applications.

En comparaison a la méthode conventionnelle d’émulsification, la technologie microfluidique permet de
générer des gouttes calibrées dont la taille peut étre régulée par le rapport de débits des fluides de la
phase continue et dispersée.

Divers systemes microfluidiques existent. On distingue : le cross flow, le co-flow, le flow focusing et le step.
Un exemple de systeme microfluidique est représenté a la Figure I. 5, il s’agit du co-flow. Dans cette
géométrie, I'écoulement des fluides interne et externe se fait de maniere co-axiale. Lorsque les fluides
s’écoulent a de faible débit, des gouttes monodisperses sont formées a I'extrémité de |'orifice du capillaire.
Il s’agit du régime dripping (Figure I. 5b). A des débits plus élevés, un jet est formé puis se brise en gouttes
(Figure 1. 5c). Des gouttes monodisperses produites par cet outil microfluidique sont illustrées a la (Figure

1. 5d).
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Figure I. 5 : Formation d’une émulsion simple dans une géométrie co-flow. (a) Représentation schématique d’un outil
microfluidique permettant la formation de gouttes. Les fleches indiquent la direction de I'écoulement des fluides. (b)
Formation de gouttes en régime dripping et (c) en régime jetting. (d) Des gouttes monodisperses sont produites via
cet outil. Images issues de Utada et al.,”>74.
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1.4.3 Des gouttes aux particules solides

Les gouttes sont par la suite solidifiées pour obtenir des microsphéeres de matrice ou encore des
capsules de structure core/shell simple ou multicouches. Nous allons présenter brievement les techniques

couramment utilisées.

La coacervation complexe correspond a un phénomene de séparation de phase liquide - liquide qui se
produit entre des polymeres de charges opposées par interactions électrostatiques. Plusieurs parametres
physico-chimiques tels que le pH, la concentration en polymeres, la force ionique affectent

significativement la formation du complexe.

La polymérisation interfaciale implique deux monomeéres solubles dans leur phase immiscible respective,
qui sont mis en contact a l'interface. La réaction de polymérisation qui en résulte forme un film de

polymeére a l'interface des gouttes d’un milieu dispersé.

La transition sol-gel d’'un polymere est basée sur sa capacité a former un hydrogel. La réaction de
gélification implique la plupart des cas des interactions entre des polyméres chargés et des contre-ions de
charges opposées. D’autres techniques telles que la polymérisation radicalaire utilisent I'irradiation de la

lumieére ultra-violet.

1.4.4 La microfluidique appliquée a la culture 3D

L'utilisation de gouttes générées par les outils microfluidiques permet de compartimentaliser les
cellules et de favoriser I'auto-assemblage des cellules pour former un sphéroide. Parmi les méthodes
conventionnelles de formation de sphéroides décrites a la section 1.2, certaines résultent en la formation
de sphéroides de taille hétérogéne (notamment les cultures en suspension) et d’autres nécessitent
plusieurs étapes de manipulation (technique de la goutte pendante). Cependant grace a la génération de

gouttes calibrées, les techniques microfluidiques permettent de former des sphéroides uniformes.

Chan et al. ont proposé un systeme microfluidique pour la formation de gouttes uniformes par double
émulsion. Il montre que ces gouttes constituent un bioréacteur pertinent pour la formation et le relargage
du sphéroide. Pour cela, il utilise deux systemes de flow focusing : le premier servant a produire I'émulsion
w/o et le second a ajouter une phase aqueuse externe pour constituer in fine une double émulsion w/o/w.
La phase aqueuse externe permettra de faciliter la diffusion des molécules. Par I'ajout d’un surfactant dans

la phase huileuse, il montre que la formation du sphéroide est accélérée (de 4 jours a 150 min). Par la suite,
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il libére le sphéroide pour éventuellement l'incorporer dans une matrice d’hydrogel. Le systeme

microfluidique utilisé est illustré a la Figure |. 6.7

Généralement, la formation de sphéroides dans des gouttes liquides nécessite par la suite son
encapsulation dans une matrice (hydrogel). Celle-ci nécessite plusieurs étapes de manipulation, qui
complexifie le procédé et risque d’endommager I'intégrité des sphéroides. En effet, par action de pipetage,

les sphéroides sont exposés a des stress mécaniques qui risquent d’agréger les sphéroides.”® 7’

Figure |. 6: Représentation schématique montrant la formation de sphéroides dans des gouttes de la double
émulsion. Les cellules encapsulées s’agrégent pour former un sphéroide unique qui sera par la suite libéré pour
éventuellement I'incorporer dans une matrice. Image issue de Chan et al.,”.

D’autres auteurs ont aussi généré des billes d’hydrogel par double émulsion. Dolega et al.’”® ont par
exemple développé un systeme microfluidique basé sur la technique de flow-focusing pour produire des
billes de Matrigel. Ces billes leur ont servi pour développer des acini de cellules épithéliales de prostate et
du sein. Par cette technique, les cellules sont directement encapsulées dans une matrice extracellulaire,
évitant ainsi une deuxiéme étape d’incorporation du sphéroide dans une matrice comme c’est le cas pour

les cellules encapsulées dans des gouttes liquides.

1.5 Formation des capsules d’alginate par fragmentation d’un jet composé

A présent nous allons présenter une technique d’encapsulation développée récemment au
laboratoire. Il s’agit d’un procédé de formation de capsules submillimétriques a cceur liquide possédant

une fine membrane d’hydrogel d’alginate.”” Dans cette section du manuscrit, nous allons décrire les

38



caractéristiques notables de ce procédé et des capsules qui en résultent pour une encapsulation cellulaire.

Par la suite nous recenserons les principaux travaux basés sur cette technologie.
I.5.1 Le principe du procédé

Le principe d’encapsulation repose sur la co-extrusion et la fragmentation dans I’air de fluides

suivie par la gélification de I’enveloppe des bi-gouttes formées (Figure 1. 7).

Un jet composé est soumis a une perturbation harmonique a I'aide d’un actuateur piézoélectrique pour
permettre de contréler I'instabilité capillaire et ainsi d’obtenir des gouttes calibrées. Une électrode placée
au niveau de la zone de fragmentation du jet composé permet de charger les bi-gouttes formées. Les
interactions répulsives conduisent a la séparation des bi-gouttes afin d’éviter le phénoméne de
coalescence dans I'air. Ainsi, nous parvenons a produire des objets de taille identique de I'ordre de 500
um. Les bi-gouttes sont ensuite immergées dans un bain permettant de gélifier la solution de coque. Cette
méthode mene a la production de capsules a une fréquence de I'ordre de 1 kHz, ce qui ouvre la voie vers

des applications a haut débit.
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Figure I. 7 : Représentation schématique du procédé de formation de capsules sub-millimétriques d’hydrogel a cceur
liquide.”
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Les propriétés des capsules

Au cours de sa thése, Rolland® a étudié le comportement mécanique de la membrane d’hydrogel
d’alginate des capsules. A travers des tests de compression, elle a caractérisé la part élastique de I'hydrogel
en mesurant un module de Young de I'ordre de 70 kPa. Par ailleurs, elle a également démontré que la
déformation maximale appliquée aux capsules dans le régime élastique est inversement proportionnelle
au rapport entre I'épaisseur de la membrane et le rayon de la goutte. Cette déformation est donc liée a
I’élasticité de I’'hydrogel qui est liée linéairement a la concentration en alginate.

Par ailleurs Rolland, a également caractérisé la perméabilité de la membrane d’alginate par des suivis de
libération de molécules a travers celle-ci. Concrétement, elle a mesuré la concentration de molécules
initialement encapsulées et libérées dans un milieu externe ou sont placées les capsules. En variant la
masse molaire de ces molécules, elle réussit a déterminer le rayon de coupure de I’hydrogel d’alginate qui
est de I'ordre de 10 a 20 nm pour des solutions d’alginate a 2% en masse. La porosité de I"hydrogel
d’alginate qui constitue la membrane de la capsule est une propriété importante dans la structure de la
capsule. En effet, elle assure le transport facilité par diffusion et le renouvellement de molécules de faible
masse molaire telles que les gaz et les nutriments (source de carbone, vitamines...). Il y a un véritable
échange a travers la membrane qui est piloté par le gradient chimique de part et d’autre de la membrane.
En revanche cette membrane constitue une barriére aux microorganismes tels que les virus et les
bactéries.

Ainsi par ses propriétés mécaniques et de perméabilité, la membrane d’alginate assure une barriere

protectrice aux cellules au sein de la capsule.

Standardisation de la méthode d’encapsulation

Comme nous l'avons décrit précédemment, en fonction des débits imposés, des propriétés
physiques des fluides utilisés, I'écoulement est soit caractérisé par un régime dripping ou jetting. Pour
former des capsules submillimétriques, il nous faut travailler dans des conditions ou un jet est formé. Ce
jet composé est établi par I'écoulement des fluides de coque et de coeur a travers un injecteur.

Basée sur la technique d’atomisation, ce procédé utilise simplement des solutions de polymeéres

hydrophiles en phase aqueuse contrairement aux méthodes basées sur I’émulsification.”®
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Des applications de ces capsules

Depuis son développement, ce procédé a permis l'encapsulation d’'un bon nombre de
microorganismes et de cellules de mammiféres allant des micro-algues aux cellules hématopoiétiques pour

diverses applications (Figure I. 8).

Les travaux de Alessandri et al.8! ont abouti a la formation de sphéroides de cellules tumorales au sein de
ces capsules. Par prolifération cellulaire, la taille du sphéroide augment jusqu’a une taille critique ou le
sphéroide exerce une pression sur la membrane de la capsule. Ces capsules ont été utilisées comme

capteur mécanique pour mesurer la pression exercée par les cellules lors de leur prolifération.

Des microalgues ont également été mises en culture dans ces capsules pour la bioproduction de molécules

d’intérét comme des lipides pour des applications plutot axées vers la cosmétique verte.

Figure I. 8 : Capsules contenant des algues. Crédits : H. Doméjean, N. Bremond

Figure I. 9 : Capsules formant un sphéroide de cellules de colon de rat CT26 a 1 jour (a), 3 jours (b) et 7 jours
(c) aprés encapsulation. Crédits : A, Funfak.
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Il. Matériels et méthodes
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1.1 Matériels

11.1.1 Le dispositif expérimental

Tout au long de cette thése, nous avons utilisé un injecteur en résine époxy. lls ont été fabriqués
par stéréolithographie par la société Proform avec une résolution de 50 um. Ces injecteurs possedent trois
voies d’entrée des fluides. A I'extrémité de cet injecteur, un capillaire en verre est inséré dans 'orifice et
collé. Ces capillaires en verre borosilicate ont été fournis par Harvard Apparatus. Ills ont un diametre
externe et interne de 1 et 0,78 mm respectivement. Dans |'objectif de former des capsules de I'ordre de
400 um, le diametre interne a I'extrémité du capillaire est réduit a 200 um avant son insertion au niveau
de l'injecteur. Un protocole de préparation de ces capillaires mis en place par Doméjean au cours de sa
thése a été utilisé. Nous rappelons ici brievement les étapes de ce protocole. Les capillaires sont tout
d’abord étirés a I'aide d’une étireuse a capillaire (Narishige PC-10), coupés a la microforge (Narishige MF-
900), puis poncés pour enlever les défauts de découpe a I'aide de papier abrasif recouvert de silice avec
une rugosité allant de 1 a 10 um. Ces capillaires subissent ensuite un traitement hydrophobe pour éviter
les phénomeénes de mouillage lors de leur utilisation. Pour cela, la surface des capillaires est nettoyée et
activée au plasma de gaz oxygéne. L'extrémité de ces capillaires est ensuite immergée dans une solution
commerciale Aquapel. Enfin, la longueur de ces capillaires est réduite a 5 mm pour minimiser le contact
entre les fluides au sein de l'injecteur. La longueur du capillaire collé résulte en une section droite de
longueur 3 mm qui est confinée dans l'orifice de I'injecteur et une section convergente de longueur 2 mm.

La Figure Il. 1 illustre I'’ensemble du dispositif d’encapsulation.

plezoelectric

actuate Ide -
actuator holder chamber with

membrane

3D printed &)_\ (d)
capillary holder e ——

Figure Il. 1: (a) Vue d’ensemble du dispositif d’encapsulation. La barre d’échelle est de 2 cm. (b) Injecteur imprimé
en 3D. La barre d’échelle est de 1 cm. (c) Vue de c6té d’un capillaire en verre étiré. La barre d’échelle est de 1 mm.
(d) Vue de face de I'extrémité du capillaire en verre étiré. La barre d’échelle est de 0,5mm.
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L’écoulement des fluides a travers cet injecteur est généré par des pousse-seringues (Harvard Apparatus,
PhD Ultra) permettant de maintenir un débit constant. Le dispositif d'imagerie est constitué par une source
de lumiére LED permettant un éclairage homogeéne et une caméra rapide (Photron, FastCam SA3) couplée

a un microscope (Olympus).

11.1.2 Matériaux

1.1.2.1 Collagéne

Le collagene de type | (Collagen I, Rat tail) est fourni par la compagnie Corning. Il est issu de
I’extraction acide du tendon de queue de rat. Dans les solutions stock fournies, le collagene est dispersé

dans une phase continue d’acide acétique a 20 mM. Ces solutions sont stockées a 4°C.

L'observation de la solution stock par microscopie optique a révélé la présence d’agrégats de collagene.
Par microscopie optique, on distingue deux types d’agrégats : on observe de rares agrégats plutot
fibrillaires de taille importante (Figure Il. 2) et des agrégats a I'apparence de cristaux (Figure Il. 3) qui
seraient d’apres le fournisseur, du collagéne ayant subi par les conditions environnantes des cycles de

congélation et décongélation. Des molécules a I’état de monomeres et d’oligomeéres ont déja été détectées

par analyse chromatographique.®

Figure Il. 2 : Des agrégats fibrillaires de collagéene contenus dans la solution stock. La barre d'échelle correspond a 20
pum.

Figure Il. 3 : Agrégats de collagéne ayant subi des cycles de congélation/décongélation. La barre d’échelle correspond
a20 um.
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Pour rendre compte de la polydispersité de la dispersion colloidale, une mesure granulométrique basée
sur la diffraction laser a été réalisée a I'aide du Mastersizer. Les densités en volume et en nombre en
fonction de la classe granulométrique d’une dispersion de collagene diluée dans 20 mM d’acide acétique
sont reportées a la Figure Il. 4. D’aprés les mesures de diffraction, la distribution en taille des agrégats
contenus dans la dispersion stock est relativement large. Elle varie de la dizaine a plusieurs centaines de
um. La polydispersité de la dispersion colloidale résulte d’une hydrolyse incompléete du collagene lors de
son extraction de la matrice biologique. La taille de ces agrégats s’est avérée étre critique au cours de
I’extrusion de la solution de collagéne. En effet, ces particules obstruent le capillaire de I'injecteur. Par
conséquent, nous décidons de soustraire ces agrégats de la suspension stock de collagéne par filtration.
Nous choisissons de procéder par gravité a I'aide de tamis cellulaires en nylon de porosité 5 um. Apres
filtration de la solution stock de collagéne, le jet constitué d’un cceur de collagene n’est dorénavant plus

interrompu par ces agrégats.

14 - 25 -

12 ©
e —_
S w0t S
[}
2 ©
g e}
E 8L £
=} o
o <
> c
5 o s
2 4l 5
[} (a]
o

2 .

0 L - M. |

1 10 100 1000 10* 1 10 100 1000 10*
Taille (um) Taille (um)

Figure Il. 4 : Distribution en taille des agrégats de collagéne dans la solution stock. (a) densité en volume et (b) densité
en nombre en fonction de la classe granulométrique. Quatre mesures ont été réalisées.

La solution neutre de collagéne est préparée a une concentration de 2 mg.mL? par dilution de la
solution stock de collagene avec soit du milieu de culture Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM,
Sigma) soit du tampon phosphate salin (PBS, Sigma), de I’eau MilliQ et par I'ajout de I’'hydroxyde de sodium
pour ajuster le pH du milieu a un pH physiologique entre 7,3 et 7,4. Nous avons choisi d’une part d’utiliser

un milieu de culture couramment utilisé pour la culture de cellules de mammiféeres (milieu DMEM) pour
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assurer un milieu physiologique et nutritif idéal aux cellules a encapsuler et d’autre part pour permettre la

gélification du collagene une fois les capsules formées.

11.1.2.2 Alginate

Deux types d’alginate de sodium sont utilisés, la PROTANAL LF200 FTS et la PROTANAL LF 10/60.
Elles sont fournies par la compagnie FMC Biopolymer. Tous deux ont un grade pharmaceutique.
Au cours de sa thése, par des mesures de diffusion statique de la lumiére & différents angles, Rolland® a
pu déterminer la masse molaire moyenne et le rayon de gyration moyen de la PROTANAL LF 200FTS :
- La masse molaire moyenne : M,,= 150.10° g.mol*

- Lerayon de gyration moyen : R; =90 nm
Ces grandeurs sont données en termes de moyennes puisque le polymére est distribué en taille.

Comme nous l'avions mentionné précédemment au chapitre |, il s’agit d’un polysaccharide issu des algues
brunes. Chimiquement, I'alginate est un copolymere linéaire constitué de blocs (1,4) -B-D-mannuronate
(M) et a-L-guluronate (G) (Figure Il. 5). Les blocs sont composés de résidus consécutifs G, de résidus
consécutifs M et de résidus alternatifs G-M. La composition du polymére en termes de ratio des blocs G/M,
la longueur des blocs G, son poids moléculaire sont autant de facteurs qui influencent les propriétés

physiques du polymeére en solution et de son hydrogel qui en résulte.°

a-L-guluronate (G) B-D-mannuronate (M)

b) A %\ 1/\4/’_’7\ /v/&%

M G G M M
MGMMMMGGGGMGMG

W_W

M-block G-block MG-block

Figure Il. 5 : Structure chimique de I’alginate. (a) Conformations des monomeéres (unités élémentaires) qui composent
le polymére. (b) réarrangement des blocs linéaires du polymére. Image issue de Juajrez et al.®
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Transition sol-gel

La transition sol-gel de I'alginate implique exclusivement les blocs G du polymere dans la
réticulation des chaines avec les ions divalents. Le modele de la boite a ceuf décrit la configuration dans
laquelle les chaines des blocs G sont réticulées en présence de cations divalents. Ces réticulations sont
permises par la présence des interactions électrostatiques entre les groupements carboxyliques chargés
négativement et les charges positives des ions divalents. L’ion divalent le plus couramment utilisé est I'ion
calcium (Ca?") (Figure II. 6). Cependant d’autres cations divalents favorisent cette transition sol-gel tels que
le baryum Ba**et le cuivre Cu?*. Ainsi, ce type de liaison classe I'hydrogel d’alginate dans la catégorie des
hydrogels physiques. Ces types de gels sont réversibles et 'utilisation de molécules chélatantes de I'ion

divalent telles que I'acide éthylénediaminetétraacétique (EDTA) permet de repasser a I'état de solution.

a) b)

um@”’ =

Figure Il. 6 : Modele de boite a ceuf. (a) Un cation calcium a recours a quatre unités G pour la réticulation des chaines
du polymere. (b) L'emboitement des chaines autour de l'ion et I'association latérale des chaines permettent la
formation du gel. Image issue de.?*

Ca?

11.1.2.3 Hydroxyéthylcellulose (HEC) et polyéthyléne glycol (PEG)

Le 2-hydroxyethylcellulose est un polysaccharide. La masse molaire de la HEC utilisée est de M, = 1,3.10°

g.mol™?. Sa structure chimique est illustrée a la Figure Il. 7.
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Figure Il. 7 : Structure chimique du polymere HEC
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Le PEG utilisé a une masse molaire de 20 000 M,, = 2.10* g.mol. Les deux polyméres sont fournis par
Sigma.

11.1.3 Préparation des fluides de biopolymeéres

A l'exception du collagene, les solutions d’alginate, de HEC et de PEG sont globalement solubilisées
dans de I'eau ultra pure MilliQ, purifiées, pasteurisées et filtrées avant d’étre utilisées. Nous détaillons ici
les protocoles suivis :

La solution d’alginate est solubilisée durant une nuit par agitation magnétique a température ambiante.
Du tensioactif SDS a 0,5 mM est ajouté. Les solutions de HEC et de PEG, quant a elles sont solubilisées a
I'aide d’un agitateur a tige de type turbine (VWR, référence 441-1228) (8 heures, 2000 rpm). Une fois
solubilisées, les trois solutions sont centrifugées (1 heure, 8421 g) afin d’éliminer les particules insolubles
contenues initialement dans la matiére premiere. Le surnageant est conservé. Par la suite, les solutions
sont pasteurisées (1 heure, 65°C) a I’étuve. Toutes les dix minutes, les solutions sont agitées manuellement
pour assurer une diffusion homogéne de la chaleur au sein de I’échantillon. Enfin, les solutions sont filtrées
a 5 um pour éliminer d’éventuels particules insolubles susceptibles de perturber I'écoulement lors du

procédé d’encapsulation.

Dans le cadre d’une encapsulation cellulaire, la solution de coeur qui recevra les cellules est
préparée aux conditions physiologiques de pH et d’osmolarité. Le pH physiologique de la solution compris
entre 7,2 et 7,4 est atteint par ajout d’hydroxyde de sodium a 1M. Le milieu est tamponné avec du tampon
non ionique HEPES a une concentration molaire de 25 mM (ThermoFisher, référence 15630106). Pour
ajuster I'osmolarité de la solution, du sorbitol est ajouté a une concentration de 250 mM. Ces
concentrations ont été déterminées suite aux mesures d’osmolarité des solutions a différentes
concentrations molaires de solutés (Figure Il. 8). De la streptomycine/pénicilline a 1% (V/V) est ajoutée aux

solutions pour éviter tous risques de contamination bactérienne.
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Figure Il. 8 : Courbes de calibration de I'osmolarité en fonction de la concentration en soluté en solution.

11.2 Méthodes

1.2.1 Procédé d’encapsulation par co-extrusion

Dans cette section, nous présenterons les étapes du procédé de formation du jet composé et
décrirons les mécanismes physiques sous-jacents. Par la suite, nous présenterons des cas d’instabilités au

sein du jet composé.
11.2.1.1 Formation d’un jet composé

A travers l'injecteur a trois entrées, I'écoulement des fluides concentrique est d’abord confiné
puis un jet est établi dans I’air lorsque ce confinement est supprimé. La Figure Il. 9 illustre I'écoulement
maintenu concentrique de trois fluides. Les fluides de coeur et de coque sont de I'eau et le fluide

intermédiaire est une solution de glycérol.
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Figure Il. 9 : Co-écoulement concentrique des fluides. Coeur et coque : eau ; Intermédiaire : solution de glycérol a 60
%m. Qtot =300 mL.h'*; Rq =2 ; rq = 1. La barre d’échelle correspond a 200 um.

Au moment de la transition d’'un écoulement confiné (a I'intérieur du capillaire) a un écoulement libre,
celui-ci subit des variations des conditions aux limites. |l passe des conditions de vitesse nulle aux parois
aux conditions ol les contraintes de cisaillement deviennent nulles a la surface libre. Ceci induit une
relaxation du profil de vitesse passant d’un profil de type Poiseuille vers un profil bouchon. Nous noterons

Veonw. |2 vitesse du profil bouchon :

_ Qcoeur + QmL + QCoque (n. 1)
Veonv = T R2
jet

oU Qcoeur, Qv €t Qeogue SONt les débits d’injection des fluides de cceur, de la phase intermédiaire et de la
coque respectivement ;

Rjetle rayon du jet.

Lors de la co-extrusion, le fluide de coque est toujours constitué d’une solution d’alginate LF200FTS a une
concentration massique de 1,8%. Quant aux fluides de cceur et de la phase intermédiaire, ils sont
constitués de solutions de HEC, d’eau, ou encore de collagéne selon la configuration des capsules
souhaitée. La plupart des fluides utilisés sont des fluides viscoélastiques dont les propriétés seront
présentées par la suite. Au cours de la co-extrusion, la suppression du cisaillement au niveau du capillaire
entraine la relaxation des contraintes normales ce qui favorise le gonflement du jet des fluides

viscoélastiques utilisés. Nous observons alors une décélération de la vitesse moyenne du jet.

Battement du jet composé
Au cours de ses travaux, Doméjean® a montré que le battement résulte d’une instabilité
hydrodynamique d{ a un contraste des propriétés viscoélastiques entre les fluides de cceur et de coque. Il

observe que le centre du fluide de coeur oscille au cours du temps. Le motif hélicoidal qui caractérise cette
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instabilité est corrélé aux fluctuations de la position du centre du jet. L'amplitude de ce battement dépend

a la fois de la composition des fluides du jet composé et du rapport des débits imposés.

Il a été montré également que ce phénomeéne de battement est amplifié par la présence d’ions dans la
solution de cceur. Comme l'alginate est un polyelectrolyte, les ions présents écrantent les répulsions
électrostatiques entre les chaines du biopolymeére entrainant un changement de conformation et ainsi les
propriétés viscoélastiques de la solution d’alginate. Dans le cadre d’une encapsulation de cellules, la
présence de sel provenant des milieux de culture, perturbe alors ce co-écoulement. Contenu dans tous les
milieux de culture a une concentration de I'ordre de 150 mM, le chlorure de sodium est primordial pour
maintenir 'osmolarité physiologique comprises entre 270 et 310 mOsmol/kg. Le battement d’un jet
composé dont le coeur contient 150 mM NaCl est illustré a la Figure 1. 10Figure 11. 10. Tout comme I'ion
sodium, le proton peut également interagir avec l'alginate. Nous remarquons que la présence d’acide
acétique dans le cceur d’un jet composé induit son battement. Pour évaluer cette instabilité, nous nous
sommes intéressés a quantifier le battement. Pour cela, nous mesurons I’écart du centre du jet a I'axe de
I'injecteur a une distance équivalente a dix fois le diameétre du jet de la sortie de I'injecteur, notée Xc (Figure
II. 11). Ces fluctuations de la position du jet composé sont mesurées au cours du temps. Nous reportons a
la Figure Il. 12, I'écart-type oy, (x) de la position du centre du jet y. obtenu avec un coeur contenant 150
mM de chlorure de sodium et d’acide acétique et d’eau milliQ et une coque constituée d’alginate a 1.8%m.
Nous remarquons qu’en présence des deux types d’ions, les valeurs de o(x) sont relativement élevées.
Cependant nous notons une différence sur I'amplitude des fluctuations entre les ions. Le diamétre du jet
est approximativement de 200 um et les valeurs de o(x) atteignent des valeurs de I'ordre du diametre et
50 % du diameétre en présence d’ion sodium et de proton respectivement. Ainsi selon la nature de I'ion,

I"amplitude de I'instabilité primaire est différente.
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Figure Il. 10 : Battement d’un jet composé d’un coeur d’eau contenant 150 mM NaCl et d’'une coque constituée d’une
solution d’alginate a 1,8 %m. Diamétre de I'injecteur = 200 um ; Qtot = 180 ; Rq = 4. La barre d’échelle est de 1 mm.

Figure Il. 11 : Image illustrant le battement du jet composé tout au long de I'axe et la position du centre du jet. Le
cceur du jet composé contient 75 mM de chlorure de sodium. Pour mieux discerner le fluide de coeur de celui de la
coque, le fluide de cceur a été coloré. La barre d’échelle est de 500 um. Image issue de Doméjean et al.,”
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Figure Il. 12 : Quantification du battement du jet composé. Mesure des fluctuations transversales de la position
centrale du jet oyc en fonction du ratio de débits entre le cceur et la coque pour différentes compositions du fluide de
coeur. Ceeur : O eau, eau avec 150 mM CH3COOH et [ eau avec 150 Mm NaCl. Les symboles vides et solides
correspondent respectivement aux Qtot = 160 mL.h"* et Q = 180 mL.hL.

Il est primordial de limiter ce battement car cette instabilité diminue I'efficacité d’encapsulation.
En effet, I'épaisseur de la couche d’alginate est alors inhomogéne et peut se rompre lors de I'impact dans

le bain de gélification.

Au cours de sa these, Doméjean a montré que I'ajout de HEC dans le coeur permettait de retrouver un co-
écoulement stable toujours en présence de NaCl.

Afin de limiter cette instabilité exacerbée par la présence de sel, une autre approche a été envisagée.
L'ajout d’un fluide intermédiaire de charge nulle pourrait écranter les interactions entre les ions contenus
dans le cceur et I'alginate de la coque. Pour évaluer I'effet de I'ajout de ce fluide intermédiaire, nous nous
proposons de quantifier les fluctuations transversales oy. en fonction du rapport des débits entre le fluide
de coeur et intermédiaire. Le débit du fluide de coque est maintenu constant pour chaque condition. Les
mesures sont reportées a la Figure Il. 13. Nous remarquons que I'écart type o,cdiminue a mesure que I'on

augmente le rapport de débits entre le fluide IML et le fluide de cceur jusqu’a un rapport de débits critique
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approximatif de 0,2 a partir duquel I'écart type devient constant. A ce rapport de débits, la distance entre
le fluide de coeur et de coque qui correspond a I'épaisseur de la couche d’IML devient alors plus grande
que la distance de la diffusion des ions. Cette distance de diffusion dépend de la position de I'interface des

fluides qui, elle, dépend du rapport des débits et des propriétés viscoélastiques des fluides.

Figure Il. 13 : Mesures de |'écart-type oy de la position du centre du jet en fonction du ratio de débits entre I'lML et
le coeur du jet composé pour deux rapports de débits Rg = 1 et Rq = 2. Le débit total est constant Qtot = 180 mL/h.

Une fois le jet établi, celui-ci se fragmente en gouttes via une instabilité capillaire. Le mécanisme physique
sous-jacent a la formation de gouttes sera décrit dans la section qui suit. Afin de contréler la fragmentation
du jet composé, nous imposons une excitation harmonique a I'aide d’un actuateur piezoélectrique (P-

820.10 du fournisseur PI). D’autres moyens d’excitation énoncés au chapitre | existent.

11.2.1.2 Fragmentation d’un jet composé

Dans le cas de I'atomisation, la création d’une surface libre 6S a 'interface liquide / air a une

tension de surface notée Y et un colt énergétique de 6S x 7. La formation d’un cylindre liquide par effet
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inertiel constitue un état thermodynamiquement instable. Celui-ci se fragmente spontanément afin de
minimiser la surface et ainsi abaisser son énergie de surface. La tension de surface est donc le moteur de

I'instabilité.

Pour un volume de fluide donné, la surface interfaciale est moindre pour un ensemble de gouttes

sphériques de rayon rque pour un cylindre de rayon R, plus précisément le rapport des surfaces est :

Aire des gouttes 3R

- . == (1.2)
Aire du cylindre 2r

Ainsi le rapport des surfaces est d’autant plus faible que les gouttes formées sont plus grosses (et donc
moins nombreuses) : la minimisation de I'aire interfaciale doit conduire a des gouttes les plus gros
possibles. L'instabilité correspond a la transition vers un état de moindre énergie interfaciale.

La taille des gouttes est liée la longueur d’onde de l'instabilité qui se propage a la surface du jet. Toute
perturbation de longueur d’onde supérieure a une longueur d’onde critique A, = 27tR est instable car elle
entraine une réduction de la surface du jet.

L’existence d’une tension de surface Y'entre le jet et I'air crée un saut de pression 4Pde part et d’autre de
I'interface du jet. Les zones de constriction du jet, les noeuds, sont en surpression alors que les ventres
sont en dépression. Si I'on raisonne en termes de courbure de l'interface du jet, ce gradient de pression

s’exprime sous la forme :
AP = Pipy — Py =vyC (1. 3)

OU Py la pression a 'intérieur du jet, Ppla pression atmosphérique et Cla courbure de I'interface du jet.
Les pressions aux points A et B des nceuds et des ventres respectivement sont déterminées a partir des
courbures axiales et orthoradiales dont les équations sont les suivantes :

- (271)2 1 (I1. 4)
4= ¢ 1 +R+a

et

Pl¢1t=P0+ yCA (“5)

Cp= —a (2—”)2 b1 (I1. 6)
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et

Pl?lt:PO-l_ yCB (”7)

L'expression devient :

B 4 4t 2a
Pint_Pint: —2]/ 12 + y'Rz_az

(11. 8)

Ou a représente 'amplitude de la perturbation du rayon du jet.

La perturbation est qualifiée d’instable si elle peut s’amplifier, générant un écoulement des nosuds vers les

ventres (Figure Il. 14), autrement dit si P2 > PA et donc si A > 27r.

A B

Figure Il. 14 : Perturbation de longueur d’onde A et d’amplitude a a la surface d’un jet cylindrique de rayon R. La
fleche verte représente I'écoulement généré par le gradient de pression.®’

Cependant toutes les longueurs d’onde ne se développent pas a la méme vitesse et il existe une longueur
d’onde optimale, repérée par Savart, qui est celle associée a la vitesse la plus élevée.

L'analyse temporelle réalisée par Rayleigh consiste a étudier la stabilité du jet soumis a des perturbations
infinitésimales périodiques du rayon du jet de pulsation ® associée a un nombre d’onde k et d’amplitude

a:

a= ae @t cos(kx) (11.9)

Ou ap est I'amplitude initiale de la perturbation
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Cette analyse permet de calculer la valeur du taux de croissance Im(w) associée a chague nombre d’onde.

La Figure Il. 15 illustre une courbe de dispersion pour un jet d’eau. Sur cette courbe, sont reportés les taux

de croissance associés au nombre d’onde k.
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Figure Il. 15: Courbe de dispersion obtenue par I'analyse temporelle de Rayleigh pour un jet d’eau. La ligne
représente la courbe théorique et les points sont les mesures expérimentales réalisées par Goedde et Yuen.

La prise en compte de la viscosité des fluides fait intervenir le nombre d’Ohnesorge noté Oh. Celui-ci rend
compte de la compétition entre les forces visqueuses et les forces capillaires.

Oh = 1 (1. 10)

VPYR

Les courbes de dispersion sont reportées a la Figure Il. 16 pour différents nombres de Oh. Par ces courbes
nous déduisons que l'augmentation de la viscosité du fluide engendre une diminution du taux de

croissance et du nombre d’onde optimal. Par conséquent I'instabilité est amortie.
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~_____Oh=5
~ _Oh=100

Figure Il. 16 Courbes de dispersion théoriques obtenue par I'analyse linéaire temporelle pour différentes viscosités
de fluides caractérisés par le nombre de Oh.

Dans le cas d’une fragmentation d’un jet non controlé, plusieurs longueurs d’onde se développent
entrainant des événements de coalescence au sein du jet et qui aboutissent a la formation de gouttes
polydisperses (Figure Il. 17 a). L’émission d’une perturbation harmonique a l'aide d’un actuateur
piézoélectrique permet de sélectionner une longueur d’onde permettant alors d’obtenir des gouttes
monodisperses (Figure Il. 17 b). Cependant malgré le controle de ces perturbations, des éveénements de
coalescence sont observés au sein de la fragmentation (Figure . 17 c) du jet ou encore aprés celle-ci (Figure
Il. 17 d). Ces événements de coalescence sont dus a l'instabilité capillaire ol les forces capillaires et
visqueuses amplifient les fluctuations de vitesse du jet. Celles-ci sont induites par I'interface instable d’un

co-écoulement constitué de deux fluides aux propriétés viscoélastiques différentes.
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Figure Il. 17 : Séquences temporelles montrant la fragmentation d’un jet libre (a), la fragmentation réguliere d’un jet
sous perturbation harmonique (b), des événements de coalescence au sein du jet (c) et dans I'air (d) dues a des
fluctuations de vitesse du jet composé menant a la formation de gouttes polydisperses. L'intervalle de temps entre
deux séquences consécutives est de 1 ms et la barre d’échelle est de 1 mm. Image issue de Doméjean et al.,”

Doméjean®® a montré que ces fluctuations de vitesse sont atténuées lorsque le nombre de Weber, We est
supérieur a 10. Ce nombre adimensionnel correspond au rapport entre les effets inertiels et la tension

superficielle. Il dépend du rapport de débits des fluides et de leurs propriétés viscoélastiques.

Pour limiter ce phénomene de coalescence, les conditions de débits des fluides utilisés et de I’actuation
doivent étre ajustées. L'optimisation de ces parametres pourra alors conduire a la formation de gouttes
monodisperses. Celles-ci sont collectées dans un bain de calcium a une concentration massique de 1%.
Comme nous l'avions énoncé précédemment, ces cations divalents induisent la transition sol-gel de la
solution d’alginate et ainsi la formation de capsules. L’ajout de tensioactif dans la solution d’alginate et le
bain de calcium (SDS et Tween 20 respectivement) permet de préserver I'intégrité de la coque d’alginate

lors de la pénétration des gouttes dans le bain.
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11.2.2 Méthodes physico-chimiques de caractérisation

11.2.2.1 Spectroscopie UV-Visible

La spectroscopie UV-visible correspond a l'interaction entre la matiére et le rayonnement UV-
visible. Elle est utilisée pour mesurer I'absorbance de la lumiére par I’échantillon a une longueur d’onde
fixe ou sur une gamme de longueur d’onde. L'absorbance est liée a la capacité d’un échantillon a absorber
un rayonnement.

A longueur d’onde fixe, l'intensité de la lumiére traversant I'échantillon est mesurée. D’aprés la loi de
Lambert, I'absorbance de I’échantillon est liée a I;, I'intensité de la lumiére transmise a travers I’échantillon

et Ip 'intensité de lumiére incidente et s’écrit :

i
A=log2 (II. 11)
Iy

D’apres la loi de Beer- Lambert, pour des solutions diluées, I’équation de I'absorbance A s’écrit :

A=¢ecl (II. 12)

ou
€ est le coefficient d’extinction (mL.mgt.cm™)
| est le chemin optique qui correspond aux dimension de la cuvette (cm)

et ¢ la concentration de la solution (mg.mL?)

L’absorbance est donc proportionnelle a la concentration du soluté dans la solution, ce qui permet de

mesurer la concentration d’un échantillon aprés calibration.

Toutes les mesures présentées dans ces travaux ont été réalisées a I'aide du spectrophotométre
Jasco V-760. Des cuves en quartz de 1 mm et 1 cm de trajet optique ont été utilisées pour réaliser les
mesures avec des volumes respectifs de 350 pl et 1,2mL. Une cellule Jasco HMC-711 thermostatée par
circulation d’eau est utilisée afin d’ajuster la température de mesure.
Avant chaque mesure d’absorbance de I'échantillon, la baseline, effectuée en absence de cuve, est

mesurée. Par la suite une mesure d’absorbance du solvant est réalisée et constitue la mesure de référence.
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La spectroscopie a été utilisée pour deux études.

La premiere consiste a déterminer la concentration de collagéne dans I'échantillon apres avoir établi une
courbe de calibration. Un spectre d’absorption a d’abord été réalisé pour déterminer la longueur d’onde
d’absorption maximale de la molécule de collagene. Au spectre de la Figure Il. 18 a, deux pics de différentes
d’intensités sont détectés. A =267 nm I'absorbance est maximale. Ce signal correspond a la présence de
collagéne sous forme de monomeéres. Ainsi, nous avons établi la courbe de calibration a la Figure Il. 18 b.
Un deuxiéme pic aux longueurs d’onde au-dessus de 300 nm et d’intensité au moins 6 fois moins
importante correspond cette fois a la présence d’oligomeres de taille suffisamment importante pour
diffuser la lumiere. Aux longueurs d’onde au-dela de 300 nm, la courbe de mesure d’absorbance s’ajuste

a la loi de forme, k A" ou k et n sont des constantes d’ajustement.®’

La deuxiéme étude consiste a suivre I'agrégation du collagéene par mesure de turbidité des échantillons au
cours du temps. Cette méthode est largement utilisée pour étudier la formation des fibrilles de collagéne.
En réalisant des spectres d’absorption d’une solution de collagéne concentrée & 1mg.mL?, a pH neutre et
a 20°C au cours du temps a intervalle régulier (Figure Il. 19 a), nous observons le phénomeéne de diffusion
de la lumiéere des agrégats de collagéne a des longueurs d’onde au-dela de 300 nm. Compte tenu, de ces
spectres, nous décidons de suivre 'agrégation du collagene a la longueur d’onde de 340 nm.

Une courbe sigmoidale caractéristique de I'agrégation est illustrée a la Figure Il. 19b. Elle présente trois
phases.

Une phase de latence, ol aucune variation d’absorbance n’est détectée. Un temps de latence est
caractéristique de cette phase.

Une phase de croissance, ou I'absorbance varie de facon exponentielle.

Une phase plateau ol I'absorbance est maintenue a une valeur constante. Cette phase est caractérisée
par I'absorbance finale notée A. et la constante de temps ti, correspondant au temps a laquelle

I’absorbance est a la moitié de sa valeur finale.®

La cinétique d’agrégation du collagéne peut étre exprimée par I'équation suivante :

e 4, — A (I1. 13)
dt

Ou A;correspond a la mesure d’absorbance a temps t, A.I'absorbance a I'état d’équilibre, k la constante

cinétique et n I'ordre de réaction.
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Pour simplifier le modéle, nous admettons que I'agrégation du collagéne obéit a la loi de premier ordre.

Ainsi I’équation (Il. 13) peut s’écrire :

—In (A, —A;) =kt+c (I1. 14)

At=0,0naA:= Ao A partir de I'’équation (Il. 13) on peut écrire :

¢ = —In(4, — 4y) (1. 15)

En combinant I'’équation (ll. 14) et I'équation (II. 15), on obtient :
A — A¢ _

——— =kt II. 16
1.4, (II. 16)

—In

Ag—A
En tragant lnAe

£ en fonction du temps t, on peut calculer la constante k.
e~ 40

(a) (b)
0,4 0,4
2 mgimL ~y=0,079784x R=0,99974
——3 mg/ mL
0,3 § 0,3
3
c E
[ ~
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<
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Figure Il. 18 : (a) Spectre d’absorbance d’une solution de collagéne en conditions acide (20 mM acide acétique) a
différentes concentrations et (b) courbe de calibration du collagéne. Mesure d’absorbance a A = 267 nm a différentes

concentrations.
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Figure 1. 19 : (a) Spectres d’absorption d’une solution de collagéne. Conditions : 1mg.mL?, pH neutre et a 20°C. (b)
Une Courbe sigmoidale caractérise I'agrégation du collagéne. Conditions : 2mg.mL?, pH neutre et 3 20°C

1.2.2.2 Rhéologie

Théorie

La rhéologie étudie le comportement mécanique des matériaux sous écoulement. Un rhéometre
mesure les propriétés rhéologiques des fluides en fonction d’un taux ou d’une fréquence de déformation.
Il existe deux types d’écoulement de fluides en rhéologie : I'écoulement par cisaillement (celui étudié dans
cette these) et par extension. Par cisaillement, I’échantillon est confiné entre deux plans paralléles séparés
d’une distance h. Une force tangentielle est appliquée a I'un des deux plans qui le déplace d’une distance

x. Par la suite nous allons rappeler certaines grandeurs de bases en rhéologie (Figure Il. 20).

Contrainte de cisaillement o correspond a la force F exercée par un matériau en écoulement sur une

surface S dans une direction paralléle a I'écoulement.

g:gﬁ (II. 17)
ds
e Déformation y référe a la déformation relative du matériau.
x
y = - (1. 18)

e Gradient de cisaillement est le rapport entre la vélocité V du plan en mouvement et la distance qui

sépare les plans h.

y:% (1. 19)
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Figure II. 20 : Cisaillement d’un fluide entre deux plans paralleles séparés d’une distance h. Au temps t =0, le systéme
est au repos, au temps t > 0 plan du haut est déplacé d’une distance x. Image issue de Khan et al., &.

Pour un solide de Hooke o = G y avec G le module de cisaillement.

Pour un fluide visqueux o = n y avec n la viscosité de cisaillement. Pour un fluide Newtonien, n est
indépendant du taux de cisaillement. Pour un fluide complexe, la viscosité varie avec le taux de
cisaillement. Lorsque n diminue en augmentant le taux cisaillement, le fluide est qualifié de
rhéofluidifiant. Inversement lorsque la viscosité augmente en augmentant le taux de cisaillement, le
fluide est qualifié de rhéo-épaississant.*

Pour les fluides viscoélastiques, les caractéristiques sont partagées entre les solides de Hooke et les

fluides visqueux.

Meéthodes de mesures rhéologiques

Seules les deux méthodes de mesure utilisées seront décrites dans cette section.

Mesure en écoulement permanent : Au cours de ce test, un taux de cisaillement est appliqué a
I’échantillon et la contrainte de cisaillement est mesurée ou inversement, tout dépend du type de
rhéometre. Dans notre cas, il s’agit d’un rhéometre qui applique une contrainte de cisaillement (stress
controlled rheometer). A l'issu de ce test, la viscosité de cisaillement peut étre déduite grace a la

relation :

o
n=- (11. 20)

v

Mesure dynamique en oscillation : Au cours de ce test, une déformation sinusoidale est appliquée au

fluide y = y, sin(wt) (Figure Il. 21).

ou poest 'amplitude de déformation et w la fréquence d’oscillation. La Figure Il. 21 illustre I'’écoulement

par déformation oscillatoire.
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Figure Il. 21 : Cisaillement par oscillation d’un fluide entre deux plans paralléles séparés d’une distance h. Le plan
supérieur se déplace de fagon sinusoidale avec une amplitude de déformation maximale yo. Image issue de Khan et
al.®

En régime linéaire, la contrainte générée est également sinusoidale et s’écrit :
o = oy sin(wt + 6) (1.21)
En utilisant les identités trigonométriques, la contrainte peut étre décomposée en deux éléments :

o = ay [cos (8) sin(wt) + sin(F) cos(wt)] (n.22)

Cette équation peut étre exprimée en termes des modules complexes G’ et G” :

o =Y, [G' sin(wt) + G"' cos(wt)] (1. 23)
ou le module élastique est :
o
G' == cos(6) (1. 24)
Yo
et le module visqueux est :
o
6" =2 sin(s) (I1. 25)
Yo

Les modules élastique G’ et visqueux G”” sont respectivement en phase avec la déformation imposée y =

Yo Sin(wt) et avec le gradient de cisaillement y = y, sin(wt). lls nous informent sur les propriétés
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élastiques et visqueuses du matériau et représentent I'énergie de stockage et I'énergie de dissipation

respectivement. Le module complexe G* est défini comme :

G*=G"+iG" (1. 26)

Oui = +/—1. Lavaleur absolue de G* est donné :

1G*] = G2 + G2 (1. 27)

Les deux tests en oscillation utilisés sont :

e Test dynamique balayage en stress (dynamic stress sweep test) : nous mesurons les modules élastiques
et visqueux sur un intervalle de contrainte de cisaillement o a une fréquence donnée. Ce test permet
d’établir la gamme de linéarité viscoélastique en termes de stress de I’échantillon. Dans ce régime

linéaire les modules G’ et G” ne dépendent pas de la contrainte appliquée.

e Test dynamique balayage en fréquence (dynamic frequency sweep test) : les modules rhéologiques
sont mesurés sur une gamme de fréquence a une contrainte de cisaillement du régime de linéarité

viscoélastique. Ce test nous informe sur le comportement du matériau a différents temps.

Les mesures ont été réalisées sur le rhéométre AR-G2. La géométrie utilisée est un céne-plan avec un
diametre de 60 mm, un angle de 2° et un gap de 55 pum. Les mesures sont contrélées en température grace
au peltier et réalisées a 20 °C. Apres avoir déposé I'échantillon, de I'eau ultra pure milliQ est placée sur la
géomeétrie prévue a cet effet et recouvert par un couvercle pour éviter toute évaporation au cours de la

mesure.

L'alginate de référence Protanal LF 200FTS est principalement utilisée comme solution de coque dans le
procédé de formation des capsules. Cette solution est préparée a une concentration massique de 1.8 %.
Les courbes d’écoulement a I'équilibre des solutions d’alginate a différentes concentrations sont
représentées a la Figure Il. 22. Ces courbes illustrent le comportement rhéofluidifiant de la solution. A
faible cisaillement, la viscosité est constante puis décroit avec I'augmentation du gradient de cisaillement.

Les courbes ont été ajustées avec le modele de Carreau-Yasuda.
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Figure Il. 22 : (a) Courbes d’écoulement des solutions d’alginate LF200FTS a différentes concentrations. Les courbes
en noire correspondent aux courbes d’ajustement réalisées avec le modele de Carreau-Yasuda. (b) Mesures des
viscosités a faible cisaillement en fonction de la concentration massique d’alginate. Les mesures sont réalisées a 20°C.

Les mesures des modules élastiques et visqueux ainsi que la viscosité complexe en fonction de la
fréquence d’oscillation sont reportées a la Figure Il. 23. Cette représentation correspond au spectre
mécanique du matériau et informe sur la microstructure de celui-ci. Sur toute la gamme de fréquence
balayée, le module visqueux est supérieur au module élastique (G” > G’). Ceci signifie que le matériau a un
caractére visqueux dominant. Cependant nous parvenons a mesurer un module élastique significatif. La

solution d’alginate LF200FTS est donc qualifiée de fluide viscoélastique.
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Figure Il. 23 : Modules élastique (G’), visqueux (G”’) et viscosité complexe d’une solution d’alginate LF200FTS a une
concentration massique de 1.8 %.
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La HEC, quant a elle est principalement utilisée comme fluide de coeur. Une solution a une concentration
massique de 0,6% est préparée pour ensuite pouvoir diluer la solution de collagéne a une concentration
de 2 mg/mL.

Des mesures de viscosités a faibles cisaillements de HEC en fonction de la concentration sont reportées a
la Figure Il. 24. Nous remarquons que la pasteurisation diminue légerement la viscosité de la solution a des
concentrations relativement élevées. Par exemple a une concentration de 0,6 % la viscosité varie de 1,12

Pa.s a 0,95 Pa.s soit une diminution de 15%.
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Figure Il. 24 : Mesures de la viscosité a faibles cisaillements en fonction de la concentration massique en HEC. La
condition Référence correspond a la solution d’alginate n’ayant pas subi le traitement thermique de pasteurisation.

Concernant la solution de collagéne, des mesures de viscosité ont été réalisé a faible cisaillement (jusqu’a

100 s). Nous déterminons une viscosité de 10 mPa.s pour une concentration de 2mg/mL filtrée 3 5 um.

11.2.2.3 Marquage par fluorescence

Pour visualiser le réseau fibrillaire de collagene au sein des capsules, celui-ci peut étre marqué par
fluorescence. Pour cela, nous avons utilisé la carboxytétraméthylrhodamine (TAMRA). La réaction de

marquage est produite entre les groupements fonctionnels ester de la rhodamine et amine de la protéine
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de collagéne, a pH 7,4. Un protocole de marquage du collagene sous forme d’hydrogel au sein des capsules
a alors été mis en place :

Une solution mére de TAMRA a 10 mg/mL est préparée dans le solvant diméthylsulfoxyde
(référence 276855, Sigma Aldrich), aliquotée et stockée a -20°C. Pour marquer approximativement 500 puL
de collagéne contenu dans un milieu de culture de 20 mL, nous ajoutons 5 ul de cette solution de TAMRA
préalablement préparée soit a une concentration finale de 2,5pg/mL.

Cette réaction est réalisée aprées gélification du collagéne pour ne pas perturber celle-ci. Une étape de
lavage des capsules est réalisée pour permettre la diffusion de la quantité de rhodamine libre en exces a

travers la membrane d’alginate qui constitue une membrane de dialyse.
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lll. Ecoulement et encapsulation de

suspensions denses
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Dans le cadre d’'une encapsulation cellulaire, nous avons vu au chapitre précédent que I'utilisation
de matériel biologique a nécessité I'adaptation du dispositif expérimental d’encapsulation par la mise en
place d’un systeme d’injection séquentiel. Ce systéme permet de réduire considérablement le volume des
échantillons a quelques centaines de microlitres tout en assurant des débits élevés de I'ordre de la centaine
de mL/h. Cette stratégie adoptée s’accompagne du phénomeéne de dispersion convective, dite de Taylor®?
qui résulte en un gradient longitudinal de concentration des particules. La premiere partie de ce chapitre
est donc consacrée a I'étude de la dispersion convective de ces particules au sein d’un écoulement dans
un tube.

Par ailleurs parmi les types cellulaires, certains ne proliferent pas. Il est donc nécessaire d’encapsuler les
cellules a des concentrations relativement élevées pour former un sphéroide de taille fonctionnelle. Or,
nous avons observé qu’a ces concentrations les capsules formées sont polydisperses. La seconde partie de
ce chapitre sera dédiée a déterminer |'origine de cette polydispersité et a présenter quelques stratégies

visant a atténuer les instabilités sous-jacentes.
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lll.1 Dispersion convective dans un écoulement segmenté

Convective dispersion of particles in a segmented flow

|11, 2
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Convective dispersion of solutes is inherent to flow in channels because of the non-
uniformity of the velocity profile. When diffusion is negligible, for large particles for
example, the trajectory of particles can be solely described by a kinematic approach. Here,
we investigate such a phenomenon for micrometer size beads flowing in a circular pipe.
We show that the presence of large bubbles, namely in the case of a segmented flow,
either prevents the convective dispersion or leads to the accumulation of particles at the
rear of bubbles. The destabilization of the initially homogeneous suspension occurs when
liquid inertia comes into play. Indeed, for moderate Reynolds number of the particles,
particles move away from the wall, thus exploring different flow lines that finally impact
the axial dispersion features. Moreover, since the bubbles impose an axial boundary
condition of the mean velocity, a net flux of particles directed along the flow direction is
built up. This work is motivated by the understanding of the flow behavior of biological

samples, and especially in the context of cell encapsulation.
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111.1.1 Introduction

Flow of particle suspensions in channels is encountered in many situations from natural systems,
such as blood flow, to engineering processes like in food, pharmaceutical or biotechnology industries.
Such a flow exhibits peculiar behaviors depending on the properties of the particles, in terms of size,
surface roughness and deformability, their concentration, and the suspending fluid properties along with
the average velocity and channel features. A well studied phenomenon is the spatial redistribution of
particles in confined flows due to lateral migration of particles [1, 2]. At a low Reynolds number, i.e. in
the creeping flow approxima-tion, isolated rigid spheres follow streamlines as prescribed by the Stokes
equation. However, this is not the case for concentrated suspension where collision between particles
leads to a lateral migration of spheres from high shear region to low shear region, and thus from the wall
to the channel center [3-5]. The lateral motion can be induced by the proximity of a rigid wall [6] or
induced by irreversible collisions due to solid-solid contact enhanced by surface roughness [7-10]. For
soft particles, like vesicles, cells or emulsion drops, that can be deformed under shear is enough, lateral
migration is even observed at low Reynolds numbers for isolated particles [11] and enhanced during
collision of particles [12]. In addition, non-newtonian properties of the suspending fluid can either induce

lateral migration towards the centerline or the wall for particles flowing in a pipe [13—15].

For moderate Reynolds numbers, liquid inertia widens the force spectrum experienced by particles
that are attracted towards preferential locations in confined flows. This phe-nomenon has been first
reported for a cylindrical geometry where particles accumulate at approximatively half the distance
between the wall and the tube’s centrer [16, 17]. Since then, this effect has been the subject of numerous
theoretical analysis [18—24] allowing to estimate the lift force encountered by particles in a shear flow,
close or not to a wall, and the corresponding equilibrium position. Experiments have been undertaken at
even larger Reynolds showing a good agreement with theoretical predictions, excepted for Reynolds

numbers larger than 500 where particles tend to accumulate closer to the centerline [25].

This peculiar behavior of particles focusing in specific regions of channels has been recently
exploited in microfluidic systems for cell ordering and sorting applications [26—31]. This strategy based on
inertial microfluidics, where particles tend to self organized in train [32], is also relevant for cell

encapsulation in emulsion droplets to overcome inherent statistical distribution of cell number at low
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concentrations [33]. For other techniques of cell encapsulation relying on liquid atomization [34—36], that
requires to involve liquid inertia for creating liquid jets [37], the flow features of suspended cells impact
on the encapsulation process. Moreover, for such an encapsulation strategy, the ability to manipulate
relatively small amount of biological samples, a few ml, is a key feature when handling precious sam-

3ples. Since the process is a continuous one, that involves flow rates of the order of 100 ml/h, precious
samples to be encapsulated should be injected in a sequential way into the main flow of the continuous
phase, in a similar fashion as for chromatography. Convective dispersion that leads to longitudinal variation

of solute concentration is then inevitably in action [38].

Here, we investigate the convective dispersion features of a suspension of neutrally buoy-ant
microparticles flowing in a pipe at moderate Reynolds numbers and volume fractions. Adding long bubbles
that bound the sample can in principle limit this concentration heterogeneity, as it is done in flow
chemistry [39]. We thus study the features of suspensions in a segmented flow and observe a striking

behavior when liquid inertia comes into play.

111.1.2 Materials and Methods

Two kind of particles having different size are used. The first ones are carbon nanotubes (CNT)
labelled Graphistrengh C100 (Arkema). As previously described [40], carbon nan-otubes are dispersed in
water at a concentration of 0.2 wt% by sonication in the presence of 0.1 wt% surfactants (Brij 35, Sigma
Aldrich). The corresponding mean hydrodynamic diameter is 190 nm as measured by light scattering
method (Nanosizer, Malvern). The second particles are polystyrene (PS) beads (Dynoseeds TS 20,
Microbeads) having an average diameter d of 20 um. They are also dispersed in water with the help of
surfactants (Tween 20, Sigma Aldrich). In addition, the density of the aqueous phase is matched with the
beads one by adding a non-ionic molecule (Nycodenz, Proteogneix). A stock suspension of beads at a
volume fraction of 20 % is prepared by adding 0.1 wt% of Tween20 and 10 wt% of Nycodenz. All solutions

are made by using ultra pure water (Milli-Q).

The experimental set-up is sketched in Figure 1 (a). The continuous phase is injected with a syringe
pump (PhD Ultra, Harvard Apparatus) through a teflon tube having an inner diameter of 0.83 mm. The
fluid either flows straight to the measurement area or passes through a parallel circuit where the sample
is loaded. The direction is controlled by switching the closing state of two pinch valves (Bio-Chem Fluidics)

located on each arms of such a loop. Teflon being a ductile material, a 2 cm long elastic tube made of
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tygon is placed at the location of each pinch valve. The sample is loaded in a 40 cm long teflon tube and
inserted into the derivation arm equipped with manual ono valves (Upchurch, Idex), thus avoiding fluid

leakage when inserting the sample.
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Figure 1:(a) Schematics of the experimental set-up. (b) Snapshot of CNT suspension flowing in the glass capillary. The
white line shows the area from which the average transmitted light It is evaluated. (c) Snapshot of PS beads
suspension flowing in the glass capillary. The white rectangle delimits the area from which It is measured. (d)
Calibration curve of CNT suspension. (e) Calibration curve of PS beads suspension. The continuous lines represent
Eq.1 from which the attenuation coefficient € is estimated.

Air can be introduced in the main circuit just prior to the on-o valves before closing them. This
allows to bound the sample with bubbles having a length larger than the tube diameter. The teflon tube
after the second T junction is connected to a glass round capillary having a diameter of 0.78 mm (Vitrocom)
with the help of a flexible tube. Since the diameter of the tube at the measurement location is smaller
than the tube where the fluid is mostly flowing, the time is then multiplied by the square of the diameter
ratio when compared to the theoretical prediction to respect mass conservation. The capillary is inserted
in a square glass capillary (Vitrocom) filled with glycerol for limiting optical distortion introduced by the
round capillary. The capillaries are glued on a glass plate and set on a transmitted light microscope
(DMI3000, Leica). An objective with a 10x magnification is coupled to a camera (Fastcam 1024-PCl,
Photron). Examples of the images recorded during experiments with both suspensions are shown in Figure

1(b) and (c). The system being not free of optical aberrations, the concentration of particles is determined
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by measuring the transmitted light along the axis of the capillary averaged along a single pixel line of 100
pixels for CNT suspensions and within a rectangular box having the same length and a width of 14 pixels,
about a bead diameter, in the case of beads suspensions. The calibration curve for CNT and micrometer

beads are reported in Figure 1 (d) and (e), respectively. The transmitted light I follows a Beer-Lambert law

lt=(lo—Ix)e ““+lsw Eq. 1

Where € is an attenuation coefficient, lo is the transmitted light without any particles, |l the transmitted
light when the concentration c of particles tends to infinity. Here, c is either a weight percentage (C) of the
CNT or a volume fraction (¢) of the PS beads. € is the only fit parameter, lo and I being directly deduced
from the intensity measurements. The attenuation coefficient is equal to 59 per wt% for CNT and to 0.36

per % for PS beads.
111.1.3 Results and discussion

The dispersion of solutes in a Poiseuille flow has been first described by Taylor [38] and later on
generalized by Aris [41]. When the diffusion of the solutes or particles is negligible, i.e. for large Péclet
number Pe = aU/D where a is the lateral channel size, U the mean solvent velocity and D the diffusion

coefficient of the particles in the solvent, the convective dispersion features is solely ruled by kinematics.
2
For a cylindrical geometry, the velocity profileisu = u,, (1 — %) where u,, is the maximal velocity reached
at the center of the channel of radius a and 7 is the radial coordinate. A particle initially located at {z(, 7}
is then advected at a velocity u (1p). Its longitudinal location z at time t is thus simply z = z, +
2
U (1 —%) t. The fluid fraction ¢ occupied by the sample at a distance z = Li, initially contained
betweenz = 0 and z = — Lg, is then determined by the radial locations of the front interface of the
sample 77 (Li,t) and the back one r,(L; + Ly, t). Indeed, ¢ is equal to (rf/a)2 — (1, Ja)* for a
cylindrical geometry and tory /a — 7, /a for a planar one. Due to optical deformation introduced by the
curvature of the glass capillary of the present experimental set-up, the solutes concentration is measured

in the middle of the capillary along its axis. In that case, the volume fraction estimation is similar to a planar

case and is
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Figure 2: (Color online) (a) Time evolution of the concentration of a carbon nanotubes solution undergoing a
convective dispersion at a flow rate of 100 ml/h in a capillary having a radius of 420 um (-) along with the evolution
predicted by Eq. 2 (-). The axial dispersion is almost cancelled out by adding a large bubble at each end of the sample
(-). (b) Dispersion curves for two different flow rates and the theoretical one. The time is multiplied by the maximum
velocity um. Corresponding spatio-temporal diagrams built along the transverse plan of the capillary for g = 100 ml/h
(i), g = 10 ml/h (ii) and when bubbles are present at g = 100 ml/h (iii).

given by

t < u— D=0
L L+ L L \Ya s
Uy U, cp:(l B umt) a
Li+ L L \ /2 Litls\ /2
t =1 - — — — s
Um ? (1 umt) (1 umt)

The value of @ being estimated by turbidimetry, we assumed that the light attenuation measured during
a convective dispersion experiment corresponds to a solution having a solute concentration equal to ®C,
where Cy is the solute concentration of the loaded sample. As previously discussed, the light transmitted
through homogeneous samples of various compositions follows a Beer-Lambert law (Eg. 1) for both
particles under study (Figure 1 (d) and (e)).

The convective dispersion of nanometer size particles is first reported. A suspension of carbon nanotubes

at a concentration of 0.06 wt% is first injected at a flow rate of 100 ml/h.
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As mentioned in the introduction, this flow rate is of the order of magnitude of the one used during cell
encapsulation by the jet co-extrusion technique [36]. The time evolution of the CNT concentration
measured at a distance L; from the downstream front of the injected sample equal to 10 cm is reported in
Figure 2 (a). The time evolution predicted by Eq. 2 is also shown. The concentration first rises up to about
0.05 % and then decreases when the back interface arrives at the measurement point. There is a rather
good agreement between theory and experiment up to the first 8 s but then the amount of particles is
observed to drop down much faster than predicted. The corresponding spatio-temporal diagram built
along the transverse plan of the capillary is shown in Figure 2 (i). Wavy streaks are observed when CNT
concentration starts to decrease. This feature might be linked to the turn at 90° at the T junction located
prior to the detection area. The channel Reynolds number, Re. = 2au,, /v where v is the aqueous phase
viscosity, being equal to 84, secondary flow, or Dean flow, in the transverse direction due to centrifugal
force is susceptible to occur [42]. A more homogeneous concentration field is indeed recovered for a flow
rate, and thus a Reynolds number, ten times lower (Figure 2 (ii)). The time evolution of the concentration
is then better predicted by a purely convective dispersion mechanism as shown Figure 2 (b). We note that
since flat initial interfaces between two miscible liquids are difficult to experimentally achieve,
corrugations of the sample interfaces inevitably lead to concentration inhomogeneities in the transverse
direction, especially revealed after the concentration peak. Bubbles having a length larger than the tube
diameter can be introduced in order to compartmentalize the sample like in segmented flow chemistry
[39]. The corresponding time evolution of the concentration, measured for the largest flow rate, is shown
Figure 2 (a) and (iii). The concentration is almost constant between the bubbles, starting with a value of
about 0.058 % and reaching 0.06 % at the front of the second bubble. We also note traces of CNT behind
the later bubble. Here, the flow velocity is such that there exists a lubricating water film between the
bubbles and the tube’s wall. The bubbles are then moving at a velocity slightly larger than the average
liquid velocity [43]. As a consequence, the continuous phase thus dilutes the solution from the front bubble
and the solutes flow out of the sample from the rear bubble. In that case, the average dilution is about 3%.
We now wonder how larger particles behave in such a flow configuration. The time evolution of the volume
fraction ¢ of a micrometer beads suspension injected in the same condition as in the experiment reported
in Figure 2 (a), is shown in Figure 3 (a). The time evolution of ¢ predicted by Eq. 2 is also shown. Like for a

CNT suspension, after reaching a maximum, the amount of beads decreases faster that predicted.
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Figure 3:(Color online) (a) Time evolution of the volume fraction of a polysterene beads suspension, having a diameter
d of 20 um, undergoing a convective dispersion at a flow rate of 100 ml/h in a capillary having a radius of 420 um (-)
and when two large bubbles bound the sample (-). The evolution predicted by Eq.2 with various thickness § of a
depletion layer near the wall is also shown. The initial volume fraction ¢, is 5%. (b) Dispersion curves for two different
flow rates with ¢, equal to 6%. The time is multiplied by the maximum velocity u,,. Corresponding spatio-temporal
diagram built along the transverse plan of the capillary for ¢ = 100 ml/h (i), ¢ = 10 ml/h (ii) and when bubbles are
presentat g = 100 ml/h (iii).

However, the difference is more pronounced since particles are swept out in less than 15 s for beads while
traces of CNT are still present after 30 s. When the flow rate is divided by 10, the volume fraction
decreases again less rapidly but the maximum value reached by ¢ is different (Figure 3(b)). For the highest
flow rate, this value is even larger than the sample one ¢,. Another striking observation is the distribution
of beads when the sample is bounded by two long bubbles (Figure 3 (a)). The volume fraction starts at¢,,

increases to about 5.8 % and then decreases as it does without any bubble at the rear.

This peculiar behavior is the signature of lateral migration experienced by the beads. In- deed, the
fast density drop can be associated to a depletion of particles at the wall that do not explore low
velocities responsible of a slow decay of ¢. The thickness of this depletion layer has been experimentally

shown to be a decreasing function of the initial particle concentration [13].
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Figure 4: Color online) (a) Time evolution of the volume fraction of a suspension of micrometer beads bounded by
two large bubbles measured at three downstream distances L;and for two initial volume fractions ¢,. (b) Influence
of the flow rate on the distribution of beads sandwiched between two bubbles and measured at Li = 1 m. For
comparing different flow rates, time is multiplied by the maximum velocity um.

Also, the concentration profile is evolving with time since particles migrate radially to reach a steady
state that depends on the bulk concentration and the channel Reynolds number [4, 5, 44]. In order to
simply illustrate the impact of the depletion layer, let us assume that there exists a layer near the wall of
thickness & depleted in particles and that the concentration of particles is then uniform, i.e. ¢ = 0 for
r>a—dand¢p = (ryr — rp)/(a— b) forr < a — 4. The bulk volume fraction @o is multiplied by
(1/(1 — &/a))*to conserve mass. As reported in Figure 3 (a), Eq. 2 results in a trend similar to

experiments when ¢ and ¢ are modified in that way. In that case, the time ty at which the volume
2

fractionis nullis ty = (L; + Ly)/ (1 - (1 - g) ) which tends to infinity when § tends to 0. However, in

the case of finite size particles, the depletion layer thickness is bounded by a/2 due to steric hindrance.

What does happen if the measurement location is further moved downstream ? The time evolution
of ¢, for a sample initially at a volume fraction of 5 % bounded by two bubbles and flowing at a flow rate
of 100 ml/h is reported in Figure 4 (a) for L;equal to 0.1 m, 0.4 m and 1 m. One can clearly see an

accumulation of particles at the rear of the front bubble that increases with L;.
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3 _

Figure 5: (a) Trajectories of beads a the rear of the leading bubble in the reference frame of the latter ( ¢y= 0.5%).
The image is a superposition of 10 snapshots with a time interval of 0.5 ms. The velocity field is also shown. (b)
Mechanism for the development of longitudinal variation of particle concentration ; 1 : recirculation of a
homogeneous suspension contained in a closed vessel ; 2 : addition of a depletion layer near the wall ; 3 :
propagation of a low volume fraction into the core from the left side and an high volume fraction from the right
through the layer near the wall. 4 : coupling with a migration of particles from the wall to the core. Volume fraction
is shown in grayscale.

There exists a peak of volume fraction that propagates towards the front bubble and reaches here about
7 %. While the initial volume fraction is moderate, collision between particles is frequent. These collisions
are known to induce a lateral migration, even at low Reynolds number. However, when ¢, is set to 1 %,
the accumulation feature is still present and the maximum reached by ¢ is even twice ¢,. The lift force
experienced by the beads at such Reynolds number, Re. = 84, is high enough to promote a
reorganization of the beads in the transverse plan that impacts their dispersion in the longitudinal
direction. We mention that a companion Reynolds number Re, = Re. X (d/4a)*is usually
introduced in such a context [21]. The corresponding particule Reynolds number is equal to Re, =
0.012. If now the flow rate is divided by 10, this phenomenon is not visible anymore (Figure 4(b)).
Interestingly, we note a sharp transition between an homogeneous state and an accumulation state
when the flow rate is increased from 40 ml/h to 45 ml/h, thus for Re, > 34 and Re, > 0.005. This

suggests an amplification mechanism that might be due to collision induced migration.

As previously discussed, a depletion layer of particles near the wall reduces the overall dispersion of
a suspension (Figure 3(a)). In order to illustrate its effect in the case of an axially confined flow, let us
follow the same simple model where p =0 forr >a—G6and ¢ =1 forr <a— 4. The long bubbles

travel at velocity u, = (1 + a)U where the slip coefficient a is of the order of the (nU/y)?/3 [43],

where is the fluid viscosity and y the surface tension. Here, the capillary number Ca = % is at most

equal to 1073 corresponding to a bubble velocity u; 3 % larger than the average fluid velocity U. In the
reference frame of the bubble, the fluid velocity is

u'(r) = (1 ; ¢_ (2)2> Eq. 3
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This flow profile is valid at a distance from the bubble of the order of the tube’s radius a as illustrated in

Figure 5(a). By assuming that particles travel at the local fluid velocity, the density flux of particle is j =
Pop(r)u’, where @i = @o(1/(1 — g))z. The flux of particles passing through the cross section of the

pipe is then

] =2m foa_aj(r)rdr

“fe() (a-0(-0-0-0") s

There is therefore a net flux of particles directed towards the leading bubble if S >1— (1— a)V2

When § = 0, like in the experiment with a carbon nanotube suspension, the flux becomes negative since
the bubbles travel faster than the average liquid velocity. Since CNT can flow through the lubricating film,
particles are left behind the rear bubble and the suspension is diluted from the front bubble (Figure 2(a)).
For PS beads, since their size is larger than the lubricating film, only a few particles could escape (Figure

3 (a)) maybe thanks to a mechanism recently discussed where particles adhere to the interface [45].

Whatsoever, particles are principally trapped between the two bubbles and proper boundary condition
of the flux should be set at each liquid-air interface in order to assess the flow feature of such a bounded
suspension. As observed in Figure 5 (a), in the reference frame of the bubble, particles are moving
towards the bubble apex at the center and flow back close to the wall. A mechanism for the building-
up of a longitudinal variation of particle concentration can now be proposed. Since the flow is confined,
the streamlines are closed and form an elongated vortex ring (Figure 5 (b)-1). Starting from a
homogeneous suspension, one may wonder how of such a suspension under recirculating flow is stable
when a depletion layer near the wall is added (Figure 5 (b)-2). On the left hand side, corresponding to
the rear bubble, a low volume fraction region from the wall invades the core. On the right hand side,
at the front bubble location, high volume fraction of the core refills the near wall region (Figure 5 (b)-
3). If the lift force is high enough, particles will migrate away from the wall before reaching the left
hand side (Figure 5 (b)-4). In that way, the volume fraction of particles continues to decrease on this
side and a region of more concentrated particles propagates towards the front bubble (Figure 4(a)).

Otherwise, the concentration of particles is re-homogenized.
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111.1.4 Conclusion

In this work, we report an experimental investigation on flowing suspensions in a pipe in presence or
not of long confined bubbles. Here, the suspensions are dilute and flow at moderate Reynolds for which
inertia affects the motion of particles that migrate away from the wall. When a finite volume of the
suspension is injected in the flow of the continuous phase free of particles, we observe that particle
migration has a strong impact on the distribution of particles undergoing a convective dispersion. Indeed,
particles are swept away faster because of the existence of a depletion layer of particles at the wall that
do not ex- plore low velocities responsible otherwise of a slow decay of particle concentration. If now
the sample is bounded by two long bubbles, a striking behavior occurs where particles tend to
accumulate behind the leading bubble. This phenomenon is shown to occur from low volume fractions,
where collision between particles are rare, to moderate ones and above a critical Reynolds number. Also,
for a moderate volume fraction (at 5%), observations close to the transition suggest an amplification
mechanism that could involve particle collision. All the results are rationalized with the help of a minimal
model that accounts for the presence of a depletion layer near the wall but with a homogeneous
concentration of particles in the outer region. A more sophisticated model is then required for describing
the dynamics of the destabilization of the initially homogeneous suspension that would account for the
establishment of particle accumulation at the rear bubble linked to a redistribution of particles in the

radial direction.

The phenomenon of particule accumulation in such multiphase flow is shown here to occur when liquid
inertia comes into play but we believe that it is more generic. Indeed, a criterion to satisfy is the
establishment of a layer near the wall depleted in particles, as it is observed for the flow of concentrated
suspensions at low Reynolds numbers or in the case where particles are deformable, like for biological

samples or emulsions.

87



[1]
2]

3]

[4]

[5]

[6]

7]

[8]

(9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

L. Leal, “Particle motions in a viscous fluid,” Ann. Rev. Fluid Mech. 12, 435 (1980).

A. Kumar and M. D. Graham, “Margination and segregation in confined flows of blood and
other multicomponent suspensions,” Soft Matter 8, 10536 (2012).

D. Leighton and A. Acrivos, “The shear-induced migration of particles in concentrated sus-
pensions,” J. Fluid Mech. 181, 415(1987).

C. J. Koh, P. Hookham, and L. G. Leal, “An experimental investigation of concentrated
suspension flows in arectangular channel,” J. Fluid Mech. 266, 1 (1994).
M.K.LyonandL.G. Leal, “An experimental study of the motion of concentrated suspensions in
two-dimensional channel flow. part 1. monodisperse systems,” J. Fluid Mech. 363, 25 (1998).

M. Zurita-Gotor, J. Blawzdziewicz, and E. Wajnryb, “Swapping trajectories: a new wall-
induced cross-streamline particle migration mechanism in a dilute suspension of spheres,” J. Fluid
Mech. 592, 447 (2007).

P.A. Arp and S. G. Mason, “The kinetics of flowing dispersions : Ix. doublets of rigid spheres
(experimental),” J. Colloid Interface Sci. 61, 44(1977).

D. J. Pine, J. P. Gollub, J. F. Brady, and A. M. Leshansky, “Chaos and threshold for irre-
versibility in sheared suspensions,” Nature 438, 997 (2005).

F. R. Da Cunha and E. J. Hinch, “Shear-induced dispersion in a dilute suspension of rough
spheres,” J. Fluid Mech. 309, 211 (1996).

P.Pham, B. Metzger,andJ. E. Butler, “Particle dispersionin sheared suspensions: Crucial role of
solid-solid contacts,” Phys. Fluids 27,051701 (2015).

G. Coupier, B. Kaoui, T. Podgorski, and C. Misbah, “Noninertial lateral migration of vesicles in
bounded poiseuille flow,” Phys. Fluids 20, 111702 (2008).

M. LoewenbergandE. J. Hinch, “Collision of two deformable dropsin shear flow,” J. Fluid Mech.
338, 299 (1997).

A. Karnis, H. L. Goldsmith, and S. G. Mason, “The flow of suspensions through tubes : V.
inertial edects,” Can. J. Chem. Eng. 44, 181(1966).

F. Gauthier, H. L. Goldsmith, and S. G. Mason, “Particle motions in nonnewtonian media.

ii. poiseuille flow,” Transactions of the Society of Rheology 15, 297 (1971).

88



[15] B.HoandL.Leal, “Migrationofrigidspheresinatwo-dimensional unidirectional shearflow of a

second-order fluid,” J. Fluid Mech. 76, 783(1976).

[16] G. Segré and A. Silberberg, “Radial particle displacements in poiseuille flow of suspensions,”
Nature 189, 209 EP (1961).

[17] G. Segré and A. Silberberg, “Behaviour of macroscopic rigid spheres in poiseuille flow part 2.
experimental results and interpretation,” J. Fluid Mech. 14, 136 (1962).

[18] S.l.Rubinowand).B.Keller,“Thetransverseforceonaspinningspheremovinginaviscous fluid,”
J. Fluid Mech. 11, 447 (1961).

[19] P.Sa¢man, “Theliftonasmall sphereinaslow shearflow,” ). Fluid Mech. 22, 385 (1965).

[20] R. G. Cox and H. Brenner, “The lateral migration of solid particles in poiseuille flow —i
theory,” Chem. Eng. Sci. 23, 147 (1968).

[21] B.Ho and L. Leal, “Inertial migration of rigid spheres in two-dimensional unidirectional flows,” J.
Fluid Mech. 65, 365 (1974).

[22] J.A.SchonbergandE.Hinch,“Inertial migrationofasphereinpoiseuilleflow,” ). Fluid Mech.
203,517 (1989).

[23] J.B.Mclaughlin, “Inertial migration of asmall sphereinlinear shearflows,” J. Fluid Mech.
224, 261 (1991).

[24] E.S. Asmolov, “The inertial lift on a spherical particle in a plane poiseuille flow at large
channel reynolds number,” J. Fluid Mech. 381, 63(1999).

[25] J.-P. Matas, J. F. Morris, and E. Guazzelli, “Inertial migration of rigid spherical particles in
poiseuille flow,” J. Fluid Mech. 515, 171 (2004).

[26] D.DiCarlo, D.lIrimia, R.G.Tompkins,and M. Toner, “Continuousinertial focusing, ordering, and
separationofparticlesinmicrochannels,” Proc.Natl.Acad.Sci.USA104,18892(2007).

[27) D.DiCarlo, J. F. Edd, K. J. Humphry, H. A. Stone, and M. Toner, “Particle segregation and
dynamics in confined flows,” Phys. Rev. Lett. 102, 094503 (2009).

[28] A.A.S.Bhagat, S. S. Kuntaegowdanahalli, and I. Papautsky, “Inertial microfluidics for continuous particle
filtrationandextraction,” Microfluid. Nanofluid.7,217(2009).

[29] D. Di Carlo, “Inertial microfluidics,” Lab Chip 9, 3038 (2009).

89



[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

W. Lee, H. Amini, H. A. Stone, and D. Di Carlo, “Dynamic self-assembly and control of

microfluidic particle crystals,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107, 22413 (2010).

H. Amini, E. Sollier, W. M. Weaver, and D. Di Carlo, “Intrinsic particle-induced lateral transport in
microchannels,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109, 11593 (2012).

J.-P. Matas, V. Glezer, E Guazzelli, and J. F. Morris, “Trains of particles in finite-reynolds-

number pipe flow,” Phys. Fluids 16, 4192 (2004).

J. F. Edd, D. Di Carlo, K. J. Humphry, S. Koster, D. Irimia, D. A. Weitz, and M. Toner, “Controlled encapsulation
of single-cells into monodisperse picolitre drops,” Lab Chip 8, 1262 (2008).

U. Prusse, L. Bilancetti, M. Bucko, B. Bugarski, J. Bukowski, P. Gemeiner, D. Lewinska,

lll. Manojlovic, B. Massart, C. Nastruzzi, et al., “Comparison of diderent technologies for alginate beads
production,” Chem. Pap. 62, 364(2008).

K. Alessandri, B. R. Sarangi, V. V. Gurchenkov, B. Sinha, T. R. Kiessling, L. Fetler, F. Rico,

S. Scheuring, C. Lamaze, A. Simon, et al., “Cellular capsules as a tool for multicellular spheroid production and for
investigating the mechanics of tumor progressioninvitro,” Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110, 14843 (2013).

H. Domejean, M. de la Motte Saint Pierre, A. Funfak, N. Atrux-Tallau, K. Alessandri, P. Nas- soy, J. Bibette, and N.
Bremond, “Controlled production of sub-millimeter liquid core hydrogel capsules for parallelized 3d cell culture,”
Lab Chip 17,110 (2017).

H. Doméjean, J. Bibette, and N. Bremond, “Traffic collision during the breakup of an aqueous viscous compound jet,”
Phys. Rev. Fluids 1, 063903 (2016).

G. |. Taylor, “Dispersion of soluble matter in solvent flowing slowly through a tube,” Proc. R. Soc. Lond. A 219, 186
(1953).

M. T. Kreutzer, F. Kapteijn, J. A. Moulijn, and J. J. Heiszwolf, “Multiphase monolith reactors: Chemical reaction
engineering of segmented flow in microchannels,” Chem. Eng. Sci. 60, 5895 (2005).

L. Mottet, D. Le Cornec, J.-M. Noél, F. Kanoufi, B. Delord, P. Poulin, J. Bibette, and

N. Bremond, “A conductive hydrogel based on alginate and carbon nanotubes for probing microbial
electroactivity,” Soft matter 14, 1434(2018).

R. Aris, “Onthedispersion of asoluteinafluid flowing throughatube,” Proc.R. Soc. Lond. A 235, 67 (1956).

S.A.Berger, L. Talbot, and L.S. Yao, “Flowin curved pipes,” Ann. Rev. Fluid Mech. 15, 461 (1983).

90



[43] F.P.Bretherton, “The motion of long bubbles in tubes,” J. Fluid Mech. 10, 166 (1961).

[44] P.R. Nott and J. F. Brady, “Pressure-driven flow of suspensions: simulation and theory,” J. Fluid Mech. 275, 157
(1994).

[45] Y.E. Yy, S. Khodaparast, and H. A. Stone, “Armoring confined bubbles in the flow of colloidal suspensions,” Soft

matter 13, 2857 (2017).

91



111.2 Instabilités d’un jet composé d’une suspension cellulaire dense

Dans le cas des hépatocytes primaires humains, la concentration de 10 millions de cellules/mL soit
approximativement 120 cellules/capsule est requise pour former un sphéroide compact d’'un diamétre
moyen de 150 um. Nous avons observé qu’a ces concentrations |'encapsulation de ces suspensions
cellulaires aboutit a la formation de capsules hétérogénes en taille (Figure Ill. 1). Cette polydispersité

résulte de la coalescence des bi-gouttes au sein de la fragmentation du jet composé.

Figure Ill. 1: Polydispersité des capsules contenant des hépatocytes encapsulés a 10 millions de cellules/mL. Débit
d’injection = 230mL/h. Rapport des débits entre le fluide cceur contenant les cellules et le fluide de coque constitué
d’une solution d’alginate Rq=1,4. Diametre de I'injecteur = 200um. La barre d’échelle représente 1mm. Crédit Léo
Chamayou.

Etant donné que nous disposons de suspensions cellulaires en quantité tres limitée, nous avons
fait le choix d’utiliser des particules modéle pour notre étude. Il s’agit de particules sphériques et dures en
polystyrene (PS) de la taille de 20 um en moyenne. Dans cette étude, seule la taille des objets est prise en
compte. Or, comme nous |'avons mentionné a la section 1ll.1 d’autres facteurs peuvent influencer
I’écoulement dont I’élasticité des particules par exemple. Nous ignorons donc ici le role possible joué par
la déformabilité des cellules lors de I'extrusion et la fragmentation du jet d’une suspension et nous
concentrons sur |'effet de la présence d’objets d’une taille comparable a la dimension caractéristique du
jet.

Comme précédemment discuté, afin d’éviter I'agrégation et la sédimentation des particules de
polystyréne, nous les dispersons dans une phase continue contenant du Tween 20 a 0,1% (V/V) et du
Nycodenz a 10% (V/V).

En prenant I'exemple sur une encapsulation des hépatocytes, nous avons déterminé une fraction
volumique de travail de 5%. Lorsque nous établissons un jet composé d’un cceur d’une suspension de

particules de PS a cette fraction volumique et d’'une coque d’alginate, nous observons des événements de
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coalescence au sein du jet et celui-ci est soumis au battement. Ces phénomenes sont respectivement

illustrés aux Figure lll. 2 et Figure Ill. 3.

—_
Q
—

(b)

Figure lll. 2 : (a) Fragmentation réguliére et (b) coalescence d’un jet composé respectivement d’un cceur de la phase
continue et d’une suspension de particules a ¢v=5%. La phase continue de la solution de coeur est composée d’une
solution de Tween 20 a 0,1% (V/V) et de Nycodenz a 10% (V/V). La solution de coque est une solution d’alginate a
1,8%m. Débit total d’injection = 180 mL /h. Rapport des débits = 2. Amplitude et fréquence de l'actuation
piézoélectrique : 20V et 1900 Hz respectivement. Diametre de I'injecteur = 200 um. Les barres d’échelle représentent
1mm.
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Figure lll. 3 : (a) Jet libre stable et (b) soumis a un battement composé respectivement d’un coeur de la phase continue
et d’'une suspension de particules a ¢v=5%. (c) Observations des oscillations du coeur au sein du capillaire étiré. La
phase continue de la solution de cceur est composée d’une solution de Tween 20 a 0,1% (V/V) et de Nycodenz a 10%
(V/V). La solution de coque est une d’une solution d’alginate a 1,8%m. Débit total d’injection = 180 mL/h. Rapport
des débits = 2. Diametre de I'injecteur = 200 um. Les barres d’échelle représentent 1 mm.

Dans cette partie du manuscrit, nous allons nous intéresser a comprendre I'origine de chaque phénomene
d’instabilité observé a I'origine de la polydispersité des capsules puis proposer une stratégie visant a les

atténuer.

11.2.1 Battement du jet libre

Pour évaluer l'effet des particules a ¢, = 5% sur I'amplitude du battement du jet, nous avons
quantifié les fluctuations maximales de la position centrale du jet pour trois compositions de la solution
de cceur : eau ultra pure (MilliQ), phase continue et la suspension de PS a ¢, = 5% qui sont de 25, 60 et 138
um respectivement. Ainsi la présence des particules a cette fraction volumique induit un battement du jet

au moins deux fois plus important.
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Comme nous l'avions énoncé au chapitre I, le co-écoulement de deux fluides de différentes viscosités
peut étre instable. Par des mesures de viscosité reportés a la Figure lll. 4, nous notons que la fraction
volumique des suspensions jusqu’a 10 % varie de 1,25 a 1,67 mPa.s. Ce résultat confirme que pour des
suspensions diluées, la fraction volumique n’affecte pas grandement la viscosité. Les viscosités des
suspensions sont données par I'équation de Batchelor et Green qui relie la viscosité d’une suspension de

particules sphériques dures a la viscosité de la phase continue par la relation suivante :

5
n=n(1+ E¢v+5’2 (]55) (1. 1)

avec n, la viscosité d’une suspension de particules sphériques dures ; nsla viscosité de la phase continue

et ¢, la fraction volumique de la suspension de particules.

® viscosité mesurée
viscosité théorique
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Figure lll. 4 : Mesures de viscosité en fonction de la fraction volumique de différentes suspensions de particules. La
solution a ¢v = 0% correspond a la phase continue.

Ainsi cette légére différence de viscosité ne semble pas expliquer le phénomene de battement
observé. En revanche, il est possible que cette instabilité provienne d’'une inhomogénéité locale de
viscosité au sein méme de la suspension de particules qui ne serait pas sondée par des mesures a I'échelle
macroscopique. Cette inhomogénéité locale serait alors due a un gradient de concentration des particules.
En effet, du fait du caractere non brownien des particules, celles-ci ne diffusent pas et sont seulement
soumises au phénoméne de convection. Autrement dit, I'agitation thermique ne permet pas

d’homogénéiser la suspension.
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Une stratégie envisagée pour minimiser voire annuler le phénomeéne de battement est de viscosifier cette

suspension avec une solution de HEC a pour atteindre une viscosité a faible cisaillement de 30 mPa.s

111.2.2 Fragmentation du jet composé

111.2.2.1 Extrusion simple

A présent, nous allons nous intéresser au comportement de la fragmentation du jet en présence
des particules dont la taille est du méme ordre de grandeur que le diamétre du capillaire de I'injecteur. Au
préalable, nous allons rappeler brievement le mécanisme de brisure d’un jet. Un jet s’établit par
I’écoulement d’un fluide par effet inertiel. Celui-ci se fragmente pour minimiser la surface libre a I'interface
air - liquide et ainsi abaisser son énergie de surface. Toute perturbation du rayon du jet va étre amplifiée
de fagon exponentielle selon la relation de dispersion établie par Rayleigh.

L’analyse linéaire et temporelle de l'instabilité établie par Rayleigh permet d’aboutir a la relation de
dispersion qui relie le taux de croissance (f = -iw, ou w est la fréquence complexe) de perturbations de
I'interface et le nombre d’onde (k= 2 ri/A, ot A est la longueur d’onde) associé a ces perturbations (Figure

IIl. 5).

Figure Ill. 5 : Représentation schématique de la fragmentation d’un jet. La perturbation au sein d’un jet de diameétre
ri se propage a une longueur d’onde A, avec une amplitude a le long de I'axe x.

L'amplitude des perturbations de la position radiale de linterface est alors amplifiée de fagon
exponentielle selon la relation :

_ Bt
x=ap€ (1. 2)

Ou ap est I'amplitude des perturbations de I'interface de nombre d’onde k

. . y . 0,7 .

Lorsqu’on néglige la viscosité, le nombre d’onde optimal kmax ~ — et le taux de croissance
-
J

1
Ly \G)
correspondant est fax = 5(#) ’
j
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Les ondes étant convectées a la vitesse moyenne du jet uj;, I'’équation (lll. 2 devient :

— Bx/u;j
a=age " (1. 3)

Lorsque le jet se brise a x = Ly , I'amplitude des perturbations se résume a a = ;. En extrapolant
I'analyse linéaire jusqu’a la brisure, on obtient une relation entre I'amplitude des perturbations initiales et

la longueur de fragmentation du jet :

g eBLf/uJ' = 7}

ﬁ (. 4)
02
La mesure de viscosité des dispersions (Figure IIl. 4) suggére une faible variation en fonction de la fraction
volumique et donc a priori un taux de croissance 8 indépendant de ¢v. Le spectre des fluctuations est
quant a lui potentiellement altéré. Quoiqu’il en soit, sans étre quantitatif, I'équation (lll. 4) nous renseigne

sur un lien entre longueur du jet et amplitudes des perturbations au sein du jet.

La taille du jet est estimée par analyse d’'images obtenues a partir de vidéo dont la fréquence d’acquisition
est plus petite que la fréquence caractéristique de la fragmentation. Les images sont donc indépendantes
les unes des autres. L'analyse est réalisée a partir de 2000 images. Les résultats de la longueur de
fragmentation du jet composé de suspensions de particules a différentes fractions volumiques sont

reportés a la Figure Ill. 6.
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Figure lll. 6 : Mesure de la moyenne et de I'écart type associé de la longueur de fragmentation pour une dispersion
de particules en fonction de la fraction volumique. La phase continue contient du Tween 20 a 0.1% (V/V) et du
Nycodenz a 10 % (V/V). Le débit du jet est de 200 mL/h.

Nous observons que la longueur de fragmenttaion diminue graduellement a mesure que I'on augmente la
fraction volumique de la suspension. Les résultats de la distribution en taille des jets libres sont reportés a

la Figure llI. 7.
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Figure lll. 7 : Densité de probabilité de la longueur de fragmentation des jets en extrusion simple de dispersions de
particules PS a différentes fractions volumiques. La dispersion a ¢v = 0% correspond a la phase continue.
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Nous observons que la longueur de fragmentation du jet diminue rapidement avec la fraction
volumique et semble saturer pour des fractions volumiques au-dela de quelques %. Aussi, la largeur de la
distribution est minimale sans particules, passe par un maximum pour ¢, = 0,01% diminue légérement et
sature. Nous notons ici que la largeur de la distribution sans particules correspond a la longueur d’onde
moyenne. En effet, la méthode de mesure ne permet pas de mettre en phase la rupture du pont capillaire
liant la derniére goutte du jet au jet et la prise d’image. L'incertitude de mesure est donc d’'une longueur
d’onde. Pour la plus faible concentration en particules, si nous calculons le nombre moyen de particules
présentes dans le jet, nous obtenons une valeur de 6. Etant donné cette faible valeur, le nombre est
statistiquement distribué et suit une loi de Poisson. La probabilité qu’il n’y ait pas de particules dans le jet
est donc de 0.25%. Le fait que la distribution de L a 0,01% empiete sur la distribution de L sans particules
ne peut donc pas s’expliquer par un jet sans particules. Nous reviendrons sur cette observation plus loin.
Pour l'autre cas extréme, lorsque la concentration augmente, il se peut que la formation du jet et sa
fragmentation soient moins sensibles aux fluctuations de densité, c’est-a-dire que la dispersion se

comporte comme une phase continue.

Nous nous sommes également intéressés a I'impact d’une suspension de particules de taille
inférieure a la taille de particules utilisées jusqu’ici. Il s’agit de particules de polystyrene de 0,6 um
préparées par dispersion et polymerisation du styréne. La synthese utilise le stabilisateur stérique, le
polyvinylpyrrolidone (PVP K-30) et l'initiateur 2,2 -azo-bis-isobutyronitrile dans le milieu isopropanol /
eau.” Le jet libre est illustré a laFigure lIl. 8 c. En comparant la taille des jets, nous observons que le jet est
plus court en présence de particules de 0,6um. La longueur de fragmentation moyenne est de 7,75 et 5,4
mm en présence de particules de 20 um et de 0,6 um respectivement. Ainsi, en présence de particules de
0,6um, I'’écoulement est moins perturbé. Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’en présence de particules
sub-micrométriques, le fluide en écoulement soit plus homogéne par ailleurs, ces particules sondent des

gradients de vitesse plus faibles que les particules de plus grande taille.
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Figure lll. 8 : Jets libres composés (a) de la phase continue, (b) d’'une suspension de particules de 20 um et (c) d’'une
suspension de particules de 0,6 um. Les suspensions sont a une fraction volumique de 1%. Débit total d’injection =
200 mL/h. Les barres d’échelle représentent 1 mm.

Comme présenté précédemment, une faible quantité de particules dans le jet peut ne pas

entrainer sa fragmentation précoce. Un aspect non abordé concerne I'impact de la position spatiale des
particules sur la déstabilisation du jet. Nous avons donc étudié I'impact des particules d’une suspension
diluée (¢v = 0,00017%) lorsque celles-ci sont localisées au centre du jet puis au bord de celui-ci. Pour cela,
nous avons utilisé un injecteur a deux entrées.
Pour focaliser les particules au centre du jet, la suspension de particules est injectée au cceur et le fluide
de la phase continue au niveau de la coque de I’écoulement. Pour limiter la répartition des particules au
sein du jet, nous déterminons un rapport de débits entre les fluides de cceur et de coque relativement
faible :

r o= Qcoeur :i
1 Qcoque 198

Ainsi étant donné que nous abaissons le débit d’injection de la suspension de particule d’un facteur 100
par rapport a I'expérience précédente, nous devons alors concentrer la suspension de particules pour
maintenir une fraction volumique équivalente. Les résultats de la densité de probabilité de la longueur de
fragmentation du jet sont reportés a la Figure Ill. 9. Nous remarquons que la distribution de la taille du jet
contenant la suspension de particules se superpose a la distribution du jet de la phase continue. Ainsi en

focalisant les particules au centre du jet, celles-ci ne perturbent pas I'écoulement.
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Figure lll. 9 : Densité de probabilité de la longueur de fragmentation du jet en extrusion d’une dispersion de particules

PS focalisées au centre du jet (¢pv = 0,017%) en comparaison au jet contenant le fluide de la phase continue (¢pv =
0%).

De laméme facon, nous injectons cette fois-ci les particules au niveau de la coque du jet a la méme fraction
volumique. Nous retrouvons le méme pic principal que précédemment mais également la présence d’'un
deuxieme pic qui nous informe de la présence d’'une deuxiéme population de jet dont la taille varie

approximativement entre 5,5 et 7 mm. Cette deuxieme population résulte des perturbations des particules

réparties au niveau de la coque sur I'écoulement (Figure Ill. 10).
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Figure lll. 10 : Densité de probabilité de la longueur de fragmentation du jet en extrusion d’une dispersion de
particules PS localisées au niveau de la coque du jet en comparaison au jet contenant les particules au centre du jet.
(dv =0,017%).

Ainsi, nous avons mis en évidence que la longueur de fragmentation du jet, qui nous informe sur
la stabilité de I’écoulement dépend de la répartition spatiale des particules de la suspension au sein du jet.
Lorsque les particules sont réparties au bord du jet, celles-ci perturbent I'écoulement.

L’écoulement de cette dispersion inhomogéne modifie le profil de vitesse du jet et la distribution des
contraintes visqueuses. Rappelons que la taille du jet, et donc de la position de la surface libre, a la sortie
du capillaire dépend de la relaxation du profil de vitesse et des contraintes visqueuses (Middleman 1961).
La présence des particules peut alors entrainer des perturbations de la surface libre qui sont amplifiées

par I'instabilité capillaire.
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111.2.2.2 Co-extrusion

Dans le I'objectif de former des capsules, nous allons maintenant nous intéresser a la co-extrusion
d’un jet composé de la dispersion de particules et de la solution d’alginate. Dans cette partie du chapitre,
nous contrélons la fragmentation en appliquant une perturbation contrélée en amplitude et en fréquence.

Ici, nous nous intéressons a la taille des gouttes formées.

La probabilité de densité du rayon des gouttes formées pour différentes fractions volumiques est reportée
sur la Figure lll. 11. Sans particules, le coefficient de variation (CV), défini comme le rapport de I’écart type
et la moyenne, est seulement de 0,4 %. La perturbation harmonique du jet est ici efficace. En présence de
particules, un second pic dans la distribution apparait pour des tailles plus élevées. L'intensité du second
pic augmente lorsque la fraction volumique des particules augmente. Cette polydispersité des gouttes est
due aux évenements de coalescence des ondes au sein du jet induit par une augmentation de I'amplitude

des perturbations de la surface libre du jet précédemment reportées.
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Figure lll. 11 : Probabilité de densité en fonction du rayon des gouttes formés par un jet composé de dispersions de
particules PS et d’une solution d’alginate a différentes fractions volumiques. La fragmentation est contrélée par une
perturbation harmonique d’amplitude 20 V et a une fréquence de 1900 Hz. La dispersion a ¢v = 0% correspond a la
phase continue.
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Nous pouvons définir un taux de coalescence Pc a partir de la densité de probabilité de la taille des
gouttes :

[} [}

P= ) pdr/ Y pdr (1. 5)
r r=0

r=

ou r* est le rayon maximal lorsque qu’il n'y a pas de particule et po la densité de probabilité
correspondante. La probabilité de coalescence des gouttes a différentes fractions volumiques est reportée
sur la Figure Ill. 12. Nous notons que les événements de coalescence sont de plus en plus fréquents a
mesure que I'on augmente la fraction volumique des dispersions. Comme pour I'évolution de la longueur
du jet simple en fonction de ¢, (Figure Ill. 12), la probabilité de coalescence augmente rapidement pour

de faibles valeurs de ¢, puis semble saturer pour des fractions volumiques supérieures a 5%.
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Figure lll. 12 : Probabilité de coalescence des gouttes au sein de la fragmentation du jet composé en fonction de la
fraction volumique des dispersions. Débit total Qtot=180mL.h-1. Rapport de débits des fluides Rq = 2. Tension
appliquée = 20 V et fréquence = 1900 Hz.

A présent, nous allons proposer certaines stratégies visant a réduire ces événements de coalescence.
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Couche intermédiaire

La premiére consiste a ajouter un fluide intermédiaire nommé IML, entre la dispersion des
particules et la solution d’alginate. Celle-ci devrait permettre de localiser les particules au centre du jet
composé et ainsi d’éviter de perturber la solution d’alginate. Nous avons donc déterminé la probabilité de
coalescence du jet composé a différents rapports de débits entre le fluide intermédiaire et la dispersion

de particules

Ty = Qimi/Qcoeur - LeS résultats sont présentés sur la Figure Ill. 13 a. La probabilité de coalescence

semble diminuer linéairement avec r,, passant de 0,68 a 0,25 pour un rapport de débits de 6.

En ajoutant ce fluide intermédiaire, nous allons assimiler le débit du fluide de cceur du jet composé a la
somme des débits de la dispersion et du fluide intermédiaire. De cette fagcon, nous pouvons déterminer

une fraction volumique équivalente ¢eq:

Qcoeur
Pog = p X ———————— (1. 6)
e Qcoeur + QIML
Avec
QIML
r, = <ML (1. 7)
1 Qcoeur

On peut alors exprimer la fraction volumique équivalente en fonction du rapport des débits :

(Ill. 8)

¢eq=¢x

Les résultats de la probabilité de coalescence des gouttes en fonction de cette fraction volumique
équivalente calculée sont reportés a la Figure Ill. 13 b. Afin de mettre en évidence I'effet du fluide
intermédiaire, les résultats présentés sur la Figure Ill. 12 sont aussi reportés. Nous observons que pour
une fraction volumique égale, la présence de I'IML induit une diminution de la probabilité de coalescence
au sein du jet par rapport a la condition sans IML. Par exemple, a 1% de fraction volumique et de fraction
volumique équivalente, nous obtenons respectivement une probabilité de coalescence de 0,58 et 0,38.
Ainsi, en centrant les particules au centre du jet composé, nous limitons le champ de vitesse exploré par

celles-ci.
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Figure Ill. 13 : (a) Probabilité de coalescence des gouttes au sein de la fragmentation du jet composé en fonction des
rapports de débits entre le fluide intermédiaire et la dispersion de particules et (b) en fonction de la fraction
volumique équivalente. Débit total Qtot = 210 mL.h-1. Le rapport de débits des fluides entre coeur + IML et coque est
maintenu : Rq = 2. Tension appliquée = 20 V et fréquence = 1900 Hz.

Actuation

Il est également possible de réduire la probabilité de coalescence des gouttes en augmentant
I'amplitude de la tension appliquée par I'actuateur piézoélectrique. Nous avons alors a nouveau évalué
cette probabilité de coalescence en variant cette amplitude jusqu’a 80 V. Les résultats sont reportés a la
Figure lll. 14 a. Par cette méthode, nous parvenons a diminuer de trois fois le taux de coalescence.

Au cours de cette expérience, la fréquence de la perturbation harmonique a été déterminée de fagon a
obtenir aucun événement de coalescence pour un jet composé d’'un cceur de la phase continue ne
contenant pas de particules et d’'une coque d’alginate. Pour la condition étudiée, elle a été déterminée a
1900 Hz.

Une seconde méthode envisageable pour atténuer cette probabilité de coalescence est d’espacer les
gouttes au sein de la fragmentation du jet composé. Ainsi nous avons mené une étude permettant
d’évaluer la probabilité de coalescence en fonction de la variation de la fréquence appliquée. Les résultats
sont présentés a la Figure Ill. 14b. Nous notons qu’a une fréquence de 1200 Hz la probabilité de
coalescence est a sa plus basse valeur, de I'ordre de 0,05.

Finalement, en combinant I'effet de la tension et de la fréquence appliquées a I'aide de I'actuateur

piézoélectrique, nous parvenons a une probabilité de coalescence de 0,02 (Figure IIl. 15).
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Figure lll. 14 : Probabilité de coalescence des gouttes au sein de la fragmentation du jet composé en fonction de (a)
I"amplitude de tension appliquée Up (la fréquence est constante et fixée a 1900 Hz) et (b) de la fréquence (la tension
est fixée 40 V. Débit total Qtot=180mL.h-1. Rapport de débits des fluides Rq=2
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Figure lll. 15 : (a) Probabilité de coalescence des gouttes au sein de la fragmentation du jet composé en fonction de
la tension Up a deux fréquences,1200 et 1800 Hz. (b) Fragmentation des jets aux deux fréquences caractérisées par
des longueurs d’ondes différentes. Débit total Qtot=180mL.h-1. Rapport de débits des fluides Rg=2. La barre
d’échelle correspond a 1 mm.
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IV. Formation de capsules possédant

une matrice de collagene
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Ce chapitre comporte quatre sections. A la premiére section, sont présentées de breves
généralités sur les suspensions colloidales et les protéines. Les deux sections suivantes sont consacrées
respectivement a la présentation de la protéine de collagene et a I'étude de la reconstruction de son
hydrogel. Le mécanisme d’auto-assemblage des molécules est d’abord présenté puis l'influence des
parametres physico-chimiques sur la formation des fibres de collagene est étudiée. Une derniéere section
est dédiée a la présentation des phénomenes d’instabilité observés lors de la co-extrusion des solutions
de collagéne et d’alginate, a leur origine et enfin a I'approche envisagée pour former des capsules

d’alginate possédant une matrice de collagene.

IV.1 Les suspensions colloidales et les protéines

Les colloides sont des particules dont les dimensions sont de I'ordre de quelques nm jusqu’a
guelques um. Toutes les dispersions colloidales sont dans un état physique susceptible d’évoluer en

fonction des conditions physico-chimiques de leur milieu : on parle alors d’état métastable.
IV.1.1 Les forces qui régissent les suspensions colloidales

La stabilité d’une suspension colloidale est régie par le type d’interaction mises en jeu entre les
particules. Les principales interactions impliquées dans une suspension de particules sont les interactions
de van der Waals, les interactions électrostatiques et les interactions stériques. D’autres interactions de
plus faibles énergies et/ ou de plus courte portée existent telles que les forces de solvatation (interactions

entre les particules et le solvant) et les interactions hydrophobes.
Les forces attractives inter-particulaires de Van der Waals

Les forces d’attraction entre particules nommées interactions de Van der Waals sont similaires a
celles présentes entre les molécules décrites par London. Ces interactions reposent sur la présence d’un
dipble électrique au sein de la molécule. Les électrons autour des noyaux des molécules sont en
mouvement constant. A chaque instant la répartition des charges électriques varie ce qui crée le champ
électrique. Ce champ électrique peut influencer la répartition des charges de la molécule voisine, induisant
a son tour un dipGle. On parle alors de dipbles induits. L’interaction entre ces deux dip6les induits crée

une attraction. La force de cette attraction dépend des facteurs suivants : la distance entre les molécules,
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leur polarisabilité, et le potentiel d’'ionisation. D’autres forces existent entre dipoles : les forces de Keesom
entre dipbles permanents et les forces de Debye entre un dipble permanent et un dipole induit.

Contrairement a I'échelle moléculaire, cette force entre les particules provenant des fluctuations de
mouvements des électrons est de plus longue portée. En effet, la force d’attraction résulte de la somme
des interactions de pair entres les molécules qui composent les deux particules. La constante Hamaker
notée A, tient compte de cette propriété additive et dépend de la nature du matériau. L’énergie potentielle

d’attraction entre deux particules sphériques de méme rayon est donnée par I’équation suivante :

. Al 2712 +2r2+ In1 47?2 (V. 1)
= — — n _— .
vaw 6|D2—4r2 " D2 D?

avecr étant le rayon des sphéres et D la distance entre les surfaces.

Sila distance entre les deux sphéres diminue considérablement, autrement dit D devient faible par rapport

a r alors I’équation se simplifie :

Ar

= _ V. 2
Voaw 12D (Iv.2)

Les forces électrostatiques

Les protéines sont des polyélectrolytes et sont considérées comme des systemes colloidaux tres
complexes du fait de leur diversité en termes de densité de charges électriques, de propriétés chimiques

de surface et de leur taille. Ici, nous assimilons les protéines a des particules chargées.

Pour maintenir un systeme de charge globale neutre, des ions de charge opposée a celles des charges en
surface, appelés contre-ions sont présents dans le solvant autour des particules chargées. Ces contre-ions
sont maintenus a la surface de la particule chargée par attraction électrostatique et constituent une
couche de charges électriques appelée double couche électrique. Cette configuration des contre-ions
autour des charges présentes a la surface des particules est maintenue grace a I’hydratation via la présence
de molécules d’eau. Les particules en suspension qui présentent a leur surface les mémes groupements
ionisés se repoussent du fait de leur charge électrique de méme signe. Cette répulsion électrostatique

contre balance toute force attractive entre les particules.
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La double couche électrique est constituée de deux régions : une région interne composée de contre-ions
fortement liés a la surface des particules appelée couche de Stern et une région diffuse, au-dela de la
couche de Stern contenant I'exceés de contre-ions appelée couche d’hydratation ou diffuse (Figure IV. 1).
Dans cette couche diffuse (couche de Gouy-Chapman), la distribution des contre-ions est balancée par
I’'entropie et les forces d’attraction. Dans cette couche, le potentiel électrique décroit de facon
exponentielle avec pour grandeur caractéristique la longueur de Debye, notée k™ et qui donne I'ordre de

grandeur de I'épaisseur de la couche diffuse.

exgT (Iv. 3)
2N, e?l

Avec ¢ la permittivité diélectrique du solvant,kg la constante de Boltzmann, T la température (en Kelvin),
N, la constante d’Avogadro, e la charge élémentaire et Ila force ionique (en mol.m?).

La force ionique est donnée par I'équation suivante :

n

2 ¢ Ziz (Iv. 4)

i=1

N| =

I =

avec
¢; la concentration ionique

z; la charge ionique

Dans la couche de Stern, le potentiel évolue linéairement entre ¢, (potentiel a la surface) et ¢s

(potentiel sur le plan de Stern) puis exponentiellement dans la couche diffuse.
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Couche
d’hydrotation

Diaméftre hydrodynamique

Figure IV. 1 : Représentation schématique d’une particule chargée avec ses couches d’hydratation et de Stern. Image
issue de Mainard et al.,3

L’énergie électrostatique entre deux particules sphériques avec une faible distance D les séparant est
donnée par I'équation suivante :

Vo =2mer ¢py?e P (IV. 5)

avec ¢y le potentiel électrique de surface de la particule et D la distance entre les particules.

Théorie de DLVO

Le principe de cette théorie repose sur le fait que la stabilité d’une dispersion est déterminée par
la somme des forces attractives et répulsives entre les particules. L’attraction mutuelle des particules est
une conséquence des forces de dispersion appelées forces de London-van der Waals et la répulsion
mutuelle, celle des interactions entre les doubles couches électriques. La Figure IV. 2 illustre le potentiel

total d’interactions qui résulte des deux composantes. L'énergie totale s’écrit alors :

Ar

Aar (IV. 6)
12D

Vi = Vo + Vygw = 2w e rpie™™P —

La contribution des interactions attractives et répulsives dépend a la fois de la charge surfacique des
particules et de la force ionique du milieu. Plusieurs cas de figures sont possibles et sont présentés a la
Figure IV. 2.

- lorsque la force ionique est faible et/ou que le potentiel électrique de surface est élevé, les particules

sont soumises a des interactions répulsives suffisamment importantes ;
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- lorsque la force ionique augmente, le potentiel électrostatique total diminue et présente un minimum
de faible profondeur appelé minimum secondaire. Ce dernier peut étre contrebalancé par I'énergie
thermique ;

- enfin au-dela d’une certaine force ionique, le potentiel diminue davantage jusqu’a atteindre le
minimum primaire. L’attraction des particules est alors favorisée par I'agitation thermique qui dépasse

la barriére énergétique. Dans ce cas, |'agrégation est irréversible.

Interaction A
potential

Electrostatic repulsion (Ezpec)

Total interaction

—>

Potential barrier

Distance (h)

van der Waals attraction (E,,,)

Primary minimum

Figure IV. 2 : Représentation schématique du potentiel d’interaction entre particules tel défini par la théorie DLVO.

Répulsion stérique

Pour maintenir la stabilité colloidale, une autre alternative a I'interaction répulsive est la répulsion
stérique. Celle-ci est établie soit par adsorption de chaines de polymeres soit par greffage a la surface
de la particule (Figure IV. 3). L'estimation de cette énergie répulsive est multifactorielle. Elle dépend
du type de polymere, du degré de polymérisation et de la densité du polymere a la surface de la

particule.

Diomaétre hydrodynomlqu;

Figure IV. 3 : Représentation schématique de la répulsion stérique d’une particule. Image issue de Mainard et al.,*
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IV.1.2 Les protéines

Les protéines constituent une des quatre grandes catégories de macromolécules retrouvées dans

I’organisme vivant et composent leur structure.

En termes de structure chimique, une protéine est composée d’une séquence d’acides aminés reliés par
une liaison peptidique. Les protéines sont constituées d’un panel de 20 acides aminés. Ces acides aminés
ont tous la méme structure de base : ils sont orientés autour d’'un atome de carbone central, le carbone a
sur lequel s’articulent le groupe carboxylique et le groupe amine, un atome d’hydrogéne et un groupement
latéral noté R (Figure IV. 4). C’est la nature de ce groupement latéral qui distingue les acides aminés entre

eux et qui est également impliqué dans la liaison peptidique.

Co0-

.
H3N—C|—H
R

Figure IV. 4 : Structure générale d’un acide aminé. Le groupement R lié au carbone est spécifique pour chaque acide
aminé. Image issue de Nelson et al.,**

La structure des protéines est définie sous quatre niveaux d’organisation :

- lastructure primaire correspond a la séquence d’acides aminés liés de fagon covalente et formant une
chaine polypeptidique ;

- lastructure secondaire référe a la structure spatiale adoptée par des acides aminés adjacents sur une
portion seulement de la protéine. Les liaisons hydrogenes jouent un réle important pour stabiliser les
conformations de structures secondaires. Les deux types principaux sont I’hélice a et le feuillet B.

- la structure tertiaire implique le repliement dans I'espace de toute la chaine polypeptidique. Elle
implique plusieurs éléments de structure secondaire qui vont interagir entre eux via différents types
d’interactions : liaisons hydrogéne, interactions électrostatiques, interactions de type Van der Waals,
interactions hydrophobes et ponts disulfures. Ce repliement est absolument requis pour que la
protéine soit fonctionnelle. Deux types de structures tertiaires existent : la protéine fibreuse en

batonnet (exemple du collagéne) et la protéine globulaire (exemple de la myoglobine) ;
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- la structure quaternaire implique plusieurs sous-unités qui interagissent les unes avec les autres via
des forces d’interactions faibles (liaisons hydrogénes, Van der Waals, ioniques, hydrophobes) et/ou

des ponts disulfures.

IV.2 Le collagene

Diversité et composition

Les protéines de collagene appartiennent a la famille des protéines fibreuses et sont retrouvées
chez tous les organismes multicellulaires. Elles constituent le composé majoritaire de I'armature des os,
des ligaments et de la peau (derme). Le collagéne représente 25 % (en masse séche) de la masse protéique
totale chez I’'animal.®>*® |l existe plus d’une vingtaine de types qui se différencient principalement par leur

localisation et leur fonction physiologique.®’

Dans ce manuscrit, nous nous sommes focalisés sur la protéine de collagene de type |, qui
représente 90% de I'ensemble des protéines de collagéne. Le collagéne de type | est le composant
majoritaire de la matrice extracellulaire des tissus conjonctifs. Il est constitué d’une séquence répétitive
des acides aminées [Gly-X-Y,] ou les acides aminés en position Xaa et Yaa sont souvent une proline (Pro,
28%) et une 4-hydroxyproline (Hyp, 38%) respectivement. Ainsi ProHypGly est le triplet le plus abondant
(10,5%) au sein de la molécule de collagéne.®® Les structures chimiques de ces acides aminés sont illustrées
ala Figure IV. 5. Dérivée de la proline, I'hydroxyproline est un acide aminé qui a subi une hydroxylation sur

le cycle pyrrolidine en position 4.9
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Figure IV. 5 : Structure chimique de la proline et de la glycine. Les groupements chimiques encerclés représentent
les groupements latéraux. Image issue de Biochemistry, Seventh Edition© 2012 W.H. Freeman and Company.

Le radical de la proline et de I’hydroxyproline comprend trois carbones saturés dont le dernier est lié a la
fonction a-aminée incluse dans la liaison peptidique. Le tout forme un noyau pyrrole (soit quatre atomes
de carbone et un atome d’azote). Ce sont les seuls acides aminés qui possédent une fonction amine
secondaire, d’ou leur nom plus approprié d’imino-acides (Figure IV. 6). L’hydroxyproline est un constituant
spécifique du collagéne. Une méthode de dosage de la protéine de collagéne est d’ailleurs basée sur cette
caractéristique.’® La présence de ces acides aminés dans la structure primaire de la protéine empéche la
constitution des liaisons hydrogenes de la structure secondaire.

Ces acides aminés conférent également a la rigidité de la structure secondaire de la protéine de collagene
et permet d’améliorer la stabilité thermique de celle-ci. Les résidus de glycine, positionnés face a face a
I'intérieur de la triple hélice favorisent sa compaction. Les résidus de proline et d’hydroxyproline, quant a
eux, sont exposés au solvant et stabilisent la conformation de la triple hélice®?.

La composition en acides aminés du collagene de type | provenant de I'os et du tendon est donnée au

Tableau IV. 112,
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Proline HO Hydroxyproline

Figure IV. 6 : Structures chimiques de I’"hydroxyproline et de son précurseur

Tableau IV. 1: Composition en acides aminés du collagéne dans I'os et le tendon. Les chiffres sont exprimés en
grammes d’azotes pour 100 g d’azote total.

Tendon

Bone collagen,
collagen acid extract

Duration of

hydrolysia (hr.) ... 24 24
Alanine 93 90
Glycine 26-2 26-4
Valine 1-93 2407
Leucine 2:09 2:12
Isoleucine 1-08 0-91
Proline 10-1 10-3
Phenylalanine 1-15 1-15
Tyrosine 0-36 0-30
Serine* 2-04 3-00
Threcnine* 1-50 1-51
Cystine T 1

ethionine} 0-43 0-47
Arginine 154 160
Histidine 1-41 1-31
Lysine 4-59 3-51
Ornithine 00 00
Aspartic acid 384 3-84
Glutamic acid 59 59
Ami 306 3:59
Hydroxyproline 8.2 75
Hydroxylysine 0-58 1-45

Total 100-1 100-4

Structure du collagéne de type |

La protéine de collagene est composée de deux séquences al et d'une séquence a2. Ces
séquences peptidiques ont une composition en aminoacides similaire et sont constituées de 1024 résidus.
Elles sont enroulées en une triple hélice contenant trois domaines : le domaine contenant le groupement
amine terminal de I'hélice (-NH2), la triple hélice et le domaine contenant le groupement carboxylique (-
COOH). Le principal domaine de I'hélice représente 95% de la molécule. La molécule de collagene présente

une longueur d’environ 300 nm et un diamétre autour de 1,5 hm.1

En 1951, Pauling et al. ont montré que la molécule est constituée de trois chaines polypeptidiques

enroulées en une hélice et maintenues grace a des liaisons hydrogéne. En 1954, en s’appuyant sur des
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travaux de diffraction, Ramachandran et al. ont avancé que la triple hélice de collagéne est constituée de
trois chaines polypeptidiques enroulées gauche, indiquant que les liaisons peptidiques sont en
conformation trans et que deux liaisons hydrogene sont impliquées dans chaque triplet. Une liaison
hydrogene est formée entre le groupement -NH du résidu glycérine et le groupement -CO du résidu de la
seconde position du triplet de la séquence peptidique voisine. Une autre liaison est formée entre molécule
d’eau et le groupent hydroxyl de I’'hydroxyproline située sur la troisieme position du triplet [Gly-X-Y].

En 1955, la structure de la triple hélice de collagene a été finalement définie, par Rich et al. et par Cowan
et ses collaborateurs.10%195:106 ||s précisent que les chaines polypeptidiques sont liées par une seule liaison
hydrogéne a chaque triplet et présentent une symétrie hélicoidale avec un pas de 28,6 A. Cette triple
hélice de collagene est également caractérisée par un nombre de 3,33 résidus par tour d’hélice et une

translation des unités successives de 0,29 nm parallélement a 'axe de I’hélice (Figure IV. 7). 1%

-

) 858
2.86

OH \
e N

[~ e}

-

COOH

Figure IV. 7 : Modele de la triple hélice de collagéne. Structure de la séquence (Gly-Pro-Pro)n ou la glycine est
désignée par le numéro 1, la proline en position X-position par le 2 et la proline en Y-position par le chiffre 3. A) et B)
correspondent aux vues de co6té et C) a la vue de dessus en direction de I'axe de I’hélice. Les trois chaines sont
connectées par des liaisons hydrogene entre le groupement amine de la glycine et le groupement carboxylique de la
proline en position Y. Les fleches indiquent les directions dans lesquelles les noyaux pyrroles émergent de I’hélice.
Les distances résidu-résidu sont indiquées en nm. Image issue de la référence'®.
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Une matiére premiére naturelle

Le collagéne de type | est tres abondant dans de nombreux tissus et peut étre isolé et purifié.
Plusieurs chercheurs ont montré que la source de la protéine de collagéne influence grandement les
propriétés de I’hydrogel.'81% Par ailleurs, il a été montré que la méthode par laquelle le collagéne est
extrait des tissus peut altérer ou modifier la structure moléculaire des fibrilles ainsi que la cinétique

110 | ’extraction acide est la méthode la plus utilisée pour les matrices de collagéne peu

d’agrégation.
réticulées, telles que les tendons de queue de rat. Alors que pour les matrices présentant de nombreux
points de réticulation, une méthode combinant une extraction acide et une précipitation saline est souvent
utilisée pour solubiliser la matrice provenant du derme d’origine porcine ou bovine. Les sources de
collagene, les méthodes de solubilisation et la nature des solvants utilisés sont autant de combinaisons
possibles pour la préparation de la solution stock de collagéne.

Les tendons de queue de rat représentent la premiére source de collagéne.””'!! La majorité des travaux
utilisant du collagéne de type | ont été réalisés a une concentration de 2 mg/mL. Cependant, certains gels
sont préparés a des concentrations relativement élevées au-dessus de 20 mg/mL. Il a été montré que ces
gels présentent une structure trop dense pour permettre la migration des cellules et assurer la viabilité
cellulaire.1?

Comme toute source naturelle, la composition des solutions stock de collagene présente une variabilité

inter-lot. Par conséquent, au cours de ces travaux, nous avons utilisé le méme lot de collagene au cours

d’'une méme étude.

IV.3 Reconstruction d’un hydrogel de collagéne

La biosynthese du collagéne de type | est restreinte essentiellement a deux types cellulaires : les
ostéoblastes et les fibroblastes. Les deux chaines polypeptidiques al et a2 sont produites dans un rapport
stoechiométrique 2 : 1. Les chaines polypeptidiques de tropocollagéne sont d’abord synthétisées au niveau
du réticulum endoplasmique (RE). Ces chaines sont associées les unes aux autres apres la formation des
ponts disulfures au domaine C-terminal. Le trimére de tropocollagéne est clivé aux domaines N- et C-
terminaux par 'action de protéases. Enfin, les triples hélices de collagene s’auto-assemblent en fibrilles

(Figure IV. 8).
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In vitro, la formation d’un hydrogel de collagene repose sur I'auto-assemblage des molécules de
collagene formant des clusters par percolation. Elle se produit aux conditions physiologiques de
température entre 25 et 37°C, de pH entre 7 et 7.4, et de force ionique approximative de 0.2 mM.13
Cependant, lors des essais de reconstruction de I’hydrogel, a I'instant ou les conditions physico-chimiques
le permettent, les molécules peuvent former différents types d’agrégats. Ces différentes structures qui se
distinguent des fibres natives par une absence de périodicité au niveau des fibrilles ont été observées par
microscopie électronique®.

Il est bien connu que les propriétés mécaniques de I’hydrogel de collagéne sont directement liées a la
structure de ses fibres, et que le comportement cellulaire est influencée par les propriétés mécaniques du
réseau de collagéne®. Ainsi, il estimportant de travailler aux conditions physico-chimiques physiologiques
pour former des fibres de collagene natives. Pour cela, il est judicieux de comprendre I'influence des

parameétres physico-chimiques sur la formation de ces fibres pour pouvoir controler leur structure.

M/vvvvwm Procollagen
MW chains

|

Nucleation at the
C-propeptide

Procollagen
trimer

N-proteinase'r Tc-proteinase

v

D pe—%

Collagen =

e < s Y D 1,11 IL( Fibril

Figure IV. 8 : Représentation schématique des étapes impliquées dans la formation de fibrilles par les fibroblastes.
Les chaines de procollagéne sont synthétisées dans le réticulum endoplasmique (RE), assemblées par des interactions
au domaine C-terminal pour former une triple hélice. Dans I'appareil de Golgi, le clivage de la triple hélice de
collagéne est réalisé par des protéases pour former des molécules de collagéne. Celles-ci peuvent alors s’auto-
assembler en fibrilles. Des réticulations chimiques sont formées entre les triples hélices de collagéne au sein des
fibrilles. Image issue de Canty et al., %
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IV.3.1 Le mécanisme de fibrillogenése in vitro

Le mécanisme par lequel les molécules de collagéne s’assemblent en fibres a fait I'objet d’intenses
recherches depuis les années 1950. Il s’agit d’un mécanisme multi-étape qui se produit spontanément a
pH neutre et a température physiologique. Les études in vitro sur la fibrillogenése du collagene montrent
que la croissance des fibres repose sur I'addition linéaire et latérale des molécules et agrégats de
collagene. Laformation des fibres se décompose en deux principales phases : une phase de latence et une
phase de croissance. Des études datant des années 1960 montrent que la croissance des fibres se produit

a la suite d’une phase de latence ol sont formés les précurseurs fibrillaires.

Le mécanisme de formation des fibrilles au cours de la phase de latence reste toujours méconnu. Deux

110,116 o4 des sous unités fibrillaires

principales théories se confrontent, celle d’'un mécanisme multi-étapes
s’ajouteraient linéairement et celle d’un mécanisme ol des monomeéres de collagéne viendraient s’ajouter
a un site de nucléation. 7118 A |a fin de la phase de latence, les unités de collagéne formées pendant cette
phase subissent une agrégation latérale pour former des sous-unités micro fibrillaires. Ces sous unités
fibrillaires composées de cing trimeres s’associent linéairement et latéralement pour former des fibrilles
Figure IV. 9 1° alors que Comper et ses collaborateurs montrent qu’il n’y a pas de formation d’agrégats
au cours de cette phase de latence d’aprés des mesures de viscosité.!’” Silver et ses collaborateurs
déclarent que les monomeéres de collagéne forment des diméres ou trimeéres linéaires de longueur 4D
avant I'étape d’agrégation latérale. D’autres études montrent que de longs et fin agrégats se forment au

cours de la phase de latence qui par la suite s’agrégent latéralement au cours de la seconde phase de

croissance.??

La microscopie électronique et les mesures de rayons X sont les principales techniques utilisées
pour sonder la structure des fibrilles de collageéne. La cristallographie rayons X est une technique utilisée
pour déterminer la structure tridimensionnelle des molécules dont les macromolécules biologiques
complexes telles que les protéines ou les acides nucléiques. Il s’agit d’'une technique performante pour
élucider la structure a I’échelle atomique. Les données de diffraction sont réalisées sur la molécule a I'état
de cristal ou les atomes sont ordonnés de fagon répétée. Basée sur ces patterns de diffraction, la densité
électronique peut étre reconstruite.

Les patterns de diffraction rayons X ont révélé une méme structure axiale pour tous les tissus mais des
patterns différents pour la structure latérale selon I'origine du tissu. 1?° Le pattern axial a été caractérisé
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par Hodge-Petruska'~' et met en évidence une périodicité de 67 nm nommée D le long de I'axe de I'hélice.
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La longueur de la molécule de collagéne est de 300 nm soit approximativement équivalent a 4.4 D. Les

groupements terminaux des monomeres de collagéne sont espacés de 0.53 nm.

wr 00T
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Figure IV. 9 : Représentation schématique de I'auto-assemblage des molécules en réseau fibrillaires de collageéne. Les
différents niveaux d’assemblages sont représentés par les numéros. 1 : triple hélice de collagene. 2 : fibrille. 3 : fibre.
4 : réseau de fibres. Image adaptée de Licup et al.*??

IV.3.2 L'influence des parametres physico-chimiques sur I'agrégation du collagéne

La formation des fibres de collagéne est un processus complexe qui fait intervenir un grand
nombre d’éléments physico-chimiques et biologiques. Plusieurs études montrent que le pH, la
température, la force ionique, la présence de surfactants, de sucres et I'absence des domaines non
hélicoidaux de la molécule de collagene par digestion enzymatique sont autant de parametres qui

influencent la formation des fibrilles de collagéne.

Dans cette partie, nous étudierons I'effet des principaux facteurs physico-chimiques sur la cinétique
d’agrégation du collagéne et les propriétés mécaniques de I’hydrogel dans le cas d’une reconstruction
d’une matrice de collagene de type I. La compréhension de I'effet de chaque parameétre physico-chimique
sur la gélification du collagene nous permettra d’envisager une stratégie pour inhiber voire limiter la

gélification au cours du procédé d’encapsulation.
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La température

Il est bien connu que la température est un des facteurs importants dans la formation fibrillaire du
collagéne. La variation de turbidité des solutions de collagéne a trois températures : 4°C, 20°C et 37°C au
bout d’une heure a I'état macroscopique est représentée a la Figure IV. 10. Les solutions de collagéne ont
été préparées a 2mg/mL a pH 7,35. Initialement les trois solutions sont transparentes (Figure IV. 10 a). Au
bout d’'une heure, nous observons que les solutions incubées a température ambiante et a 37°C
deviennent nettement turbides, alors qu’a 4°C la solution reste transparente au bout d’une heure. Nous
notons cependant une différence d’opacité entre les solutions turbides, la solution a 20°C est la plus
opaque (Figure IV. 10 b). A basse température, le collagéne ne semble pas gélifier. De plus, par un simple

test de renversement, nous déduisons que ces solutions turbides forment un gel (Figure IV. 10 c).

Figure IV. 10 : (a) A t=0, les solutions incubées préalablement a 4°C, 20°C et 37°C sont transparentes. (b) A 20°C et
37°C, les solutions deviennent turbides. Une différente d’opacité entre ces solutions est observée. (c) Formation de
gel a 20°C et 37°C montré par un test de renversement.

Des cinétiques de gélification ont été réalisées par mesure d’absorbance au cours du temps aux
mémes températures que I'expérience précédente. Les résultats sont reportés a la Figure IV. 11. Ces
cinétiques présentent des allures différentes. La variation en température du milieu influence grandement
le taux de gélification du collagéne. On remarque que le taux de gélification augmente aux températures
croissantes. Nous déterminons des taux de gélification de 0,045 min™ et 0,104 min " pour les températures
de 20°C et 37°C respectivement. En effet, I'élévation de la température de 20°C a 37°C induit une

gélification du collagéne approximativement deux fois plus rapide. La durée de la phase de latence varie
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dans le sens inverse du taux de gélification. Nous déterminons des temps de latence de 8 minutes et nul a
20°C et 37°C respectivement. Plusieurs travaux confirment ces résultats.'® Nous remarquons également
gu’a 20 °C, I'absorbance maximale atteinte au bout d’une heure est plus élevée que celle atteinte a 37°C.
A 4°C, nous notons que I'absorbance reste nulle au bout d’'une heure. Il a clairement été montré que

I"'absorbance maximale est liée a la taille des fibres. En effet, plus les fibres sont épaisses et plus I'intensité

de lumiére absorbée est élevée.
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Figure IV. 11: Cinétique d’agrégation du collagéne a différentes températures. Mesure de I'absorbance a une
longueur d’onde de 340 nm au cours du temps a 4°C, 20°C et 37°C.

La microscopie électronique est trés utilisée pour étudier la structure fibrillaire du collagene ainsi
gu’a analyser son état d’agrégation. Elle permet de s’affranchir de la limite de résolution optique mais
reste limitée en terme de champ de vision (de I'ordre de quelques dizaines de um) comparée a d’autres
techniques comme la microscopie optique de second harmonique.?3
D’apres la Figure IV. 12, il apparait clairement que la température affecte la morphologie des fibres. Nous
remarquons qu’en élevant la température de 28°C a 37°C, les fibrilles apparaissent plus fines et la
périodicité caractéristique D devient moins visible a 37°C. Ces résultats sont donc cohérents avec les

mesures d’absorbance présentées a la Figure IV. 11.
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Figure IV. 12 : Images prises par TEM des fibrilles de collagene a différentes températures. Les fibrilles sont
repectivement formées & 28°C (a), 30°C (b) et 37°C. La concentration en collagéne est de 2.5mg.mL™. La barre
d’échelle correspond a 1 um. Image issue de Y. Li

La cinétique de gélification du collagene a également été étudiée par mesures rhéologiques. Un test

dynamique en oscillation a été réalisé aux trois températures (4°C, 20°C et 37°C). Au préalable, la gamme

de linéarité viscoélastique a été définie pour chaque température. Pour cela, le protocole suivant a été

utilisé :

L’échantillon est déposé sur le plan peltier a I'aide d’une seringue ;

Il est ensuite soumis a un temps de repos d’une heure pour atteindre I'équilibre dans le cas de la
formation d’un gel pour les températures de 20°C et 37°C.

Un test de déformation en stress est appliqué aux amplitudes comprises entre 0,01 et 10 Pa. Le test
prend fin lorsque les modules complexes varient significativement. Ainsi une amplitude de
déformation de 0,1 Pa a été déterminée. Puis le méme échantillon est soumis successivement a un
test d’oscillation de balayage en fréquence de 0,01 a 100 Hz.

Les spectres viscoélastiques de trois gels de collagene formés au bout d’'une heure aux trois
températures sont présentés a la Figure IV. 13. Les modules complexes nous indiquent qu’a 20°C et
37°C, le collagéne est a I’état de gel mou alors qu’a 4°C le collagéne est maintenu a I'état liquide. Nous
notons également que le module élastique a 20°C du gel est plus important qu’a 37°C, soit deux fois
plus élevé. Ceci s’explique par le fait qu’a 37°C, I'agrégation longitudinale est favorisée et résulte en

des fibres plus fines et longues. Ainsi |’élasticité du gel est moindre.
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Figure IV. 13 : Spectres viscoélastiques en fréquence d’une solution de collagéne diluée 3 2 mg.mL*dans du tampon
PBS a différentes températures au bout d’une heure.

Au vu de I'ensemble des résultats obtenus sur I’effet de la température sur la gélification du
collagene a pH neutre, il apparait qu’a 4°C la gélification du collagéne est inhibée a pH neutre. De ce fait,

nous envisageons de préparer la solution de collagéne a cette température.

La concentration en collagéne

L’agrégation du collagéne a différentes concentrations de 0,5 a 2 mg/mL a été étudiée a 20°C. Les
courbes de cinétiques sont reportées a la Figure IV. 14. Le taux de gélification ainsi que la valeur
d’absorbance maximale, sont tous deux grandement affectés par la concentration. En effet, en
augmentant la concentration, I'absorbance maximale augmente. La Figure IV. 15 b indique que
I’'absorbance maximale est liée linéairement a la concentration en collagene. Ceci est confirmé par d’autres

auteurs. 110124125 Cette mesure d’absorbance refléte le diamétre des fibres : plus les fibres formées sont

larges et plus 'absorbance finale est élevée.!?®
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Figure IV. 14 : Effet de la concentration sur la cinétique de formation des fibrilles de collagene. Conditions : 20°C,
tampon phosphate salin et pH 7.4. A= 340 nm.
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Figure IV. 15 : (a) Relation linéaire entre la constante k (taux de gélification) et la concentration en collagene. (b)
relation linéaire entre la variation d’absorbance a 340 nm et |la concentration en collagene.
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Le pH

Yuping et al.**” ont étudié I'effet du pH sur la fibrillogenése par mesure de turbidité et microscopie
électronique. Il montre que la morphologie des fibrilles de collagéne varie grandement en fonction des
conditions de pH. A pH faible des fibrilles de différentes tailles sont formées ou les plus fines ne présentent
pas de périodicité caractéristique. Cependant aux conditions de pH plus élevé les fibrilles apparaissent plus
uniformes. En termes de cinétique, la fibrillogenése est relativement inhibée aux conditions de pH

légerement acides aux alentours de 6,5 alors qu’a pH au-dessus de 8 c’est I'effet inverse.

Les charges des groupements ionisables des molécules de collagéne sont pH-dépendant et sont impliqués
dans les interactions électrostatiques. En fonction des conditions de pH, la protéine caractérisée par son
point isoélectrique pl, est soit chargée positivement (pH<pl) soit négativement (pH>pl). Lorsque le pH se
rapproche du pl de la protéine, la charge globale de surface des monoméres de collagene est réduite, ce
qgui minimise les répulsions électrostatiques et favorisent I'agrégation des molécules de collagene.

Des mesures du potentiel zeta ont été réalisées sur I'échantillon de collagéne a 25°C. La variation du pH
de la solution est obtenue par ajout d’hydroxyde de sodium pour les valeurs faibles et de pH acides et
alcalins et par ajout de tampon HEPES autour du pH neutre. Les mesures du potentiel zeta sont reportées

a la Figure IV. 16. Nous déterminons un pl de 8,2.
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Figure IV. 16 : Mesure du potentiel zeta d’une solution de collagéne diluée en fonction du pH.

130



La force ionique

Li et al. ont étudié les effets de divers sels sur la structure des fibrilles de collagéne. La Figure IV.
17 présente des résultats de la turbidité finale des solutions de collagene a pH 7,4 au bout de 20 heures
d’incubation. Nous observons qu’une turbidité maximale est atteinte en présence d’anions divalents
(NaSO4, Na;HPO, et K;HPO4) a des concentrations entre 75 et 150 mM, alors qu’une nette diminution est
observée jusqu’a 250 mM. En présence de cations divalents (MgCl, et CaCl;) et monovalents dont le NaCl

nous remarquons que I'agrégation du collagéne est relativement inhibée a partir de 150 mM.

Comme nous I'avions énoncé au chapitre I, nous savons que la présence de sel a 150 mM perturbe
le procédé de formation des capsules. De plus, la Figure IV. 17 semble indiquer que la présence de sel
inhibe la gélification du collagéne.

Ainsi, nous nous sommes intéressés a l'influence de la concentration en NaCl sur |'agrégation de notre
échantillon de collagéne a pH 7,2. Les cinétiques d’agrégation du collagéne a 20°C, a pH neutre en présence
de 2 mM de phosphate de sodium dibasique sont reportées a la Figure IV. 18 a. Nous remarquons qu’aux
concentrations de NaCl en dessous de 150 mM le collagéne s’agrége instantanément, aucune phase de
latence n’est détectée. Par ailleurs, ces solutions de collagéene ont été visualisées par microscopie optique.
Nous observons la formation de différents réseaux fibrillaires de collagene en fonction des concentrations
en sel. En absence de sel, le réseau est peu dense et les fibres sont plus longues. En revanche, dans tous

les cas le collageéne s’agrége.

Figure IV. 17 : Turbidité de solutions de collagéne apres 20 heures d’incubation en présence de différents types de
sels a pH 7.4. L’agrégation du collagéne est inhibée en présence de CaClz, MgClz, KCl et NaCl au-dela de 150 mM.113
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Figure IV. 18 : (a) Cinétique d’agrégation du collagene a pH 7,2 et 20°C en présence de 2 Mm de phosphate de sodium
dibasique et 2mg/mL de collagéne. Imagerie au microscope optique des fibres de collagénes formées en (b) absence
et (c) en présence de NaCl a150 mM. La barre d’échelle est de 1 mm.

Au vu des résultats obtenus sur notre échantillon de collagene, il apparait que I'agrégation de celui-ci peut
étre seulement limitée par la température a 4°C. Ainsi, nous choisissons d’adopter la stratégie suivante :
limiter la gélification du collagéne au cours du procédé en travaillant a froid. Et nous pouvons envisager

de procéder a la formation des capsules de collagéne.

IV. 4 De la co-extrusion des fluides a la formation de capsules a coeur solide

L’objectif de ces travaux est de former des capsules a cceur solide de collagéne en présence de
cellules avec une fine membrane d’alginate. Basée sur la méthode de co-extrusion, I'encapsulation
implique I'extrusion simultanée de la suspension de collagéne et de la suspension cellulaire. Il est donc
primordial d’assurer la biocompatibilité de la méthode d’encapsulation a la culture cellulaire. Cette
biocompatibilité repose en premier lieu sur I'extrusion du fluide de coeur en conditions physico-chimiques
favorables a la viabilité des cellules. Par ailleurs, il est également important d’assurer la reconstruction

d’un hydrogel de collagene dans les conditions physico-chimiques optimales pour la formation de fibre

natives.
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La solution neutre de collagéne est préparée a une concentration de 2 mg.mL™? par dilution de la solution
stock de collagene avec soit du milieu de culture Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM, Sigma) soit
du tampon phosphate salin (PBS, Sigma), de I'eau MilliQ et par I'ajout de I’hydroxyde de sodium pour
ajuster le pH du milieu a un pH physiologique entre 7,3 et 7,4. Nous avons choisi d’'une part d’utiliser un
milieu de culture couramment utilisé pour la culture de cellules de mammiferes (milieu DMEM) pour
assurer un milieu physiologique et nutritif idéal aux cellules a encapsuler et d’autre part pour permettre
la gélification du collagene une fois les capsules formées.

Afin de retarder la transition sol-gel du collagéne trop précoce, les solutions sont préparées
extemporanément dans la glace et la boucle d’injection est également incubée dans la glace avant
d’accueillir la solution finale de collagéne. Une fois la boucle d’injection reliée au systeme d’encapsulation,

les fluides de cceur et de coque sont alors rapidement mis en écoulement.

IV.4.1 Un co-écoulement perturbé : description des phénomeénes observés

Lorsque nous établissons un jet composé d’'un coeur d’une solution de collagéne dilué dans le
milieu de culture et d’'une coque constituée d’une solution d’alginate en concentration massique de 1.8
%, nous observons un comportement instable du jet. Les deux principaux phénoménes observés sont

illustrés a la Figure IV. 19 et Figure IV. 20.

Les composés qui constituent le milieu de culture a savoir les acides aminés, les vitamines, les protéines
ou encore les électrolytes pourraient étre a 'origine de cette instabilité. Nous décidons alors de nous
affranchir de la complexité du milieu de culture en diluant la suspension de collagene dans du tampon
phosphate salin. En présence du tampon phosphate, nous observons le méme phénomeéne d’instabilité
que précédemment : le jet bat.

Un deuxieme phénomene est observé au cours de la co-extrusion de la solution de collagéne a pH neutre

et de 'alginate : le jet composé est perturbé par la présence de bouffées.
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Figure IV. 19 : Instabilité d’un jet composé d’un coeur d’une solution de collagene diluée dans du milieu de culture a
2 mg.mL? et d’une coque constituée d’une solution d’alginate. Débit total =220 mL.h1. Rapport des débits= 1.
Diamétre injecteur=200 pum. La barre d’échelle représente 1 mm.

Figure IV. 20 : Présence de bouffées qui déstabilisent le jet composé. Le jet est composé d’un cceur d’une solution de
collagéne dilué dans du tampon phosphate salin a 2 mg/mL et d’'une coque constituée d’une solution d’alginate.
Débit total =260 mL.h™. Rapport des débits = 1. Diamétre injecteur=200 pm. La barre d’échelle représente 500 um.

IV.4.2 Origine de ces instabilités

Pour comprendre |'origine du comportement du jet composé illustré aux Figure IV. 19 et Figure
IV. 20, il est important d’identifier les éléments susceptibles de perturber le co-écoulement. Parmi ces

éléments, on compte les électrolytes et les protéines présents initialement dans le fluide de cceur.
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IV.4.2.1 Une origine viscoélastique ?

Pour déterminer I'origine du battement, nous décidons de co-extruder séparément le jet composé
avec comme fluide de coeur, d’une part une solution de tampon phosphate (contenant le sel) et d’autre
part la suspension de collagene en conditions acides. Au sein des deux jets composés, le fluide de coque
est une solution d’alginate. Ces jets libres seront comparés a celui constitué de la suspension de collagene
dans du tampon phosphate. Nous respectons les mémes débits d’injection que pour I'expérience

précédente.

En comparant les amplitudes des fluctuations de la position centrale des jets libres de la Figure IV.
21, nous remarquons que les jets libres qui contiennent du sel et du collagene que ce soient en milieu
acide ou neutre sont soumis a un battement au moins six fois plus important que celui du jet libre de
référence contenant de I'eau milliQ.
Comme le montre ces mesures, le battement des jets libres contenant une solution de collagéne est bien
di a la présence de la protéine puisqu’en comparant le jet de la solution de collagéne acide a celui
contenant simplement de I'acide acétique, nous remarquons que I'amplitude maximale de battement est
au moins 4 fois plus importante. Maintenant, si 'on compare les deux jets contenant une solution de
collagene, on remarque que le battement est plus important lorsque le collagéne est en milieu acide. Ceci
pourrait s’expliquer du fait que dés lors qu’on neutralise la solution de collagéne, on initie I’agrégation des
molécules de collagene qui se manifestent par une augmentation de viscosité de la solution et donc une

atténuation de l'instabilité de mélange qui est a I'origine du battement.
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Figure IV. 21 : Quantification du battement du jet composé. Mesure des fluctuations transversales de la position
centrale du jet oyc en fonction de la position x le long du jet pour différents fluides de coeur. Core : eau MilliQ ( X),
20 mM acide acétique (1), PBS (O), collagéne dans du PBS pH=7,3 (®), collagéne dans 20 mM d’acide acétique pH=
3,5 (M). Coque : solution d’alginate.

La protéine de collagéne est également un polyélectrolyte. Sa charge nette est liée au pH du milieu. A pH
acide, les groupements des acides aminés de la protéine sont chargés positivement. De la méme fagon
que le sel, des interactions électrostatiques entre les deux biopolymeéres pourraient modifier les propriétés
de l'alginate. Pour tester cette hypothese, nous nous proposons de réaliser des mesures des modules
complexes par un test rhéologique en oscillation. Le rapport des modules visqueux et élastiques, tan 6,
nous informe sur le caractere viscoélastique du matériau. En présence d’acide acétique a 20 mM et de 130
mM de chlorure de sodium, tan & des solutions d’alginate diminue de 11,78 a 7,12 et 6,6 respectivement
a une fréquence d’oscillation de 1 rad.s. Par ailleurs la présence de collagéne en conditions acides a 0,2
% en concentration massique induit une diminution de tan & d’autant plus importante, elle varie de 7,12
a3

En mesurant les viscosités complexes de ces solutions d’alginate, nous remarquons qu’en présence de

collagéne la viscosité complexe varie de 1,25 Pa.s a 4,85 Pa.s a 1 rad.s™® soit approximativement 4 fois la
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viscosité initiale. Ainsi, il semblerait que l'instabilité viscoélastique du co-écoulement se manifeste a
I'interface entre les solutions de collagene et d’alginate. Nous avons également dispersé du collagene dans
une solution d’alginate, I'aspect de la solution de mélange est présenté a la Figure IV. 22. Nous observons

clairement la formation de fibres de collagéne de plusieurs mm de longueur.

Alginate +

Alginate 5
g collagéne

Figure IV. 22 : Observation par microscopie optique d’une solution de mélange alginate et collagene. La barre
d’échelle représente 1 mm.

IV.4.2.2 Réduire lI'instabilité viscoélastique ?

Pour réduire ce contraste de viscoélasticité qui est a I'origine de I'instabilité a I'interface du co-
écoulement, nous avons choisi de viscosifier le fluide de coeur par I'ajout de I’'hydroxyethylcellulose a une
concentration finale massique de 0,25 % présentant une viscosité a faible cisaillement de 30 mPa.s. Les
mesures des fluctuations de la position centrale du jet sont reportées a la Figure IV. 23. L'amplitude de ces

fluctuations est au moins 6 fois moins importante.

Une alternative pour réduire I'instabilité viscoélastique est d’ajouter un fluide intermédiaire entre les
fluides de coeur et de coque constitués respectivement des solutions de collagéne et d’alginate. Cette
phase intermédiaire pourra écranter les interactions entre le collagéne et I'alginate comme discuté au
chapitre Il. Cependant, cela introduit une dilution de collagene. Ainsi, nous avons choisi de viscosifier la

solution de coeur de collagéne.
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Figure IV. 23 : Quantification du battement du jet composé. Mesure des fluctuations transversales de la position
centrale du jet oyc en fonction de la position x le long du jet pour différents fluides de coeur

1IV.4.2.3 Formation d’agrégats lors de la neutralisation de la solution de collagéne ?

Comme nous l'avions décrit précédemment, I'agrégation du collagéne est sensible aux conditions de
température, de pH et de force ionique. Jusqu’ici les solutions sont préparées dans la glace pour ralentir
la cinétique d’agrégation du collagéne. D’apres nos courbes de cinétique, I'agrégation du collagéne est
inhibée a 4°C. Or les évenements de bouffées observées sur le jet semblent indiquer la formation
d’agrégats. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que les éventuels agrégats de collagéne formés soient de
tailles insuffisantes pour étre détectés par la spectroscopie ou encore que ces derniers se soient formés
au cours du procédé d’encapsulation. En effet malgré toutes les précautions prises pour maintenir
I’échantillon a froid (incubation a 4°C des solutions, des cones de micropipette et du tube d’injection),
I’échantillon subit des variations de température notamment lors de son passage a travers l'injecteur.
Compte tenu d’une importante surface, les échanges thermiques entre le fluide de cceur et le systeme

d’injection sont inévitables.
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Dans cette section, nous souhaitons vérifier si les perturbations observées au sein du jet sont liées
a I'agrégation in situ du collagéne. Pour cela, nous nous intéressons a I'extrusion de la suspension de
collagene préparée dans du tampon phosphate a 4°C sous deux conditions de pH : acide et neutre. Ici, le
pH du milieu étant un point de contrdle de I'agrégation du collagéne. Dans les deux cas la suspension de
collagene est diluée dans du tampon salin phosphate. Nous savons pertinemment qu’a pH acide, le
collagene est maintenu en solution. L’écoulement des dispersions de collagéne dans du tampon phosphate
sera également comparé a celui d’'une solution de collagéne contenant 20 mM d’acide acétique et a une
solution de polyéthyléne glycol qui présente une viscosité a cisaillement nul de 10 mPa.s, soit similaire a
celle des suspensions de collagéne a 20 mM d’acide acétique. Nous nous proposons d’étudier 'effet de
I'agrégation du collagene modulée par le pH du milieu sur la dynamique de brisure du jet libre. Ici, la
mesure de la longueur de fragmentation nous permet d’évaluer I'amplitude des perturbations qui sont
amplifiées via I'instabilité capillaire.
A la Figure IV. 24, en comparant les jets libres des dispersions de collagene a celui du PEG (Figure IV. 24 a),
on remarque que la présence de collagéne change la dynamique de rupture du jet. En effet, les longueurs
de rupture des solutions de collagéne sont nettement inférieures a celle du PEG. Et, la longueur de brisure
de la suspension de collagéne a pH neutre est d’autant plus courte. Par ailleurs, nous observons a
I’extrémité du capillaire, des corrugations uniquement au sein du jet de la solution de collagene dans du

tampon salin a pH neutre (Figure IV. 24 d).

C))

)

)

Figure IV. 24 : Fluides en extrusion simple : (a) PEGz0000 @ 0.5%m (b) Solution de collagene dans 20 mM acide acétique
apH = 3,5 (c) Solution de collagene dans tampon salin phosphate a pH = 4,5. (d) Solution de collagéne dans tampon
salin phosphate pH = 7,3. Débit =220 mL.h™%. Diamétre injecteur=200 pm. La barre d’échelle représente 1 mm.
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Nous avons mesuré la longueur de fragmentation de ces jets de fluides en extrusion simple. Les résultats
sont reportés a la Figure IV. 25. Nous observons que la taille moyenne du jet de collagéne a pH acide est
plus faible que celle de la solution de PEG. Elle varie de 9 a 7 mm approximativement. Ainsi, ce résultat
confirme que la simple présence de collagéne perturbe I'écoulement. Maintenant, si 'on compare les jets
des trois solutions contenant du collagéene, nous remarquons que la taille du jet contenant une solution
de collagéne dilué dans du PBS a pH acide est plus faible que celle contenant du collagéne dilué dans de
I’eau. Enfin, le jet de la solution de collagéne dilué dans du PBS a pH neutre est davantage plus court. De
ces résultats nous déduisons que, la présence du collagéne a I'état d’oligomeres perturbe I'écoulement et
cette perturbation est d’autant plus amplifiée lorsque le collagéne est sous forme d’agrégats. Nous savons
que la taille des agrégats de collagene formés a pH neutre dans du PBS peuvent atteindre au moins

quelques dizaines de um. La taille de ces agrégats est alors du méme ordre de grandeur que le capillaire

de l'injecteur.
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Figure IV. 25 : Instabilité capillaire des jets libres. Mesure de la longueur de fragmentation des jets libres de
différents fluides. Fluides : PEG, Collagene dans PBS pH acide, Collagéne dans PBS pH neutre
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Cette expérience nous a permis de mettre en évidence la formation d’agrégats de collagene suite a la
neutralisation de la suspension de collagéne a 4°C, bien que les mesures de spectrophotométrie
présentées a la Figure IV. 11 ne montrent aucune variation d’absorbance significatives. Il semblerait alors
gue la méthode de spectrophotométrie ne soit pas aussi sensible que I'étude de I'écoulement. Ainsi,
abaisser la température de travail ne semble pas retarder suffisamment I'agrégation du collagéne au cours
du procédé. La formation de ces agrégats de collagéne déclenchée lors de la neutralisation de la
suspension est critique pour I'étape d’extrusion. Par ailleurs pour des raisons de reproductibilité, il n’est
pas envisageable d’utiliser une suspension qui évolue continument. L’abaissement de la température de
travail ne constitue pas un levier pour stabiliser la suspension. Comme nous I'avions décrit précédemment,
I'agrégation est influencée par le pH et la force ionique du milieu. Or maintenir le pH du milieu a un pH
physiologique est primordial pour la viabilité des cellules. Etant donné qu’il n’est pas possible de travailler
en conditions acides du fait de I'extrusion simultanée de la suspension cellulaire, il nous faut envisager
d’autres alternatives compatibles avec la culture des cellules et qui limitent I'agrégation du collagene avant

I’encapsulation.

IV.4.3 Maintenir la solubilité du collagéne en suspension

Dans cette partie, nous allons proposer des méthodes envisageables pour maintenir la solubilité
du collagéne. Celles-ci sont reposent sur les interactions entre les molécules de collagéne que sont les

liaisons hydrogene et les ponts salins.

Liaison hydrogéne

Dans l'objectif de mieux comprendre le mécanisme de fibrillogenése, Kuznetsova et ses
collaborateurs ont montré que I'ajout de polyols peut grandement affecter les forces d’attraction et ainsi
la solubilité du collagéne. Ces travaux ont permis de mettre en évidence les types d’interactions impliqués
dans le mécanisme d’auto-assemblage des molécules. Les polyols sont des molécules riches en
groupements hydroxyls et les sucres au sens large en font partie. Ces molécules seraient en compétition
avec les molécules d’eau et perturberaient ainsi les liaisons hydrogéne impliquées entre les molécules de
collagene. Ces polyols ont des effets différents sur la cinétique d’agrégation en fonction de leur
stéréochimie. Parmi ces molécules, certaines comme le 1,3-propane diol inhibe fortement la cinétique

alors que le 1,2-propane diol I'inhibe faiblement. Parmi les molécules a la fois biocompatibles et
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inhibitrices de la fibrillogenése en favorisant la solubilité du collagéne, nous comptons par ordre

décroissant : le fructose, le glucose, le sorbitol et le glycérol (Figure IV. 26).128
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Figure IV. 26 : Solubilité du collagene a 32 °C, pH 7.4, 10 mM de phosphate de sodium, 0.13 mM NaCl en présence de
solutés. Les échelles sont linéaires (a) et logarithmiques (b). Figure issue de Kuznetsova et al.,*?®

Ponts salins

Les anions de sulfate et de phosphate sont présents au niveau de I'espace extracellulaire a des
concentrations de quelques mM (1 a 3 mM). Ces ions jouent un réle important dans la formation et les
propriétés de la matrice extracellulaire. lls ont un effet sur la fibrillogenése du collagéne?, sont impliqués
dans les interactions avec d’autres composants de la matrice extracellulaire notamment entre les
glycosaminoglycanes et le collagéne? et sur les propriétés mécaniques de la matrice3.

Ces ions peuvent s’accumuler au sein des fibrilles de facon liée aux molécules de collagene mais sont
également retrouvés dans |'espace interstitiel sous formes d’ions libres.

Il a été mis en évidence que seuls les anions divalents forment des ponts salins avec les groupements
chargés positivement des acides aminés du collagene. Ces ions perturbent également I'agencement des
fibrilles en modifiant les distances entre les micro-fibrilles et non entre les molécules de collagéne au sein
de la microfibrille. Les sites les plus probables seraient les résidus chargés positivement des lysines et
arginines®.

Il a été montré que I'ajout de phosphate et de sulfate augmente le temps de latence de la fibrillogenése
et la solubilité du collagene. D’aprés la Figure IV. 27, la solubilité du collagéne augmente
exponentiellement avec la concentration en anions divalents pour les trois valeurs de pH et I'effet
stabilisant du sulfate est d’autant plus important. Au vue de ces données, nous nous proposons d’étudier

I'instabilité capillaire des jets libres de collagéne en présence des ions phosphate et sulfate a 30 mM.
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Figure IV. 27 : Solubilité du collagéne en fonction de la concentration en phosphate et sulfate dans 130 mM Nacl,
10 mM HEPES a 32 °C. Les courbes de solubilité normalisées In s/s0 coincident pour le phosphate et le sulfate a
tous les pH lorsqu’elles sont tracées en fonction de la concentration en anions divalents, suggérant que le
phosphate monobasique n’a pas d’effet sur la solubilité. Figure issue de Kuznetsova et al.,?®

D’apres la littérature, nous disposons de deux méthodes pour maintenir la solubilité du collagene
a pH neutre soit favoriser les liaisons hydrogenes soit les ponts salins. Nous avons alors testé celles-ci en
réalisant des cinétiques d’agrégation du collagene en présence de fructose a 200 mM et en présence d’un
exces de sulfate de sodium dibasique a 30 mM. Ces concentrations ont été déterminées tout en respectant

I’osmolarité physiologique de la solution. Les cinétiques sont représentées a la Figure IV. 28.
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Figure IV. 28 : Cinétique d’agrégation du collagene. Variation de I'absorbance mesurée a 340 nm au cours du temps
d’une solution de collagéne a pH 6.8 en présence de tampon phosphate salin (O), de 200 mM de fructose ([1) et de
30 mM de sulfate de sodium dibasique (A).

En comparant les cinétiques d’agrégation du collagéne dans du PBS (qui constitue la condition de
référence) et en présence de fructose, nous remarquons que le temps de latence est retardé
approximativement d’une heure (Figure IV. 28). Cependant ce temps de latence reste plus court que celui
observé en présence d’exces d’ions sulfate de sodium dibasique qui est approximativement de 4 heures.
Nous avons vu également que le phosphate de sodium peut également maintenir le collagene soluble,
tout comme le sulfate de sodium. Nous avons alors choisi de comparer I'effet de ces deux ions. A la Figure
IV. 29, nous avons reporté les résultats de la densité de probabilité de la longueur de fragmentation des
jets contenant du collagéne en présence de ces sels. Nous remarquons que la taille du jet contenant le sel
de sulfate est plus grande que celui qui contient du phosphate. Par ailleurs, nous notons que les tailles
moyennes des jets contenant le collagene en présence de sulfate et du collagene dilué dans de I’eau sont

tres proches.
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Figure IV. 29 : Mesure de la longueur de fragmentation des jets libres de différents fluides. Fluides : Collagene dilué
dans de I'eau a pH acide, en présence d’ion sulfate de sodium et de phosphate de sodium a pH neutre.

Finalement, nous avons décidé de retarder I'agrégation du collagéne en favorisant la formation de ponts

salins par I'ajout d’ions sulfate de sodium dibasique a 30 mM.

IV.4.4. Fragmentation d’un jet composé des fluides de collagéne et d’alginate

Jusqu’ici, nous avons déterminé l'origine des phénomeénes d’instabilités hydrodynamiques
observées lors d’'un co-écoulement d’une solution de collagene a pH neutre et d’une solution d’alginate.

A présent, nous allons nous focaliser sur la fragmentation du jet composé.

En viscosifiant la solution de coeur de collagéne et en favorisant sa solubilité par I'ajout d’un exces d’ions
sulfate, nous parvenons a contrdler la fragmentation du jet composé (Figure IV. 30).
Cependant des évenements de coalescence du jet composé relativement rares se produisent au cours de

la fragmentation du jet. Ces évenements de coalescences résultent des fluctuations de vitesse et sont

145



probablement dus aux agrégats initialement présents dans la solution stock de collagene. Au sein de la

fragmentation du jet composé, nous avons déterminé une probabilité de coalescence dont I'équation est :

Nombre d'événements de coalescence
) =

(IV. 7)

Nombre de gouttes formées

Nous obtenons 16 % de coalescence.

Figure IV. 30: Séquences temporelles présentant la fragmentation controlée du jet composé d’un coeur d’une
solution de 0,2% m de collagene et 0,25%m de HEC. La solution de coque est constituée d’alginate a 1,8%m. Débit
total =220 mL.ht. Rg=1. (a) fragmentation réguliére du jet. (b) coalescence des gouttes dans le jet dues aux
fluctuations de vitesse. L'intervalle de temps des séquences est respectivement de 2 ms et 0,2 ms. La barre d’échelle
représente 1 mm.

Les gouttes ainsi formées sont immergées dans un bain de calcium pour permettre la gélification de la
solution d’alginate. Par la suite, elles sont préalablement lavées dans du milieu de culture pour permettre
I’élimination de I'excés de sulfate de sodium dibasique par diffusion a travers la membrane d’hydrogel
d’alginate. Elles sont ensuite dispersées dans ce milieu de culture et incubées a 37°C pour permettre la
gélification du collagéne.

Pour visualiser le réseau fibrillaire de collagene au sein des capsules, celui-ci peut étre marqué par
fluorescence. Pour cela, nous avons utilisé la carboxytétraméthylrhodamine (TAMRA). La réaction de
marquage est produite entre les groupements fonctionnels ester de la rhodamine et amine de la protéine
de collagéne, a pH 7,4. Le fluorophore est ajouté au milieu contenant les capsules de collagéne a coeur
solide a une concentration finale de 3 uM. Cette réaction est réalisée aprés gélification du collagene pour
ne pas perturber celle-ci. La quantité de rhodamine libre en excés diffuse a travers la membrane d’alginate
qui constitue une membrane de dialyse.

Des capsules a cceur solide de collagene sont illustrées a la Figure IV. 31 et Figure IV. 32.

Finalement, en maintenant le collagéne soluble a pH neutre, par ajout de sulfate de sodium dibasique a
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30 mM, nous parvenons a stabilise le co-écoulement, a contrdler la fragmentation du jet composé et ainsi

a former des capsules a cceur solide de collagéne. Nous pourrons par la suite y incorporer les cellules.

Figure IV. 31 : Formation de capsules d’alginate a cceur solide de collagéne. Le collagéne est marqué par fluorescence
au TAMRA. La barre d’échelle représente 200 um.
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Figure IV. 32 : Réseau fibrillaire de collagene composant le coeur d’une capsule d’alginate. Le collagéne est marqué
au TAMRA. La barre d’échelle représente 200 um.

Au cours de cette these, des capsules a cceur liquide constituées d’un hydrogel hybride de
collagene et d’alginate ont également été formées. Ces capsules ont été concues pour y faire développer
des épithéliums en monocouches. Ainsi, les cellules pourront s’organiser autour du cceur de la capsule qui
représenterait le lumen. Cette approche a déja été suivie par Doméjean et ses collaborateurs lors de
I’encapsulation de cellules cancéreuses CT26.”° Ils ont montré que ces cellules adhérent a I'hydrogel

hybride et sont capables de former une monocouche de cellules.

Au cours de son stage de recherche au sein du laboratoire, Jessica Kui a mis en évidence que la
concentration en alginate PROTANAL LF200 FTS composant I'hydrogel hybride avait une influence sur la
structure de celui-ci. Ces hydrogels hybrides sont composés en concentration massique a 0,18 % de
collagene et d’alginate a des concentrations de 0,5 et 1%. Etant donné que la concentration critique de la
transition sol - gel de I'alginate est de 0,5%m, aux concentrations inférieures I’alginate est maintenu en
solution. La Figure IV. 33 illustre la localisation des fibres de collagene au sein de I’hydrogel hybride. Nous
observons a la concentration de 1%, un déphasage des deux biopolyméres. Le collagéne se concentre vers
I'intérieur de la capsule alors qu’a une concentration plus faible, le collagene est réparti de fagon plus

homogene au sein de I'hydrogel hybride.
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Figure IV. 33 : Marquage par fluorescence du collagéne composant I’hydrogel hybride. (a) 0,5% m LF200FTS (b) 1% m
LF200FTS. La barre d’échelle correspond a 200 um.
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V. Développement de micros tissus de
cellules épithéliales au sein des capsules

a coeur de collagene
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Ce chapitre comprend trois principales sections. La premiére section dresse un tableau des
caractéristiques générales du tissu épithélial puis spécifiques a I'épithélium intestinal. Les modeles in vitro
utilisés pour reproduire cet épithélium sont brievement décrits. Aux deux sections suivantes, sont
présentés les résultats obtenus suite au suivi et a la caractérisation de deux types cellulaires, les cellules
intestinales et les cholangiocytes, au sein des capsules de collagéne jusqu’a la formation de structures

épithéliales. Certains mécanismes déduits des phénomeénes observés sont décrits.

V.1 De I'épithélium in vivo aux modeéles in vitro

La complexité des organismes métazoaires (organismes pluricellulaires) s’édifient par la
combinaison de deux types tissulaires : I'épithélium et le mésenchyme. La présence d’un épithélium est
une caractéristique fondamentale commune 3 tous les métazoaires.'®® Il constitue un des quatre
principaux tissus dont le tissu de soutien (qui inclut le tissu conjonctif, le tissu cartilagineux et le tissu
osseux), le tissu musculaire et le tissu nerveux. Le tissu épithélial est formé d’un ensemble de cellules
juxtaposées, solidarisées par des systémes de jonction et séparées du tissu conjonctif par une membrane
basale. Les épithéliums qui composent I'organisme présentent des structures variées en fonction de leur
role au sein de I'organisme (Figure V. 1). En effet, plusieurs fonctions leur sont attribuées telles que la
protection (peau), I'absorption de nutriments (intestin), la diffusion de gaz (poumon et vaisseaux sanguins)

ou encore la sécrétion de molécules hormonales (thyroide).

Pour accomplir ces différentes fonctions, diverses structures épithéliales existent et sont référencées au
Tableau V. 1. Les épithéliums sont classés selon deux critéres : la structure des couches cellulaires et la
morphologie des cellules qui les composent. Les cellules peuvent étre organisées en monocouche appelées
épithélium simple ou en plusieurs couches qu’on appelle épithélium stratifié ou pseudo-stratifiées selon

I’organisation des cellules par rapport a la lame basale.

153



Figure V. 1 Coupes histologiques de divers tissus épithéliaux. (a) peau, (b) poumon (c) intestin (d) thyroide

lls existent plusieurs morphologies caractéristiques des cellules épithéliales : pavimenteuses,

cubiques ou encore cylindriques.

Par ailleurs, certains épithéliums appelés épithélium de revétement tapissent l'intérieur des cavités ou
recouvrent I'extérieur de nos organes. D’autres épithéliums appelés glandulaires constituent les éléments
glandulaires. Ces épithéliums peuvent étre soit regroupés en organes soit associés a un épithélium de
revétement (glande de la muqueuse digestive ou respiratoire). Ces organes glandulaires sont composés
de deux types d’unités élémentaires: des cystes sphériques (couramment appelés acini, alvéole, ou

follicule au niveau de la glande mammaire, du poumon et de la thyroide respectivement) et des tubes qui

constituent I'intestin ou encore les bronches du poumon.

Tableau V. 1 : Classification des tissus épithéliaux en fonction de leur structure et de leur localisation. Tableau issu

de®30,
Type Structure Location
Stratified squamous epithelium Several layers of epithelial cells, protective cells Skin (Keratinized) Cornea,
Esophagus
Columnar epithelium Single-layer cells, mainly secretory functions Intestine, Stomach
Pseudostratified A thick layer with a stratified appearance, but all Trachea
cells contact the basement membrane
Simple squamous Single- and well-spread cell layer Lung, Endothelium
Cuboidal Cell aspects are equal, main function is to retain Ducts, Glands
liquids
Transitional Specific to the urinary system, the variation Urothelium

depends on the distension (from 5—layers to 2-3
under distension)
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Une caractéristique est commune a tous les épithéliums, il s’agit de la polarité apico-basale. Les
cellules épithéliales polarisées possedent deux domaines membranaires, un domaine apical qui constitue
I'interface d’échange entre I'air ou le milieu liquide et les cytoplasmes et un domaine basolatéral adjacent
a la membrane basale.

Au sein d’un tissu épithélial, les interactions cellule-cellule sont établies par des complexes
macromoléculaires constitués de jonctions serrées (JS), de jonctions adhérentes (AD), de desmosomes et
de jonctions gap Figure V. 2. Chacune de ces jonctions possedent des caractéristiques structurelles et

fonctionnelles spécifiques au tissu.'3!
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Figure V. 2 : Représentation schématique des jonctions entre les cellules épithéliales. Image issue de 2013 Pearson
Education, Inc.

V.1.1 L’épithélium intestinal

L'intestin gréle est un organe complexe localisé au niveau de la partie supérieure du tractus
digestif. L'épithélium intestinal constitue la couche cellulaire la plus interne de I'organe. Il est composé de
deux régions distinctes : un domaine de crypte (invaginations luminales) et un domaine de villosités
(protrusions luminales). Le domaine de crypte est localisé au niveau basal de I’épithélium et, est en contact

direct avec la membrane basale. Ces cryptes logent les cellules souches intestinales qui s’auto renouvellent
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pour maintenir la population de cellules souches. Ces cellules expriment spécifiquement le gene Lgr5.
Inversement, les villosités sont localisées au niveau du péle apical de I'épithélium et sont composées de
différents types cellulaires différenciées. L'épithélium intestinal est composé de quatre types de cellules

qui dérivent tous de cellules souches adulte et sont localisées a la partie basale de la crypte. On distingue :

(1) les entérocytes, impliqués dans I'absorption ; (2) les cellules de Goblet et (3) les entéroendocrines,
responsables respectivement de la sécrétion de mucus et d’hormones ; (4) les cellules de Paneth, cellules
sécrétrices de peptides antimicrobiens.

Face au lumen intestinal, les villosités maximisent I'absorption des nutriments. Chaque crypte contient

approximativement 250 cellules, et le méme nombre de cellules est généré chaque jour.

L’épithélium intestinal assure deux fonctions physiologiques majeures. La monocouche de cellules
qui tapissent l'intestin joue a la fois le role de barriere mécanique et biochimique entre le compartiment
luminal et le reste de I'organisme et permet I'absorption de nutriments essentiels du lumen intestinal, la
production de mucus aux propriétés protectrices et des peptides antimicrobiens qui affectent la
composition du microbiote intestinal. Par ailleurs ce mucus minimise le contact direct entre le microbiote
intestinal et la couche de cellules épithéliales. Ce mucus est constitué de protéoglycanes appelées
mucines.

L'intestin se différencie du colon par son organisation cellulaire et ses fonctions mais également de la
double couche de mucus retrouvée dans le colon.

L'épithélium intestinal forme une barriere sélective aux métabolites bactériens et de nutriments
alimentaires régulant le passage de molécules solubles a travers I'espace paracellulaire entre les cellules
épithéliales. Le transport paracellulaire est controlé par la présence des jonctions serrées. En limitant les
protéines et les lipides de la membrane apicale de diffuser a travers la membrane basolatérale, les

jonctions serrées sont impliquées dans le maintien de la polarité cellulaire. 3

V.1.2 Les modeéles in vitro

Les modeéles in vitro de I'épithélium intestinal sont utilisés dans diverses domaines de recherche

133,134

allant du relargage de molécules thérapeutiques et le transport de nutriments aux études de

135,136,137

mécanismes d’entrée d’agents infectieux et des maladies intestinales.

Les monocouches de cellules a confluence établies sur des supports perméables, couramment appelés les

inserts ont été largement utilisés comme modele cellulaire 2D. lls permettent d’accéder aux deux poéles de
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la monocouche de cellules et sont couramment utilisés dans les essais de perméabilité et de toxicité
jusqu’a maintenant pour des applications pharmaceutiques. Pour améliorer I'adhésion des cellules au
support, ces derniers peuvent étre recouverts de polymeres naturels (le plus souvent de collagéne de type
1). Cependant l'utilisation de ces modeles est relativement limitée du fait qu’ils ne reproduisent pas le
microenvironnement extracellulaire. En revanche les organoides intestinaux présentent les
caractéristiques physiologiques de I'intestin in vivo. Ces caractéristiques incluent une couche de cellules
épithéliales polarisées qui entoure un lumen fonctionnel et la présence de tous les types cellulaires de
I’épithélium intestinal selon un arrangement spatial tel retrouvé chez I'animal. Les modeles in vitro sont

constitués a partir de deux sources principales : les cellules souches et les lignées de cellules cancéreuses.

A partir de cellules souches

La formation du premier organoide intestinal a partir de cellules intestinales primaires a été décrit
par Sato et., al.®® Des crypts intestinaux de souris sont incorporés dans une matrice de Matrigel®,
submergés de milieu de culture qui contient les facteurs de croissance nécessaires a la signalisation
cellulaire du crypt intestinal. Ces travaux démontrent la capacité des crypts contenant les cellules souches
Lgr5+ prélevés d’un intestin & former un organoide.'® Il est également possible de mettre en culture ces
organoides par dissociation de la structure du Matrigel®, fragmentation de I'organoide en segments puis

ensemencement de ces derniers.

A partir de lignées cellulaires cancéreuses

Dans les années 1970, une liste de lignées cellulaires a été établie a partir des tumeurs gastro-
intestinales pour permettre I'étude des mécanismes du cancer et des thérapies cytostatiques.'*® Suite aux
difficultés rencontrées pour obtenir des lignées cellulaires différenciées normales, les biologistes ont porté
leur intérét sur les propriétés des lignées cellulaires tumorales. Pour la plupart des cas, une différenciation
partielle des cellules est induite par I'ajout de facteurs biologiques ou synthétiques. Cependant, une lignée
cellulaire tumorale, Caco-2 a montré sa capacité a se différencier spontanément sur une culture a long
terme. Des premiéres études ont montré qu’aprés différenciation, ces cellules présentaient des
caractéristiques morphologiques et biochimiques similaires aux entérocytes de I'intestin. Sur des supports
de filtres perméables, ces cellules forment une monocouche, présentent une polarité apico-basolatérale

et des jonctions serrées entre les cellules adjacentes. D’autres chercheurs ont par la suite montré la
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pertinence de I'utilisation des Caco-2 comme entérocytes en termes de caractéristiques de morphologie

et fonctionnelles par rapport a d’autres lignées cellulaires du colon. 3% 4%
V.2 Une matrice solide de collagéne pour la culture des Caco-2

Les cellules cancéreuses Caco-2 constituent le modele cellulaire standard pour la formation et
I’étude physiologique de I'épithélium intestinal. Au vue de son intensive utilisation par les chercheurs,
nous avons fait le choix d’utiliser cette lignée. Dans cette partie du manuscrit, nous nous sommes
intéressés au développement des cellules intestinales au sein d’une matrice solide de collagéne. Nous
faisons d’abord une comparaison des structures cellulaires formées dans un coeur liquide et solide au sein
des capsules d’alginate. Par la suite, nous tentons de caractériser les structures formées au sein de la
matrice de collagene. L’objectif principal de cette étude est de mettre en évidence I'intérét des capsules a

cceur solide et donc d’établir une preuve de concept.
V.2.1 Matériels et méthodes

V.2.1.1 Culture cellulaire

Les cellules humaines du carcinome de colon, les Caco-2 ont été fournies par la compagnie
American Type Culture Collection ((ATCC), HTB-37, Germany)). Elles ont été utilisées dans ces expériences
aux passages 20 et 21 et ont été mises en culture dans du milieu Eagle’s Minimum Essential Medium
(EMEM, ATCC) supplémenté a 10 %(v/v) au sérum fcetal bovin (FBS, ATCC) et a 1%(v/v) en pénicilline-
streptomycine (P/S, Gibco). Les cellules sont ensemencées dans des flasks a une densité de 4.10*cellules
vivantes/cm? puis incubées a 37°C a une atmosphére modifiée a 5% de CO,. Le temps de dédoublement
des Caco-2 est de 32 heures. Lorsque le niveau de confluence des cellules atteint 90 % (Figure V. 3), elles
sont trypsinées a 0,05% (V/V) (Trypsine-EDTA, Gibco), centrifugées a 120 g pendant 8 minutes puis
resuspendues dans la solution de coeur a la concentration souhaitée aprés comptage a l'aide de la cellule
de Malassez en vue de I’encapsulation. Nous avons fait le choix d’encapsuler des cellules mises en culture
quelques jours auparavant principalement pour éviter I'effet délétére de |'étape de décongélation. Au
cours de ces expériences les cellules sont encapsulées a une concentration de 1.10° cellules. mL™. A I'issue
de I'’encapsulation, les Caco-2 contenus dans les capsules sont placées dans des erlenmeyers adaptés a la

culture cellulaire a I'incubateur.
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Figure V. 3 : Culture des Caco-2 en 2D sur flask. (a) Au lendemain de I’'ensemencement, les cellules sont sphériques
et n’ont pas encore adhérer au support. (b) Au 6° jour, les cellules sont a 90 % de confluence. La barre d’échelle
représente 100 pm.

Les cholangiocytes normaux de rat (NRC) ont été fournies par Pascale Dupuis-Williams du
laboratoire ICPH. Ils ont été mis en culture dans du milieu DMEM /F12 dont la composition a été optimisée
et référencée par Salter et ses collaborateurs!*. Les cellules sont ensemencées dans des flasks a une
densité de 2.10%cellules vivantes/cm? puis incubées a 37°C a une atmosphére modifiée a 5% de CO..
Lorsque le niveau de confluence des cellules atteint 70 % (Figure V. 4), elles sont trypsinées a 0,05% (w/v)
(Trypsine-EDTA, Gibco), centrifugées a 120 g pendant 8 minutes puis resuspendues dans la solution de
cceur a la concentration souhaitée apres comptage a l'aide de la cellule de Malassez en vue de
I’encapsulation. Au cours de ces expériences les cellules sont encapsulées a une concentration de 1.10°
cellules. mLt et 5.10° cellules/mL. Similairement aux Caco-2, les NRC contenus dans les capsules sont

placées dans des erlenmeyers a I'incubateur.

Figure V. 4 : Culture en 2D sur flask des NRC au bout de 5 jours.
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V.2.1.2 Méthodes de caractérisation des structures cellulaires

Les cellules sont suivies régulierement par microscopie optique ou de fluorescence. Un microscope
confocal Nikon Eclipse Ti équipé d’une caméra (Hamamatsu Digital C1340 ORCA-Flash 4.0) a été utilisé. Un
nouvel échantillon de capsules est prélevé des erlenmeyers placés a I'incubateur pour chaque essai réalisé

pour éviter tout risque de contamination.

Viabilité cellulaire

La viabilité des cellules encapsulées a été déterminée par l'utilisation de deux marqueurs
permettant de distinguer les cellules vivantes des cellules mortes. L'iodure de propidium (ThermoFisher,
référence P1304MP), qui est un colorant rouge fluorescent et un intercalant de ’ADN, non perméable aux
cellules vivantes (excitation/ émission 535 nm/ 617 nm) a été utilisé a une dilution de 1/250.
La calcéine AM qui est un colorant cellulaire perméant et permet d’imager les cellules vivantes (excitation/
émission 495/ 515) (ThermoFisher, référence C1430) a été utilisé a une a dilution de 1/200.
Le noyau des cellules a été imagé par le réactif Hoechst (excitation/ émission 405 / 460) (ThermoFisher,
référence 3342 Ready flow reagent) en ajoutant 2 gouttes /mL de milieu.
Brievement, les cellules contenues dans les capsules sont transférées dans des chambres a puits. Les
réactifs calcéine AM et Hoechst sont d’abord ajoutés et incubés a 37°C pendant 30 minutes. Ensuite, est
rajouté I'iodure de propidium pour 5 minutes d’incubation. Une vingtaine de capsules pour chaque

condition sont analysées.

Polarisation cellulaire

La polarisation des cellules a été visualisée par marquage fluorescent et immunomarquage des
filaments d’actine et des jonctions serrées des cellules épithéliales, respectivement. Pour permettre
I'acces des marqueurs de poids moléculaires relativement importants aux composants cellulaires, les
cellules ont été préalablement fixées. Un protocole commun aux deux types cellulaires a été suivi.

La coque d’alginate des capsules a été dissoute. Pour cela, les capsules sont placées dans du tampon PBS
1X/EDTA 0,25% pendant 1 minute. L'EDTA (I’acide éthylénediaminetétraacétique) étant un chélatant des
cations divalents. Les structures cellulaires sont ensuite fixées avec 4% (v/v) de paraformaldéhyde (Sigma)
dans du tampon PBS (Sigma) pendant 30 minutes. Par la suite, les cellules sont perméabilisées avec 0,1%
Triton X-100 pour permettre la pénétration des marqueurs a travers la membrane cellulaire. Entre chaque

étape, les cellules sont rincées 3 fois au PBS. Différents marquages sont alors réalisés sur ces cellules fixées.
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Les Caco-2 et les NRC cellules sont incubées en présence de phalloidine couplée a I’Alexa Fluor 568 a une
dilution de 1/300 et du réactif DAPI (excitation/ émission : 358/461) pendant 1 heure.

Pour visualiser les jonctions serrées établies par les cellules, I'immunofluorescence de la protéine zonula
occludens-1 (Z0-1) et de la protéine kinase C (PKC) a été réalisé respectivement sur les Caco-2 et les NRC.
Un anticorps polyclonal lapin anti-ZO-1 (Abcam, ab96587) et un anticorps polyclonal lapin anti-PKC
gracieusement offert par le laboratoire ICPH, respectivement sont utilisés. Tous deux sont dilués dans un
tampon bloquant (dilution 1:100) puis ajoutés aux cellules fixées et incubés toute la nuit a 4°C sans
agitation. Les cellules a I'état d’organoides sont ensuite rincées dans du PBS et les anticorps secondaires
anti-lapin couplés tous deux a I’Alexa Fluor 488 (Abcam, ab150081) sont préparés dans du tampon
bloquant (dilution 1 : 200) et incubés pendant 2 heures. Afin d’imager les structures, celles-ci sont rincées

au tampon PBS.

Différenciation des cellules épithéliales

Les propriétés sécrétrices des cellules ont été sondées, par l'immunomarquage de la
mucoprotéine mucine-2 (MUC-2) et I'utilisation du traceur fluorescent le 6-carboxyfluorescéine diacétate
sur les Caco-2 et les NRC respectivement. Un anticorps de souris monoclonal MC2 (Abcam, 11197) et un
anticorps secondaire anti-souris couplé a I’Alexa Fluor 555 (ThermoFisher, A-21424) ont été utilisés. Le
protocole de fixation des cellules et d'immunomarquage des Caco-2 est identique a celui utilisé pour la

protéine ZO-1.

La CFDA est une molécule membranaire qui devient fluorescente et excitable par fluorescence
lorsqu’elle est hydrolysée en 6-carboxyfluoresceine (CF) par des estérases intracellulaires.’*? La CFDA
(ThermoFisher, C400) est ajoutée a une dilution finale de 1/500 aux capsules contenant les NRC, et incubée

pendant 45 minutes a 37°C.

V.2.2 Une couche d’hydrogel hybride pour la formation d’'une monocouche cellulaire

Comme nous l'avions mentionné au chapitre précédent, lors de précédents travaux au sein du
laboratoire, Doméjean et ses collaborateurs ont montré que les cellules du colon de souris, les CT26
étaient capables de former un épithélium reposant sur cet hydrogel hybride. En utilisant la méme

stratégie, nous avons tenté de reproduire cette structure avec les Caco-2.
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A l'issue de I'encapsulation, le développement des cellules a été suivi pendant 20 jours. Des séquences
temporelles montrant le développement des cellules dans les capsules contenant un coeur de HEC et un
cceur de HEC avec une couche d’hydrogel hybride sont respectivement reportées aux Figure V. 5 et Figure
V. 6 . Nous observons la formation d’amas cellulaires au bout de quelques jours dans les deux cas.
Cependant, en présence d’un cceur liquide, les agrégats formés sont globalement de plus petite taille que
ceux en présence d’un hydrogel hybride. En absence de collagéne, les cellules proliferent donc moins. Par
ailleurs, au sein de ces agrégats nous notons des différences de morphologie. En effet, en présence de
collagéne les Caco-2 forment deux types d’agrégats : des agrégats ou les cellules restent assez sphériques
et n‘adherent pas entre elles et des agrégats compacts ou les cellules semblent s’auto-organiser. En
absence de collagéne, tous les agrégats présentent la premiére configuration énoncée. Par ailleurs, le test

de viabilité réalisé au bout de 20 jours nous indique que les cellules dans les deux cas restent vivantes.

Figure V. 5 : Suivi temporelle des cellules Caco-2 en culture dans des capsules constituées d’un coeur de HEC. La
barre d’échelle représente 200 um.
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Figure V. 6 : Suivi temporelle des cellules Caco-2 en culture dans des capsules constituées d’un coeur de HEC et
d’une couche intermédiaire d’hydrogel hybride. La barre d’échelle représente 200 um.

Par ailleurs, nous notons la présence d’importantes vacuoles de taille pouvant atteindre jusqu’a
quatre fois la taille de la cellule lorsque les cellules sont dans un cceur liquide (Figure V. 7). Lin et al.,'*® ont
observé ces vacuoles lorsque les cellules sont en présences de nanoparticules d’oxydes. La formation de
ces vacuoles résulterait de la perturbation de la fonction lysosomale et de 'homéostasie cellulaire. Ainsi

les cellules seraient en conditions de stress.
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Figure V. 7 : Amas cellulaire des Caco-2 dans un cceur de HEC. Présence de vacuoles reflétant les conditions de
stress dans lesquelles sont les cellules observées au 5€ jour apres encapsulation. La barre d’échelle représente 200
um.

Au vue de ces résultats, nous pouvons affirmer que le cceur de HEC ne favorise pas le
développement des Caco-2. En effet, les cellules proliférent tres peu et présentent un aspect reflétant les
conditions de stress dans lequel elles sont. Par ailleurs, contrairement aux CT26, les cellules n’adhérent
pas a la couche d’hydrogel hybride pour former une monocouche cellulaire. Cependant la présence du
collagene dans I’hydrogel hybride semble orienter les cellules vers la formation de quelques agrégats ou
les cellules sont cohésives. Ainsi, nous nous proposons d’encapsuler les Caco-2 dans une matrice de

collagene formant le coeur des capsules.

V.2.3 Une matrice de collagéne au cceur des capsules

Au sein d’'une matrice de collagene, les Caco-2 forment des agrégats d’aspect compacts et
relativement denses. Cependant, nous observons a partir du cinquiéme jour de culture des zones au cceur
de la capsule dépourvue de collagéne. Cette déstabilisation de la matrice de collagene est illustrée a la
(Figure V. 8). Il semblerait que I'adhésion entre le collagéne du coeur et I'alginate de la coque soit faible.
Ce phénomene observé est produit a partir de la formation d’un agrégat suffisamment dense. En effet, au
sein des capsules ou des amas cellulaires sont toujours peu denses et individualisés, la matrice de

collagene ne semble pas avoir été modifiée.
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Figure V. 8 : Déstabilisation de la matrice de collagéne au coeur de la capsule par un amas de cellules Caco-2 observée
au 5¢ jour aprés encapsulation. La barre d’échelle représente 200 um.

V.2.4 Implémentation d’une monocouche d’hydrogel hybride pour stabiliser la matrice

de coeur

A la suite des premiéres observations d’effondrement de la matrice, nous avons décidé de
stabiliser celle-ci en implémentant une couche intermédiaire d’hydrogel hybride composé de collagéne et
d’alginate entre le coeur et la coque. En effet, notre hypothése est que lors de la transition sol-gel, I'alginate
et le collagéne contenus dans la couche intermédiaire établissent des interactions avec les biopolymeres
des solutions de coque et de cceur respectivement afin de renforcer I'adhésion entre la matrice de
collagene et la membrane de la capsule. L’hydrogel hybride permettrait ainsi 'ancrage des fibres de
collagene dans celui-ci. Le développement des Caco-2 au sein d’'une matrice de collagene consolidée par
I'ajout de I'hydrogel hybride est illustré a la Figure V. 9. Au bout de 12 jours, nous n’observons pas
d’importantes zones dépourvues en fibres de collagene comme auparavant en absence d’hydrogel
hybride. La matrice de collagene semble avoir été conservée. Nous remarquons cependant la présence de
fibres étirées qui sont a la fois soumises aux forces de traction des cellules et retenues par I’hydrogel
hybride via des points d’attache. Compte tenu de ce résultat, I'hydrogel hybride semble jouer son réle de

stabilisant. Nous faisons alors le choix de le conserver dans la suite des travaux.
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Figure V.9 : Stabilisation de la matrice de collagéne par la couche intermédiaire d’hydrogel hybride. La barre d’échelle
représente 100 um.

A présent, nous allons nous intéresser aux structures cellulaires tridimensionnelles formées au
sein de cette matrice de collagéne consolidée par la couche d’hydrogel hybride. Nous souhaitons identifier

les processus biologiques impliqués dans I'établissement de ces structures.

Généralement, les amas cellulaires sont formés par deux principaux processus : la migration
cellulaire et la prolifération. La migration cellulaire est fondamentale pour I'établissement d’une structure
propre des organismes multicellulaires.’** A titre d’exemples, elle est impliquée dans de nombreux
processus physiologiques tels que la morphogenése, la réponse immunitaire, I’homéostasie tissulaire, la
cicatrisation de la peau et le renouvellement de I'épithélium intestinal. A grande échelle, elle est impliquée
dans la migration des feuillets épithéliaux au cours de la gastrulation et a petite échelle dans le mouvement

des cellules individualisées. Ce processus est commun a un grand nombre de cellules composant les

organismes unicellulaires et pluricellulaires, rares sont les cellules non motiles.

Divers mécanismes assurent le mouvement des cellules via des extensions cytoplasmiques ou
membranaires telles que les cils, les flagelles ou encore des protrusions. Dans ce manuscrit, nous nous

limiterons a la présentation du mécanisme de migration par protrusion. Il s’agit d’'un mécanisme qui se
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déroule en plusieurs étapes. Globalement, la cellule émet d’abord une extension cytoplasmique sous
I’effet de la polymérisation de I'actine qui induit une déformation du cytosquelette. La protéine d’actine
est une protéine des plus abondantes du cytosquelette des cellules de mammiferes. Cette déformation
du cytosquelette donne naissance a des protrusions. Il en existe de deux types: les lamellipodes,
relativement aplaties et de large diametre et les filopodes, de forme cylindrique et plus fines. Ces
protrusions se différencient également par I'organisation interne des filaments d’actine. Les filopodes sont
caractérisés par un agencement unidirectionnel des filaments sous forme de faisceaux alors que les
lamellipodes par I'enchevétrement des filaments. Une fois formée, cette extension s’ancre a la matrice via
des molécules d’adhérence telles que les intégrines. Par la suite la contraction du cytosquelette
d’actinomyosine assure le déplacement cellulaire par traction sur les adhérences focales et rétractation
de I'arriere de la cellule. Ainsi ces sites d’adhésion représentent I'interface mécanique entre la cellule et
la matrice extracellulaire. Historiguement, la migration cellulaire a longtemps été étudié sur des surfaces
de culture cellulaire en 2D.1* Ces études ont permis d’identifier les complexes protéiques impliqués dans
I'activation de la polymérisation d’actine au cours de la formation des protrusions.*® Cependant la
morphologie des cellules, la localisation du noyau a I'arriere de la cellule et le mode de migration de celles-
ci dans un environnement 2D est différent de chez I'animal. Plusieurs chercheurs se sont tournés vers la
culture tridimensionnelle qui reproduit plus fidélement les propriétés biochimiques et biomécanique du

microenvironnement.'#7-148

La migration cellulaire peut étre orientée par des facteurs chimiques et/ou physiques. Les cellules
sécretent des molécules dites chimio attractantes dont elles expriment également le récepteur. Lorsque
la concentration est suffisamment détectable par les cellules, le processus de migration est déclenché. Par
ailleurs, la migration cellulaire est également guidée par plusieurs paramétres biophysiques, a savoir#® :
les propriétés mécaniques® ;

la porosité de I’hydrogel ;**°

la densité des ligands RGD, présents au niveau des fibres de collagéne ;!

et la direction de ces fibres au sein de la matrice.*?

De récents travaux ont montré la corrélation entre la vitesse de migration des cellules et la taille des pores
de I'hydrogel. Plus les pores sont de petite taille et plus grand sera I'encombrement stérique et ainsi il sera
d’autant plus difficile aux cellules de se déplacer.*® La microstructure de I’hydrogel influence grandement
le mode de migration cellulaire au sein de la matrice. Lorsque la taille des pores de la matrice est largement

plus grande que la taille des noyaux des cellules, celles-ci se déplacent par déformation de son

cytosquelette : on parle de mode amoeboide.'*® Dans certains cas, il a été observé que le noyau peut se
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fragmenter. Piel et ses collaborateurs ont étudié le réle du complexe protéique cytosolique ESCRT Il sur
la réparation de I'enveloppe nucléaire.’>® Si par contre, elles se déplacent en digérant les fibres de

collagene, il s’agit alors d’'une migration protéolytique ol sont impliquées les métalloprotéinases.

Afin de déterminer par quels mécanismes les Caco-2 forment les organoides, nous avons suivi le
développement des cellules au sein des capsules a coeur de collagéne par imagerie en temps réel pendant
3 semaines a des intervalles de temps courts. Deux cas de figures ont été observés et sont illustrés aux
Figure V. 10 et Figure V. 11.

Lorsque deux amas cellulaires sont suffisamment proches I'un de l'autre, les cellules migrent par émission
de protrusions puis fusionnent (Figure V. 10). Cependant, si 'amas de cellules est assez éloigné des cellules

voisines, alors les amas vont avoir tendance a proliférer jusqu’a ce que la distance entre les agrégats de

cellules soit suffisamment faible pour permettre le contact entre eux puis fusionner (Figure V. 11).

Figure V. 10 : Migration de cellules par émission de protrusions représentées par les fleches blanches puis fusion des
amas cellulaires. La barre d’échelle représente 10 um et I'intervalle de temps entre chaque image est de 2 heures.
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Figure V. 11 : Prolifération des amas cellulaires jusqu’a atteindre une taille critique minimisant la distance entre les
amas suivie de leur fusion. La barre d’échelle représente 100 um et I'intervalle de temps en chaque image est de 40
heures.

V.2.5 Formation d’organoides

Il est intéressant d’évaluer I'effet du procédé d’encapsulation sur la viabilité des cellules. Avant
I’encapsulation de la suspension de cellules, nous avons estimé le taux de mortalité cellulaire par
coloration au bleu trypan et comptage des cellules a 'aide d’une cellule de Malassez. Nous avons
déterminé un taux de mortalité moyen (comptage réalisé sur deux échantillons) relativement faible de
I'ordre de 1%. Ce taux de mortalité est comparé a celui obtenu au lendemain de I'encapsulation des
cellules. Pour déterminer ce taux, nous avons marqué les cellules aux colorants couramment utilisés pour
évaluer la viabilité cellulaire, a savoir I'iodure de propidium, la calcéine AM et le Hoescht. Le comptage a
été réalisé sur un échantillon de 12 capsules au lendemain de I'’encapsulation. Nous avons déterminé un
taux de mortalité approximatif de 15% induite par le procédé d’encapsulation. En effet au cours de
I’encapsulation, une fois les cellules comptées, elles sont placées dans la glace pendant la préparation des
solutions de collagéne et la mise en place du systéeme d’injection qui globalement dure 20 a 30 minutes.
Cette différence de viabilité peut s’expliquer par le fait que les cellules épithéliales aient été maintenues
en suspension dans la glace avant d’étre encapsulées. Cependant, ce taux de mortalité reste relativement
faible et ne semble ni augmenter au cours du développement des cellules au sein des capsules ni perturber
la formation d’une structure tridimensionnelle. En effet, nous retrouvons au bout de 20 jours, le méme

nombre de cellules mortes qu’au lendemain de I’encapsulation (Figure V. 12).
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Figure V. 12 : Evolution temporelle d’'un ensemble de cellules Caco-2 contenues dans des capsules constituées d’un
cceur de collagene et d’une couche intermédiaire d’hydrogel hybride contenant les cellules Caco-2 en culture
pendant 20 jours. Essai de viabilité des cellules : les cellules vivantes (vert) et les cellules mortes (rouge). La barre
d’échelle représente 200 um.

Au sein de cette matrice de collagene, a partir d’'une vingtaine de cellules individualisées en
moyenne par capsule, les Caco-2 ont formé des organoides de taille de I'ordre de 200 um au bout de 21
jours. Nous observons diverses morphologies de ces structures. Nous distinguons des organoides

compacts denses ou en feuillets (Figure V. 13).

Au vue des structures établies par les Caco-2 suite a leur prolifération, il est clair que celles-ci sont vivantes
au sein de cette matrice. Comme nous I'avions montré a la section précédente, pour former ces structures,
les cellules s’auto-assemblent et proliferent jusqu’a 3 a 4 semaines approximativement. Au-dela, les
cellules deviennent sphériques et commencent peu a peu a se détacher les unes des autres.

A la Figure V. 13, une différence de densité cellulaire est observée : nous distinguons des structures tres
denses et compactes qui occupent tout le coeur de la capsule (Figure V. 13-3) et des structures présentant
une morphologie différente et moins dense (Figure V. 13-4). Ceci s’explique par le fait que les
concentrations d’ensemencement initiales des capsules sont d( au gradient de concentration lors de
I'injection du volume de la suspension cellulaire. Nous précisons que les expériences d’encapsulation des

cellules ont été réalisées avant la rectification de la dispersion des particules énoncée au chapitre Il.
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Figure V. 13 : Divers Organoides de Caco-2 formés au bout de 21 jour numéroté de 1 a 4. Marquage fluorescent des
noyaux au Hoesct en bleu (A), des cytoplasmes des cellules vivantes a la calcéine AM en vert (B). La superposition
des deux marquages (C) et les clichés en lumiére blanche (D). La barre d’échelle représente 200 um.
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V.2.6 Des cellules Caco-2 polarisées formant des épithéliums

Plusieurs auteurs ont montré que ces cellules sont capables de former des structures polarisées
au sein d’une matrice tridimensionnelle. La plupart des travaux utilisent le Matrigel®. Elles sont
caractérisées par deux domaines membranaires distincts : apicale et basolatérale et notamment par une

forte adhésion intercellulaire via des jonctions serrées®>,

Lorsque les cellules sont polarisées, elles présentent une accumulation de faisceaux d’actine au poéle
apicale. Afin de mettre en évidence la polarisation des cellules encapsulées au sein de la matrice de
collagéne, nous avons utilisé la phalloidine conjugée a un fluorophore pour sonder les filaments d’actine.
La phalloidine est une protéine d’une masse molaire approximative de 800 g.mol™* appartenant a la famille
des toxines qui est communément utilisée pour imager sélectivement les filaments d’actine de cellules
perméabilisées. Celle-ci est conjuguée a un fluorophore permettant ainsi de localiser par fluorescence
I'actine au sein de la structure cellulaire. Nous observons une accumulation de I’actine sur les membranes
plasmiques des cellules a la périphérie des organoides. A la Figure V. 14 sont illustrées la coupe médiane
et la structure globale de deux organoides. Nous remarquons que la phalloidine, mettant en évidence la
polymérisation de I’actine, est accumulée au niveau de la surface externe des structures. Ainsi nous en

déduisons que la surface apicale de ces organoides est située a la périphérie externe.
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Figure V. 14 Formation d’organoides polarisés de cellules épithéliales Caco-2 au sein d’une matrice de collagene (1-
2). Marquage fluorescent des noyaux au Hoechst en bleu (A), des filaments d’actine a la phaloidine couplée a I'Alexa
Fluor 540 (B). La superposition des deux marquages (C) et les clichés en lumiére blanche (D). Coupe médiane de la
structure (i) et projection des coupes de la structure (ii). La barre d’échelle représente 100 um.

Nous savons que I'établissement de jonctions serrées au pole apical détermine l'intégrité de
I’épithélium intestinal. A présent, nous souhaitons vérifier si les cellules ont fait I'acquisition de cette
deuxieme caractéristique propre a la polarisation des cellules. Pour visualiser la présence des jonctions

serrées au sein de ces organoides, nous avons procédé a un marquage d'immunofluorescence par

I'utilisation d’anticorps dirigés contre une protéine composant ces jonctions, ZO-1. Les images obtenues
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par ce marquage confirment la présence de jonctions serrées et ainsi la formation d’un épithélium de

Caco-2 (Figure V. 15).

A B C D

Figure V. 15: Mise en évidence de la présence des jonctions serrées au sein des organoides numéroté de 1 a 3.
Marquage fluorescent des noyaux au Hoechst en bleu (A) et immunomarquage de zonula occludens-1 (ZO-1) (B). La
superposition des deux marquages (C) et les clichés en lumiere blanche (D). La barre d’échelle représente 100 um.

V.2.7 Des cellules sécrétrices de mucus

Jusqu’a présent, nous avons démontré la formation d’un épithélium de Caco-2 polarisé. Une des
fonctions essentielles de I'épithélium intestinal est sa fonction de barriére qui implique la production de
mucus au podle apical des cellules. Nous poursuivons alors notre étude sur les Caco-2 par vérifier si ces
cellules sont capables de produire un composant du mucus. La mucine-2 est une mucoprotéine
communément produite par I'intestin humain et c’est sur celle-ci que nous allons porter notre attention.

L'immunomarquage dirigé vers mucine-2 a révélé la présence de sécrétion de cette protéine au bout de
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21 jours au niveau de la surface externe des organoides (Figure V. 16). Ainsi nous déduisons que les Caco-

2 se sont bien différenciées et sont fonctionnelles.

A B C D

Figure V. 16 : Mise en évidence de la sécrétion de la protéine mucine des organoides polarisés (1-2). . Marquage
fluorescent des noyaux au Hoechst en bleu (A), immunomarquages de zonula occludens-1 (ZO-1) (B), de la mucine-2
(MUC-2) (C) et les clichés en lumiere blanche (D). Coupe médiane de la structure (i) et projection des coupes de la
structure (ii). La barre d’échelle représente 100 um.

En conclusion, en comparaison a un ceeur liquide de HEC, la matrice solide de collagene de type |
s’est révélée étre un environnement pertinent et tres favorable a la formation d’organoides de Caco-2. Les
marquages fluorescents et les immunomarquages, démontrent que les Caco-2 forment un épithélium

polarisé et suggérent fortement la formation d’'un lumen ou les cellules sont organisées en une
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monocouche continue. Par ailleurs, ces résultats semblent suggérer |'acquisition la fonction de barriere
intestinale par la sécrétion de mucus.

Le marquage des filaments d’actine a mis en évidence que la polarité apicale de ces structures est a la
périphérie externe de ces structures. Ainsi nous retrouvons au sein de ces structures, une courbure
similaire a celle retrouvée chez I'in vivo. Par ailleurs, du fait que le pdle apical soit a la périphérie externe,
ceci peut s’avérer étre un avantage pour un acces facilité a la surface apicale de I'organoide notamment

pour des études d’interactions entre le microbiote intestinal et son hote.

V.3 Une matrice solide de collagene pour le développement des cholangiocytes

Dans le cadre d’une collaboration avec I'équipe Protéines ciliaires et différenciation des
cholangiocytes dirigée par Mme Pascale Dupuis-Williams au sein du laboratoire Interactions cellulaires et
physiopathologie hépatique, nous nous sommes intéressés a un second type cellulaire : les cholangiocytes
normaux de rat (NRC). Les cholangiocytes constituent avec les hépatocytes, les cellules épithéliales du
foie. Tous deux sont des cellules différenciées de I’hépatoblaste (cellules précurseurs embryonnaires). Les
cholangiocytes sont les cellules qui forment les conduits biliaires et connectent le foie a I'intestin pour
sécréter la bile. Ces cellules controlent le débit du flux de la bile et son pH par la sécrétion d’eau et

d’électrolytes (principalement de bicarbonate) respectivement.

Les cholangiocytes possedent a leur surface apicale des cils qui constituent des chemio-, osmo- et mécano-
capteurs des cellules épithéliales. Le dysfonctionnement de ces cils qui caractérise les ciliopathies
hépatiques, maladies rares liées au cil fait I'objet de nombreux travaux au sein du laboratoire ICPH. Jusqu’a
présent au sein de ce laboratoire, pour étudier I'organogenése des NRC, les cellules sont dispersées dans
des matrices de Matrigel® ou de collagene de type | en volume notamment par la technique de sandwich.
Cette technique consiste a ensemencer les cellules sur une premiere couche d’hydrogel déposée sur une
surface (plague de puits par exemple) puis a les recouvrir par une deuxieme. Du fait d’'un volume
d’ensemencement relativement important, il a été observé que les cellules restent isolées et forment tres

peu de micro-tissus.

L’encapsulation des cellules via notre procédé permettrait de confiner et ainsi de favoriser la
proximité entre les cellules pour in fine aboutir a la formation de micro-tissus. Par ailleurs, la formation de

ces capsules permettrait d’individualiser ces micro-tissus formés.
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Afin d’élargir la palette de micro-tissus se formant au sein des capsules d’hydrogels hybrides, nous avons
donc procédé a une encapsulation des cellules NRC. Nous présentons alors dans cette partie du manuscrit

les résultats préliminaires obtenus.

Nous précisons que pour l'encapsulation des cellules NRC, nous avons suivi la méme méthode
d’encapsulation que celle établie pour les cellules intestinales. Le protocole de culture cellulaire utilisé est

énoncé a la section V.2.1.

V.3.1 Formation de structures cellulaires en épithélium

A l'issue de I'encapsulation des NRC a deux concentrations cellulaires : 1.10° de cellules/mL et
5.10° cellules/mL dans une matrice de collagéne, nous avons observé qu’a faible concentration les cellules
sont peu nombreuses et distantes les unes des autres. Elles sont incapables de s’auto-assembler et restent
isolées. A l'inverse, a 1.10° de cellules/mL, les cellules se sont organisées pour former soit une structure

en forme de feuillet (Figure V. 17-2) soit une structure qui semble contenir un lumen (Figure V. 17-4).

Similairement aux Caco-2, les filaments d’actine des cellules NRC ont été marqués a la phalloidine
(Figure V. 18). Nous observons I'accumulation d’actine a la périphérie des structures cellulaires montrant
la polymérisation de celle-ci. Ces résultats suggerent grandement la formation d’un épithélium.
Afin de démontrer I'établissement d’'un épithélium, nous nous sommes intéressés a une deuxieme
caractéristique spécifique des cellules formant un épithélium : la présence de jonction serrées. Nous avons
alors procédé a 'immunomarquage de la PKC. Cette kinase membranaire est une composante d’un
complexe protéique impliquée dans la formation des jonctions serrées. La présence de cette protéine est

imagée a la Figure V. 19. Comme nous pouvons I'observer, la présence de fluorescence verte est localisée

a la périphérie. Ceci nous informe la présence de PKC et donc de la formation des jonctions serrées.
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Figure V. 17 : Différentes structures formées par les NRC numérotées de 1 a 4. Marquage fluorescent des noyaux au
Hoesct en bleu (A), des cytoplasmes a la calcéine AM en vert (B). La superposition des deux marquages (C) et les
clichés en lumiére blanche (D).
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Figure V. 18 : Les cellules NRC formant des épithélium (1 et 2). Marquage fluorescent des noyaux au Hoesct en bleu
(A), des filaments d’actine a la phalloidine couplée a I'Alexa Fluor 540 en orange (B). La superposition des deux
marquages (C) et les clichés en lumiéere blanche (D).
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Figure V. 19 : Les cellules NRC formant des épithéliums (1 et 2). Marquage fluorescent des noyaux au Hoesct en bleu
(A), des jonctions serrées par immunomarquage en vert (B). La superposition des deux marquages (C) et les clichés
en lumiere blanche (D).
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V.3.2 Des cellules fonctionnelles sécrétrices

Les précédents résultats nous ont permis de confirmer la formation d’un épithélium polarisé.
Maintenant, nous souhaitons nous focaliser sur la fonctionnalité de ces cellules. Etant donné que les
cholangiocytes sont les cellules formant les canaux biliaires et impliqués dans la sécrétion et
I'acheminement de la bile, nous avons sondé cette propriété majeure des cholangiocytes. Pour cela, nous
incubons les cellules NRC en présence d’'une molécule exogene, la CFDA. L’hydrolyse de la CFDA en CF, une
molécule fluorescente nous permet de visualiser la sécrétion de cette molécule exogéne. Au bout de 45
minutes, nous observons de la fluorescence relativement importante dans la totalité du compartiment
interne des structures tridimensionnelles indiquant alors que I’hydrolyse s’est bien produite et qu’il y a
bien la formation d’'un lumen (Figure V. 20). La non superposition des fluorescences bleu et verte
correspondant respectivement aux noyaux et a la présence de CF nous confirme que cette derniére a bien
été sécrétée (Figure V. 20-1 et Figure V. 20-3). Par ailleurs, ce marquage fluorescent nous indique que la
sécrétion se produit a la surface apicale des cellules. Ainsi les cellules NRC ont acquis une polarité apico-

basale physiologique.
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Figure V. 20 : Les cellules NRC hydrolysent et sécrétent la CFDA. Marquage fluorescent des noyaux au Hoechst en
bleu (A), molécules CF en vert (B). La superposition des deux marquages (C) et les clichés en lumiére blanche (D). (1
et 3) Coupes médianes et (2 et 4) Superposition des coupes de la structure.
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Conclusion

Le principe d’encapsulation repose sur la co-extrusion et la fragmentation dans I'air de fluides suivie

par la gélification de I’'enveloppe des bi-gouttes formées.

Un jet composé est soumis a une perturbation harmonique a I'aide d’un actuateur piézoélectrique pour
permettre de contrdler I'instabilité capillaire et ainsi d’obtenir des gouttes calibrées. Une électrode placée
au niveau de la zone de fragmentation du jet composé permet de charger les bi- gouttes formées. Les
interactions répulsives conduisent a la séparation des bi gouttes afin d’éviter le phénoméne de
coalescence dans l'air. Ainsi, nous parvenons a produire des objets de taille identique de I'ordre de 500

pum. Les bi-gouttes sont ensuite immergées dans un bain permettant de gélifier la solution de coque.

Au chapitre lll, nous nous sommes intéressés a I'écoulement d’une dispersion de particules non
browniennes de volume fini dans un tube, suivi de sa fragmentation en gouttes. Cette étude, réalisée a
partir d’'une dispersion modele, visait a comprendre les phénomeénes observés lors de I'encapsulation de
cellules de mammiféres qui ne proliferent pas et en nombre suffisant pour permettre la formation d’un
sphéroide fonctionnel.

Cela nous a conduit a mener tout d’abord une étude sur la dispersion convective de particules
micrométriques dans un tube. Dans les conditions de débits requis par le procédé d’encapsulation, nous
observons que la dispersion convective de particules, donc longitudinale, est affectée par le
développement d’une couche de déplétion de particules proche des parois. En effet les particules
n’explorant pas la zone de vitesse faible, la dispersion est moins étalée le long de I'écoulement. Aux
conditions de vitesse et de taille des particules considérées, I'inertie du fluide porteur entre en jeu. Les
particules subissent alors une force de portance qui les éloigne de la paroi et modifie la distribution radiale
de ces derniéres.

Afin de limiter cette dispersion, nous avons ajouté des bulles aux deux extrémités de I’échantillon afin de
le compartimenter. Nous avons alors mis en lumiere un phénomene d’accumulation de particules a I'avant
de la dispersion c’est-a-dire derriere la premiere bulle. Cette accumulation est également due a la
migration latérale des particules qui résulte en un flux net de particules dirigé le long de I'’écoulement.
Nous avons évalué un débit critique et donc un nombre de Reynolds au-dessus duquel le phénomene
apparait. En dessous de ce nombre de Reynolds critique, la concentration de I’échantillon sous écoulement

reste homogéne. D’un point de vue pratique, afin d’encapsuler un méme nombre de cellules par capsule,
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il suffit alors d’augmenter le diametre du tube avant l'injecteur ou bien la viscosité de la phase porteuse
tout en maintenant le méme débit.

A l'aide de cette dispersion modele, nous avons étudié I'impact de la présence de ces particules sur la
formation et la fragmentation du jet. Nous mettons en évidence un phénomeéne de battement similaire a
celui observé lorsqu’il existe un contraste de propriétés viscoélastiques des deux fluides en co-
écoulement. Nous observons une oscillation de la position du fluide de coeur au cours du temps. Les
mécanismes sous-jacents restent a étre élucidés. La présence de quelques particules au sein du jet
entraine la déstabilisation de la fragmentation initialement rendue réguliere a l'aide de I'actuateur
piézoélectrique. Nous supposons que la taille des particules, qui est du méme ordre de grandeur que le
diametre du jet, est a I'origine de ce phénomene. En effet, la présence des particules modifie le champ de
vitesse et donc de contraintes visqueuses au sein de l'injecteur dont leur relaxation en sortie d’injecteur
controdle la position de I'interface libre du jet. Une dispersion diluée de particules non browniennes étant
caractérisé par une fraction volumique hétérogene induit des modulations erratiques du diameétre du jet
amplifié par l'instabilité capillaire. A des fractions volumiques similaires a celles utilisées pour
I’encapsulation de cellules non prolifératives, nous avons déterminé des conditions de fréquence et de

tension de I'actuation minimisant I'impact des particules sur la fragmentation contrélée du jet.

Certaines cellules ont besoin d’'une matrice dans laquelle elles se développent pour former un micro-
tissu. Dans cette thése, au chapitre IV, nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité aux capsules en
implémentant une matrice extracellulaire. Le collagéne de type |, une protéine abondante de la MEC a été
choisi afin de constituer ce nouveau compartiment cellulaire. L’hydrogel de collagéne se forme dans les
conditions physiologiques. L'incorporation des cellules dans la solution de collagéne nécessite de se mettre
dans des conditions de pH et d’osmolarité qui induisent alors la gélification du collagene. Il a fallu donc
trouver des solutions pour retarder la gélification adaptée également au procédé qui implique la co-
extrusion a haute vitesse de polyélectrolytes. Nous avons d’abord suivi une stratégie précédemment
proposée qui consiste a travailler a froid. En effet, I'agrégation étant thermodynamiquement activée,
I'abaissement de la température permet de ralentir la cinétique de cette derniere. Malheureusement,
nous n’avons pas pu obtenir une fragmentation réguliére et donc des capsules de composition homogéne.
Les caractéristiques de la fragmentation de ce jet composé sont a rapprocher a celle de la dispersion de
particules. Ceci laisse a penser que la gélification n’a pas été suffisamment retardée et qu’il existe donc
des agrégats de I'ordre de quelques dizaines de micrométres. Nous avons adopté une autre stratégie pour

modifier la cinétique d’agrégation. Celle-ci est basée sur |'utilisation de I'ion sulfate qui modifie la cinétique
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d’agrégation des micro-fibrilles, qui est la premiére phase d’agrégation des oligomeres de collagene. Nous
obtenons ainsi des capsules possédant un coeur de collagéne casi-homogene en taille. Des travaux
complémentaires restent a étre entrepris afin de caractériser les propriétés de structure et mécaniques

de I'hydrogel de collagéne in situ, a I'aide des techniques de micro-rhéologie par exemple.

Enfin, le chapitre V présente I'utilisation de ce procédé pour la formation de micro-tissus de cellules
de mammiferes encapsulées. Nous avons choisi d’encapsuler deux types de cellules épithéliales au sein de
cette matrice : des cellules humaines cancéreuses du colon, les Caco-2 et les cholangiocytesde rat normaux
(NRC). Le développement de ces cellules au sein de la matrice de collagene a abouti a la formation
d’organoides, ainsi la biocompatibilité du procédé d’encapsulation a été démontrée.

Au sein de cette matrice, nous mettons en évidence la formation de structures polarisées en épithélium
des cellules Caco-2. Les marquages réalisés suggérent grandement la présence d’un lumen au sein de ces
structures. Ces cellules ont également acquis la propriété de sécrétion de mucus, qui est caractéristique
des cellules intestinales. Nous avons noté que la surface apicale de ces organoides se situe a la périphérie
externe. La polarité est donc inversée par rapport a celle physiologique. L'inversement de cette polarité
apico-basolatérale pourrait s’avérer intéressante car dans ce cas I'acces a au péle apical est plus accessible.
La formation d’organoides de Caco-2 au sein de ces capsules a cceur solide de collagéne pourrait trouver
des applications en pharmacologie pour I'étude d’absorption intestinale de molécules ou encore I'étude
des interactions hote-pathogene.
L’encapsulation des cellules NRC a également permis de former des épithéliums caractérisés par une
polarité apico-basolatérale physiologique. Nous avons montré la formation d’'un lumen au sein de ces
structures sécrétrices. Ces organoides sont donc fonctionnels.

Ainsi, la formation de divers micro-tissus cellulaires au sein de ces capsules a cceur solide de
collagene, caractérise la versatilité de cet outil innovant de culture cellulaire. Ce procédé d’encapsulation
permet de produire des bioréacteurs a haut débit. Cet atout du procédé est pertinent pour des

applications de criblage a haut débit en pharmacologie.
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